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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

01. TRABAJOS PREPARATORIOS
01.01 LIMPIEZA Y PREPARACION GENERAL DEL TERRENO

01.02 REPLANTEO POR ZONAS Y TOPOGRAFIA

El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles que
obren en la documentacién y que deberd ser presentada previamente como detalles para su
aprobacién por parte de la Inspeccién, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse
deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacion
de la verificacion directa en el terreno.

El replanteo y las verificaciones de niveles, cotas y pendientes serdn realizados por el Contratista
y supervisados y aprobados por la Inspeccién, antes de continuar con los trabajos

El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacién de los trabajos de
excavacién y demolicién, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccién la aprobacion del trabajo
de replanteo realizado. Los ejes y puntos fijos deberan ser utilizados para referenciar las cotas
de la obra y deberan ser preservados por |a contratista hasta el final de los trabajos.

Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que
fijara la Inspeccién en el terreno y que se materializard en el mismo con un mojén que a tal
efecto deberd colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad
preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizard, de ser necesario por este ultimo, la
nivelacion y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccion.

01.03 EJECUCION DEL OBRADOR (oficina y depésito) Y BANOS QUIMICOS

Se deberé prever los elementos gue integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas,
ejecutada con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las
minimas condiciones de habitabilidad, aislacion y apta para las funciones que en ella se
desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las
caracteristicas que en él se determinen.

El Contratista debera proveer bafios quimicos para el uso de su personal.

01.04 ASISTENCIA TECNICA
02. OBRA VIAL

02.01 APERTURA DE CAJA COMPACTACION SUBRASANTE.

Desmonte (m3)

| - DESCRIPCION

Este trabajo consistird en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial e incluira
la limpieza del terreno dentro de la zona de obra; la ejecucion de desmontes; la construccion,
profundizacion y rectificacién de cunetas, zanjas, cauces y canales; el transporte y acopio en su
lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; |a formacion de terraplenes,
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rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavacion o
utilizacién de materiales excavados no incluidos en otro item del contrato y necesario para la
terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccion.

Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, y demas superficies formadas con los productos de la excavacion
o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, serd parte de este item todo desbosque,
destronque, limpieza y preparacién del terreno, en aquellos sitios en los cuales su pago no esté
previsto por item separado.

Il - CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion serd considerada como “Excavacion no clasificada”; ésta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

1l - EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal terminada
de acuerdo con las indicaciones de los planos y érdenes de la Inspeccion; no se deberd, salvo
orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de la cota de
subrasante proyectada, ni por debajo de |as cotas de fondo de desagle indicadas en los planos;
ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de la obra excavando una seccién transversal
mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por debajo de las cotas de
desagiie indicada en los planos. La Inspeccién podra exigir la reposicion de los materiales
indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo a su exclusiva
cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el item Terraplenes.

El Contratista deberd notificar a la Inspeccidn, con la antelacion suficiente, el comienzo de todo
trabajo de excavacion, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas necesarias de
manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas, canales, desaglies y demds excavaciones, deberdn ejecutarse con
anterioridad a los demés trabajos de movimiento de suelos o simultdneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacién y formacién de terraplenes, la calzada y demas partes de la
obra deberan tener asegurado su correcto desagilie en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacion se
profundizara en todo el ancho de |a calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal cota
de subrasante proyectada y se rellenard con suelo que satisfaga las condiciones de aptitud,
rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de lo
posible en la conformacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra
indicado en los planos u ordenado por la Inspeccién. Todos los productos de excavacion,
remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados, serdn transportados
hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma conveniente en los lugares
aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia prolija en su lugar de depésitoy
no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto u
ordene la Inspeccién.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la
inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccién. Si las condiciones lo
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacién de los taludes ain cuando
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los planos no lo indiquen. Durante toda la construccién de la obra se |a protegera de los efectos

de la erosién, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idéneos y necesarios para cada caso,

como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de deslizamientos y

derrumbes que se produzcan, deberdn removerse y acondicionarse convenientemente en la

forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y serdn conformados y perfilados

cuidadosamente para permitir la exacta medicion de la excavacién. No se deberdn realizar

excavaciones por debajo de |as cotas que se indiguen en los planos o que fije la Inspeccion. Si se

hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por la Inspeccion,

sin que hubiere mediado orden expresa de la misma, el Contratista estara obligado a reponer a

su exclusiva cuenta el material excavado con la densificacién que se ordene. No se permitira

excavar préstamos con taludes de inclinacién mayor de 452, salvo autorizacion expresa de la

Inspeccién y en zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del

Contratista el adoptar los recaudos para garantizar |a estabilidad de la obra en correspondencia

con tales taludes.

IV - EQUIPO

El Contratista deberé disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos

conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir

con el plan de trabajos.

V - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion, tales como

pendientes, longitudes, cotas y demds condiciones establecidas en las presentes

especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y ordenes de la

Inspeccién, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de

que éstas se incluyan.

VI - MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacion de terraplenes,

banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, bases, subbases, no

se computara el volumen de la misma como excavacién. Toda otra excavacion realizada en la

forma especificada, se computara por medio de secciones transversales y el volumen excavado

de calculara por el método de la media de las dreas, expresdndose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacién de la subrasante

si correspondiera, se levantaréan perfiles transversales que, conformados por la Inspeccién y el

Contratista, servirdn de base para la medicion final.

Se medird como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacién y el volumen de

terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el coeficiente de

compactaciéon adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volimenes utilizados en la

formacion de banguinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo seleccionado,

bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U (i) x Coef. c (i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,

bases o subbases.

Coef. c(i) = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en cada
)

capa.
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Se medira, asimismo, cuando no se utilice en |os lugares mencionados:

- Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

- Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacion de los taludes
en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccién, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

VIl - COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificard por metro ctbico (m3) de suelo excavado, ejecutado de acuerdo con
estas especificaciones y aprobado por la Inspeccion.

02.02 BASE GRANULAR CON ARIDO TRITURADO 0-20 e 20cm.

| - DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base 6 sub-base constituida por agregados
pétreos con 6 sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los materiales intervinientes,
su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa correspondiente. Comprende también la
extraccion de todo elemento que impida formar el paquete estructural.

Il - MATERIALES

Agregados pétreos

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales 0 artificiales, ripio,
o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracién de ripio 6 canto rodado, las
particulas que se trituren deberdn estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %) y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mds caras de fractura y el restante 25
% por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532), deberd
ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor de cubicidad,
sera mayor de 0,5 en todos los casos.

Suelo seleccionado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado, homogéneo,
no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias orgdnicas ni otras materias extrafias
putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30

fndice Plastico: menor de 10

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberd preparar en yacimiento o
en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que una vez
procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60
% por el tamiz de abertura cuadrada n2 4 (4,76 mm).

Arena silicea

Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

Agua para la construccion

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada por
laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberdn realizar los ensayos de
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idoneidad de la misma.

Cal Hidraulica

Provendréa de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

Il - MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer |as exigencias que se establecen para
los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberdn situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las siguientes
especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —IRAM

25N {17 creovonvassnssnssnnerers pmonesssssisinnts isimimantins 100%

19 mm. (3/4") 70% - 100%

9,5mm. (3/8") 50% - 80%

e Ll o) T —————— 35% - 65%

Zimint. [N210) civnvimssmmossmesss iarssmmnessvanenasass 25% - 50%

820U (N2A0) coveoeveeeveeeeeseseieenes s 15% - 30%
FAU(NR200) ....coemmmaiamnissapmsmmsmi 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

SUB BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25

indice Plastico: menor de 6

Valor Soporte: mayor de 40 %

Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25

Plastico: menor de 6

Valor Soporte: mayor de 80 %

Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregaré cal hidrdulica en una proporciéon comprendida entre el CUATRO por
ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima obtenida
acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacién del 95 % (noventa y cinco
por ciento) de la Densidad Méxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de

Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1% “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N2 10) inclusive: mas /menos 6%

- Bajo la criba de 2 mm.(N2 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N2 40)inclusive: mas /menos 5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N2 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica deberd armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las que
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puedan teéricamente interpolarse entre dichos limites.

IV - COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucién de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacién en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se realizard a
los precios unitarios de contrato por metro cibico (m3).

Estos precios seran compensacién total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y
distribucién de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla;
acondicionamiento, sefializacién, conservacion de los desvios y riego con agua de los mismos;
correccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y herramientas
necesarias para la ejecucién y conservacién de los trabajos especificados y no pagados en otro
item del contrato.

02.03 PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON SIMPLE e 20cm

| - DESCRIPCION

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucién del pavimento de hormigon simple,
en los espesores gue se especifiquen en el proyecto, incluyendo los cordones, cordones
unificados y cordones cuneta, en los casos que asi corresponda. Esta tarea se llevard a cabo
sobre capas aprobadas. Cuando se lo juzgue conveniente, se recubrira |la capa de asiento del
pavimento, con un manto de arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y
perfilado. Para los testigos extraidos de la calzada se exigird Resistencia Media Minima de 260
kg/cm2que corresponde a un hormigén del grupo H-1l y clase F. La colocacion de los moldes sera
aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde
demas de Imm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en méas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los
moldes, reacondicionar la capa en cuestién y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidard especialmente la zona de apoyo de moldes, en dreas de bordes o cunetas, reforzando
su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y ordenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de |a calzada se ejecutara con medios aprobados
gue aseguren una adecuada terminacién superficial en cuanto a lisura, rugosidad, galibo,
respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas, esta
Gltima condicién, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda drea que no
asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y nivelacién
correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, deberd ser cumplido tanto en las dreas construidas como en las
adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiaré el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes de
abandonar la zona, toda el drea en condiciones de total librando al transito: dicho librado al
transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera producir antes de los 21
(veintitn) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

Ensayos de laboratorio y dosaje
La cantidad minima de cemento por metro cibico de hormigén para pavimento, cordones y/o
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cordones cuneta serd de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y resistencia al
desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista propondra un
dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento minimo, que serd
aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccion de Obras Viales de la Municipalidad de
Cérdoba.

Il - METODOS CONSTRUCTIVOS

Construccion de la calzada

- Previa a la colocacion y vertido del hormigén, deberd estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que
eviten su desplazamiento, y |a adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el espesor
especificado para lo cual se implementardn los puntos de nivelacién necesarios.

- Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre |a colocacion de los pastones o
cargas consecutivas de hormigdn, serd causa suficiente para suspender inmediatamente
las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la demora, el Contratista
debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se admitirdn juntas
transversales de construccién cuya distancia a otra junta sea inferior a 3,00 metros.

Toda porcién de hormigén empleado para construir la calzada serd mezclada, colocada,
compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro de un tiempo
méaximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo méximo serd establecido por la
Inspeccién, pero en ningun caso excederd del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM
1662 correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el momento de la
colocacion del hormigén. Toda demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente
para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigén se empleard tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera; no se
admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las
operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de manipuleo para evitar
segregaciones.

- Durante la ejecucion de la obra el Contratista deberd llevar a cabo ensayos periddicos
para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar por lo menos
la consistencia (asentamiento), por ciento total de aire, densidad del hormigén, tiempo
de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a compresion. Estos ensayos
se realizaran independientemente de los que lleve a cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registrardn en un libro especialmente habilitado a tal efecto,
en donde también se consignaran las fechas de realizacién de los ensayos, las temperaturas y
humedades ambientes registradas mediante termohigrégrafo. La informacién contenida en
dicho libro debera ser exhibida a la Inspeccién toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de
este libro de resultados sera causa suficiente para la suspensién inmediata de los trabajos, en el
estado en que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion realizard ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin necesidad de aviso
previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigon y sus componentes; los
resultados que se obtengan seran comparados con los obtenidos por el Contratista. En caso de
discrepancia, se realizaran ensayos conjuntos o simulténeos hasta obtener resultados
comparables.

- Parala determinacién de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan probetas
cilindricas de 15 (quince) centimetros de didmetro y 30 (treinta) cm. de altura
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aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar
la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparacion
y curado en obra de probetas para ensayos de compresién y de traccion por compresion
diametral", identificdindose la muestra de la cual proviene y la clase de hormigon. ¥
seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.
De cada muestra de hormigén fresco, se moldeardn como minimo cuatro (4) probetas cilindricas
normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos)
a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada edad, constituird un ensayo o resultado de un
ensayo. El resultado de cada ensayo sera el promedio aritmético de las resistencias a compresion
axial de las dos probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersién mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los
ensayos estaran corregidos por su edad y relacion altura/didmetro, como lo indica la norma de
ensayo correspondiente.
Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente cardcter
informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la recepcion de la
calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén provisto, se controlara en un todo
de acuerdo con lo especificado en el Articulo” Provision de Hormigén para pavimentos”, tanto
en el caso de que el material provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la
calzada, como cuando el mismo contratista elabore su propio hormigon.
El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo, instrumental
de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigon.
Distribucién del hormigén
Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la pérdida
de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccién lo autorice, o mediante la
interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de imprimacion.
Con toda celeridad se procederd a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante estas
operaciones. Después de la colocacion del hormigén en ningin caso podran transcurrir mas de
15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucién y compactacion.
Una demora mayor serd causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las
deficiencias. La distribucion del hormigén se hard empleando palas, quedando expresamente
prohibido el uso de rastrillos.

- Eltiempo de vibrado seré el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad y
compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecanicos
insertados en la mezcla y accionados a lo largo de |a totalidad de los moldes y juntas. En
toda compactacién por vibracién, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la
operacién serd interrumpida tan pronto se observe |a aparicién de agua o lechada en la
superficie o |a cesacion del desprendimiento de grandes burbujas de aire, con el fin de
evitar la segregacion de los materiales que componen el hormigén. No se permitira que
el personal pise el hormigén fresco sin calzado de goma para evitar que se lleven al
mismo sustancias extrafias y una vez compactado, no se permitira que se pise. La
colocacién del hormigon se hard en forma continua entre las juntas y sin ningun
dispositivo transversal de retencion.

Moldes laterales fijos

- Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de |a losa en los bordes,

libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira ondulacion alguna. El
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procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran

los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los

mismos.
Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y tendran una base,
una seccién transversal y resistencia que les permita soportar sin deformaciones o
asentamientos las presiones originadas por el hormigén a colocarse, el impacto y vibraciones
causados por el equipo empleado en el proceso constructivo. Los moldes para cordones deberan
responder estrictamente al perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos
con los moldes laterales se hard de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte
como una Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de molde
en los alineamientos rectos serd de 3 (tres) metros y el ancho de su base de apoyo serd de 20
centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un didmetro y longitud
adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerandose
como minimo un largo de 60 centimetros y un diametro de 25 milimetros.

- La superficie de apoyo de los moldes deberd ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos anti
adhesivos para encofrados. En las curvas se empleardan moldes preparados para
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
redondeados.

Debajo de |a base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de rellenos de
suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccién podré exigir 1a
colocacién de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo
requerido.

- Una vez colocados los moldes en su posicién definitiva, no se tolerara una desviacion
mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; |la subbase deberd estar
convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccién; la superficie de
apoyo de la calzada tendré la compactacion y niveles correspondientes y estara libre de
todo material suelto y de materias extrafias. S6lo entonces se procedera a verter el
hormigén, comenzando por el eje de |a calzada y simétricamente hacia ambos costados.

Se tomardn todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero obre los
mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los
mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas después de la colocacién y terminacion
del hormigén. Este periodo serd incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas
temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspeccidn.

- Ladistribucion del hormigén se hard preferentemente por medios mecénicos; cualquier
método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales componentes.
No se permitird el movimiento del hormigén ya compactado con fratases u otros
medios.

- Lacompactacion del hormigén se hard exclusivamente por medios vibratorios; para ello,
el Contratista deberd disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones
de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podrd ser tanto externo como
interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion resylte
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sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o |a faja que se hormigones.

Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicardn espaciadas entre si,
siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual |a vibracion de
la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en gue se use una Unica unidad vibratoria de tipo
externo, la misma serd mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a ésta y
por su intermedio al hormigén, el efecto de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de
una unidad vibratoria se permitird solamente en el caso de que las mismas actuen
sincrénicamente. La unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar
y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigén deberd quedar perfectamente compactado, sin segregacion de sus
materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portétiles de inmersion para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el empleo
de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitird el uso de pisones o
elementos no vibratorios.

- Lla terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningln aspecto se empleara el fratas para distribuir,
quitar excedentes o rellenar con hormigon. De ser requeridas estas tareas, se efectuaran
por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de los 30 (treinta)
minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamente prohibido el agregar
agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de fratasado.

Juntas de dilatacion

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm menor
que el pavimento a ejecutar. En correspondencia con esta junta, se construird una viga de 0,20
m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de |a calzada, alisada y cubierta con material especial,
de forma que permita la libre dilatacién. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar
otro sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacién, aprobado
previamente por la Inspeccion.

Juntas de contraccion y de construccion

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no tengan
superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspeccion.
Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea capaz
de lograr un rendimiento compatible con el drea de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes
de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se deberé llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y siempre
dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado, pudiendo reducirse
dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte seré 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ninguin caso excedera de
7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista
dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberdn ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un) centimetro
en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor indicado, la
Inspeccién podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un metro cuadrado
de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros de junta longitudinal
defectuosa.

Sellado de juntas
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Se ejecutard después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 c¢m, tanto en pavimento, corddn y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segln fuera necesario.
Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellardn, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara |a Inspeccién. Se debera contar con todo el equipo necesario
para cada frente de trabajo.
Se pintardn previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2 cm a
cada lado con material asfaltico ER-1, sobre |a superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de
alguitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en proporcion
aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin de que el
producto sellante a lo largo de su vida Gtil, mantenga caracteristicas de una masilla espesa,
rechazdndosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en
estado fluido. Se verterd el sellante para lograr su adecuada penetracion, en dos coladas
sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el
material sellante con un pequefio resalto de no més de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que
hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y de ser necesario, se pintara
nuevamente con ER-1 |a zona expuesta antes de |a segunda colada.
La preparacién de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados. Se eliminara todo material
excedente del area pintada.
Se podrén ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las
operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida til; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de |a propuesta basica del pliego. Estos
trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.
Curado de hormigoén de calzada
Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar el curado
mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.

- Método con curado inicial:
Previamente al curado final del pavimento, este serd protegido cubriéndolo con arpillera
humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que ésta no se adhiera.
La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m), ni mayor
de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza se solape con la
contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con agua para asegurar su permanente
humedad hasta el momento de retirar los moldes. En ese momento se sellaran las juntas y se
procedera al curado final segun lo siguiente:

o Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundardn con una capa de agua de un espesor superior a cinco
centimetros (5 cm) durante diez (10) dias como minimo; deberdn recubrirse los
bordes de las losas, con tierra o arena himeda. Se recubriran los bordes de las
losas.

o Tierra inundada: Serd distribuida una capa de tierra y arena, de manera
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uniforme que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor
de diez (10) dias.

- Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el recubrimiento de las
superficies expuestas del pavimento con productos liquidos capaces de formar una pelicula
impermeable resistente y adherente. La eficacia de estos productos se establecera antes de su
utilizacién, de acuerdo con las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista deberd
proveer a la Inspeccién de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacién. En caso de que los ensayos correspondientes no se
puedan efectuar en el Laboratorio de |a Direccion de Vialidad Municipal, éstos se realizaran por
otra entidad, estando los gastos que demanden los ensayos, a cargo exclusivo del contratista.
Ademds, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier momento
durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo y
una viscosidad tal que permita su distribucion satisfactoriamente y uniforme mediante un
aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de accionamiento mecanico y deberd
llevar un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con
precision la cantidad de producto distribuido.

El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como méximo y siempre deberd
garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaje y a las
condiciones ambientales del momento. La Inspeccidn estard facultada para ordenar el cambio
de dosificacion o de los materiales, |a intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando a su
juicio deba asegurarse la correcta proteccion del hormigon.

- Laminas de Polietileno y otras: También podrd efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigén, con |dminas de polietileno u otras de caracteristicas
similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.0.M. 171-70 0 A.S.T.M.C.- 171,

Las ldminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en
contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. No deberan
presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la eficiencia del curado; las
laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado sobre el pavimento, por un periodo
minimo de diez (10) dias. Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento
de hormigén lo permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las
juntas se levantardn, en el sitio indicado y concluida la operacién, se volveran a colocar.

- Otros Métodos:

El contratista podrd emplear cualquier u otro método de curado, siempre que compruebe
fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccién.

- Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucién de curado reforzado,
y se decida hormigonar, se deberd cubrir |a superficie del firme de hormigén con elementos que
permitan aislarlo de |as inclemencias del clima. Para el caso de temperaturas inferiores a los 20°
C, se podra emplear planchas de polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o
mantos de lana de vidrio o algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a emplear, el que
debera contar con la aprobacién de la Inspeccién previamente a su uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y materiales
para sellado, los cuales deberdn estar solidamente fundadas en cuanto a antecedentes,
experiencias y certificacién del buen comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de
un periodo prolongado de vida til, aportando todo elemento de juicio y demostrando
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Direccién de Arquitectura /
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAS - OBRA VIAL AMPLIACION BV LAS HERA
CALLES DE ACCESO.-



Expediente N° 035.420/2020 Folio N2 14

Secretaria de Direccion de Jh o .
Desarrollo Urbano Arquitectura f_{rﬁ MU“"}'F’C" idad
< de Cérdoba

fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta basica
de Pliego.

1l - PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista deberd proteger adecuadamente la superficie del hormigon, para lo cual colocara
barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir |a circulacién. También mantendra un
nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o barricadas antes
del librado al trénsito, que transiten personas y/o animales muy especialmente en las primeras
veinticinco (25) horas. En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro,
faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspeccién. Cuando las necesidades de la circulacién
exijan el cruce del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado
para impedir que se dafie el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, no obstante, estas precauciones, si se
produjeran dafios en las losas, se corregiran de inmediato.

IV - LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores a
los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el
contratista a su cargo, deberd proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento,
dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no
practicarse el pulimiento, se dard opcién de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad
del 10% (diez por ciento) sobre las dreas defectuosas. El descuento se aplicara al precio unitario
del pavimento, solamente en el cdmputo realizado sobre las dreas involucradas y se detallara
esta penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el drea como de rechazo, debiendo ser demolidas o
reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a |a provisién, como a la ejecucién
del drea.

V - TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procederd a su
inmediato relleno y compactacion.

02.04 CORDON CUNETA

VI - CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigon de las losas.

Su perfil obedeceré al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a borde
externo del corddn. En correspondencia de la junta de dilatacién de la calzada se construird la
del cordén de un ancho méximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para
tomado de juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios de
desagle de albafales.

Alineacion de cordones

No se admitirdn cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitirdn desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centimetro), serén corregidas por el
Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.

Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
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formas geomeétricas del proyecto.

Ejecucion de cordones cuneta
Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucidén de cordones cuneta unificados en las zonas,

reas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo, oficiales; las tareas
se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros respectivos, en cuanto
hace a la reparacién de la base de apoyo de los mismos, remocién de materiales existentes, y
provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas especificaciones y tolerancias que en el
rubro pavimentos de hormigén. Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se
admitiran deficiencias en cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del
contratista el nivelado correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar
en que se observaren deficiencias de este tipo, serd obligacion demoler y reconstruir
adecuadamente el cordon cuneta.
La ejecucién de los cordones se realizard simultdneamente con la cuneta, con una diferencia no
mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre dentro de la misma
jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza mayor no se pueda ejecutar
simultdneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacién de la Inspeccion, los cordones
serdn armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros
longitudinales del mismo didmetro en la parte superior, debiendo los mismos ser atados con
alambre y cortados en coincidencia con las juntas de contraccién. La armadura tendrd un
recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e ird introducida en |a losa un minimo de 2/3
del espesor de la misma.
Acorde a las drdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta serdn ejecutados en anchos totales,
es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura como zona de
cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado. El contratista deberd tener especial
cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando zonas laterales, al sacar los moldes,
descalzadas, a cuyo efecto procederd a su inmediato relleno y compactacion manual.
Asimismo, se deberd ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre cordén
y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de agua por
detras de dichos cordanes, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion de dicha junta.
VIl - CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Consideraciones generales
Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el procedimiento
de vibrado y compactacién, el hormigén elaborado deberd cumplir con los requisitos de
resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo establecido en los Articulos
I'y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo Provision de Hormigon para Pavimentos
en todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente articulo.
Extraccion de testigos
- Paraverificar el espesor, |a resistencia y la consecuente capacidad de carga de |a calzada
terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras rotativas
aprobadas por la inspeccién y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551. Tales testigos
seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros, los que seran
ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los testigos, la Inspeccion
de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y |a ubicacién de los testigos
con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el perfil transversal de |a calzada.
Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los testigos se
extraeran en presencia de los representantes autorizados de la Inspeccion y del Contratista,
labrdndose un Acta en donde conste: |a identificacion de los testigos extraidos, lugar y fecha de
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extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El Acta serd firmada por los representantes de las
partes. La no presencia del representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicara
que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el
laboratorio de la Municipalidad serda por cuenta del Contratista. La inspeccion dard las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de asegurar la
autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada testigo se identificard
por: nombre de calle y su ubicacién en ésta, nimero del testigo, fecha de hormigonado y nombre
del Contratista. Todas las inscripciones se efectuardn en las caras laterales y nunca en las bases
con tiza grasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de
su ensayo. Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del
pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante
de haber sido notificados, que se realicen nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En
este caso se considerarad la totalidad de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos
para determinar las condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerard que el contratista esta conforme con los
resultados obtenidos.

- Los testigos se extraerdn en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando las
juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada.
3) a1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

- Edad del Ensayo
Las extracciones se realizardan con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de
compresién a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigén tenga una edad
de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por excepcion y
por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacién para
practicar el ensayo. Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo
de curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mds el nimero de dias
en que se debié prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptard como la
correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se computaran los dias en que la
temperatura del aire haya descendido por debajo de los 5 (cinco) ¢ C. No obstante, bajo ningun
concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta (50) dias.
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias,
la resistencia obtenida a la edad del ensayo serd corregida por edad, mediante la siguiente
expresion:
R28 = Ra
1+d-28

220

En donde:
R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
R4 = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
d = Numero de dias contados a partir de |a fecha de hormigonado.

- Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se
extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1 (una)
muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor ejecutada por dia.
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Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de defectos visibles, y
que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion. Todo testigo defectuoso a
juicio de la inspeccién, sera reemplazado por otro extraido inmediatamente después de
constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un) metro del testigo a quien
reemplaza.

- Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el Contratista
hara rellenar las perforaciones con hormigdn de las mismas caracteristicas que el
empleado para la construccién de |a calzada, efectuando el curado pertinente con los
procedimientos autorizados.

- El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones de
los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
condiciones correctas. S6lo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitird que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigén con que se
construyd las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias.

Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo
maéximo establecido como se indica precedentemente, no recibirdn pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizarad el descuento pertinente en el
Certificado siguiente.

- Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas, reposicién
de losas, bacheos, etc.) se extraerdn como minimo, 2 (dos) testigos por area o unidad
pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran que los resultados
obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo, podrédn
solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificado de los
resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las determinaciones
especificadas. En este Ultimo caso, se considerard el promedio de los resultados
obtenidos con todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de
recepcién o rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerard que el contratista estd conforme con los
resultados obtenidos. El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la
recepcion provisoria.
Espesor de la calzada
Se considerard como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una “muestra”.
Se determinaré el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara cuatro mediciones,
una sobre el eje y las otras tres, segun los vértices de un tridangulo equilatero inscripto en un
circulo de 10 cm de didmetro, concéntrico con el eje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, serd |a altura del testigo o sea espesor individual.
Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
préximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una muestra
sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptard como espesor
medio de la muestra el de proyecto mds un diez porciento. No se reconoceran pagos adicionales
por espesores de calzada mayores que el establecido en los planos y/o documentacién del
proyecto.
Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el didmetro de la sonda
rotativa sera el necesario para que la relacién h/d del testigo sea por lo menos igual a 1 (uno)
pero en ninglin caso dicho didmetro sera menor que el doble del tamafio méximo nominal del
arido grueso. Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no
debera ser menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm. Cuando el espesor medio
g

Direccién de Arquitectura
REMODELACION Y PUESTA EN VALOR PARQUE LAS HERAS - OBRA VIAL AMPLIACION BV LAS HERAS Y
CALLES DE ACCESO.-



Expediente N° 035.420/2020 Folio N2 18

Secretaria de Direccion de w4 :
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerara que el tramo no
cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo del mismo por falta de espesor.
Forma de medir el didmetro

El didgmetro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran a
dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba y dos
centimetros hacia debajo de la seccién media.

Cuando el resultado de |a resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una misma
muestra difiera en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de ambos, se
extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde |a fecha de extraccién de
los primeros. Luego se procederad a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de
tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

VIl - RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccién de las
muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple, corregidas por
edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen una “muestra”,
redondeado al kg/cm2 mas proximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, seguin Norma IRAM N° 1551, seran ensayados
ala compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N° 1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las placas
empleadas para preparar las bases serdn metdlicas, torneadas y lisas y tendrén por lo menos 13
(trece) milimetros de espesor. Ningln punto de |a superficie de las mismas se apartara mas de
0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergird en agua a temperatura de 20 + 2 2C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

Correccidn por esbeltez

Cuando la relacion entre la altura y el didmetro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores
que se indican a continuacion y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 més préximo:

Altura / Didametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularan por
interpolacién lineal. La altura a considerar para calcular |a esbeltez, es la del testigo incluidas sus
bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccion media se calculard con el didmetro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

IX - CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DELTRAMO

Aceptacion por condiciones de resistencia

Para la aceptacidn del pavimento de |a calzada, se establece |a siguiente tabla de resistencias a
exigir para cada tipo de hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

[HORMIGON — [HORMIGON DE|A B
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GRUPO: H - * CLASE Resistencia Media | Resistencia Media Minima
DE RESISTENCIA | Minima para Aceptacion con
Para Aceptacion Total | Descuento (RMMD)
(RMMT) (28 dias) [0,85xRMMT]
(28 dias) MN/m?2 Kg/cm2
MN/m2 Kg/cm2
H-=Il B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,5 215 18 183
H-=1 H 17,5 175 15 149
| 12 120 10 102

La calzada terminada deberd cumplir con las siguientes condiciones, siendo:
RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida para cada
tipo de hormigoén.
ET = Espesor tedrico de proyecto.
CT = Capacidad de Carga Tedrica. (RMMT x ET 2)
Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por edad y
esbeltez.
Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de |a seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)

- Aceptacion total
Para |a aceptacién total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente las
siguientes condiciones:
a) No se aceptard que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm. Con
respecto del establecido en el proyecto.
b) La Carga especifica real media ( Rm ) de los testigos a |a rotura a compresion axialcorregida
por edad y relacién altura - didmetro, no debera ser inferior a la RMMT:
Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
c) La Capacidad de Carga real media ( Cm ) de los testigos no deberd ser menor de:
Cm >=RMMT x ET 2

- Rechazo total
El tramo serd rechazado y no se efectuard pago alguno si:
a) el drea de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor establecido
en el proyecto.
b) La Carga especifica real media ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresion axial corregida
por edad y relacién altura - didmetro, resulta ser inferior a:
Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigon)
c) Sila Capacidad de Carga real media de |os testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET 2

- Aceptacion del tramo con descuento
Se recibird el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media esta
comprendida entre los siguientes valores:
RMMT x ET 2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET 2
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En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area igual a:
AP=AxP
en donde:
AP = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las dreas de
rechazo.
P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=0,5%x [ RMMT-Rm+ (RMMTxET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMMD ( RMMT - RMMD ) x ET2
Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un centimetro
y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la zona segun lo
indicado en a). Asimismo, se hace constar que, a los fines de los calculos, el espesor maximo a
considerar sera de: ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de proyecto.

- Rechazo parcial por falta de espesor
Si una o méas zonas de |a calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el establecido
en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada por falta de
espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista
deberd demoler |la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y
reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los
requisitos contenidos en estas especificaciones.
Delimitacidn de la zona con déficit de espesor:
Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es
mayor de 1,5 cm., se extraerdn nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por |a
Inspeccidn, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el drea con deficiencias
de espesores. La superficie a demoler serd igual al ancho constructivo de la calzada multiplicado
por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del pavimento coincidentes con
testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5 centimetros.
La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en una
profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para asegurar una
perfecta adherencia entre el hormigén anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la
Inspeccién, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de construccion entre
ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta
existente, la misma sera satisfactoriamente tratada ¢ reemplazada de modo que no se
interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

Terminacion y aspecto superficial
Simultdaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones que

se especifican respecto de:
- Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacion y

no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha oportunidad,
la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluard la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

a) Aceptada.

b) Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la capacidad

estructural, la durabilidad o el periodo de vida Util de la calzada; en cuyo caso |as losas seran

demolidas y reconstruidas sin compensacion. c¢) Aceptada con un descuento proporcional que
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asigne la Municipalidad a las deficiencias observadas. Este descuento se aplicard al area afectada
y estara comprendida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por
metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en |a ejecucion de la calzada. Cuando no
se proceda a la demolicién de las dreas rechazadas, las grietas o fisuras seran obturadas con
materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo indique la
Inspeccion sin que se efectle pago alguno por estos trabajos.

Reconstruccion de los tramos rechazados

En caso de tramos rechazados seréd facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicién y
reconstrucciéon con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto. En el caso de que
la Municipalidad no ordene la demolicion y reconstruccién mencionada, se le permitird optar al
Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni pagos por las mismas y con
la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y
estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente.

X- COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pavimento se certificard por m2 (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

1. Provisién de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento de
hormigén, el mejoramiento y compactacién de la subrasante y todo otro tipo de gasto que
particulares y generales.

2. Provisién del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

3. El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del corddn,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccion.

02.05 TERRAPLEN DE SUBRASANTE
Este item comprende |a realizacion de todos los trabajos necesarios para ejecutar las tareas
siguientes:

- Limpieza del terreno (vegetales en general, materias organicas, raices, etc.)

- Terraplenes compactados, banquinas y accesos con suelos aptos provenientes de las
distintas excavaciones, densificados en un todo de acuerdo con lo que se especifica mas
adelante.

- Los desmontes que correspondan, cualquiera sea el tipo de terreno.

- lacarga, transporte y descarga de los materiales a utilizar en los terraplenes, banquinas
y accesos y de los excedentes, a los lugares que indigue la Inspeccion (depdsitos o
préstamos). Dentro de los materiales excedentes deberdn ser incluidos también
aquellos que provengan de desmontes y no encuadren dentro de las especificaciones
del item para su utilizacion.

- FElescarificado y compactacion de la base de asiento de los terraplenes.

- Los terraplenes con doble movimiento de suelo en tramos de terraplenes bajos o en
zonas de desmonte.

- Laremocion de la capa superior de suelo vegetal y su reserva para el recubrimiento de
taludes, banguinas y fondo de cunetas.

- El acondicionamiento de los préstamos a los efectos de dar una configuracién plana a la
superficie y lograr el correcto escurrimiento de las aguas.

- La conformacion, perfilado y conservacion durante el tiempo que dure la obra, de
taludes, banquinas, subrasante, cunetas, préstamos, etc.
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- Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el item pero que fuera necesaria
efectuar para su correcta ejecucion.

Il - MATERIALES
1 - El suelo que se emplee en la construccién de los terraplenes no debera contener matas de
hierbas, raices, troncos, ramas, u otras materias organicas. Deberd ademas cumplir con las
siguientes exigencias minimas de calidad, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion:
V.S.R. (C.B.R.) mayor de 3 al 100 % de la densidad maxima correspondiente al tipo de suelo de
que se trate.
Hinchamiento en el ensayo de V.S.R. menor de 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 kg.)
2 - Cuando para la formacion de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los
0,30 m superiores de los mismos, deberdn formarse con los mejores materiales, seleccionados
en base a las indicaciones de los planos, las Especificaciones Particulares y lo ordenado por la
Inspeccién. Asimismo, se seleccionara el material para el recubrimiento de taludes,
reservandose los mejores suelos para tal fin.
3 - Los tamafios maximos de agregados pétreos que podran intervenir en la conformacién de los
terraplenes seran:
No se admitirdn rocas cuyo tamafio sea mayor de 0,60 m en su mayor dimensién, siempre que
ésta no exceda del 50 % de la altura del terraplén.
No se permitira el empleo de rocas en particulas mayores de 5 (cinco) centimetros en su mayor
dimension en los 0,30 m superiores del terraplén.
Los Gltimos 0,60 m del terraplén por debajo de los 0,30 m superiores del mismo, se construiran
con material de tamafio maximo de 15 (quince) centimetros, el que debera tener una
granulometria continua de modo que se pueda controlar su densidad con los ensayos
convencionales.
4 - No se permitird incorporar al terraplén suelos con un contenido excesivo de humedad,
considerandose como tal aquélla que iguale o sobrepase el limite plastico del suelo. La
Inspeccién podra exigir que sea retirado del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva, reemplazandolo por material que posea la humedad adecuada. Cuando el suelo se
halle en forma de panes o terrones, los mismos deberan romperse previamente a su
incorporacidn al terraplén.
5 - Si parte o toda una seccién de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuiran
uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m de espesor, colocando los agregados de
mayor tamafio en la parte inferior. Y con el objeto de lograr una fuerte trabazén entre las rocas,
obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén terminado, se formara sobre cada
capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequeiias, sobre la cual se haran actuar rodillos
vibrantes. Los vacios que dejen entre si las rocas de mayor tamafio seran llenados con rocas mas
pequefias y suelo, de manera de formar un conjunto denso.
6 - Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de agua, el
material se colocara en una sola capa hasta la elevacién minima a la cual pueda hacerse trabajar
el equipo. Por encima de tal elevacién, el terraplén se construird por capas del espesor
especificado para cada caso.
7 - El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no
sera objeto de medicién ni pago alguno independientemente de la condicion de la base de
asiento que se presente.
8 - Una vez terminada la construccién de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, debera
conformérselos y perfilarlos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos.
Todas las superficies deberan conservarse en perfectas condiciones de lisura y uniformidad
hasta el momento de |a recepcion de |a obra. -
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9 - Cuando el volumen aparente de la fraccion librada por la criba de 19 mm. después de
compactada, no colme los vacios de la fraccién retenida por dicha criba y ademds no sea posible
determinar su densidad por los métodos convencionales, no se efectuard el control de
densificacién de los suelos como se establece en esta especificacion, procediéndose en este
caso, de acuerdo a lo especificado previamente.

Il - EJECUCION

Los trabajos se ejecutardn de acuerdo al proyecto y a las 6rdenes de la Inspeccion, y realizados
de acuerdo con lo que se expresa a continuacion:

1 - Previo a la ejecucion de los terraplenes y banquinas, se procedera a escarificar y compactar
la base de asiento, la cual una vez densificada no debera tener un espesor inferior a los 0,20 m.
2 - Cuando la diferencia entre la cota de la subrasante y la del terreno natural sea menor a 0,30
m o en caso de desmonte, se ejecutard, (una vez realizado el desmonte que corresponda), un
terraplén compactado de 0,30 m de espesor inmediatamente por debajo de la cota de la
subbase, mas un sobreancho de 1,00 m. a cada lado de la misma.

Antes de |a ejecucién de este terraplén, se deberd compactar la base de asiento del mismo como
en el caso general ya descripto.

3 - Cuando el nivel del terreno natural sea superior al correspondiente a la superficie de asiento
de la subbase, las banquinas se compactaran, previo el desmonte que corresponda, a partir del
nivel de dicha superficie y en todo el ancho entre taludes. La base de asiento de las mismas se
densificara de igual manera que en el caso general de los terraplenes.

4 - El contenido maximo de sales y sulfatos solubles en el nicleo del terraplén, incluidas las
banguinas, pero exceptuando la capa superior de 0,30 m de espesor compactado, sera de:
Sales solubles totales: no mayor del 1,5 %

Sulfatos solubles: no mayor del 0,5 %

5 - La capa de 0,30 m de espesor compactado superior del terraplén, situada inmediatamente
por debajo de la subbase y hasta un sobreancho de 1,00 m. a cada lado de la misma, debera
cumplir con lo siguiente:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %

Sulfatos solubles: no mayor del 0,3 %
Limite Liguido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

6 - El nicleo del terraplén se ejecutard en capas cuyo espesor compactado no debera ser

superior a los 0,20 m.

7 - En el caso de terraplenes a ejecutarse en zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de

puentes, muros de sostenimiento y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar

eficazmente el equipo de compactacién normal, los terraplenes se ejecutaran en capas y cada

una de ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro método

propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspeccién que permita lograr las densidades

exigidas.

8 - No deberén realizarse excavaciones por debajo de las cotas de desague. El Contratista estara

obligado a reponer el suelo indebidamente excavado a su exclusivo cargo, compactdndolo a la

densidad del terreno natural.

Compactacién

La densificacion en obra se controlard mediante el ensayo de P.U.V.S. (Proctor) acorde a lo

especificado en la Norma de Ensayo “Compactacion de Suelos” - VN-E5-93 y su complementaria,

empleando el método descrito en la misma, que corresponda seguln el tipo de suelo de que se

trate.

Para los suelos de tipo A-4 segun la clasificacién HRB, es de aplicacién el ensayo AASHTO T-180.
P
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El control de compactacion del nicleo del terraplén, se realizaré por capas de 0,20 m de espesor,
independiente del espesor constructivo adoptado. En los 0,30 m superiores del terraplén, se
controlara su densidad por capas de 0,15 m de espesor cada una, asi como en las banquinas.
Las densidades a exigir en obra, referidas porcentualmente a la méxima de los ensayos
descriptos en el punto precedente, no deberan ser inferiores a las siguientes:

Base de asiento del terraplén y niicleo del mismo: No inferior al 90%.

Capa superior de 0,30 m de espesor compactado y banquinas: No inferior al 95 %.

Perfil Transversal

El control planialtimétrico a nivel de subrasante se efectuara con el levantamiento de un perfil
transversal cada 25 m como minimo.

Los terraplenes y los desmontes deberan construirse hasta las cotas indicadas en los planos o
las dispuestas en el replanteo por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia, una diferencia
en defecto, con respecto de las cotas mencionadas, de hasta 3 (tres) centimetros y de 1 (un)
centimetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase esta tolerancia deberd ser
corregida

No se admiten tolerancias en defecto con respecto a los anchos tedricos de proyecto de las
respectivas capas.

IV - COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificard por metro cibico (m3) de terraplén compactado, ejecutado de
acuerdo con estas especificaciones y aprobado por la Inspeccion.

02.06 AMPLIACION VEREDA

02.07 HIGIENE Y SEGURIDAD VIAL

02.08 DEMOLICION ASFALTO ACCESO COSTANERA — AV. SAENZ PENA
02.09 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

03. ILUMINACION

03.01 RELOCALIZACION DE ILUMINARIAS

03.01 RELOCALIZACION DE TORRES DE ILUMINACION
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