Expte. N° 106-007.045 /2024 .Folio 52

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM |: SONDEOS, RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO

El replanteo de la obra se realizara previa consulta a los planos de instalaciones existentes
tales como Gas, Telecom, Aguas Cordobesas, Epec, etc. con el objeto de determinar la
ubicacién y dimensiones de las mismas. La Inspeccién podra ordenar la ejecucion de
sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de instalaciones indicadas en
los planos u otras no indicadas. Estos sondeos seran por cuenta de la Contratista, como asi
también todo pago de derechos a los distintos organismos.

El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y las nivelaciones seran ejecutados por el
Contratista y verificadas por la Inspeccién. Los niveles fijados en los planos estan referidos a
cotas absolutas y el Contratista tendra la obligacién de materializar y conservar. Comprende
a su vez la colocacioén, por parte del Contratista de puntos fijos de nivelacién cada 250 metros
consistentes en mojones de hormigén tipo H-17. Estos mojones seran cilindricos de 0.15 m
de diametro y 0.60 metros de longitud enterrados 0.50 metros con un hierro redondo de @ 20
mm el la parte superior de 20 cm. de longitud empotrado 17 cm. y saliendo 3 cm. Tendran a
su vez los mojones en la parte superior una chapa gravada de identificacion, empotrada,
donde constaran el niumero de mojén y cota del mismo. Deberan colocarse a su vez estacas
en los vértices de la poligonal del eje de la obra abalizada respecto a tres puntos. Estas
estacas seran de quebracho de 5 cm. x 5 cm. de secciéon de 50 cm. de longitud enterrados
0.45 metros. Las estacas estaran pintadas con dos manos de esmalte sintético color blanco
con la parte superior de color bermellon.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificard en forma global, una vez que los trabajos sean aprobados por la
Inspeccién de obra.

ITEM li: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento

existente tipo flexible o rigido, como carpetas asfalticas, cordones cunetas, calzadas e
incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigén pobre, o toda otra clase de firme
que se encuentren en los lugares indicados, para la construccién de la obra de desagle
proyectada o en los sitios que indique la Inspeccidn de obras.

La superficie a romper serd la indicada en los Pliegos, considerando para conductos
hormigonados “in situ” , como maximo 0.80m a cada lado de la estructura a construir. La
rotura del pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. ( Cinco centimetros)

Se complementard la tarea mediante los medios mecénicos apropiados. Se incluyen en este
item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte del material extraido hasta una
distancia de 15 Km, adonde lo indique la Inspeccién. ,_ \\
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaréd y certificara por metro cuadrado de extraccién de pavimento existente
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccién lo indique.

ITEM lll: EXCAVACION NO CLASIFICADA A CIELO ABIERTO A MANO Y/O A MAQUINA
CON O SIN ENTIBADO

Los trabajos correspondientes a este item comprenden las operaciones necesarias para
obtener las cotas del terreno a los fines de la ejecucién de la obra de desagiie. Se utilizaran
entibados cuando las condiciones del suelo lo requieran o la Inspeccién lo ordene para
mantener la seguridad de la obra.

El fondo de la excavacién debera tener la pendiente requerida, debiendo compactarse por
medios mecanicos hasta alcanzar el 92% del ensayo Proctor Standard.

La compactacién obtenida debera ser aprobada por el Departamento Laboratorio de la
Direccién de Obras Viales. Se incluyen también en el precio del item, el desagotamiento de
las excavaciones y extracciones, y el traslado del material sobrante hasta donde indique la
Inspeccién, en un radio no mayor de 15 km. y todos los trabajos descriptos en el Articulo 111.3.
- Apartados I111.3.1., 111.3.2, 111.3.4., 1I1.3.6., 111.3.7.,111.3.8., 111.3.9., 111.3.11., 111.3.12., 111.3.13,,
111.3.14.2. y 111.3.14.3. del Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras de
Desaglles Pluviales.

Para todo tipo de estructuras el ancho maximo de zanja que se reconocera sera de 0.80
metros a cada lado a partir del borde externo de las mismas y para el caso de los cafios el
sobreancho establecido en el Pliego General de Desaglies Pluviales de la Direccion de Obras
Viales.

En virtud de que en la zona de obra se ha constatado la presencia de un manto de suelo
compuesto por una arena limpia, seca y sin cohesion, lo cual dificultara los trabajos de
excavacion, la Contratista debera incluir en el precio del item la provisién de los materiales y
mano de obra especiales para un correcto entibado de la zanja, por lo que la Municipalidad
no reconocera pago especial alguno. La metodologia de excavacién y entibado de la zanja
debera ser presentado ante la Inspeccién de Obra con 15 (quince) dias anticipaciéon al
comienzo de los trabajos, los cuales deberan ser aprobados por la misma.

La contratista sera responsable de todo dafio que se produzca a pavimentos o instalaciones
existentes en la via publica y a la propiedad privada, como consecuencia del deslizamiento
de suelo en los trabajos de excavacion en zanja, por lo que la Municipalidad no reconocera
pago especial alguno.

El material extraido de la excavaciéon, que posteriormente se utilizard como relleno se
mantendra acopiado para evitar su desparramo. El emplazamiento del acopio debera ser
aprobado por la Inspeccién. Para evitar la dispersién de particulas de suelo en el ambiente se
debera mantener el acopio y el suelo en transporte en condiciones humedas, con control
sobre la cantidad por camién para evitar su caida.

Durante el avance de las tareas la Contratista debera comunicar a los vecinos los trabajos a
realiza y la duracion estimada del corte de calles. La zona de trabajo y las excavaciones
estaran todo el tiempo perfectamente cercadas, impidiendo el ingreso de toda persona ajena
a la obra. La Contratista deberda mantener indicados los pasos peatonales y de ser necesario
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Quedan incluidos dentro del presente item los trabajos de apuntalamiento y sostenimiento de
todas las instalaciones de servicios existentes, los cuales no deberan interrumpirse.

Las excavaciones deberan mantenerse cercadas con tejido de malla romboidal de modo de
evitar el ingreso de personas ajenas a la obra.

El entibado debera garantizar la estabilidad de las excavaciones, de modo tal que ofrezca
una total seguridad al personal que desarrolla tareas en ellas como asi también a las
construcciones existentes las que no deberan sufrir ningun tipo de dafio.

Toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al contratista,
debera rellenarse por cuenta de este, con el material adecuado y a criterio de la Inspeccién,
ya sea con suelo compactado, hormigén tipo H 8, o el material que se indique.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificara por m3 (metro cubico) de excavacién conforme a proyecto y
medido en zanja.

ITEM IV: CONSTRUCCIONES DE HORMIGON ARMADO

Comprende este item la ejecucién de los trabajos y la provision de los materiales para
ejecutar las estructuras de hormigén armado de la obra de desagiies. Seran de hormigén
armado los conductos, alcantarilla, sumideros, camaras de acceso o de inspeccién, camaras
de empalme de transicién y obras de arte en general, segun los planos correspondientes.

El hormigbn a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para la provision de hormigén de cemento portland normal. La resistencia
correspondera a lo especificado para el Tipo H-21. El asentamiento se fija en 10-12 (doce)
centimetros para las distintas estructuras de Hormigén Armado

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios
realizar, como asi también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino,
agua, etc.) para la elaboracién del hormigébn en un todo de acuerdo a la resistencia
establecida, el suministro, corte doblado y armado de las armaduras en un todo de acuerdo a
lo indicado en los planos que integran el presente pliego.

Los encofrados de las caras internas del conducto principal seran metélicos, de modo de
obtener una superficie de una lisura superficial similar a la de los conductos prefabricados, de
modo de maximizar la capacidad hidraulica de la conduccién.

Inmediatamente después de desencofrar y antes de aplicar el producto de curado se
procedera al recorte de alambres de ataduras y a eliminar toda irregularidad (rebabas) que
pudieran producirse por el escape de mortero en las uniones de moldes.

La terminacién superficial de la losa del piso del desaglie se ejecutara con llana metélica, de
modo de obtener la menor rugosidad posible; luego debera protegerse con lonas en el
momento de hormigonar tabiques y techo.

El hormigén debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicién de “nidos de
abeja” y otras imperfecciones, dado que esos sectores seran rechazados, debiendo
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El hormigén a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
para la provision de hormigén de cemento portland normal.

Los trabajos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo,
debiendo el contratista adoptar las medidas correspondientes a tal fin.

El tamafio y la capacidad de la planta para la preparacion del hormigén, estaran
determinados por la cantidad de hormigén a colocar en una operacién continua para
satisfacer la demanda de hormigén en el tiempo de pico, conforme al plan de trabajos
aprobado.

Todo el hormigén se mezclard a maquina de manera de cumplimentar las especificaciones
del presente item.

Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construccion, todo el hormigén que se
vaya a colocar en moldes (encofrados), debe colocarse en capas continuas
aproximadamente horizontales, cuyo espesor sera del orden de 50 cm (cincuenta
centimetros).

El hormigdn debe considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga
acumulaciones de agregado grueso ni hueco y que quede aprisionado en contacto con los
moldes.

La consolidacién del hormigén fresco de las estructuras se hard mediante vibradores
eléctricos o neumaticos del tipo de inmersién con velocidad de 7000 RPM. La Inspeccién no
autorizard a hormigonar, si los vibradores no funcionan adecuadamente o no son los
suficientes para el tramo que se pretende hormigonar.

El contratista presentara a la Inspeccién el plano y dispositivo de apuntalamiento para su
consideracion y aprobacion.

La empresa respetara la armadura indicada en los planos, presentara a la Inspeccion planos
de detalles de los empalmes de los hierros con anticipacién a la iniciacién de la preparacion
de la armadura.

El doblado de las barras se hara en frio. Se tendra especial cuidado de hacer el empalme de
barra en zonas que no coincidan con solicitaciones maximas; asimismo, no se podra hacer
coincidir el empalme de barras en la misma seccion.

Se buscara que los empalmes disten entre si mas de 1.50m. Todas las barras de armaduras
se colocardn en su posicion exacta, segin los planos y se mantendran firmemente
aseguradas durante la colocacién y compactacion del hormigén.

Las barras serén atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre
las capas de armadura se mantendran por medio de tirantes, bloque de mortero
premoldeado, tensores, barras de suspensioén y otros dispositivos apropiados.

El contratista tendréd permanentemente en obra un juego de conos de Abrams y al menos 9
(nueve) moldes para moldeo de probetas cilindricas.

El hormigdbn se mantendréd humedecido al menos hasta 7 (siete) dias después del
hormigonado.

Aceros para estructuras de hormigdén armado:

El acero a utilizar en las estructuras de hormigdén armado respondera a lo establecido en la
recomendacién “CIRSOC 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de 4200
kg./cm2. oD b e i
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Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccién sobre las muestras
que indique la Inspeccién de Obra, quien a su juicio determinara el nimero de muestras que
seran ensayadas en funcién de la cantidad total de acero utilizado en la estructura.

Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribucion alguna
por ello.

Los empalmes de las barras podran ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de
los mismos debera probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme mediante soldadura, este sera aceptado cuando se
demuestre mediante ensayos que el acero reune las caracteristicas necesarias para ello y
que estas no se desmejoran por efecto de la soldadura.

La Inspeccion de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por la contratista cuando
se demuestre experimentalmente que la resistencia de la unién soldada es por lo menos igual
a la de la barra sin soldar.

Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente por mano de obra especializada.

Previamente a la iniciacion de los trabajos, el personal especializado sea sometido a un
examen de competencia para verificar su aptitud.

Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectos visible.

La inspeccién de la obra podra exigir al contratista la realizacién de cualquiera de los ensayos
descriptos en las normas arriba mencionadas.

La contratista debera presentar a la Subdirecciéon de Estudio y Proyectos de Obras Viales y
Desagles de la Direcciéon de Obras Viales, una memoria de célculo del dosaje de hormigén
propuesto, para su aprobacién una vez realizada la misma.

La contratista debera remitir al Laboratorio de la Direccion de Obras Viales de la
Municipalidad de Cérdoba, muestras representativas de los materiales que utilizara en obra
para la elaboracién de un pastén de prueba con el cual se verificara la resistencia estipulada
para el hormigén.

La inspeccién de la obra autorizara la iniciacién del hormigonado, recién cuando conozca los
resultados de los ensayos de las probetas del pastén de prueba realizados a los 7 (siete) dias
de la fecha de confeccién del mismo.

Juntas :

Comprende la provisién y colocacién de los materiales necesarios para las juntas de
contraccién, dilatacién y juntas en obras de arte, de acuerdo a los planos de detalles.

Su ejecucién sera de acuerdo a los planos respectivos y a las 6rdenes que imparta la
Inspeccion.

Las juntas seran perfectamente estancas, debiendo realizar el contratista todas las partes
necesarias que solicite la inspeccion.

En lo que no esté especificado sera de aplicacion el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para Obras de Desagties Pluviales y el C.I.R.S.0.C.

En este item estd incluida la totalidad de los elementos necesarios para tener el hormigén
armado terminado, conforme a los planos, incluyendo la armadura.
AD S\
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En el caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en este item, sera facultativo
del comitente ordenar su demolicién y reconstruccion con hormigén de calidad de acuerdo
con el proyecto.

Las obras responderan a las dimensiones establecidas en los planos, salvo las variaciones
ordenadas por la Inspeccion.

Estén incluida en el presente item las juntas necesarias para realizar correctamente las
obras. La contratista debera efectuar una verificacion estructural de todos los elementos a
ejecutar a través de éste item y comunicar a la Inspeccién cualquier defecto que detectara.

Dentro de este item esta incluido:

Hormigén para Cojinetes, la forma de los mismos como sus pendientes, se indican en los
planos de detalles. La ejecucién de cojinetes de hormigdn simple ird en los interiores de
sumideros, camaras y empalmes, donde lo indiquen los planos y la Inspeccién de Obra.

Escalones de acero galvanizado: que quedaran empotrados en el hormigén armado de los
lugares de acceso.

La provision de dos escaleras extensibles de aluminio de un largo total de 6.00 m cada una.

La provisién y colocacion de las tapas de acceso a sumideros segun se indica en plano tipo
correspondiente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificara por m3 (metro cubico) de hormigén armado perfectamente
terminado y aprobado por la Inspeccién. El precio del item incluye el doblado, armado,
colado, encofrado y toda otra tarea que sea necesaria para la perfecta terminacién del
mismo.

El precio del item incluye la provisién y colocacién del Hormigdn Simple para asiento de las
construcciones.

ITEM V: PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOS DE HORMIGON ARMADO DE
600 mm DE DIAMETRO Y 1400 mm DE DIAMETRO

Esta prevista la utilizacion de cafios de 600 mm Y 14000 mm de didmetro para la
evacuacion de sumideros, segun lo indican los planos de proyecto. Serédn de hormigén
armado, centrifugado y /o vibrado y debidamente fabricados, aprobados y colocados en obra,
en un todo de acuerdo a los articulos 11.2.10 y IIl.5. (en todos sus apartados) del Pliego
General de Especificaciones Técnicas para Obras de Desaglies Pluviales.

Las juntas seran de espiga y enchufe con aro de goma, el que previo a su colocacion, debera
ofrecer superficies de apoyo perfectamente limpias.

Una vez colocado el aro en la espiga se procedera al enchufe de los cafrios.

El espesor de las juntas internas no sera superior a los 0,01 m. y seran tomadas con masilla
plastica tipo “SIKA” o similar, que asegure las condiciones elasticas de las juntas.

Seran sometidos en obra a la prueba hidraulica que especifica el articulo 111.5.4.

El asiento en zanja sera del tipo “B” (segun apartado Ill.5.3. del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para Obras de ties Pluviales). La colocacién de los cafios se
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hara conforme al articulo 111.5.1. del Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras
de Desagiles Pluviales. La fabricacion de los cafios serd de acuerdo a la norma IRAM N°
11.503 y la resistencia mecanica correspondera a la clase Ill.-

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro lineal de cafieria colocada y se incluye en el precio del
presente item la provisién colocacién y asiento de los conductos, asi como toda otra tarea
necesaria para la correcta y completa terminacién del item.

ITEM VI: RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS

Comprende este item, las operaciones necesarias para la reposicién de suelo extraido y
faltante de los lugares donde se ejecuten los conductos, camaras, sumideros y demas obras
de arte ejecutando la empresa contratista la subrasante para el pavimento de hormigén
simple y carpeta asfaltica.

Para las mismas se seguirdn estrictamente las especificaciones del Articulo 111.6.1. del Pliego
General de Especificaciones Técnicas para Obras de Desaglies Pluviales completo, con las
siguientes salvedades:

Porcentaje de compactacién (A.A.S.H.O. T-99-tipo 1 segun normas de compactacién para
suelos V.N E5-93)

Sera de 92% en el fondo de excavacién, del 90% en los laterales del conducto y del 95%
desde el estrados hacia arriba, hasta el nivel de subrasante.

2. En el caso que el material del lugar tenga una densidad maxima (Proctor Standard
A.A.S.H.O. T-99) inferior a 1,80 kg/dm3, debera mejorarse el mismo hasta alcanzar el valor
citado como minimo para la ejecucién de la subrasante (0,40 m. Inmediatamente debajo del
nivel de calzada).

3. Se deja expresa constancia que del correcto relleno y compactacién de las excavaciones,
dependen la estabilidad y vida de los conductos, obras de arte y pavimento que se
construyan y/o repongan. Por tal motivo, la inspecciéon de la obra exigira el cumplimiento
estricto del Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras de Desagles Pluviales,
en todo lo relativo a este tipo de tareas y en especial a las partes laterales e inferiores de las
conducciones y partes inferiores de los pavimentos.

4. La empresa contratista deberd mantener en su lugar los cordones de granito en la
ejecucién de los trabajos o reponer en caso de rotura de los mismos, en un todo de acuerdo
al Art. 111.2.4 del Pliego para Obra de Desaglies Pluviales.

El relleno se hara en capas de 0,20 m., las que seran ensayadas por el Laboratorio de la
Direccién de Obras Viales de la Municipalidad de Cérdoba.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo acorde a las presentes
especificaciones, por metro cubico de zanja.

La cantidad ejecutada, medida en la fg \@g\:ﬁegficada se certificara por el sistema de -
“unidad de medida’. Este precio s/e]é?vﬁfimp\ens,é‘gién total por los trabajos. indicados,
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incluyendo mano de obra, equipos, provision de materiales y todo otro gasto que demande la
terminacién total de la tarea.

Se computara y certificara por metro cubico (m3) de relleno compactado y aprobado por la
Inspeccion.

ITEM Vii: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE 0.20 m DE ESPESOR

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigén
simple, incluyendo los cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los casos que
asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. El hormigén a utilizar
pertenece al Grupo H-ll —-F y el espesor del mismo es de 0.20m. Cuando se lo juzgue
conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de arena gruesa de
un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. La colocacién de los moldes sera
aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde
demas de 1Tmm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacién. La totalidad de las tareas de este rubro, se regirdn por lo
establecido en las presentes especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
y érdenes de la Inspeccion. La compactacién del hormigén se ejecutara cuidadosamente
mediante reglas vibrantes de superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se
ejecutara con medios aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial en
cuanto a lisura, rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto
escurrimiento de las aguas, esta uUltima condicién, es de cumplimiento obligatorio, siendo
causa de rechazo toda area que no asegure esta condicién, siendo de responsabilidad del
contratista asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacién de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, todo el drea en condiciones de total librando al trénsito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccion, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE
La cantidad minima de cemento por metro gm\o de hormigdn para pavimento, cordones y/o
cordones cuneta sera de 330 kg. para {sfacer lzs\condlcnones de durabilidad y resistencia }
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al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista propondra
un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento minimo, que
sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccidén de Obras Viales Municipal.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacién y vertido del hormigén, debera estar aprobada la superficie
de apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que
eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacién necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada,
una demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones o
cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender inmediatamente las
operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la demora, el Contratista debera
ejecutar sin cargo una junta de construccién. No se admitirdn juntas transversales de
construccion cuya distancia a otra junta sea inferior a 3,00 metros.

Toda porcién de hormigdn empleado para construir la calzada serd mezclada, colocada,
compactada y sometida a las operaciones de terminacién superficial dentro de un tiempo
maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos. En caso de emplear un fluidificante retardador,
dicho tiempo méximo sera establecido por la Inspeccién, pero en ninglin caso excedera del
tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacién del hormigén. Toda demora
respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el hormigonado hasta
subsanar la dificultad. El hormigdn se empleara tal cual resulte después de la descarga de la
hormigonera; no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento
para facilitar las operaciones de terminacién de la calzada. Se empleard el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones.

2.1.3. Durante la ejecucién de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periddicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar por lo
menos la consistencia (asentamiento), porciento total de aire, densidad del hormigén, tiempo
de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a compresién. Estos ensayos se
realizaran independientemente de los que lleve a cabo la Inspeccién.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado a tal
efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacién de los ensayos, las
temperaturas y humedades ambientes registradas mediante termohigrégrafo. La informacion
contenida en dicho libro debera ser exhibida a la Inspeccién toda vez que ésta lo solicite. La
falta en obra de este libro de resultados sera causa suficiente para la suspensién inmediata
de los trabajos, en el estado en que se encuentren, por causa imputable al Contratista. La
Inspecci6n realizara ensayos por su cuenta,.en cualquier momento y sin necesidad de aviso
previo, a fin de verificar las caracteris}/ié*j@él(i:, \d del hormigén y sus componentes; los
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resultados que se obtengan seran comparados con los obtenidos por el Contratista. En caso
de discrepancia, se realizaran ensayos conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados
comparables.

2.1.4. Para la determinacién de ensayos de resistencia a la compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de altura
aproximados. La preparaciéon y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la
resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparacién y curado
en obra de probetas para ensayos de compresion y de traccién por compresion diametral”,
identificandose la muestra de la cual proviene y la clase de hormigdn. Y seran ensayadas en
un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4) probetas
cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de ellas a 7 dias y
las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada edad, constituira un ensayo o
resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo sera el promedio aritmético de las
resistencias a compresion axial de las dos probetas de la misma edad; debiendo descartarse
el ensayo en el cual exista una dispersién mayor del 15 % (quince porciento) entre dichas dos
probetas. Los resultados de los ensayos estardn corregidos por su edad y relacion
altura/diametro, como lo indica la norma de ensayo correspondiente. Los resultados de estos
ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente caracter informativo sobre la calidad
del hormigén y no se tendran en cuenta para la recepcién de la calzada, pero teniendo en
cuenta que la calidad del hormigén provisto, se controlard en un todo de acuerdo con lo
especificado en el Articulo “ Provisién de Hormigén para pavimentos”, tanto en el caso de que
el material provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como
cuando el mismo contratista elabore su propio hormigén. El contratista debera proveer los
moldes en cantidad adecuada asi como el equipo, instrumental de ensayo, operadores, y
mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigén.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocaciéon del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permite y la Inspeccién lo autorice, o
mediante la interposicién de elementos impermeables o riegos bituminosos de imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ninglin caso podran transcurrir
mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucién y
compactaciéon. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el hormigonado hasta
reparar las deficiencias. La distribucién del hormigén se hard empleando palas, quedando
expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima
densidad y compacidad de la masa. EI/%n\ﬂg\én colocado junto a los moldes y a las juntas se

b}ib@ijoass de terminado con vibradores mecanicos
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insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas. En toda
compactacioén por vibracién, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operaciéon sera
interrumpida tan pronto se observe la apariciéon de agua o lechada en la superficie o las
cesacion del desprendimiento de grandes burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion
de los materiales que componen el hormigdén. No se permitird que el personal pise el
hormigén fresco sin calzado de goma para evitar que lleven al mismo sustancias extrafias y
una vez compactado, no se permitird que se pise. La colocacién del hormigén se hara en
forma continua entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencién.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seran metdlicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitird ondulacién alguna. El
procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los
moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los mismos.
Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o0 mas de espesor y tendran una
base, una seccién transversal y resistencia que les permita soportar sin deformaciones o
asentamientos las presiones originadas por el hormigén a colocarse, el impacto y vibraciones
causados por el equipo empleado en el proceso constructivo. Los moldes para cordones
deberan responder estrictamente al perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculacién
de éstos con los moldes laterales se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto
se comporte como una Uunica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada
tramo de molde en los alineamiento rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un diametro
y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado anteriormente,
considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un didmetro de 25 milimetros.

2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados,
tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los moldes deberan
limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos antiadhesivos para
encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para ajustarse a ellas de modo
tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices redondeados. Debajo de la base
de los moldes no se permitird, para levantarlos, la construccién de rellenos de suelos u otro
material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccién podra exigir la colocacion
de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido.

233 Una vez colocados los moldes en su posiciéon definitiva, no se tolerara una
desviacién mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase debera estar
convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccién; la superficie de apoyo
de la calzada tendra la compactaciéon y niveles correspondientes y estara libre de todo
material suelto y de materias extrafias. Sélo entonces se procedera a verter el hormigén,
comenzando por el eje de la calzada y simétricamente hacia ambos costados.

Se tomarén todas las precauciones pegesarias para que la cara vista del cordén sea

perfectamente liso, sin sopladuras, /ﬁxbén'rﬁuén,‘ se aplicar revoques de mortero sobre los
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En obra existird una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los
mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas después de la colocacién y
terminacién del hormigén. Este periodo sera incrementado cuando las condiciones climaticas
o las bajas temperaturas lo requiera, a juicio de la Inspeccion.

2.3.4. La distribucién del hormigén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacién de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigén ya compactado con fratases u
otros medios.

2.3.5. La compactacion del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios;
para ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecénico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo como
interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y
5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador deberéa estar constituido por una o
mas unidades de manera que la amplitud de la vibracién resulte sensiblemente uniforme en
todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones. Cuando se utilice mas de una
unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas entre si, siendo su separacién no
mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracién de la unidad es
visiblemente efectiva. En los casos en que se use una unica unidad vibratoria de tipo externo,
la misma seré mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su
intermedio al hormigén, el efecto de vibrado en forma uniforme. La utilizacién de mas de una
unidad vibratoria se permitird solamente en el caso de que las mismas actuen
sincrénicamente. La unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a
hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de
vibracion utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion
de sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portétiles de inmersion para la
compactaciéon del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el
empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitird el uso de
pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleara el fratés para distribuir, quitar
excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas, se efectuaran por otros
medios y se procederd a recompactar el hormigdn dentro de los 30 (treinta) minutos de
haberse colocado el hormigén. Queda expresamente prohibido el agregar agua a la superficie
del pavimento para facilitar las tareas de fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm menor

que el pavimento a ejecutar, En correspondencia con esta junta, se construir4 una viga de

0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de la calzada, alisada y cubierta con material

especial, de forma que permita la ybr’é?ﬁjf?t?
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utilizar otro sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion,
aprobado previamente por la Inspeccién.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ninglin caso excedera
de 7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construcciéon de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberdn ser rectas. Como maximo se aceptard una desviaciéon de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccion podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros de
junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segln fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion. Se debera contar con todo el equipo
necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de la juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2 cm
a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de
alquitran (preferentemente en panes) co Efénal bituminoso tipo ER-1, en proporcién .
aproximada de mezcla 1:1 en volumen, os)ﬁcacxén q\ue puede ser variada a fln de que el
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producto sellante a lo largo de su vida util, mantenga caracteristicas de una masilla espesa,
rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en
estado fluido. Se verterd el sellante para lograr su adecuada penetracién, en dos coladas
sucesivas, para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda,
quedando el material sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre el
pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado
alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda
colada. La preparacién de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento
indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo
un mismo producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados. Se eliminara todo
material excedente del area pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos,
materiales y/o procedimientos para las operaciones de sellado, los cuales deberan estar
sélidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento a lo largo de un periodo prolongado de vida Util; aportando elementos de
juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto
de la propuesta basica del pliego. Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7 CURADO DE HORMIGON DE CALZADA
Concluidas todas las tareas de terminacién del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccién.

2.71 Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con arpillera
humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que ésta no se
adhiera.

La arpillera protectora se colocaré en piezas de un ancho no menor a un metro (1m), ni
mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza se
solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con agua para
asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes. En ese momento
se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo siguiente:

2.7.1.1- Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena, que se
inundaradn con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm) durante
diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o arena
himeda.

2.7.1.2. — Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

En la forma indicada en 2.7.1.1 se recubriran los bordes de las losas.
2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podré proponer el curado mediante el recubrimiento de
productos liquidos capaces de formar una
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pelicula impermeable resistente y adherente. La eficacia de estos productos se establecera
antes de su utilizacién, de acuerdo con las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el
contratista debera proveer a la Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la
realizacién de los referidos ensayos con veinte (20) dias de anticipacién. En caso de que los
ensayos correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccién de Obras
Viales Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista. Ademas el control de calidad de estos productos
podra realizarse en cualquier momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion
lo juzgue necesario. El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacion, un
aspecto homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribuciéon satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecénico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador y un
dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de producto distribuido. El liquido
debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo y siempre debera
garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaje y a las
condiciones ambientales del momento. La Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio
de dosificaciéon o de los materiales, la intensidad de riego y técnicas de colocacion, cuando a
su juicio deba asegurarse la correcta proteccion del hormigén.

2.7.3. Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigén, con laminas de polietileno u otras de caracteristicas
similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70 0 A.S.T.M.C.- 171

Las laminas deberén extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en
contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la eficiencia del
curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado sobre el pavimento, por
un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo permita,
cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las juntas se levantaran,
en el sitio indicado y concluida la operacién, se volveran a colocar.

2.7.4. Otros Métodos:
El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que compruebe
fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.5. Curado reforzado:
Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucién de curado
reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de hormigdn con
elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de- pohetlleno 9
expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio o algin otro
aislante térmico.

—_—_

]

/,

Ing. Civil Mayfo Tartabini
Jefe Departarfiento Ingenieria
Direccién df Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106-007.045 /2024 .Folio 67

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a emplear, el que
debera contar con la aprobacién de la Inspeccién previamente a su uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y materiales
para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a antecedentes,
experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales propuestos a lo largo
de un periodo prolongado de vida Util, aportando todo elemento de juicio y demostrando
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta basica
de Pliego.

3.PROTECCION DEL HORMIGON
El contratista deberd proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacién.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras veinticinco (25) horas. En las noches se emplazaran en las
barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspeccion.
Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce del hormigén, el contratista hara
colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir que se dafie el mismo. Estos
trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precauciones, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el
contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento,
dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no
practicarse el pulimiento, se dara opcién de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad
del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El descuento se aplicara al precio
unitario del pavimento, solamente en el computo realizado sobre las areas involucradas y se
detallaréa esta penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente. Superado el
valor de 8 mm, se considerard el drea como de rechazo, debiendo ser demolidas o
reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como a la ejecucion
del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacién.

6.CORDONES CURVOS Y RECTOS
Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.
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Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.

Si eventualmente y como caso de excepcién no se hormigonara el cordén en conjunto con la
losa, se debera emplear adhesivo plastico.

El costo correra por exclusiva cuenta del contratista sin derecho a reclamo alguno.

En correspondencia de la junta de dilatacién de la calzada se construira la del cordon de un
ancho méaximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de
juntas. Todos los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccién. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e ira
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios de
desaglie de albafiales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada. Para
los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geomeétricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros respectivos,
en cuanto hace a la reparacién de la base de apoyo de los mismos, remocién de materiales
existentes, y provision del hormigdén en obra, rigiendo las mismas especificaciones Yy
tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigén.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en cuanto
al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista el nivelado correcto para
evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se observaren deficiencias
de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente el cordén cuneta. La
ejecucién de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una diferencia no
mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre dentro de las
misma jornada de labor.

Acorde a las 6rdenes de la Inspeccién, los cordones cuneta serén ejecutados en anchos

totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura‘ 258

como zona de cunetas, se ejecutaran en orde a lo especificado. #3
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El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacién manual.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

7.1.1. Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacién, el hormigdn elaborado deberd cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo establecido
en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo Provisién de
Hormigén para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente
articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de
la calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras rotativas
aprobadas por la inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551. Tales testigos seran
cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros, los que seran ensayados a
compresién axial. Antes de iniciar la extraccion de los testigos, la Inspeccién de Obra fijara en
un plano, los limites de los tramos o zonas y la ubicacién de los testigos con su espesor
tedrico determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los testigos
se extraerdn en presencia de los representantes autorizados de la Inspeccién y del
Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de los testigos extraidos,
lugar y fecha de extraccién, fecha de ejecucion de las losas. El Acta sera firmada por los
representantes de las partes. La no presencia del representante del Contratista no invalidara
la extraccién e implicaré que se cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de
los testigos hasta el laboratorio de la Municipalidad serd por cuenta del Contratista. La
inspeccion dara las instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan
a fin de asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacién. Cada
testigo se identificard por: nombre de calle y su ubicacién en ésta, nimero del testigo, fecha
de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se efectuaran en las caras
laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento que permita mantener legible
las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su representante
técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del pavimento
construido en ese tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber
sido notificados, que se realicen nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En este
caso se considerard la totalidad de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos
para determinar las condiciones de recepcién o de rechazo del tramo. Si se omite la &hterior
solicitud se considerara que el contratista esta.conforme con los resultados obtenidos.
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7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada,
evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccién
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) préximas al eje de la calzada.
3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de
compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigén tenga una
edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccién de los testigos se haya producido por
excepciéon y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente
anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de curado, los
ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias més el nimero de dias en que se
debié prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptara como la correspondiente a la
edad de 28 (veintiocho) dias. No se computaran los dias en que la temperatura del aire haya
descendido por debajo de los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ninglin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a
cincuenta (50) dias.
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28)
dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo serd corregida por edad, mediante la
siguiente expresion:

R28 = Rd
1 + d- 28
220
en donde:
R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
d = Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.
7.2.4. Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a

una misma seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se
extraeran por lo menos 3 (ires) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1 (una)
muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccién menor ejecutada por dia. Los
ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de defectos visibles, y que no
hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion. Todo testigo defectuoso a juicio de la
inspeccion, serd reemplazado por otro extraido inmediatamente después de constatada la
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7.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas caracteristicas que el
empleado para la construcciéon de la calzada, efectuando el curado pertinente con los
procedimientos autorizados.

7.2.6. El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las
extracciones de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y
en las condiciones correctas. Sélo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigbn con que se
construyé las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las cuales no
se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo establecido como se
indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de que las secciones hubiesen
sido ya abonadas, se realizarg el descuento pertinente en el Certificado siguiente.

7.2.7. Para el caso de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos, etc.) se extraerdn como minimo, 2 (dos) testigos por érea o
unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran que los
resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo, podrén
solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificado de los resultados,
que se extraigan nuevas probetas para realizar las determinaciones especificadas.

En este Ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con todos los
testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcién o rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista est4d conforme con los
resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hard previamente a la recepcién
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
‘muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomarg
cuatro mediciones, una sobre el eje vy las otras tres, segin los vértices de un tridngulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje mencionado. El
promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
préximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una muestra
sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara como espesor
medio de la muestra el de proyecto mas un diez porciento. No se reconoceran pagos
adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los planos y/o
documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea @r@c\de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para q((eﬁel/%_'i’@gofé@ h/d del testigo sea por lo mengs.igb@&@\
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1 (uno) pero en ningln caso dicho didametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcién, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El didmetro de cada probeta seré igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba y
dos centimetros hacia debajo de la seccién media. Cuando los resultados de la resistencia
especifica de cada testigo correspondiente a una misma muestra difiera en mas o menos un
15 (quince) porciento respecto del promedio de ambos, se extraerg un tercer testigo en un
plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de extraccion de los primeros. Luego se
procedera a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de tal manera que se
encuadre dentro de la tolerancia.

8.RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccién de las
muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresién axial simple, corregidas por
edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen una “muestra’,
redondeado al kg/cm2 mas préoximo. Los testigos extraidos y previamente preparados, segin
Norma IRAM N° 1551, seran ensayados a la compresién en un todo de acuerdo con lo
establecido en la Norma IRAM N° 1546. El ensayo a compresién se realizard previa
preparacién de las bases de los testigos; las placas empleadas para preparar las bases
seran metélicas, torneadas vy lisas y tendran por lo menos 13 (trece) milimetros de espesor.
Ningun punto de la superficie de las mismas se apartard mas de 0,05 milimetros de la
superficie de un plano. Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergird en agua a
temperatura de 20 + 2 °C durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a
compresion se realizara inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacién entre la altura y el didmetro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregirdn por esbeltez ultiplicandolas por los factores
que se indican a continuacién y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas proximo:
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Altura / Diametro Factor de correccion
1,00 2,00
0,99 1,75
0,97 1,50
0,94 1,25
0,91 1,00

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularan por
interpolacién lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo incluidas
sus bases listas para el ensayo a compresién. La resistencia o carga especifica se
determinara dividiendo la carga de rotura por la seccién media de cada testigo. Dicha seccién
media se calculara con el diametro, obtenido seguln el punto precedente 7.4.

9.CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO
VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada




Expte. N° 106-007.045 /2024 .Folio 74

HORMIGON | HORMIGON A B
GRUPO: H-*| DE CLASE Resistencia Media Resistencia Media Minima
DE Minima para Aceptacién con
RESISTENCIA | Para Aceptacién Total Descuento (RMMD)
(RMMT) (28 dias) [0,85xRMMT]
(28 dias) MN/m? Kg/cm?
MN/m? Kg/cm?
H-Il B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,5 215 18 183
H-I H 17,5 175 15 149
I 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT= La Carga Especifica de Rotura Tebdrica a la compresién axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigén.

ET = Espesor tedrico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Teérica. (RMMr x Et ?)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresioén axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.

Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em?)

9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm. con
respecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT :

Rm >= RMMy (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
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9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

a) el érea de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - didmetro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMM+ (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
¢) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:

Cm < 0,85 x RMMr x Et?
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media esta
comprendida entre los siguientes valores:

RMMr x Er? > Cm >= 085 x RMMr x Er?

En este caso el tramo serd aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construcciéon de la calzada, de un area igual
a:

AP = A x P
en donde:
AP = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las areas de
rechazo.
P= Penalidad a aplicar, igual a :

P= 05x[RMM:- Rm + (RMMr x Er?)-(Rm xEm?2)]
RMMr - RMMp (RMMr - RMMp ) x Ef?

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los célculos, el
espesor maximo a considerar seré de: ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.14. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR
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Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada por
falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso, el
Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de
la obra y reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con
todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar
es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precisién posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler serd igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler seré delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para asegurar
una perfecta adherencia entre el hormigén anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la
Inspeccién, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de construccién entre
ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una
junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada de modo que no se
interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL
Simultdneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras : las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacién y no seran abonadas hasta la recepcién provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

a) Aceptada.

b) Rechazada, cuando la fisuracién o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccién, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida Util de la calzada; en cuyo caso las
losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

c) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estara comprendida entre.el- 0
(cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para todos los
rubros comprendidos en la ejecucién de la calzada.
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Cuando no se proceda a la demolicién de las areas rechazadas, las grietas o fisuras seran
obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo
indique la Inspeccion sin que se efectle pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS
En caso de tramos rechazados serd facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicién y
reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccién mencionada, se
le permitird optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos que
se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma
especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificard por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones. El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

1. Provisién de mano de obra y equipos para la ejecucién propiamente dicha del pavimento
de hormigon.

2. Provisién del hormigbén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

3. El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a
las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM VIiI: EJECUCUION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.07m DE
ESPESOR

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, colocacién y compactacién en
obra, de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico Grueso, en caliente, densamente
graduadas, para la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario; en los sitios, areas, anchos y espesores
establecidos en las Especificaciones Complementarias y ordenados por la Inspeccion.
Produciendo una superficie uniforme, de calidad acorde a las especificaciones y con la lisura
y rugosidad superficial exigida.

CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Seran elaboradas en planta central - usina asfaltica - dotada de todo los elementos
necesarios y suficientes para producir el mas eficaz secado, calentamiento, mezclado y
procesado de todos los materiales intervinientes y su correcta dosificacién, la cual debera
poder regularse precisamente con los dispositivos predosificadores y corregida cuando y

cuantas veces sea necesario y en un todo de acuerdo a las especificaciones de pliegos, a las
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reglas del buen Arte de Construir y a las érdenes de la Inspeccién; la cual podra exigir en
cualquier momento cambios, modificaciones y reparaciones para cumplir tales objetivos.

Se contard con dispositivos de medicion precisa de los dosajes intervinientes, de
elementos de regulacién de los mismos, de temperatura de aridos y productos bituminosos.
Se proveerd un tipo de mezcla bituminosa elaborada adecuada a la finalidad de su aplicacién.

El tamafio maximo del agregado pétreo sera de 3/4 de pulgada 6 de 1 pulgada,
acorde a lo que se establezca en las Especificaciones Complementarias de cada obra y/u
ordenes de la Inspeccion, en base al tipo de capa a ejecutar.

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién, con un minimo de
Veinte (20) dias habiles de antelacion a la iniciacién de los trabajos, su Férmula de Mezcla y
dosificacién, para su verificacion oficial, consignandose en esta presentacién oficial,
adicionalmente los datos de:

- Ensayos "Marshall" con sus respectivas curvas y Estabilidad Remanente (24 Hs a 60° C).

- Relacién Filler - Betun.

- Concentracién critica.

- Relacién Estabilidad- Fluencia.

- Granulometria individual de aridos y de las mezclas propuestas.

- Clase, procedencia perfectamente identificados de cada uno y andlisis de calidad de cada
material.

- Clase, procedencia, especificaciones técnicas y caracteristicas del cemento asfaltico
empleado.

El Contratista debera enviar a la Division Laboratorio de la Direccién de Obras Viales
Municipal, los materiales intervinientes en cantidad suficiente para su verificacion.

GRANULOMETRIA DE LA MEZCLA

La mezcla asfaltica se conformara como minimo, con la utilizacién de los materiales
que se describen en el apartado: “Agregados”, incluyendo la incorporaciéon cal hidratada en
polvo como relleno mineral — filler .Por lo que la planta asféaltica debera contar como minimo
con la cantidad de tolvas predosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde
con su produccioén, y de tamafio necesario para evitar que se mezclen los materiales en las
operaciones de abastecimiento de las mismas.

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican
a continuacion, acorde a lo que se establezca en las Especificaciones Complementarias de
cada obra; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con las
curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE TAMIZ % PASANTE

3/4° 100 100 :

1/2° 80-100 85-100

3/8¢ 70- 90 70-95
TT—,)——"
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# 4 50- 70 3/8 ¢ 60 -85

#10 30- 50 # 4 40 -60

# 40 15- 30 # 10 22 - 38

#100 5- 15 # 40 8-20

#200 4- 10 # 100 5-15
# 200 3-12

Ante toda variacion en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista
esté obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a
las Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta : 45

Estabilidad Normal minima : 800 kg.
Fluencia

2 a45mm

Vacios residuales (método Rice) :3a5%

Relacién betun — vacios 75 a 85
%

Relacién c/cs (Concentracion critica) : menor o igual a 1
Relacién estabilidad - fluencia minima : 2100 kg/cm
Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada 14500 kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima 275 %

Una vez aprobadas por la Inspeccién, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicién de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla a
todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las siguientes
tolerancias:

TOLERANCIAS
Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asféltico efectivamente incorporada en la mezcla: T
ey SRR TP
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més o menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

CONDICIONES PARA LA PREPARACION DE LA MEZCLA

Se deberan respetar los rangos de temperatura establecidos en la Nbrrh"a de E‘nsﬂgyo”
VN-E9-86 -‘Ensayo de Estabilidad y ﬂg@a&i@\por el Método Marshall” en’ cuants’ al
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calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de
mezclado y compactacion. La mezcla debera salir de planta a temperatura tal que permita
efectuar la correcta distribuciéon y compactacion en obra.

En general deberan corresponderse entre si, valores de temperaturas maxima y de
minima; no debera existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C entre la temperatura del
asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir al arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

Todos los valores especificados de temperaturas deberan ser convalidados mediante
los correspondientes ensayos de viscosidad que se deberan llevar a cabo sobre todas las
partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspeccién.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas por periodos
de tiempo prolongados. Seré rechazado todo betin que se observe recalentado o que haya
sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no cumpla después de su
procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetracién, Punto de
Ablandamiento, Indice de Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en
Pelicula Delgada, Oliensis.

Se realizard ademas el Ensayo de Recuperacion de Asfalto por equipo centrifugo o
similar aprobado, para determinar el tenor de betin efectivamente incorporado en la mezcla
elaborada.

En las mezclas intervendran obligatoriamente los agregados combinados
adecuadamente para obtener una granulometria final densa, impermeable, compacta,
resistente a la accién de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de éptimas
caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad
superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el transito vehicular,
mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales caracteristicas; sin
envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones) por
temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento, corrimientos del material (alta
fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estaréa prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso, lo cual debera ser tenido en cuenta para
la elaboracién y provisién que se requiera.

MATERIALES INTERVINIENTES EN LA MEZCLA ASFALTICA

CEMENTO ASFALTICO

Se empleard cemento asféltico de penetracion 50 - 60. Serd homogéneo, libre de
agua y no formara espuma al ser calentado a una temperatura de 170 °C, debiendo cumplir
las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

El Contratista debera entregar a la Inspeccién, de inmediato al momento de su
recepcion en obra, copia de la totalidad de los remitos de provisién de cemento asfaltico que
haya suministrado la/s firma/s proveedora/s de ese producto, en los cuales consten las
caracteristicas y especificaciones del mismei.en particular la totalidad de los rangos de
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viscosidad expresados en poises, con su correlacion de temperaturas, tendientes a la
delimitacion de las temperaturas de calentamiento, mezclado y compactacion de la mezcla.

De cada partida de cemento asfaltico, se practicaran los ensayos de:

a) Penetracién segun Norma IRAM 6576

b) Indice de Penetracién (Indice de Pfeiffer)

c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinematica
d) Oliensis segin Norma IRAM 6594

e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)

El material debera cumplir con las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracion < 1,1x Ls
b) -1,5 < Indice de Penetracién Pfeiffer < + 0,5
c) Oliensis :Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20.

Li = Limite inferior especificado Ls = Limite superior especificado

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o
incorporar en obra material que cumpla todas las exigencias requeridas; de no cumplir
alguna cualquiera de ellas, se rechazard la partida de cemento asfaltico y la mezcla que
haya sido elaborada con el mismo. Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se
obtuvieran resultados fuera de los especificados en la Norma IRAM N° 6604, la Inspeccion
podra exigir el cambio de proveedor.

AGREGADOS

La humedad méaxima de los agregados para las mezclas asfalticas sera del 0,5 % en
peso, medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz N° 200 por via humeda es mayor del 5 % respecto
al peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°® 200 en seco,
debera ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados obtenidas por trituracién, sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara sélo cuando la roca originaria llene las
exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad, absorcién, dureza y resistencia al desgaste.

PIEDRA TRITURADA

En su totalidad deberan provenir de la trituracién adecuada de rocas sanas, frescas,
limpias, ser de las denominadas comercialmente como graniticas, debiendo en todos los
casos ser producto de la trituracién de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo el
material original antes de su trituracién sera retenido por malla standard de abertura de 1 1/2
de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de su procesado, un
minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura). En ningun caso podran contener
materiales organicos, suelos, particulas blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, o
cualquier otra sustancia nociva o perjudicial.yxr_\:;%_ e
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Los agregados pétreos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por
zaranda de 9,5 mm.(3 /8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se debera
considerar en la planta asféltica, la incorporacién por separado de estas dos fracciones en la
proporcién que corresponda y las tolvas necesarias para esta operacion.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:
- Ensayo de Desgaste "Los Angeles”: menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometria respectiva): mayor de
0,50.

- No debera existir un tenor superior al 2% en la fracciéon fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

- En general, no deberéan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

- El indice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

ARENA DE TRITURACION

Debera provenir de la trituracién de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las
denominadas comercialmente como graniticas o calcéreas.

Tipo 0 —6mm
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6.
Equivalente de Arena : mayor de 50 % (sobre fraccién pasante tamiz N° 4)

ARENA SILICEA
La arena silicea no debera intervenir en la mezcla bituminosa en una proporcion
superior al 25 %.

Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fraccién pasante tamiz N° 4)
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) : menorde 6

Sales totales : menor de 1.5%
Sulfatos solubles : menor de 0.5%

RELLENO MINERAL (FILLER)

Si es de naturaleza calcarea, deberd poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO3 CA del 70%.

Es obligatoria la incorporacién de un tenor minimo del 1,5 % de cal hidraulica
hidratada en polvo dosificada en peso de la mezcla total de aridos; que responda en un todo
a lo establecido en la Norma IRAM N° 1508; la cal se adicionara y mezclara perfectamente
con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a la incorporacion
del cemento asfaltico; se debera evitar pérdidas por voladura, recuperadores de polvo, etc. La
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tolva, o el mecanismo incorporador de la cal seré tal que pueda efectuarse la dosificacion y el
mezclado de forma homogénea y correcta.

La Inspeccién, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas,
y a su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar el incrementar el tenor en peso
de la cal hidratada hasta un maximo del 2,5 %.

MEJORADOR DE ADHERENCIA

El Contratista, con la autorizacién de la Inspeccion, podra decidir la incorporacién de
un tenor de mejorador de adherencia arido - asfalto; en este caso, ese producto se adicionara
y mezclara perfectamente con la incorporacion del cemento asfaltico.

La incorporacién de un aditivo mejorador de adherencia no exime de la obligacion de
incorporar a la mezcla bituminosa, cal hidratada en polvo, como se establece
precedentemente. Sino que se debe considerar dicha incorporacién del mejorador de
adherencia como un factor adicional de calidad del producto bituminoso laborado.

La Inspeccién, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas
y a su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar modificar el tipo y/o tenor del
mejorador de adherencia arido- asfalto a costa del contratista, en un todo sujeto a los valores
del Ensayo Referente a las cualidades de adherencia.
En caso de su empleo, el mejorador de adherencia debera responder a las siguientes
condiciones:

1) Debera ser comercialmente puro, sin el agregado de aceites, solventes pesados u otros
diluyentes.

2) Seré homogéneo y estara libre de agua. En caso de aditivos liquidos, no se producira
separacion de fase sélida por estacionamiento, permitiéndose solamente la formacién de un
ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfaltico, en las condiciones indicadas en los Métodos de Ensayo,
debera responder a las siguientes exigencias cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas
alli especificadas:

a) Ensayo TWIT: con una concentracion del aditivo igual al 0,4 % en peso en asfalto diluido
E.R.1, debera obtenerse un recubrimiento no menor del 70 %.

b) Inmersién Tray Test: La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100 % de
recubrimiento no sera mayor del 0,5 % en peso de asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento: con una concentracién del aditivo igual al 0,5 % en peso de
cemento asfaltico, el desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.

d) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145 - 150
°C, no deberéa observarse una pérdida significativa de eficacia.
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e) La Inspeccion y la Division Laboratorio de la Direccién de Obras Viales Municipal se
reservan el derecho de interpretar los resultados de los ensayos y fundamentar la aceptacion
o rechazo del aditivo en base a los mismos, 0 a resultados de ensayos no previstos o
establecidos en estas normas, especialmente frente a cada caso practico en relacion con el
ligante asfaltico y agregados a utilizar efectivamente en obra.

EJECUCION DE LA CARPETA ASFALTICA

El sistema de distribucion sera con terminadora asféltica, debiendo ser aprobado por
la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las obras.

Previamente a la colocacién de la mezcla asfaltica sobre la capa de base aprobada,
se deberd haber practicado una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora-
sopladora y cepillos, y con la antelacién establecida en los Item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimaciéon y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacién de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacién debera ejecutarse con una antelacién minima de 48 horas a
la colocacion de la carpeta y deberd ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrimiento.

Este riego bituminoso deberd realizarse acorde a lo establecido en el item *
Imprimacién e Imprimacién Reforzada “ y a las 6rdenes de la Inspeccién.

No se comenzarad a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente, como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de
Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberén hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de
distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucién de ninglin riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita que
sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segln corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo
de producto asfaltico a emplear.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o
incorporar en obra material que cumpla con todas y cada una de las exigencias requeridas;
de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso
deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la
Inspeccién debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si
durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de Ios

implementos utilizados, la Inspeccién podré ordenar sean retirados o reemplazados Gl
TN
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Se distribuir4 la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y rodillo neumatico autopropulsado. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de 0,08
m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una 6 mas capas.

La mezcla asféltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el
comienzo de la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no serd descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.
No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la carpeta terminada y a lo largo del
periodo de conservacion, el contratista deberéd corregirlas a su costa por el método que
proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se presentaran exudaciones, peladuras,
afloramiento, deformacién u otras caracteristicas indeseables o perjudiciales.

Se cuidarad de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y
cotas para permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo
inmediato toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida
a costa del contratista, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias. Al finalizar los
trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las adyacentes en las
mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar resaltos ni
diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes. El contratista debera
adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la cantidad de mezcla
asféaltica que empleard, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de material, que por causa
imputable al contratista no hayan sido incorporados en obra. De darse esta situacion se
descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas imputables al contratista
haya sido descartado o no colocado en obra. Idéntico criterio se adoptara en caso de
ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccién de areas deficientes que seran
ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las mismas condiciones, la cantidad
de concreto asféltico en peso desperdiciado, para su descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada,
debiendo ser reconstruida a costa del contratista. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
ordenar la remocién de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion
de su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de
provisién y colocacién de mezcla bituminosa para el area cuestionada.

CONDICIONES PARA LA ACEPTACION, RECEPCION Y/O RECHAZO DE MATERIALES,
MEZCLA BITUMINOSA Y CARPETA ASFALTICA:

GENERALIDADES

Puesto que la produccién en Planta Central - Usina Asféltica, supone y obliga a
condiciones y caracteristicas de homogeneidad de los materiales intervinientes y del material
elaborado, es de exclusiva responsabilidad del contratista asegurar a todo lo largo de la obra,
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y para los diferentes productos que se elaboran, el proporcionar en forma constante un
material final que satisfaga todos los requisitos y especificaciones técnicas
permanentemente.

Por ello, los resultados de los ensayos de control de calidad practicados sobre
materiales provenientes de muestras, constituiran las condiciones de aceptacién o rechazo
de los materiales y mezclas que correspondan a dichos muestreos; estos seran practicados
para el caso de las mezclas elaboradas, a razén de una toma como minimo por cada jornada
de labor y por cada tipo de mezcla elaborada o con las frecuencias y en las cantidades y
oportunidades que ordene la Inspeccién de obras, cuyo criterio debera ser rigurosamente
aceptado. Se practicaré el muestreo directamente en planta u obtenido de los camiones de
transporte del material o del sitio de obras en donde se coloque el mismo, aun cuando el
agente de transporte sea distinto del que elabore las mezclas; ya que se esta examinando la
calidad del producto elaborado, independientemente del sitio en donde sea colocado. Salvo
casos excepcionales en los que se detecten deficiencias en los elementos de transporte
como ser camiones no aptos, desprotegidos del efecto de acciones climaticas (p. €j. en caso
de lluvias, etc.), demora en el acarreo, enfriamiento por tal causa, etc., la calidad de las
mezclas sigue siendo exclusiva responsabilidad del fabricante de las mismas.

La toma de muestras y la ejecuciéon de los ensayos sera realizada por personal de
ésta Municipalidad autorizado por la Comuna a tal efecto, estando el Contratista y sus
representantes autorizados a presenciar los mismos en todo momento; aclarando que no es
obligacién ni responsabilidad de la Inspeccién ni del personal que efectia la toma de
muestras y ensayos, el dar aviso previo del sitio y oportunidad de la ejecucion de tales tareas;
pudiendo ser efectuadas al azar y en forma progresiva para llevar estricto control de calidad
en todo momento. La no presencia del contratista o de sus representantes en la extraccion de
muestras o ensayos no invalidara el resultado de las mismas, estando autorizados a solicitar
por nota de pedido debidamente fundamentada, la repeticion de determinados ensayos o
muestreos, siempre y cuando técnicamente los mismos no se vean invalidados por haber
sido ya el material colocado en obra y alteradas sus caracteristicas originales de fabricacién.
El contratista debera atenerse a la validez de la representatividad del entorno del muestreo,
por lo cual una muestra determinada calificara todo un area y una cantidad de material
elaborado representativa del mismo.

Los gastos que demande la extraccién de muestras, envase, remision de las mismas,
transporte a su lugar de ensayo y anélisis de las mismas, estaran a cargo del Contratista.

MEZCLA ASFALTICA

No seran aprobadas las mezclas bituminosas elaboradas en planta central asi como
sus componentes cuando los resultados de los ensayos sobre muestras representativas de
las mismas no se ajusten en un todo a todas y cada una de las especificaciones detalladas
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego General de
Especificaciones y Condiciones Técnicas mas Usuales de la Direccién Nacional de Vialidad,
Especificaciones Complementarias, dosificaciones de mezclas y granulometria aprobadas y
ordenes de la Inspeccion.

En base a lo expresado, se procedera al rechazo de la cantidad total de materiales y/o
mezclas correspondiendo al entorno representativo del muestreo practicado cuando.esas-
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muestras representativas ensayadas acusen algun valor fuera de las especificaciones o
exigencias indicadas en los pliegos antes mencionados y érdenes de la Inspeccion.

Asimismo, seran rechazadas provisiones de mezclas bituminosas en las cuales los
ensayos de Recuperacion de Asfalto, practicados sobre muestras de una determinada
partida, arrojen valores por fuera de la tolerancia indicada precedentemente con respecto al
tenor de cemento asfaltico establecida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o
dosajes aprobados y ordenados por la Inspeccion - Férmula de Mezcla aprobada.

Solamente en el caso de que se obtengan de los ensayos, cantidades de cemento
asfaltico en exceso, y a juicio exclusivo de la Inspeccién toda la partida correspondiente a
tales ensayos quedara en calidad de observada y en suspenso su certificacion, hasta que
pueda comprobarse el correcto comportamiento en obra.

Sera causal de rechazo el no cumplimiento de las exigencias de temperaturas del
material bituminoso, de las mezclas asfélticas, de saltos térmicos entre aridos y asfalto en
planta y temperatura ambiente.

Los materiales y/o mezcla bituminosa rechazados no seran computados, ni ser reutilizados y
no podran ser colocados en obra, debiendo el contratista retirarlos y transportarlos fuera de la
zona de planta.

De darse casos repetitivos de ensayos no satisfactorios o deficiencias reiteradas en
los materiales y/o mezclas bituminosas, la inspeccién podra ordenar la paralizacion del
funcionamiento de la planta asfaltica, correcciéon inmediata de las deficiencias haciéndose
pasible la empresa, de la aplicacion de las penalidades previstas.

ESTABILIDAD MARSHALL

La estabilidad Marshall determinada sobre las muestras extraidas, calculadas sobre
las probetas confeccionadas con ellas, correspondientes a la jornada de labor ¢ al periodo 6
tramo que se analice, debera cumplir con los siguientes requisitos:

Estabilidad Marshall Media de Planta de cada jornada de labor, periodo 6 tramo,
debera ser mayor 6 igual al 90% de la Estabilidad Marshall de la Férmula de Mezcla.

Estab. Media de Planta >= 0,90 x Estab. Férm. Mezcla

De no cumplirse esta exigencia, se aplicara un descuento Dg, aplicable a las
toneladas de mezcla asfaltica involucradas:

De= 0.90 x Estab. Férm. de Mezcla — Estab. Media de Planta x 15 x TN
0,90 x Estab. Férm. de Mezcla

En donde el valor TN representa las toneladas de mezcla provista motivo de
penalizacién, representativa de las probetas confeccionadas.

Cuando la Estab. Media de Planta sea menor que el 70% de la Estab. de Férm. de
Mezcla, correspondera el rechazo de la provision defectuosa.

ESTABILIDAD REMANENTE 0D
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En caso de que la mezcla asféltica no cumpliere con la exigencia de un valor minimo
para la estabilidad Remanente del 75%, se establece la siguiente escala de descuentos a
aplicar sobre la cantidad de toneladas defectuosas:

Estabilidad Remanente Porcentaje de
Obtenida de los Ensayos descuento

75 % 6 mas 0%
74,9 al 73% 5%
72,9 al 71% 10 %
7 0,9 al 69% 15 %
68,9 al 67% 20 %
66,6 al 65% 25%

Toda cantidad de mezcla asfaltica provista cuyo valor de Estabilidad Remanente
arroje valores comprendidos entre el 65 y el 75%, quedara observada hasta la recepcién
definitiva, a los efectos de detectar eventuales fallas en el comportamiento de la capa
ejecutada con tal mezcla. Las cantidades ejecutadas se certificaran, de todas maneras,
aplicando la tabla de descuentos arriba indicada.

En caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 65 % la Inspeccion
procedera a rechazar la totalidad de la provisién defectuosa.

En caso de reiteracion de resultados por debajo del 65 % la Inspeccion procedera a
detener la produccién de la planta asfaltica, hasta tanto la Contratista solucione el problema;
los gastos que demanden la adopcién de cualquier solucién sera a cargo del Contratista.

Las penalidades descriptas tienen caracter acumulativo entre si.
CARPETA EJECUTADA

Para la determinacién de las condiciones exigidas para la capa terminada, se
extraeran testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados unica y
exclusivamente por la Inspeccidén a la Divisién Laboratorio de la Direccién de Obras Viales
Municipal para su ensayo. La extraccién de dichos testigos serd a cargo del Contratista y
realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los sitios y con la
frecuencia que la misma ordene. Dicha extraccién se realizara dentro de las 48 horas desde
la terminacién de la compactacion, e indefectiblemente antes del librado al transito de la
capa.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos, el Contratista tendra el derecho
de solicitar la extraccién de mayor numero de muestras a fin de corroborar o rectificar los
resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

Las exigencias a cumplir son:

DENSIDAD DE OBRA

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o
mayor al 95% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor ¢ :
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DMTest. >= 95 % DMLaborat.

Si no se cumple esta condicién, se aplicard un descuento sobre las toneladas de
mezcla comprendidas en el tramo de superficie A (en metros cuadrados) involucrado:

Dg1 = 0,95 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A
0,95 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,95 X DML, no corresponde ningln
reconocimiento adicional.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 92 % de la
DMLaborat., admitiéndose s6lo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De
no cumplirse esta condicién sobre los valores de minima de testigos individuales, se aplicara
un descuento sobre el precio del ltem de:

D¢ 2 = (n°total de testigos defectuosos - 0,1)x A
n° total de testigos

Si se verifica que el DMTest. es menor 6 igual al 90 % del DMLaborat., correspondera
el rechazo total del Tramo.

ESPESOR

De los testigos extraidos para la determinacién de la densidad de obra, o de los
testigos adicionales que disponga la Inspeccién para este fin, se determinaré el espesor
medio; debiendo cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico
de proyecto ( Eproy. ); cuando no se cumpla esta condicién, se aplicara un descuento De1
sobre el tonelaje involucrado en el area A (en metros cuadrados) afectada, de :

De1= EProy.—EMTest. x 3 x A
EProy.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores 6 iguales al 90% del
espesor tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo
a verificar.

En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicard un descuento sobre el tonelaje de asfalto
involucrado en el area A (en metros cuadrados) afectada, dado por:

De2 = ( n°total de testigos defectuosos - 0,1)x A
n° total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 85% del EProy., correspondera el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.
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LISURA, PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

Después de terminados los trabajos de compactacién de la carpeta, la Inspeccion
controlara la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada paralela al
eje y con un galibo con la seccién transversal dada en los planos del proyecto, colocado en
forma perpendicular al eje; no deberan observarse luces mayores a 5 mm entre el borde
inferior de la regla y la superficie del pavimento, ni mayores de 6 mm. entre el galibo y la
carpeta. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6 depresiones que excedan los valores
establecidos 6 que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de
la del proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

CONTROL DE PESADAS

El contratista debera proveer una bascula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual debera estar emplazada en zona contigua a la planta asfaltica y
con acceso Yy visual directa desde aquella. Poseera sistema de impresioén o registro escrito de
las pesadas efectuadas. La bascula debera estar perfectamente calibrada y certificada por la
autoridad oficial correspondiente y ser verificada y/o recalibrada, cuando a juicio de la
Inspeccion fuera necesario.
Adicionalmente, el contratista deberd computar incluido en el precio del presente rubro y sin
derecho a reconocimiento de pago adicional ninguno, el costo de pesadas en basculas
publicas o las que indique la Inspeccién, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones de
transporte con mezclas bituminosas.

MULTAS Y PENALIDADES

- Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto contractual
incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de la imposicién de
la misma.

- Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por
mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones
mensuales.

- Para cada caso, son de aplicacién segun corresponda, las penalidades indicadas en el
Articulo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares de
esta Obra y en el Capitulo XVI, Articulos N° 150 al 156 inclusive del Decreto N° 1665-"D"-57 y
modificatorias.

EXIGENCIAS PARTICULARES PARA CADA TIPO DE MEZCLA ASFALTICA

MEZCLA TIPO A - CONCRETO ASFALTICO GRUESO

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican
a continuacién, acorde a lo que se establezca en las especificaciones Complementarias de
cada obra, y/o las caracteristicas de la capa a construir; la forma de la curva resultante de la
mezcla de aridos deberé armonizar con las curvas limites del entorno, paralela a los mismos,
y sin presentar quiebres ni inflexiones.

No se permitira efectuar el dosaje de las mezclas asfélticas con un tenor de arena
silicea o materiales similar de granos redgpdeados de baja friccién que supere el 25% .en~.
peso del total de los aridos en seco. / \D M,
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ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE TAMIZ % PASANTE
3/4" 100 17 100
1/2° 80-100 3/14” 85-100
3/8* 70 -90 1/2” 70-95
# 4 50-70 3/8” 60 - 85
#10 30 -50 # 4 40-60
# 40 15-30 # 10 22 - 38
#100 5-15 # 40 8-20
#200 4-10 # 100 5-15
# 200 3-12

Ante toda variacién en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista
esta obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a
las Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta 175

Estabilidad Normal minima : 800 kg.
Fluencia

2a4,5mm

Vacios residuales (método Rice) :3a5%

Relacién betun - vacios :75a85%
Relacion c/cs (Concentracion critica) : menor o igual a 1
Relacion estabilidad - fluencia minima : 2100kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada . 4500kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima 175 %

Una vez aprobada por la Inspeccién, la Féormula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se verd obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla a
todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados.

MEZCLA TIPO B - CONCRETO ASFALTICO FINO

La mezcla estara comprendida dentro del entorno granulométrico que se indica a
continuacién; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con las
curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE
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1/2° 100

3/8" 90 - 100
# 4 65 -85
# 10 40 - 60
# 40 10-25
# 100 5-15
# 200 4-12

Ante toda variaciéon en las granulometrias de los éaridos intervinientes, el Contratista
esta obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a
las Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta .75

Estabilidad Normal minima : 600 kag.
Fluencia

2a45mm

Vacios residuales (método Rice) :3 ab %
Relacién betun — vacios . 75285 %
Relacién c/cs (Concentracion critica) : menor o igual a 1
Relacion estabilidad - fluencia minima : 1900kg/cm

Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada : 4000 kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima D 75%

Una vez aprobada por la Inspeccién, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicién de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla a
todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados.

MEZCLA ASFALTICA TIPO ARENA - ASFALTO

La mezcla estard comprendida dentro del entorno granulométrico que se indica a
continuacion; la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con las
curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.
ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE
3/8° 100

# 4 70-95
#10 45-70
#40 10-30
#100 5-15
#200 4-12
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Ante toda variacidén en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista
esta obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL

Los requisitos que deberd cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a
las Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta 175

Estabilidad Normal minima : 400 kg.
Fluencia

2a4,5mm

Vacios residuales (método Rice) :3a5%

Relacién betlun — vacios :75a85%
Relacién c/cs (Concentracion critica) : menor o igual a
Relacién estabilidad - fluencia minima : 1900kg/cm

Relacion estabilidad - fluencia méaxima aconsejada : 3000kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima 175 %

Una vez aprobada por la Inspeccion, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se verd obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla a
todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados.

IMPRIMACION E IMPRIMACION REFORZADA C/ MATERIALES BITUMINOSOS

DESCRIPCION:

Este trabajo consistird en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre
una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las
indicaciones de los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacién del material bituminoso imprimador

Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacién estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

MATERIALES

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segln corresponda, las eépe¢ificaciones.
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a
emplear.

EQUIPO

———
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Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la
Inspeccion debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si
durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los
implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar sean retirados o reemplazados.

METODO CONSTRUCTIVO
ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA BASE A IMPRIMAR

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran
ejecutados todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente
en perfectas condiciones. Con la debida anticipacion, el Contratista debera solicitar de la
Inspeccion que se efectlien las verificaciones de compactacioén, humedad y conformacién de
la base a imprimar. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias establecidas
para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran
utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo material empleado en la construccién de
la base.

BARRIDO Y SOPLADO

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de
eliminar practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y
soplado mecénico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido
con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de alglin desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo del
Contratista.

APLICACION DEL MATERIAL BITUMINOSO IMPRIMADOR

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion aprobara por
escrito la seccién de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante ia ejecucién de dos (2) pequefios rebordes de suelo
que asegurara posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspecciéon. Como guia del conductor del
distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien
preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona
de regado. No se permitird que en ninglin caso se agote completamente el material
bituminoso del camién distribuidor, al final de una aplicacién. Con el objeto de obtener juntas
netas, sin superposicién de riegos, al comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse
en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con
seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se
desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la umfon;rydad\e! riego, observando que todos los picos
n DE,
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funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de
Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de
distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

d) No se permitira la ejecuciéon de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores,
se procedera a dar una aplicacién de material bituminoso imprimador. La Inspeccion fijara por
orden escrita que sera conformada por el Contratista, la cantidad y temperatura de aplicacion,
que estara comprendido dentro de los limites especificados.

CLAUSURA Y LIBRADO AL TRANSITO

a) Efectuada la aplicacién del material bituminoso imprimador en una seccién dada,
la misma sera mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo de dos
(2) dias, y cuya duracion establecera la Inspeccién en cada caso, en forma de permitir que
durante ese periodo, el material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A
tal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el material imprimador hubiere penetrado y secado en
el resto de la base, la imprimacion sera librada al transito normal o artificial, de forma de que
la rueda de los automotores distribuyan el exceso de material acumulado. Previamente, la
Inspeccion determinara si la rueda de los vehiculos adhieren al material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimira por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ninglin caso se
admitira distribucién de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el
transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccién, el Contratista estara obligado a pasar a su
cargo el rodillo neumatico multiple un nuimero de veces tal, que sobre cada faja de
imprimacién cubierta por el mismo, actie un nimero igual a 5 (cinco) como minimo.

c) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccién para que
la imprimacién esté bajo transito, el Contratista debera clausurar nuevamente la seccién
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asféltica. La Inspeccién podra
eximir al Contratista de esta obligacién Unicamente en casos especiales y lo hara en forma
escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos
que estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo del Contratista.

DESVIO DEL TRANSITO

La imprimacién se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso en todo el
ancho de la base por cada aplicaciéon. Durante el tiempo que la seccién imprimada deba
permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las banquinas, zonas
adyacentes a la calzada o calles adyacentes. Cuando se utilicen las banquinas, deberan
habilitarse ambas, cada una para un solo sentido_de transito. Los desvios que se utilicen
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seran condicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los
gastos que se originen por éste concepto, a cargo exclusivo del Contratista.

EJECUCION DE LA IMPRIMACION POR MITADES

Si a juicio de la Inspeccién no fuese posible utilizar desvios en algunas secciones,
aquella autorizard por escrito al Contratista con caréacter de excepcién, que la imprimacion se
efectle por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de ellas. Una vez
desaparecida la causa que impida el desvio del transito, debera volverse a trabajar en la
forma normal especificada en el parrafo anterior.

EJECUCION DE LA IMPRIMACION REFORZADA

a) Cuando por carecerse de desvios apropiados, una seccién a imprimar durante el
periodo de prohibicién especificado deba estar sometida a la accién del transito, el
Contratista debera ejecutar con caracter especial, bajo orden escrita de la Inspeccién, una
imprimacién reforzada en la forma establecida en este titulo, parrafos 1, 2 y 3 con los
agregados especificados en los apartados siguientes:

b) Se empleara para el riego bituminoso imprimador, un asfalto diluido de curado
medio tipo EM — 2. A continuacién del riego imprimador se distribuird agregado pétreo fino
(menor de 3/8 pulgadas) de la granulometria que indique la Inspeccién en cantidad
comprendida entre los tres (3) y ocho (8) litros por metro cuadrado (m?). La Inspeccién fijara
por orden escrita, que sera conformada por el Contratista, la cantidad a distribuir, que estara
comprendida dentro de los limites especificados. La distribuciéon serd mecanica y uniforme.
Previo al empleo del distribuidor mecénico de agregados debera regularse el mismo en forma
de incorporar la cantidad indicada por la Inspeccion; el agregado sera esparcido de manera
uniforme empleando personal obrero con cepillos, el cual distribuird a mano pequefias
cantidades del mismo en los lugares en que la distribucién haya sido escasa. Cuando por
cualquier causa, comienzo, paradas accidentales o fines de distribucién, cayera un exceso de
agregado concentrado en una pequefia zona, este exceso deberad ser recogido, pero en
ningun caso desparramado a zonas adyacentes con cepillo.

c) Se cuidarad durante la distribucién, que la cantidad dentro de la tolva del
distribuidor sea constante para regularizar la operacién en forma satisfactoria. A tal fin se
alimentard la misma en forma continua desde la caja del camiéon. No se permitird la
distribucién del agregado correspondiente a un camién agotando por completo la carga del
distribuidor. Con este objeto, debera finalizarse y por consiguiente comenzar cada
distribucién con la mitad aproximadamente de la capacidad del distribuidor de agregado
pétreo. En esta forma se evitara la segregacion del agregado durante su distribucion.

d) Dado que el distribuidor debera rodar sobre la superficie regada a medida que la
va cubriendo con el agregado, el camién debera empujar el dispositivo en marcha atrés; por
esta razén la Inspeccion exigird que los conductores de los camiones que deben efectuar esa
operacién, demuestren poder ejecutarlas con toda correccién antes de comenzar a trabajar
sobre el material bituminoso.
Se evitara asimismo que el distribuidor marche a tirones o en forma ondulante por exceso de
juego en el acoplamiento y que el cilindro que regula la caida de los agregados funcione en
forma discontinua. Sélo en caso de emergencia o cuando estuviera establecido en las
Especificaciones Complementarias, se pt;rgdi\@?@\la?d@tribucién de los agregados pétreos a
177 NN
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pala, desde montones de volumen constante, ubicados en las banquinas a distancia
constantes.

e) A continuacion de la distribucién del agregado, y en un periodo de tiempo que no
exceda de treinta minutos, se efectuara un cilindrado con rodillo neumatico mdiltiple. El
numero de pasadas sera tal actlie sobre cada franja de tratamiento cubierto por el mismo, un
ndamero de veces no inferior a cuatro (4) ni superior a ocho (8). Este cilindrado podra
continuar en la forma descripta a juicio de la Inspeccién, por un periodo que asegure el
correcto embebimiento de los aridos y el adecuado comportamiento de la imprimacién.

CONSERVACION

La conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al transito, consistira
en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se ejecute sobre
ellas la carpeta asfaltica. El Contratista debera disponer en obra, de los elementos de equipo
que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacioén ejecutada. La conservacion
de la imprimacién esté a cargo de la Contratista y el costo est4 incluido en precio del item.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente ftem ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asféaltica
elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

equipos y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la
terminacién total de las tareas.

ITEM IX: PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS Y TAPAS DE HIERRO FUNDIDO

El presente item comprende la provisién y colocacién de los marcos y tapas de hierro fundido
que seran colocadas en las cdmaras de los desagles pluviales.

Seran de hierro fundido, de acuerdo a los articulos 11.2.1. y 111.18. del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para Obras de Desagties Pluviales.

El marco ir4 soldado a los hierros o pelos del conducto de acceso (de hormigén armado), de
acuerdo a plano de detalles.

En el item estan incluidas la provisién y colocacién de cadenas de seguridad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificard por tapa y marco perfectamente colocados y aprobados por la
Inspeccién de Obra. El precio del item incluye la provisién y colocacion de la cadena de
seguridad.

a
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ITEM X: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

- El corte y conexién provisoria flexible.

- Conexién definitiva de la instalacién.

- Reposiciéon de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demaés trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las 6rdenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nimeros que se hayan modificado,
conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la Inspeccién. Los trabajos
especificados y medidos de la forma indicada, se pagaréan al precio unitario convenido en el
Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacioén total por todos los trabajos
necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

ITEM XI: PROVISON Y COLOCACION DE CHAPAS CANTONERAS

El presente item comprende la provisién y colocacién de cantoneras de chapa de 8 mm de
espesor, que seran colocadas en los bordes superiores de los sumideros, a los fines de lograr
la maxima abertura para el vertedero lateral.

Estas cantoneras iran soldadas a cada hierro de la armadura superior de la losa del
sumidero.

Deberan lograrse dos coincidencias perfectas:
1. La superficie superior de la chapa con la superficie de la vereda.
2. El borde o perfil lateral coincidente con el borde del cordén de la vereda.

Se ejecutard en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucciones que imparta la
Inspeccién.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificara por metro lineal de chapa cantonera perfectamente colocada y
aprobada por la Inspeccién de Obra.

Direccién d¢ Obras Viales
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ITEM XII a: PROVISION Y EJECUCION DE GAVIONES CAJA (m3)

COLOCACION DE GAVIONES-CAJA

Descripciéon General

Son elementos de forma prismatica rectangular, formados por piedras mampuestas,
confinadas exteriormente por una red metélica de malla hexagonal a doble torsion,
fuertemente galvanizada.

El gavion debe ser flexible en red de alambre cuyo tipo de malla, medidas y bordes
reforzados mecanicamente son especificados en los siguientes parrafos.

Cada gavion estara dividido por diafragmas en celdas cuyo largo, ancho y alto seran de
1.00Om., con la sola excepcion de los sectores especificados en planos, con un largo igual a
1.50m.- En tal caso, las celdas podran ser de 1.00 x 1.00 x 1.50 m.-

Materiales
Alambre: Todo el alambre usado en la fabricacién de los gaviones y para las operaciones de
amarre y atirantamiento durante la colocaciéon en obra debe ser de acero dulce recocido y

debe tener una carga de rotura media de 38 a 50 kg/mm2.-

Estiramiento del alambre: Deben realizarse ensayos sobre el alambre, tomando una muestra
de 30.00 m de largo, debiendo ser el estiramiento de la misma mayor o igual al 12%.

Galvanizacién del alambre: El alambre de gaviones de amarre y atirantamiento, debera tener
un revestimiento de zinc cuyo peso minimo es el que se establece en la tabla siguiente:

Diametro nominal Minimo Peso del
alambre revestimiento
2,2 mm 240 gr/m2
2,4 mm 260 gr/im2
2,7 mm 260 gr/im2
3,0 mm 275 gr/m2 b
3,4 mm 275 gr/m2

La adherencia del revestimiento del zinc al alambre debera ser tal que después de haber
envuelto el alambre 6 veces alrededor d ril que tenga diametro igual a 4 veces el

e =

del alambre, el revestimiento de zinc no ;e)é/r“é—que <
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Red: La red debe ser de malla hexagonal a doble torsién; las torsiones seran obtenidas
entrecruzando dos hilos por tres medios giros. Las dimensiones de la malla deberan estar de
acuerdo con las especificaciones de fabricacién y seran del tipo 6x8.

El diametro del alambre usado en la fabricacién de la malla debera ser de 2,4 mm y de 3,00
mm para los bordes laterales.

Refuerzo de los bordes: Todos los bordes libres del gavién, inclusive el lado superior de los
diafragmas, deben ser reforzados mecénicamente de manera tal que no se deshile la red y
para que adquiera mayor resistencia. El alambre utilizado en los bordes reforzados
mecanicamente debera tener un diametro mayor que el usado en la fabricacién de la malla, o
sea de 3,00 mm. Ademas, debera tener diafragmas interiores a cada metro como maximo,
construidos con la misma malla.

Alambre de amarre y atirantamiento: Se tendra que proveer, junto con los gaviones, una
cantidad suficiente de alambre de amarre y atirantamiento para la construccién de la obra. La
cantidad estimada de alambre es del 8% para los gaviones de 1,00m de altura y de 6% para
los de 0,50m., en relacién al peso de los gaviones suministrados. El diametro del alambre de
amarre debe ser de 2,2 mm.

Relleno: Se utilizard un canto rodado o piedra partida con granulometrias comprendidas
entre los 10 cm y 30 cm , con una graduacién apropiada que permita disminuir al méximo los
espacios vacios. De resultar necesario, se colocara el relleno en forma manual para lograr un
mejor llenado de la caja del gavién. La piedra sera de buena calidad, densa, tenaz, durable,
sana, sin defectos que afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrafias e
incrustaciones cuya alteracion posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra. Antes de su
colocacion, la piedra debera ser aprobada por la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificard por m3 de gaviéon colocado ya aprobada por la Inspeccion. El
precio del item incluye los materiales, la mano de obra y equipos necesarios para tener los
gaviones terminados incluyendo los movimientos de suelo, ya sea desmonte o
terraplenamiento segun sea necesario para colocar los gaviones y/o colchonetas. Todos los
materiales y elementos necesarios para la correcta terminacién del item seran provistos por
el comitente.
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ITEM Xlib : PROVISION Y EJECUCION DE GAVIONES/ COLCHONETA (m2)

COLOCACION DE GAVIONES COLCHONETA

Descripcién General:

La colchoneta es un elemento de forma prisméatica rectangular, de gran superficie y pequefio
espesor (0,30 m), formada por piedras mampuestas, confinadas exteriormente por una red
metalica de malla hexagonal a doble torsién, fuertemente galvanizada. El colchén debe ser
flexible, en red de alambre galvanizado, en los tipos y dimensiones abajo indicados. El
colchén sera fabricado con red de alambre cuyo tipo de malla, dimensiones y bordes
reforzados mecanicamente son especificados en los siguientes parrafos. La base, las
paredes laterales y las dos extremidades del colchén seran fabricadas en un Unico pafio de
red. Los diafragmas son fabricados con el mismo tipo de red y son juntados mecénicamente a
la base, (del pafio principal) de manera que resulten celdas que dividan el colchén de metro
en metro. La tapa seré fabricada en un solo pafio.

Materiales:
Alambre: ldem que para el caso de los gaviones-caja.

Estiramiento del alambre: Idem que para el caso de los gaviones-caja.

Galvanizacion del alambre: Idem que para el caso de los gaviones-caja, pero con la siguiente
tabla:

Diametro nominal Minimo peso del
del alambre Revestimiento
2,00 mm 240 grim2
2,20 mm 240 gr/m2 }
2,40 mm 260 gr/m2 k_“ :
2,70 mm 260 gr/m2 |

Red: Idem que para el caso de los gaviones-caja pero el didmetro del alambre usado en la
fabricacién de la malla debe ser 2,20 mm y de 2,70 mm para los bordes laterales.

Refuerzo de los bordes: idem que para el caso de los gaviones-caja pero el alambre utilizado
en los bordes reforzados debe ser de 2,7 mm.

Alambre de amarre y atirantamiento: [dem que para el caso de los gaviones-caja.
—

e
2 N
/

Ing. Civil Mauro Tartabini

Jefe Departapfento Ingenieria
Direccion d¢ Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106-007.045 /2024 .Folio 102

Relleno: fdem que para el caso de los gaviones-caja, pero con canto rodado, con
granulometria comprendida entre 10 cm y 20 cm.

EJECUCION DE GAVIONES Y COLCHONETAS:

Embalaje: Para facilitar su manipuleo, carga y transporte, los gaviones y colchones son
suministrados, doblados y agrupados en fardos.

Armado: En el caso de los gaviones-caja y colchones, se levantaran los lados, las
extremidades y los diafragmas a la posicién vertical doblandolos por sus aristas. En el caso
de los gaviones-caja, se deberan amarrar las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con
las paredes laterales, para los colchones, se doblaran las prolongaciones de las paredes
laterales; estas, a su vez, deberan ser amarradas a los diafragmas.

Colocacién: Se debera nivelar la base donde irdn colocados los gaviones y colchones hasta
obtener un terreno regular con la pendiente prevista y una compactacién del 90%, luego se
colocara la membrana geotextil en toda la superficie de contacto entre el gavién o colchoneta
con la tierra, ya sea de apoyo o de relleno posterior, a continuacién, se amarraran las
gaviones-caja y colchén a los adyacentes a lo largo de las aristas en contacto, tanto
horizontales como verticales, antes del relleno.

Las costuras se ejecutaran en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de la
malla, con doble vuelta cada dos huecos y ligando en esta operacién los dos hilos de borde
que se encuentran juntos. Los gaviones y/o colchonetas deberan atarse entre si firmemente,
por medio de resistentes costuras a lo largo de todas las aristas de contacto.

Esta operacion de vincular entre si los distintos gaviones y/o colchonetas, es de fundamental
importancia para la estabilidad de la obra, ya que estos deben actuar como una estructura
monolitica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.
Este amarre se efectuara con el alambre provisto junto a los gaviones. Luego se colocara un
tablero de madera en la cara vista de los gaviones con el objeto de obtener caras planas y
alineadas en los mismos, una vez que se hallan rellenado.

La contratista podréa proponer otro método constructivo a la Inspeccién, siempre que los
mismos permitan obtener las caracteristicas exigidas es este pliego.

Relleno: El relleno puede ser efectuado manualmente o con medios mecanicos.

Debera usarse piedra limpia, sana, compacta y de buen peso especifico. El tamafio debera
ser en lo posible regular y tal que las medidas sean comprendidas entre la medida mayor de
la malla y el doble, salvo en los colchones, donde no conviene usar piedras mayores a la
mitad de su espesor. Puede ser aceptado como méaximo el 5% del volumen de la celda del
gavién de piedras de tamafio mayor al indicado.

El relleno debe permitir la méxima deformabilidad de la estructura, dejar el minimo porcentaje
de vacios, asegurando asi el maximo de peso (para esto puede ser necesario acomodar
manualmente las piedras). »

Jefe Departamnto Ingenieria
Direccion dg Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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El relleno debera ser colocado con todo cuidado, formando las paredes del gavién con los
mejores elementos, de manera tal que se obtengan paredes perfectamente aplanadas, con
buena trabazoén entre los mampuestos.

Para asegurar la verticalidad y lineas de las paredes se utilizaran guias, encofrados o
cualquier otro elemento que proponga el contratista, previa aprobacién de la Inspeccion.

Atirantamiento: En el caso de los gaviones-caja, durante el relleno deberan ser colocados
tirantes de alambre de la siguiente manera:

a) Debera rellenarse cada celda de gavion de 1,00 m de altura, hasta un tercio de su
capacidad; a continuacién se colocaran normalmente dos tirantes, uniendo paredes opuestas,
con las extremidades atadas alrededor de dos nudos de la malla. Esta operacién debera
repetirse cuando el gavién esté lleno hasta dos tercios.

b) En obras de revestimiento o plataformas, los tirantes deben asumir posicién vertical. Este
es el caso de las colchonetas que llevaran cuatro tirantes por metro cuadrado.

Cierre: Se realizara después del relleno. En el caso de los gaviones-caja, la tapa se dobla y
en el de las colchonetas, se suministra aparte.

En ambos casos se debera coser la tapa a los bordes superiores de los laterales y
diafragmas.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por m2 de colchoneta colocada ya aprobada por la Inspeccion. El
precio del item incluye los materiales, la mano de obra y equipos necesarios para tener los
gaviones terminados incluyendo los movimientos de suelo, ya sea desmonte o
terraplenamiento segln sea necesario para colocar los gaviones y/o colchonetas. Todos los
materiales y elementos necesarios para la correcta terminacién del item seran provistos por
el comitente.

K2

Ing. Civil Madro Tartabini
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

BIMPIESA. 1. eeeeee i tirite et e e it ats e e e e et e e e e CUIT No e .
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
BlECHTONICO. ... vt que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccién de Subasta Electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cérdoba, .......... QE oo de.ooviiiniins

........................................

N

Ing. Civil Mauno Tartabini
Jefe Departampnto Ingenieria
Direccion dg Obras Viales
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

........................................

Ing. Civil Maurp Tartabini
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccién dg Obras Viales
Municipaliddd de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

........................................

il

N
\

Ing. Civil Maufo Tartabini

Jefe Departangento Ingenieria
Direccién de Obras Viales
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

Ing. Civil Mayro Tartabini
Jefe Departanjento Ingenieria
Direccién d¢ Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ......ccoovvivviiiiiiii e en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) .........couvveiieriiiiiiiniiiiiii e con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén Social)

we  CUIT  N° . T SR , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anodnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que

se notifica de las mismas.

BT oot e e e e e et r e are s
ACIAIACION: o.evov ettt
Cordoba, .......c.c... de oo, de.cooovrinnnnn,

Ing. Civil Maurp Tartabini
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccién dejObras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el 51550 ) - PN S en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
BMPIESA.....coiiviiiiiieiiiiiiiiiiieeieeieee e CUIT N , declaro

bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente
domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: . NO: i, Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... 8 o, de...oovin.

........................................

Ing. Civil Maurp Tartabini
Jefe Departampnto Ingenieria
Direccion dg Obras Viales

Municipaliddd de Cérdoba
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Obra: “Desagiie Sagrada Familia”
Expte. N° 106-007045/2024

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS
En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario ¢ global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx 010+ PBx090x F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
F. = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucién de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO Eq: Mat.;
Fr= 0,0677M— + 0,3403 + 10,5920 ————

Oo Eqo Mat.o

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MO,1): Mano de Obra, Factor 26 del indice de Obra Publica
Direccion General de Estadisticas y Censos de la Provincia de Cérdoba.

Eqo.1): Equipo - Amort. Equipo, Factor 17 del indice de Obra Publica
Direccion General de Estadisticas y Censos de la Provincia de Cérdoba.

MAT«o.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una féormula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios de Hierro, Cafios de PVC, Hormigdn y Gastos Generales.




QUHOHS loo{ T (23
d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente

manera:

Hierro; Cafio PVC; H°Elab; Gtos.Gles;
Mat= 0,1350 ———— + 0,5098 ———— + 0,2836 ————— + 0,0716 ———
Hierroo Cafio PVCy H°Elabo Gtos.Gleso

donde:
MAT: Factor de Redeterminacion.

Hierro.1): Aceros, Factor 1 del indice de Obra Publica
Direccion General de Estadisticas y Censos de la Provincia de Cordoba.

CafioPVCo.1): Cafios de PVC, Factor 11 del indice de Obra Publica
Direccion General de Estadisticas y Censos de la Provincia de Cordoba.

H°Elab. (0,1): Hormigén, Factor 21 del indice de Obra Publica
Direccién General de Estadisticas y Censos de la Provincia de Coérdoba.

Gtos.Gles.(0.1); Gastos Generales, Factor 18 del indice de Obra Publica
Direccion General de Estadisticas y Censos de la Provincia de Cordoba.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




