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1 ASPECTOS GENERALES

1.1 SIGNIFICACION ¥ ALCANCE

La Subasta electronica, la contratacion respectiva v Iz ejecucion de las obras, asi como los derechos v
obligaciones de las partes, se regirdn por las normas contsnidas en el presente pliego, el que se
completard, en cada caso, con las Cliusulas Partculares para Ios trabajos gue se subasten. En forma
subsidiaria, y sélo para aguello no previsto directa o indirectamente en el presente Pliego o en &l de
Clausulas Particulares, sera de aplicacion la legislactn de construccidon de obia publica de I
Jurisdiccidn vigente al momento de la oferta. Los Oferentes v Adjudicatarios deberdn tometerse a 3
jurisdiccidn administrativa y judicial del Camitente. En todos los casos se entendera que el Contrato
gue e celebre con ¢ adjudicatario de la Subasta, &5 un Contrato de lacacion de obra que tende a
asegurar &l funcionamients de un edificio o espacio pdblica v gue, por lo tanto, responde a un interes

general gue prevalecerd sobre el interés particular.

1.2 GLOSARIC

& continuacion, serd indicado el significado de las termings enumeradas:

- Adjudicatario: es el proponente al gue se le ha comunicado la adjudicacian de una obra a su
favor, hasta la firma del contrata.

L Andlizis de Precios: @5 el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman
parte del precio de cada item del presupuesto.

" Comitente: es el drgano del Sector Publica Municipal que |z representa an este procesa:

Direccion de Arquitectura = Secretaria de Desarrolio Urbano

- Contrato: Convenko gue rige las relaciones, derechas v obligaciones entre el Comitente y &l
Adjudicataria.

. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato ¥ sus camplementas,

L] Dias: Todos los plazos del presente Pliego seran computados en dias calendarios (Art. 172 DEC.
188505 T].

. Fondo de Reparos: &5 una reserva liguida gue Hene por objeto resarcir al Sector Pdblico

miunipal por todas agquellas erogaciones, con causa en la ejecucidn defeciuosa de la obra o porgue la
misma na fue ejecutads conforme al Contrato,

. Garantia de Mantenimiento de la Oferta: iHSIFLHﬂEFItD:quE debe ot ropanente a favor

ant la Documentacian Contractual,

- L "_.I" _—
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- Garantia de Cumplimiento del Contrato; instrumento que tiene par objeto asegurar la estricta
ejecucian ¥ cumplimienta de las obligaciones contractuales v, asimizma, proteger a la Administracion
camitente de posibles pérdidas resultantes de |z no ejecucion de la obrz de conformidad con los
terminos vy candiclanes del Contratae,

. Dbra: es |3 totalidad de provisiones, trabajos v servicios necazarios pars satisfacer el objeto de
|z subasta con el zlcance que se le asigne en este Pliego v en el Pliego de Especificaciones Técnicas,

L Dferta:; es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos §¥ econdmicos de la
propuests, integrada gereralmente por |z oferta econdmica, |z Garantia de Mantenimienta de la
Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacian por items, ef analisis de precios, el plan de
trabajo; el plan de certificacion v fa curva de Inversidn v todo otro documents que guarde relacidn con
la misma,

. PByCG: El presente Pliegn de Bases v Condicianes Generales, cue contiene las normas de
caracter peneral gue deben cumplir laz liamados a Subasta Electronica que efactie |a Jurisdiccicn para
la contratacion de cbras financiadas por la Direccion de Arguitectura de la Secretarfa de Desarrollo
Lirbano de Iz Municipalidad de Cardoba,

- PByCP: Pliego de Bases v Condiciones Particulares, que integra |3 documentacion de Iz Subasta
Electrdnica v espedifica las condiclonss a que se ajusta esta subasts en particular,

. PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que integra la documentacidn de |3
subasta para especificar los aspectos técnicos particulares establecidos por el Comitente para la obra
en particular que se subasta,

- Plazo de Garantia: es &l perindo posterior a la receprion prowvisional de la Obra durante sl cusl
el Cortratista ec responsable de las reparaciones requeridas par los defectos o desperfectos Pt
provenientes de Iz mala calidad o ejecucién deficiente de las trabajos, o por |2 falla en la calidad de los
equipamigntos provistos, o par [os vickos ocuftos, siempre que ellns na sean consacuencia del uso
indebido de |a Obra.

. Oferente: 5 [a persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimients de
seleccion de una contratacion.

. Represantantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con

las caracteristicas de I3 Obra, gue representa al Contratisia ante el Comitente, v al Comitentz ante el
contratista,

. Subcontratista: es toda persona hu mgner‘:ﬁyﬂ_dikca con la cual el Contratista celebre un

A
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En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructives, especificaciones técnicas,
dimensiones o cantidades, tendrén prelacion las especificaciones técnicas particulares sobre las
generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimenslones scotadas o escritas sobre las
representadas a escals; las netas v observadiones escritas en planas v planillas sabre lo demids
representado o escrito en los mismes; lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cdmputos v
ambos sobre o representado en los planos, Las aclaraciones v comunicaciones de orden técnico

efectuadas por el Comitente tendran prefacién sobre toda [a anterior documentacidn mencianada.

1.4 OBIETO

Comprende la provisidon, montaje y puesta en servicio de todos los materales enundiados en el
provecto de la obra en un todo de acuerdo a lo estipulada por fos planos y memaoria descriptiva que |a
integran, La provision de materizles y/o ejecucion de los trabajos que, sin estar expresamente
indicados en &l provecta, fueran Indispensables a |uicio del Comitente para que |a obra a construlr
resuite completa, serdn realizados por el Contratista con todos los accesorios para el correcto
funcionamients, no pudiendo el adjudicatario conceptuar como adicionales dichas provisiones g

trabajos.

1.5 SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras podran ser confratadas por el sistema de "AIUSTE ALZADO" o por *SISTEMA MODULARY. EI

sletema adoptado para esta abra en particular, se indica en el PEYCR

=  AJUSTE ALZADO: Las obras se contratarin por ajuste alzado sobre la base del monto total
establecida por el Adjudicatario en su propuesta, gque es una suma Unica ¥ global inmodificable
cualguiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutadaos para terminar
tetalmente |2 obra, de modo que las certificaciones parcizles se efectian al salo efecto del pago a
cuanta del total de la misma. Dentrs del monte dal contrate se ertenderd incluide el costo de
todos los trabsjos, materiales y servicios gue, sin estar explicitamente indicados en los
documentos del contrata, o sin tener item expresd en & compuio oficlal o partida en la planilla de
cotizacidn del Oferente, sean de ejecucién /o provisidn imprescndible para que la obra resulte &n
cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin v 3 lo establecido en esos documentos. No

sa adrmitird, en consecuencia, reclamao de ninguna naturateza basado en falta absoluta o parczl de

informacidn, ni podrd el Oferente o Adjudicatario aducir a su favor la carendia de da%q; |
provects yfo documentacion de |z obra. Asimisme, la presentacion de la propuesta impliga'guge

aferente conoce y acepta la totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la
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construccidn. Mo se reconocerd diferencia alguna a favor del Contratistz entre el wolumen
ejecutado en obra v el consignado en el presupuests del contrato, sabvo que las diferencias
provengan de ampliacdiones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente,
La division en su caso del presupuesto oficial o de |a planilla de cotizacian del Cferente en rubros o
iterms can sus precios parciales, se efectiia con el exclusiva objeto de ordenar la certificacian v
pego de los trabajos a medida que s¢ vayan realizande, pero de ninguna manera se entenderd que
el precio parcial asignado representa | precio de ese rubro o dtem, ya que para lo cotizada paor =l

sistema de "ajuste alzado” solo se considerard un precio global v dnico por toda |2 abra,

= SISTEMA MODULAR: Para la implementacidn, se tomard entre los items a ejecutar uno de los de

mayor Incidencia, como tares de base y el precia de dicha tarea se Iz toma como PRECK) MODULD

QFICIAL, [valar uaitario ofical)

El proponente indicard en su oferta el VALOR DEL MODULO y el precio totzl de su oferta.
{Meanta cotizade / cantidad de Médules Oficial = Pracia del Mbdulo eantractual)

1.6 DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Mormas de aplicacién
La obra s= rige por:
1. Pliego de Bazes v Condiciones Ganerales/ Particulares/ Especificaciones Téonicas/Notas aclaratorias
2, Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/0/57 vy sus modificaciones.
3. Resolucion 36/C/2020, de |a Secretaria de Desarralio Urbano.
4, Ordenanza de Administracidn v Contabilidad.
5. Codigo Tributario Municipal,
6. Ley 2d4.314 {Accesibilidad de persanas con maovilidad racucidal,
‘\-i' Ordenanza Especifica {si fuere de aplicacidn].
31 Instrumentos Legales Especificos {si fuere de aplicacian).
. Dispasiciones, Resoluciones v demds normas legales vigentes de arden nacional, pravincial /o

municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar,

hIilara los tasos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarsdn las
Tﬁ;ﬁanan 13 5.904,
12,950 y sus modificatorias), los principios penerales del derecho administritivo y subsidigri ﬂt-e bexs

d,él deraecho privado.

i1
dii:pmicinne; gue rigen el procedimients administrative de lz Cludad de Cér
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b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el provecto
Todos los elementos gue constituyen la contratacidn seran considerados como reciprocamente
explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira gl siguiente orden de prelacién de acuerda al

art, 16° dal Dbo, 1665/0/57:

Planos v documentacian grafica.
Fliegos-de condicianes ¥ especificacionas técnicas. Notas aclaratorias.

Chmputo Métrico

By R

Presupuesto Oficial.

1.7 PRESUPUESTO OFICIAL

5erd el que se establezca en la publicacion del llamado y el PEyCR.

1.8 CATEGORIA DE LA OBRA

Serd el gue se establezca en la publicacidn del llamado vy el PEYCP.

2. DE LAS OFERTAS

2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccidn del Contratista para la ejecuddn de la presente obra es mediante
Subasta Electrdnica, prevista en la Resolucidn 36/C72020, de la Secretaria de Desarrolio Urbang,
conforme a lo previsto en el Articula 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordénanza
13004 y Decreto Reglamentario 1665/0/57.

La Subasta Electrdnica es una competencia de precios dindmica efectuada electranicamente, en Sempo
real y de forma interactihva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecide,
sus respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante |a reduccidn sucesiva de preciosy cuya

evaluacian serd automatica, F5

2.2 FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Serd la guee se establezca en la publicacidn del llamada,

—
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2.3

Las interesados podran acceder a fos pliegos v al proyecta de manera GRATUITA desde el portal weh
oficial def Municipio {https:/fsubastaselectronicas.cordoba.gob.ar/] a los fines de poder formular sus

propuestas.

24
La presentacion de una propuesta significars que quien la realiza conoce el lugar en que s gjecutardn
les trabajos, las condiciones, caracteristicas propias v genarales de su desarralle v de lag instalaciones,
que se ha compenetrado del exacto alcance de las dispasiciones cantempladas en el presente Pliego v

de las contingencias de roba, hurto, depredacian y/fa vandalismo, las que acepta de conformidad.

2.5 FORMA, LUGAR ¥ PLAZO DE CONSULTA

Las consyltas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones gue los oferentes juzguen pertinentes, deberdn ser formuladas segun e detalla a
cantinuacidn:

L] FORMA ¥ LLIGAR DE CONSULTA:

Ingresando al portal de subasta del Munidpio [htips)//subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su
usuario y cantrasefia. las mismas seran respondidas v quedaran visibles para todos aguellos oferentes
que se encuentren registrados an dicho portal,

- PLAZO DE COMSUILTA

Hasta CLEARENTA ¥ OCHO [48) haras previas a la apertura del perioda de lances

. REFEREMTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales ¥ particulares:

Direccidn de Comporas v Contrataciones, Tel. 0351-4285600 = Interno 1535

Correo electranico: subastaelectranica @ cordoba.govar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Arguitectura = Tel, 4285600 — [ntermo 24040, F

Corren elactranica: direcclondearquitectura i@ gmail.com

Lz Municipalidad de Cérdoba podrd realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal

web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en |a siguignte

EEW_EBEIEE&E
Sila podran p-.!url'lcnpar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los pro

g

” regustrxdn n:::nm-n usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:
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https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccidn Genersl de

Comprasy Contrataciones, la decumentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta,

La Municipalidad de Cdrdoba y sus oficinas técnicas tendr@n derecho 3 pedir referendas & los
arganismos publicos, Instituclones y/o empresas en las gue se hayan materializado las obras
referenciadas, pudiends, en caso de reclbir un Informe negativa por falenclas, chras Inconclusas vio
mal ejecucicn, desestimar dicha propuesta, aungue esta fuere la mas conveniente desde el punto de

vista econamico,

2.7 OFERENTES
Podran parbicipar como Froponentes a la Subasta fas Personas Fisicas, lurldicas, Uniones Tramsitarias

[UT] u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulades por los Articulos 1463 v 1470 subsiguientes v
concordantes del Codiga Civil v Comercial, para lo cual deberan incorparar, ademas da Ios reguisitos
consignados en PEYCE 1a documentacion que a continuacian se detalla, Estas requerimientos na serdn
necesarias cuando la répresentacion legal del oferente surje palmaria de la constanciz de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores v Contratistas del Estado Provincial [ROPYCE] v este dltimo se
encuentre vigente.

- PERSOMAS FISICAS

Debersn acompafiar @ 5U presentacion constancia de su inscripcion en |3 matncula de comercianta v
consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberdn acompafar 3 su presentacidn copla autentica v legalizada en su caso, del Contrato Social,
Estatutos v modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio v acreditar en
forma fehaciente la representacion v facultades para obligar & la sodedad, de quien farmule la
presentacidn. En la misma deberdn consignarse ademds todos los datos personales de los sacias que la
integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcion de |as sociedades de
capital, en las que tales recavdos deberdn cumplimentarse respecio de los directores, sindicos v demads
funcionarios que ejerzan ba representacidn o administracidn de la misma,

- PROPOMNENTES ASOCIADOS

Fara las Uniones Transitarias {UT] u otra Hpo de agrupaciones de empresas, ademds de los requisitos

PBWCG Subasta - Direccidn de .ﬁ.rquiteT::m‘F!*-’P&iina 11 de 42
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contratacion, conforme |as disposiciones dei Cadigo Civil y Comercial de la Nacidn y |35 exigencias
de los presentes pliegos de bases y condiclones; y coplas certificadas de los instrumentos
societarios que autorzan la conformacion de fa UT.
Al momento de |2 adjudicacion deberad astar formalments constituida Iz Unidn, debienda cumplirse
entonces con las requisitas enumerados en & punta siguients,

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas canstituidas al momento de la presentacian de la
Oferta, deberdn cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certficada del instrumerto de constitucidn formal debidamente inscripto ante la autoridad
campetente.

- Copia certificada de las resaluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que
surja la volurtad de cada empresa de participar en la presente conftratacidn. )

= Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de

la UT son sodidaria e limitadamente responsables por el cumplimiente de todas las obligaciones

emergentes del presente contrata.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas
deben cumplir contodos v cada uno de los requisitos v exigencias establecidos en los presentes pliegos

o

de basesy candiciones, oo *,

2.8 DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

[ )

& todos los efectos legabes se considerard domilcilio del oferente y eventual adjudicatario, el domiclie
electronico constituido por los Interesados a través de declaracidn Jurada en los términos del Articulo 1 oy
ing. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretana de Desarrolle Urbano, reglamentaria de la
Ordenanza 13.004, como asi también el usuario v cantrasefiz generado a través del portal de subastas
del Municipio.
Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfecclonadas transcurrides TRES (3) dias, contadas &
partir del momento en gue se encuentran disponibles, es decly, en condiciones de ser visvalizadas en el
domicilio electrénico, aun cuands ¢l destimatarie no haya accedido al mismo para tamar conocimienta,
conforme bo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 v sus modificatorias. En todos los casos, los
plazos comenzaran a computarse al dia siguiente del diz en gue |a notificacién fue recibida.

,.-:""_::-:_ La existencia de impedimentas gue abstaculicen la posibilidad de enviar @ recibir una notificacion

-

electrdnica, deberdn ser acreditadas por guien los Invoguse, salvo gue fueran de pdblico caonaclmienta,
’ i
o producte de fallas en los equipes o sistemas Informdticos, lo cual serd t:nlif'a'ideradcr en cadaaso

EHC b S arg. A1y fiM
A
on _I:‘_I:EIIJICI'EI:-I:I'. '.'-rll - |‘u“||.‘FL'r" i & E _TU
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Sera el gue se establezca an al PByCR

La presertacidn de sobres se realizara en la Direccidn General de Compras y Contratacliones, sita en el
92 Piso del Palado Municipal "6 de Julla", Ay, Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —Cordoba.

Cada sobre con la documentacicn aludida en el articulo anterior, sera abierto en presencia del
interesada y parsonal da la Direccion de Compras 'y Contrataciones. Por cada uno de fos interesados se
labrard un acta detallando el contenido de la informacion presentada.

El plazo-de presentacidn de esta documentacidn se dard a conocer a traves de |a pagina web oficial del

hunicipio: of I i r

2.11 EVALUACION DE DOCUMENTACION = COMUNICACION

Luegs de presentada lz docurnentacidn, la Comisidn Evzluadors walorard |3 informacion recaptada,

conformada por (1) un integrante de |a Direccidn de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del
Cormitente, quieneas seran designados en el acto administrativ de preseleccidn, Los interesados gue na
completen rigurosamente todas vy cada una de las exigencias serdn excluides v no podran ofertar
durante el periodo de lances. e comunicard al domicilic electrdnico de cada interesado, ‘el dia de la

subasta si su solicitud fua aceptada o rechazada.

2.12 PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA :
Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamiente sus ofertas dentro del perioda de IE'i-n'ﬁes
establecido en of Homado,

El primer lance para ser valido, podra ser [gual o inferior al precio de arrangue. El precio de referencia o
precio de arranque de |2 subaszta electrdnica, sera lgual al precio del presupuests oficial establecido
para el presente proceso. Las ofertas electranicas que superen el mismo serdn inadmisibles y el sisterma
las rechazard automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsigulentes, para ser vilidos, debaran igualar o superar €l porcentaje
minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamada, respecto de la ditima oferta ocurrida

durante la subasta. Por ello, entre la ditima mejor oferta admisible v la nueva oferta realizada, deberd

haber una di_fgren:ie de precip equivalente al porcentaje de mejora.
i R ] L =
1]

L ¥
AT I .

En.ca.';.r:ll de, presentacidn por correo se agregard =l ndmero postal de la €

sin abrir, no admitiénda reclamas de ninguna naturaleza.
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2,13 PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapse de tdempo durante & cual los oferentes realizardn electronicamente
sws ofertas. Durante dicho periodo los interesados gue se registren & ingresen a la plataforma digital,
podran vizualizar de manera virtual y simultanea todos Ios lances realizados v |2 posician de los mismos
en &l orden de prelacidn segun |3 oferts realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se

mantendrd sobre la identidad de los aferentes,

2.14 MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Serd el gue se establerca en la publicacian del Famada, Los precios parciales de cada componente del

itermizada no podran diferir en mas o menas un 10% de los valores del presupuesto oficial.

2.15 ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una wez finallzade el periodo de lances de la presente Subasta Elecerdnica, el sistema automdticaments

procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segdn el mento de su Giimao

lance, generanda electrdnicaments un acta de prelacidn final (Informe Flnal de subasta)

2.16 TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes v adjudicatarios deberdn

presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTEMIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNG POR CIENTC (1%) del presupuesto oficial de 1a obra que se subasta. El desistimiento de la

ofarta antzs del wvencimiento del plazo de vwalidez establecido, acarreard la pérdida de fa garantiz da

mantenimiento de oferta,

b GARANTIA DE CUPAPLIMIENTD DEL CONTRATO:

Serd d;ﬂ CIMCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd integrarse dentro de
los CINCO (5) dias previos @ la firma del contrato, pudiendo ser actualizada s reguerimiento dal
E-:ll‘;'uitente. cuando se efecte una adecuacion econdmica del contrato, 5 el adjudicatario no

cancurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perderd la garantia de mantenimiento de

o

“pferta por simpla transcurso del tempo y sin intimacidn alguna, A1, MERI MR fAERERN

BULDIRESTORA DE MRAITEETL

S ' = . . . b Pkl nr‘mlm'
La ejecucidn de las garantias a la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener ai cobro-de lag mismaz

; tﬁndrﬁ'-n 1Iuga': sn perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se
L A

=
Pl
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ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientas de los oferentes o

contratistas hubieren ocasionado,

2.17 FORMAS DE GARANTIAS

Laz garantias se consttulrdn Independientemants para cada subasta v en alguna de las sipuientes

formas:

a) Efectiva con moneda nadonal, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL de| BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO Ne 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR
PRIVADD - MO FINAMCIERD EN GARANTIA — CODIGO 267, acompafando s bolets o comprobante
pertinente,

k) Tiulos Pablicos aforadas en su valor nominal de i@ deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesare o cualquier otra valor similar, confarme | previste en el Art, 1437 del
Decreto 1665/0/57. Se depasitardn en |2 Direccidn de Tesoreria, adjuntande a la oferta constancia de
dicho depdsita.

cj Awval Bancario u otra fianza a satisfaccian de la Municipalidad de Cérdoka, constituyendose l
fiador en deudor solidaria, liso y llano, v principal pagador con renuncia a los beneficios de divisicn ¥
eNcusion en los térmings del Articulo 1583 del Codige Cvil v Comercial de la Nacidn, asi coma 3l
beneficie de interpelacidn judicial previa. La insfitucidn bancaria deberd tensr aslente principal,
sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cordoba v expresar sometimienta a los Tribunales
Crdinarios de esta cludad.

d] Lepuro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la
Macion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cordaba. La compadia aseguradora deberd tener
asients principal, sucursal o agencia establecida en la civdad de Cardoba v expresar sometimiento a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma v l8 dcreditacidn de que el firmante de la pdliza de
saguro de caucidn Heme las facultades para gue |3 compafiia de seguros asuma el riesgo, serdn
certificadas por Escribano Pablico.

el Pagare suscripta por guienes tengan el uso de |a razon social o actden con poder sufidente ded
oferente, indicando el cardcter que revisteén. En el cuerpo de este documentn [anverso o reversol
deberd constar la autenticacidn de la firma por escribano pdblico, entidad bancaria, autoridad policial u

oficial mayor del municipio: Esta modalidad serd valida anicamente para la garantia de martenimiento

.' , de oferta.

Dicho documento deberd llenarse consignande daramente su cardcter d?ﬁﬁria de ma E"nfmientr.l

'i“-\- -
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corresponde, ¢ @l asunto de que se trata. Mo deberd consignarse fecha de vencimiento v no se podra

inchuir otra leyenda que pueda tergiversar el wvalor del documento,

2.18 DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucidn de las garantias, s2gln el modo en gue fueron constituidas, se realizara en los plazos y

lugares que a continuacidn e ndica:

d| GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE DFERTA: El Oferente, dentra de los CINCO (5] dias de
notificada el acte administrative de preseleccidn, debera concurrir a la Direccidn de Tesoreria a retirar
la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectiva v titulos publicos, v la constituia con
madalidad ¢}, d} v &) a 1a Direccion de Compras y Contrataciones. En el casa del aferente que haya
resultado adjudicado, la garantia le serd devuelte cuands integre la garantia de cumplimiento del
contrata v ef plazo se computara a partir del momento gue intégre dicha garantia,

b GARANTIA DE CUMPLINMIENTO DEL CONTRATO: El Contratista, dentro de los DIEZ (10) dias de
cumplide integramente &l contrato a satisfeccion del Comitente, cuando no guede pendiente |z
aplicacidn de multa o penalidad alguna, deberd concurrir a2 retirar la garanta de cumplimiznto del
contrato, en los mismos lugares gue seindica en el incko a).

Yencido el 1erming previa, sin gue se concrete su retiro, implicard la renuncia tacita a favor del Estado

Municipal d= lo gue constituya la garantia.

3. DE LA SUBASTA

3.1 EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero
en &l orden de prelacian, pudiendo fundadamente rechazar la misma por |as causales enunciadas en el
presente pliego. En case de desistimients o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras v
Contrataciones, notificard a quien ocupe el segunde lugar en el acta de prelacion final v asi
sucesharmente, hasta cantar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aguella gue provenga de un oferente que cumplimentd con tedos los

E
F

requisitos exigidas en las condiciones de contratacion. 7y

4
i, MARIA PRAEEA LACAZAN:
AL TIR, DEARGUTECTY |

B -

ﬁ_lﬂs fines de la determinacidn de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccidn sala &l

" } g#ciu. jn-ernpr:e gue fa misma se ajuste 3 las condiciones de contratacian previamente estableddas. Sin
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perjuicio de ello, se podrin utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43% y 44° del Decreto

1665/0/57.

3.3 CAUSALES DE RECHAZOD

Serdn inadmisibies y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a)
b]

)

d)

€)

El

h)

il

5e aparten de los pliegas de condiciones de la contratacidn o sean condicionadas.

Mo estén firmadas por 2l proponents y el director/representants técnico de la empresa en tadas sus
hajas.

Sean farmuladas por Armas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al
momenta de presentar las ofertas.

Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacidn con el objeto ds Iz subasta; o que no hayvan dada cumplimients 2
los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plaze establecido.

Mo cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficlal de Proveedores y
Cantratistas del Estado Provincial (ROPYCE],

Mo presenten la documerntacidn requerida para vinculacidn a la subasta o para la adjudicacidn,
conforme se detafla en el presente pliego.

Mo acompafien la garantia de mantenimienta de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar
la certificacidn de firma.

Que no cumplan en térming con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales v presentar la dacumentaclda que se les reguiera,

Sean farmuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, malicicsas, de mala fe v/o de
connivencia duramte el procedimiento de contratacian, como por ejemplo fa realizacidn de lances a
precio wil o irriserio a los fines de obstaculizar Iz participacidn o beneficiar de alguna manera a ctro
participante. Corresponderd el rechazo sin perjuicio de las sancdones estipuladas en el Regisira de
Contratistas Municipal, la pérdida de fa garanta de |a propuesta v |3 posibie realizacidn de un nusvo
periode de lances,

Reciban una calificacidn técnica negativa luego de ser evaluada por efflos arganismos competentes

[Dir. Be Arguitectura, etc.}

-3.4 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION " -x,\ ;
Dentro de Jos 5 (CINCD) diaz kabiles posteriores a partir de la notificacidn dgﬂlaﬂﬁmd ]
oferenta que haya quedada primero, debera presentar en la Direccicn de '- : *i.L.-

)
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sita en el 58 Plso del Palaclo Municipal "& de Julle", Ay, Marcelo T, de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la
dacumentacian gue a continuacidn se detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a)

metricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adoptadal, importe resultante

F con determinacidn de los valores finales de sus codmpuios

de cada item o rubra mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar Iz obra
completa, Dicho presupuesto se realizard en base a la documentacion gue canforma todo el legajo
licitatario v su precio final serd definitiva, no pudiendo sufrir modificaciones por ningun mative, no
aceptdndose ofertas parciales,

El contratista debe confeccionar su propio computo ¥ no omitir ningldn item de cada rubro, 1a efecucian
de fa obra responderd estricta v adecuadamente a su fin, en conjunto v en detalle, a cuyo efecto ia
propuesta econdmica deberd incorporar ¥ contemplar a la cbra no solo lo estrictamente consignade en
i3 documentacion, sina también toda o necesario para gue la misma resulte completa, de acuerdo a su
fir.

Se establecs, por lo tanto, para la obra cortratada, que todo trabajo, material o dispasitiva, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar 2l cumplimienta de |as obligaciones del
Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitanos gque integran |a propuestia econgmica.
b) Andlisis de precios de todas los items componantes del presupuesta, con gl detalle de tados
fos elermentos componentes de |a Carga Fja [CE) que influven en el valor del iterm. 5e deberd adjuntar
planilla por zeparada donde se indiguen |05 mismos v sus respectivas incldenclas y/o porcentajes (IVA o
alicuata correspondiente, de acuerda a la legislacion vigente, v cualguier otro impuesto, gravamen,
tasa, tributa v gasto, asl coma la ganancia, ete.). Cabe adarar que |3 presents se encuentra exenta de
tasas y tributos Municipales,

Formalidades

La oferta se deberd expresar en maneda de curso legal, frmada en todas sus hojas por el proponente v
el directar/representante téenica de [z empresa en todas sus hajas. Los precios deberdn ser ldénticos a
los uf'rgci:lns en la subasta electronica.

Las tarllﬁdades seran consignadas en letras v ndmeros. Cuande existiera discordancia entre ambas, sdla
5e tendra en cuenta la primera de |as citadas.

Serd redactada en idioma castellang, sin raspaduras nl enmiendas, entrelineas o testaciones Que na se

hubleren salvado farmalments al final,

Eeg].ql I|:| premtu en el Decreto 1665/D/57 v Ord.13.004, ajustada en u

Fs!ahle{:da er‘. gl prasente plisgo,
T o
e T
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Los precios cotirados deberdn incluir impuesta al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacion vigents, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba
incurrir el Oferente.

En caso de erraores numéricos, [@ Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios

unitarios, tomando coma oferta el monto gue resulta de los cdlculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP -~

3. Organmigrama —

Organizacidn funcional del plantel complets propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando,

para cada cargo o funcian, el nivel de capacitacion o titula del personal. Calificacién, antecedentes y

experiencia del personal profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucidn

del contrato (se listara al personal Profeslonal que integra los cuadros de la Empresa, deblendo
idenifificar al parsonal directve del restants), Corriculum vitae tanta del Directar/Reprosentants

Técnico, como del Profesional en Higiene v Seguridad, propuests por el oferente. Constancia de

imscripcidn actualizada en el Colegio Profedanal respectivo del Director/Bepresentante Técnica.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracion jurada que expresa el cumplimiento de los requisitos gue se detallan a continuacian, segun

Formulario 01: -

s {ue goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

» Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones,

¢ (ue no cuenta con reclamos administratives wio demandas judiciales can la Municipalidad de
Cardoba.

e Jue no ha sido condenado por fraude, astafa o cualquier otro delite contra lz fe pidblica.

e (Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal,

s Jue no pertenece al directorio, no es socio comanditade, o soclo gerente, respectivaments, de
Sociedades Andnimas, Socedades en Comanditas par Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecio a Ia
planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualguisra de lzs formas
pasibles, durante los dos ditimos afos prevics a la apertura de la presente subasta ni_m:l:rdnlca-

& Que ha tomado conodmiento de las notas aclaratorias {con o sin consulta), sn.eﬂsﬂeran,v que e
notifica de las mismas.

5. Constitucion de domicilio on |a ciudad de Cordoba

Constancia por 2scrita de la constitucdcn de domicilio en la ciudad de Cardoba, segin Foarmularie 027

E. Declaracian jurada de disponibilidad .

Declaracidn de jurada de dispanibilidad exclusiva para la obra de referencia de | lkﬁ%

bienes de capital declarados. T ik

et

7
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Se deja expresa comstancla que, con posterioridad a la presentacidn, podra solicitarse a fos oferentes la
documentacian gue el Municipio estime necesaria, v/o complets la presentada, para lo cusl e
otorgard un plazo de 2 [DO3) dias habiles. En caso de incumplimiznto, se tendra par no presentada, la
oferta se rechazard la propuesta con pérdida de |a garantia de la propuesia; sin . perjuicio de las
sanciones correspondientes, v se notificard al oferente que fe sigue en el arden de prelacién,

La falsedad de los datos cortenidos en la documentacién que se acompafe, determinara la inmediata
exclusion del oferente, con pérdida de |2 garantia de mantenimiento de oferta. 5i la falsedad fuera
advertida con postericridad a la adjudicacion o contratacidn, serd causal suficiente para dejar zin efecto
la misma por causa imputable al contratista, segin corresponda, con perdida de la gerantia de
cumplimiento de contrato v sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles yfo penales que
deriven del hecha,

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderada

3.5 ADIUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre |z oferta mas convenienta y se realizara de acuerdo al
Decreto Ordenanza 24457, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 16&85/D/57 v
la Resofucion 36,/C/2020. Previo a |a firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucion del

Contrata.

3.6 MEIQRA DE QFERTA
La Municipalidad de Cardoba podrd solicitar a la oferente gue “ajustada a pllega™ ofrerca &l mejor

pracia, una mejora de oferta.

3.7 RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION ¥ LAS CANTIDADES PROPUESTAS

--hﬁ;qpectu a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad ejecutara el 100%
Eﬂ% del twotal del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el
contratista. Es decir, en caso de haber realizado |2 obra cumpliende con el objete de la misma y que se
!"!_ii‘q-'en gjecutado entre el B0 % y el 100% del monto contractual, |2 Municipalidad podrd dar por

""'.rermirtal;ﬁa la misma. De igual manera en caso gque se ejecuten la totalidad de las cantidades

contratadas v resulte  indefectiblemente necesaric ejecutar un adicional de carmtidades no

.-. = N contempladas originariamente perc gque de ellas dependa el cumplimiento dil_i_q-‘l:ljetn de obra, el

5

'Murﬂclulﬂ- podra realizar hasta un 20% del Incremento de fas mismas bajo Ig;»ffusm acordadogs en el

'._t-nr':l:fam_l de. obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hu{ﬁlesen shilg .-1_'. s e el
Y L b oo Wi, Pkl d B i J
| LUproyecto. ¢

Pale, -2 TN R e
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3.8 MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESEMTA (60} dias calendario. En <aso de ser necesario la misma se
prorrogara en forma automdtica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito

CIMNCD (5) dias antes del vencimiento del plazo gue retira su oferta,

4, CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

4.1 FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripta por el adjudicataric y por aquellos funcionarios gue resulten competentes,
Toda la documentacidn agregada al expedients v que integre el contrato, debera ser firmada por el
adjudicatario en el acto de suscribir €l contrato.

El adjudicatario firmard el ndmero de ejemplares gue le exlja la Municipalidad,

Lina wez firmado el contrato, & adjudicatario proceders por su cuenta v cargo, 2 efectuar el sellado
oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 24457 — Decreto
Reglamentario 1665/0/57 v sus modificatorias. Una vez firmado y sellado, se entregard al contratista

una capia del mismo.

4.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Formardn parte del contrate v tendrdn el orden de prelacidn con que se los menciona los sigulentes
documentos:

1. E! prezente pliego de bases vy condiciones particu lares;

2. Las circulares aclaratorias;

3. L3 propuesta adoptada y el acto administrative de adjudicacian;
4, Elcontrato;

5. E! plan de trabajos aprobada;

£. Las arcdenes de servicio;

Las notas de pedida,

4.3 FLAN DE TRABAJO i
Una ve: adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar [as tareas a incorporar en

&l plan de trabajo. Dentra de los 10 dias posteriores & la adjudicacion de |z obra y/o firma del contrato,

rm'?;;ndus de camimo critica, el que deberd consensuar con 1a Inspeccian,

:unh?'rnl de tiempos de avance de obra v certificacion.
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El plan de trabajos estard discriminado en todos los items, indicando |35 cantidades pravistas y los
importes a certificar segdn contrato, deblendo comsignar en el mismo la certificacion parcial v
acumuiada en forma mensual

La certificacion mensual no podrd superar [a curva de inversiones previstas por el contratista v
aprobada el comitente en mads de un 5%.

Cualguier variacicn en mas deberd contar con la expresa autarizacidn de la comitencia.

Ef Contratista padra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente &n la calidad
de la obra,

Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro v éste debe astar reflejado en la
curva de imversidn de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado
por item para cada periodo de certificacian,

Cualguier maodificacidn de lo estipulado estard sujeta a la aprobacidn de fa inspeccidn de obra.

Las obras se deberdn iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete} dias corridos de notificada la arden

de Iniciacidn de las trabajos, entendiéndaose por tzl el acta de replanten.

4.4 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

5e dard inlcio al plazo contractual el dia de la fecha del acta de replanteq (art 78, segundo pdrrafo, DEC,

1665/0/537), lo que tendrd lugar dentro de los diez [10] dias posteriores a la suscripeicn del Contrato,

4.5 REGISTRO DE LA OBRA

El Centratista efectusrd el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondients deblends
presentar a la Inspeccidn, dentro de las 30 (treinka) dizs corridos de [a fecha del replantes inicial una
constancia expedida por dicha Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Qbra.

La falta de presentacidn de tal constancia eneltérmine fijado, hard pasible al Contratista de sanciones

previstaz en el Art. 155"{-:!&! Decreto 1665/D/57, no pudiende efectuar la medicion del primer

certificado hasta que sea satisfecho de este raquisito,

l'.

4.6 CESION DE DERECHOS

EI.Cﬂ'ntrEﬂ!.ta no podra ceder derechos v acciones por servicios emergentes del Cortrato de obra no

''d_'_'_-j__..\\EjEE:I.JT.E|~1.‘J-::|5r sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente gue realizd la Adjudicacian,
L

ks !

PBvCG Subasta - Direccidn de Arquitectura - Pagina 22 de 42

o)



Direcoon de Secretaria de . 28 Municl i
Arquitectura Desarrollo Urbano x ] e Cdredes i

5.  INSPECCION DE LOS TRABAIOS

51

La Muricipalidad inspeccionard los trabajos v el cumplimiento de las obligaciones del contratista por
intermediodel Departamento de Inspeccion del Comitente.
La reparticidn inspeccionarsd todos los trabajos ejerdendo vigilancia y contralor de loz mismos por
intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecta v que, dentra de la jerarquia
que se establexca, constituird la Inspeceidn de las ahras,
La inspeccion tendrd libre acceso 3 los lugares de trabajo, depdsitos, cbrador v oficinas del contratista
durante e perfedo gue dure el desarrollo de la obra.
W El contratista proporcionara en perfecto estado fos instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificacionas y ensayos gue maotive la
ejecucldn de la abra,
Todas los ensayvos yo andlisis incluyendo costes de los ensayos, viapes v alejamients del persanal del
Comitente que tene gque presenciar las prushas v demds gastos gue por cualquier concepto e
ariginen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacidn de materiales correrdn por cuentay
carga del Cantratista.
La realizacidn de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto ala calidad de los materiales que se utilice en la obra, pof lo que las fallas
que se produzcan en obra implicardn que s& retiren los elementos fallados ¥ sU reposician, pudiends
llegarse inclusa & la prohibicidn de continuar instalando elementas de las marcas ¥ modelos sfectados,
5 resultare necesario a juicio de la Inspeccidn, en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros

equivalantes,

RCAMBIO DE COMLUINI 0 IENT
El Intercambio de comunicaciones entre la |"|"|1.II"!|C||‘.'IE||‘{:|E-d ¥ el Contratista, se hard diariamente ¥y e
establecerd exclusivaments a través de los siguientes documentos: .

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn v las recibe el Representante Técnico.

J MNotas de Pedido: Las emite el Represantante Téenico v las recibe 13 Inspeccidn.

«f Actas: Se labran v rubrican en forma canfunta, y se utilizan para documents

del Contrato {entrega v recepcian, medicionss, etc.)
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El Contratista deberd proveer a la Inspeccidn por lo menas (3] libros con hojas por triplicads, {2)
mavibles v (1] fija. Estos libros serdn foliados, sellades y rubricados por la Inspeccidn v se encontrarén
permanentements en la Oficina de la Inspeccidn v se destinarin al asiento de las drdenes, pedidos y
detalles de obra que se originen durante [2 construccidn de la misma.

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Cantratista, quien no podrd negarse a
recibirlas an ningdn cazo.

En caso de considerar que alguna Orden de Senvicio exceda los termings del Contrato, el contratista
podra emitir, dentra de las DOS () digs de la recepcion de & Orden de Servicio, una Mota de Pedido
fundamentanda en £lla su divergencia v solicitando su recansideracion,

Las divergencias que puedan ccurrir entre la inspeccidn v el Contratista no podran ser invocadas caomo

causales de suspension de la obra o disminucidn del ritma de trabajo. @
La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma gue ka de su emisidn, dado gue el
Representante Técnico deberd estar permanentemente en abra.

B. EL CONTRATISTA Y SUS REPRESENTANTES

6.1 DIRECCION ¥ REPRESENTACION TECNICA

El Director Téenico de la obra serd designado por el Contratists, conforme & lo dispussto par los
articulos 96, 97* v 98 del Decreta 1665/0/57. El Contratista debers designar la persona que ejercerd

sU representacion en obra; representacidén que debera ser técnica ¥ permanente.

Tanto e Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Habilitante,
acorde & la categoria de la abra. o

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con |2 sofa indicacion escrita manifestada
por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios

prafesionales del Dirsctor Técnica v del Hepresantants Técrico estardn a carga del Cantrabista.

7. INICIO Y EJECUCION DE LA OBRAS

los plazas exigidos para |a presentacion de dichos dacumentos.
.ll - 1
" En dasd deipriducirse variantes (altas o bajas] durante el periodo conths
i ;

™ *Iﬂ;p@cﬂﬁnfm:iﬁesque se produjeran.
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7.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

La disciplina del trabajo corresponde al contratizta. Sin perjuicio de ella, |3 Inspeccidn de |a reparticidn
podrd ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de |a obra de todo personal gue par

incapacidad, mala canducta o cualquier atra falta, perjudique |z buena marcha de los trabajos.

El contratista serd el dnlco responsable por el pago de los salarios del personal afectado a las obras, sin

excepciin alguna,

Mensuzlmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn copia de los comprobantes gue
aseguren el cumplimento de la Legislacidn Laboral, Previsional, Social y certificade de cobertura
emitido por ART vigentes, La falta o incorrecta presentacidn de esta documentacion podrd ser miotiva
de paralizar 13 aprobacién del certificado de cobro correspondisnte al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacidn,

El contratista v su persanal deberan cumplir estrictarnante las dispoasiciones, ordenanzas y reglamentos

policiales o municipales vigentes en el lugar de Iz gjecucidn de las obras.

La presente contratacion, no genera relacion laboral alguna entre el contratista yfo el personal

perienecients yfa cantratado por este, con la Municipalidad de Cardoba.

7.3 SEGURO OBRERQ

El Contratista deberd contar con un segurg obrero gue cubra coma minimoa las indemnizaciones por
concepto de incapadidad permanente o Etransitorla, parcial vfo tolal vfo muerte, Las pdlizas serdn
nominadas con la designacion de las obras gue realiza, por la totalided del persornal obrero, con
vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiends con [z némina de persanal.

El segurc obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en |a
civdad de Cordaba,

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA % OCHO [43)-horas del
replantea inicial, [a pdliza v recibo de pago de |2 misma.

7.4 HIGIENE, SEGURIDAD ¥ RIEZGOS DEL TRABAIO o
El Contratista dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencianal en rn_@t:eria de His_igj_':_a-ff
Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del F'n::lzi:vr_arna A onncial
para el Mejoramiento de las Condiciones y Media Ambiente de Trabal .

Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de fa Provincia.
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! 5i.el PET, o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejer]
 Mecanica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la basy

Ejecutivo de las fundaciones y memaorias ejecutivas.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la gjecucidn de las obras v hasta e

recepcian de las mismas.

Se le exigira a la Contratista la presencia permanente en obra de profesional de Higene v Seguridad.

El Contratista debera cumpiir estrictamenteé con las exigencias previstas en la normativa vigente

incluyendo las contenidas an los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad 2n el Trabajo 19.587 v su Decreto Reglamentario 351,79,

2) Ley Macional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Aeglamentarios, entre efios: 170/96,
1238/06 v sus maodificatorias v 491/97 v sus modificataras,

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional v Resoluciones SRT 231,/97 v 51/97.

4} Todos los Decretos Reglamentarics, Resoluciones, Circulares v Laudos Sancienadas ala fechz porla

Superintendencia de Riesgos de Trabajos en e materia,

Su incumplimiento hard pasible 2l Contratista de las sanciones y acciones previstas en las dispasiciones

citadas v, supletoriamente, las mencionadas en 2l Decreto 1665/0/57 de esta Municipalidad,

7.5 MATERIALES A UTILIZAR EM LAS OBRAS

Loz materiales a utilizar en las cbras e instalaciones, serdn nuevos, de Ira marca, sin uso; debardn

cumplir con las especificadones técnicas y normas correspondientes, v ser aprobados por 13
inspeccicén,

El contratizta deberd contermplar para la obra contratada, todo material que directa a indirectamente
que se requiera en la obra o instalacidn, objeto del presente, para gue resulte completa.

El costo de los énsayvos previstos en las Condiciones Técnicas u ardenados por la Inspeccion, Incluyenda

traslado de los materiales v personal para su realizacidn, correrd por cuenta del Contratista.

7.6 DOCUMENTACION TECNICA DE OSRA

El Contratista deberd presentar la sigulents documentacion en la Direccidn de Arguitectura. Los plazos
dependerdn de la complejidad de la obra v serdn indicados por |3 inspeczion en libro de drdenes de
serm'gqlluegn de su apertura. La mora en [2 remisidn de la documentzcidn hard pasible al contratista

dela rﬁém cormespondiente a la aplicacidn de los articulos del Capitulo X1 del Decreto 1665,/0/57;

i
a) ;- Estudio de Suelas
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El estudio incuicd explaracién de campo, ensayes de laboratorio, andlisls v evaluacidn técnica. Se
efectuard un informe de investigacidn geotécnico, que contendra toda |3 informacidn pertinente
estructural v de Iz abra, asi como también criteriaz de realizacion constructiva.
El estudio de suelos estard firmado por un profesional de primera categaria, con incumbencia en el
tema, &l cual deberd ser aprobado por [a Direccidn de Obra
La Contrabistz entregard los informes en dende se consignen los resultados de los ensayos de
penetracidn normalizados, los datos de fas muestras de suelo extraidas, la determinacion de las
caracteristicas del susloy la capacidad resistenta del mizma, asi coma las recomendaciones del sistema
de fundacidn propuesto.
Se realizara la toma de muestras de cada perfaracion a razon de una cada metro, exceptuando el
primer metra.
Los ensayos que s& realizaran seran
Ensayos de penetracldn cada metro de avance = 5PT Tareas de Laboratorio sabre las muestras
- Beterminacion del pesa unitario hidmedo
- Determinacion del pesa unitario 5200
- Determinacion del contenido de humedad naturai,
- Determinacion del limite de consistencia liquida {meétodo de Atterberg].
- Determinacian del limite de consistencia plastica (metodo de Atterberg).
- Determinacidn de Granulometriz por via seca de lz fraccidn arena y par lavado =obre el tamiz 200 de
Iz fracckdn fina
- Ensayos Triaxiales rapidas, no drenados
Se clasificardn los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.,
El ndmers v profundidad de los sondeos podrd ser modificado en caso necesario- de acuerdo 3
indicaciones de [a Inspeccian.

b) Calculo estructural y planos de estructura
El Contratista deberd realizar el cdleula estructural v ejecutar los planos que presentard a ta Inspect:l_ﬂgr_:;"
para su aprobacidn antes del inicio de la obra, una vez sea asta adjudicada, debiendoa éntrega'r.c-ias
copias de las cuales una de ellas se devalvera conformada.
El Cantratista deberd realizar los cdloulos de dimensionamiento de la estructura tenlendo en cuenta el
analisis de carga, tas combinaciones de carga, los métodos de andlisis v calculo, siguiendo las criterias
de provecto estructural definides enel BET o en los planos de cotizacion sobre la estructura general,
desde fundaciones, columnas, vigas, losas ¥ todo elemento de sustentacien necesario en referencia a

testos, capaz de responder esa seguridad awalores previstos tanto en periodo de
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* Mamaria de cdleulo
» Calculo de la estructura revision detallada
= Mancs de fundacidn, encofrados y/o replanten, escala 1:50
» Plancs de detalles complementarios escala 1:20
» Plancs y planillas de armaduras escalas 1:50 v 1:20
* Detalles aclaratorios que |z Inspecdon considere necesaric incorparar
* Planos de @aller de todas las estructuras metalicas. (si hubiese]
* Planos de taller de todas fas estructuras de hormigan premaldeadas (51 hublese)
Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acers & emplear v la calidad de hormigdn a emplear,
Queda expresamente establecide que B responsabiidad del Contratista por la efidencia de fa
estructurs, su compartamiento estatico, v su adecuacidn al provecto de arquitectura, serd plena v
amplia conforme las dispasiciones que rigen la presente contratacian.
] Planos ejecutivos de obra
El contratista deberd elaborar toda |2 documentacidn de cbra necesaria para su ejecucidn, es decir a
partir de la documentacian de prayecto de cotizacidn generado por la Municipalidad de Cardaba, luego
de comocer perfectamenta el lugar y haber verificado, niveles, dimensicnes v situaciones debera
dezarrollar |2 decumenacidn entregada v convertirla en provecto gjecutivo completo AFTO DBRA,
Todos los planos deberdn ser firmados por el profesional responsable de cada especialicad,
Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durarte la
ejecucian de la abra, el Contratista debersd confeccionar los planas, planillas, calculos, etc. necesarios,
va sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en k2 Obra.
Esta documentacion deberd sera presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccion,
previa al inicio de los trabajos, con suficiente antetacidn {minima 7 dias) debiendo tener en cuenta que
podram ser anservados o rechazados por la misma.
d} Ingenieria de detalles
T ;EI- contratista elaborara la ingenizria de detalles v los planos de taller de todos los elementos que

compaonen |z obra,
Prasentard planos de tzller en escala del conjunto v de cada uno de los elementos distintos, indicando
e Eiﬁlljﬁ.l::}dﬂ's- sUs componentes,

- -La contratista presentard la documentacion elaborada firmada por el director técnica [ representante

T téenica y calculista parz la aprobacidn par parte de 1a inspecddn antes del inicio de la obra, una ver sea
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amglia con arreglo a las déusulas de este Pliego, del Contrata, [a Ley de Obras Piblicas, y el Codigo Civil

y Cormercial de la Nacion.

7.7 UBCONTRATISTAS
Eil contratista no podra subcontratar la totalidad de |as obras y solo podra hacerlo parcialments, previa
autorizacion por ¢scrito da la Reparticion, en los términos del articule 148 del DEC. 1665/D/57.

7.8 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

E! contratista deberd suministrar, durants el plazo de cbra, la movilidad v chofer para la inspeccian

segun se Indicard en el Pliego de Condiciones Particulares,

El wehiculo podrd ser ploteado con disefo otorgado por la Municipalidad, a cuenta v cargo del

contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

= El segurc TOTAL.

=  [Patentes y gravamenes.

*  Autorizacion de circulacién @ tramitar en la- Municipalidad de Cardoba,

*  Gasios por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completa de la
unidad v todo ofra gasto gue se orgine por el normal usa del vehiculo yvfo pars S0 correcto
funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara con la inspeccion, la que
aprobard 3 su juicie exchusivo e [napelable dicho procedimiento v estd facultada para exigir atras
alternativas.

La unidad sstzrd equipada con todos lps accesorios v elemantos exigidas par las autoridades para su

legal circulacidn y contard con toda la documentacion en regla v la debida autonzacion de maneja al

personal de inspeccidn para su uso dentrode la ciodad,

En caso de que la unidad debs ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2] dias, la

misma serad reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dard al vehiculo serd el de trasiado del personal de 2 misma a las obras o

inmuebles de propiedad municipal v/o reparticiones gubernamentales o privadas que sgen necesa rias,

segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticion.

7.9 EQUIPOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ARQUITECTURA

El oferente que resulte adjudicado debera prowesr a la Direccidn de A u-itftewra log equigas e
| =
imsumes, |5 cuales seran irrepetibles, proparcionalas al 1,5% del moanto final de |3 ofieg” B
s BRE
SuAIRER]
'|'|l-||.|'¥:!-'-|i' .

misma serd proporcionade por la inspeccidn al inicie de la obra.
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7.10 METODOS DE TRABAJO

La ejecucidn de la obra responderé estricta y adecuadamente a su fin, en conjuntoy en detalle, a cuyo
efectn el Contratista deberd Incorporar a I3 obra no sdlo lo estrictamente consignada en la
documentacidn, sino también todao lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su
firn,

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del squipamiento e instrumental
necesario, con estricta obzervaddn de las medidas de seguridad e higiene contempladas en 2l marco
de la Ley Naconal 19.587 - Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las
instalaciones v de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en farma ordenads v segura; con madidas de
proteccion adecuadas y necesarias. 5e respetardn totalmente las reglas de seguridad del trabajo, v
cualquier otra regls que, aungque no mencionada, fuera aplicable para el normal v correcta desarralio
de los trabajos.

El tontratista sera responsable por los danos que ocasione sobre |as instalaciones, propiedades, via
publica, su personal ¥ terceros, por el desarrollo de las tareas cantratadas.

La inspeccion estad facultada pera exigic mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de
trabajo e incluso impedir el desarrolic de tareas cuando, 3 sU juicio, no 58 realicen acorce con |3
metodologla v el eguipamiente adecuada. Mo cbstante, [ actuaclidn o pasividad de la inspeccidn, ne

limita la responsabilidad del contratista.

7.11 SERALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPQSITO

El Contratista deberd cumplimentar lzs disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cordaba,
relativas a trabajos en la via publica y sera el unico responsable de los dafios y accidentes gue se
produzcan ¥y s5e compruebe que hayan ocurrido por causas de sefizlamiento y/o precauciones
deficientes.
£l Contratista cebera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante |2
;Fﬁj{aclnﬁn obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, bpo de letra, etc, serdn
F s n-rﬂpnrci{:fr:_a'-:il?s pof la Inspeccion.
Estos I-Etr-Er;:_Ei;:Fn chapa y madera, pintura reflectante, Genen las siguientes dimensiones aproximadas:
IEEI Forma actogonal;: Apoctema 0,30 m, leyendz, "PARE"
= ] b] Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESWVIO"; flecha indicadara del santido del desvia.
! r.r] Eectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
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7,14 DCUPACION DE LA ViA PUBLICA

A

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacian el Contratista deber solicitar con 72 (setenta vy dos)
horas de antelacidén la autorlzacidn v planificacidn respectiva ante la "Comisicn de Autorizacidn de
Cortes de |3 \Wia Poblica®™ quién Jjuntamente con la Imspeccion velard par el cumplimiento de las normas
por ella dictadas,

El Contratista serd el Onico responsable de los dafios v accidentes que se produzcan cuando se
caompruebe que hayan acurrido por causas de sefalamiento o precauciones deficiantes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidn e Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una
casilla desmantable para usar como local para Inspeccidn y Depdsito, de una superficie no menor de
7.00 m® v 2,50 m de altura 0til, piso de madera o cemento zlisado con ventzna y puerta con cerradura
¥ llave. Proveerd asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con
programas de disenio [Autccad |y demas elementos de escritaria necesarios para trabajo de inspeccidn

e abeg,

7.12 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA ¥ GAS

L2 tramitacion y pago de tasas para la provision de la energia eléctrica, agua ¥ gas son responsabilidad

del Contratista sin reclamo de mayares costos,

7.13 SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargn todas los tramites ante las Reparticiones que carresponda, comao asi
también la confeccidn, presentacidn de plancs v pago de tasas sin reclamo de mayores costos.

Toda remocion de aguellas instalagiones gue imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
tambian los cortes de servicios publicos en general: EPEC., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc.,
estardn a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los trdmites ante las Reparticiones gue
carrespondan, coma asi también con todos los gastos que 52 originen por tal concepta. El Comitente a
titule de colaberacion ante el pedido del Contratista, remibird notas 3 las Reparticiones
correspondientes a fin de agilizar los tradmites necesarios e informard a la inspeccidn en fempo ¥ forma
de manera fehaclente por Mota de Pedido

Mo serd causal de ampliacidn del plazo de ejecucian, las demoras que se originen por este concepto,
excepto circunstancias especiales gue guedaran a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad

competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarics.

it o
pago .""l. tributas

derechos menconadas por el Cédigo Tributaric Municipal v el Decreto 247/0/92, =obre ocupacidn o

Por tratarse de una oorz pdblica municipal, el Contratista est3 exento de

utilizacidn de espacios del dominio o lugares de dominia o uso pablico motivadaos por trabajos o
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instalaciones propios de |2 obra. Para ello, deberd tramitar el permisa v 13 excepcion antes de imiciar los

trabajos a la DAEP [Direccian de Administracidn del Espacio Plblical,

7.15 RESIDUDS DE OBRA
La Contratista deberd extrasr, tramsportar v desechar los residuas v desperdicios de obra, dando

cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba (Ord, 9612 v

modificaterias).

T.16 PLANOS COMFORME & OBRA, MANUALES ¥ CAPACITACIONES

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra cosrespandiente en formato
digital .dwg v .pdf, ¥ en soporie papel firmados por profesional intenviniente responsable de cada
espacialidad, en tamano funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobadas u
observados por la Inspeccidn déntro de los 15 {quince) dias posteriores a la presentacidn, La contrafista
debera solicitar la aprobacion por escrito de dicho legajo técnico, no supaniendo la aprobacidn tdcita
del mismao por falta de respuesta de la inspeccidn,

5i los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos v completarlos dentro de los 10
idiez] dias posteriores a su devolufion por parte de 1a Inspeccian,

Estos planos deberdn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird |a Inspeccién, la
gue fijard el nimero de planas, copias, formatos, detalles, material, eic.

El Contratista debera presentar los planos confarme a cbra de acuerda 2 lo expyesio anternarmente an

dos apariunidades.,

Manual de operacidn y mantenimiento (instalaciones y sistemas)
Eri la oportunidad de la Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en criginal y
tres copias preparadas del Manual de Operacian y Mantznimiento.

_ Funl:ertil:tn minima:

.-'_.-:""1.“ Memorla descriptiva de las cbras e Instalaciones.

. % "'-. Memoria descriptiva del proyecto global de cads sistema e instalacidn, con los planos
i cenforme 3 obra de cada unc.

7 Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instatacion.

= Modelos de planillas, tablas ¢ graficos tipicos gue deberd confeccionar el personal de

Dperacian,
\- Mormas generales de seguridad para el personal

| procedimientos gue asl la axijimn,

FY
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- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos @ instalaciones gque integren la obra. El
Contratista serd responsable de la cbtencion de las instrucciones de mantenimiento que
deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberdn incluir planos generales y de
despiece de bos equipos electromecinicos, especificaciones de lubricacion, ete.

- Folletos tecnicos v descriptivas, listado de repuestos con su cddigo de pedido v en generzl,
todo material que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este material se
identificara con |a misma designacian alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las princlpales actividades de mantenimiento preventivo del sistema ({limpieza

preventiva, lubricaclan, cambio de plezas, pintura, ete.)

L Capacitaciones a personal
Lina vez recibida la abra, v durante el tronscurse del ler mes de receacidn, la Contratista
deberd realizar capacitaciones al persenal municipal, que serd designado oportunamente, v gue astard
a carga del mantznimignto de |3 obra. Cichas capacitaciones se hardn en la obra y deberan abarcar
todas las instalaciones gque sean parte de la obra (instalacidn cordra incendio, eléctrica, aire
acondicionado, alarmas, sisterna de bombas, ete).
Los gastas que demande el cumplimienta del presente punto deberan ser incluidas por el Contratista

en sus gastos generales, no reconccigndose ningdn derecho a reclamar la certificacion de los mismmos.

7.17 CARTELERIA = PLACA DE INAUGURACION

La Contratista provesrd v colocarsd, en el lugar que Indique la Inspeccidn, los betreros de obra que se
o sollciten segin las caracteristicas especificadas en Anexo 1, dentro de los 10 (diez] dias del Acta de

Replanteo. Elflos memos deberdn permanecer en la obra hasta el dia de la inasguracion o hasta la

recepcidn provisoria total de la misma, lo que suceda primera.

Del mismo modo, ¥ a disposicion de la inspeccién, el Contratista proveerd v colocard 1 (una) placa

inaugural segun Pliego de Bases v Condiciones Particulares,

8. MEDICION, CERTIFICACION, PAGO Y REDETERMINACION DE PRECIOS

2.1 MEDICISN ¥ EOMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamante ejecutadas de los

distintos iterns gue conforman el proyecto.
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Medidos y computados |os trabajos, la Reparticidn emitird un certificado mensual de obra aplicando a
las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las preseripeiones de log Arts, 123°, 124y 126°

dal Decreto 1665,/D/57.

8.2 CERTIFICACION DE LOS TRABAIOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por
medio de "ACTAS DE MEDICION MENSLIALES”. Estas se labrardn dentro de los DIEZ {10) dias posteriores
gl mzs en que se realizaron los trabajos, con la presends del Representante Técnico v de Iz Inspeccidn.

En ellas se consignaran todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato,

8.3 FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del Contratista de acuerdo a la cantidad de
abra ejecutada y verificada por la inspecodn y conforme al Articulo 134%del Dacreto N° 1665/0/57 v
sus modificatorias.

Se dejaz expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluird el
proceso de aprobacion por e! arganismo competents, la intervencldn por el Tribunal de Cuentas
Punicipal v la presentacién de la facturs correspondiente, fecha esta dltima a partir de I3 cual se
comnputara el plazo establecido por la ditada normativa para el pago respectiva (30 dias hdbiles
adminlstrativos).

Lz Direccidn de Tesoreria exigird, previa 2 hacer efectivos los pages, que el contratists acredite no
adeudar impories exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad v Propaganda (Decreto 2540,/0/82 ¢
disposickones complementarias), ni ninguna otra contribucidn de caracter municipal que pudiera ser
exigible.

Puesto a disposicion los fendos por Bireccidn de Tesoreriz, €l Contratista debera respetar lo dispuesto
por &l Decreto 38070785 v madificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que |a Direccidn de Tesorerda ha establecido coma dias de
pago los martes, midrcoles v jueves, razdn por [a cual aguellos vencimientos gue noe se produzcan en
w505 dizs se trasladaran al dia inmediato postarior,

en el presente Pliego. P
F i
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8.4 ACOPID

La Direccidn de Arquitectura establecerd su uso en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ACOPIO: El acopio podrd hacerse de materiales no perecederos, siempre gue los mismos figuren
expresamente en el listado de items como materiales a proveer en Pliege de Bases y Condicionss
Particularss, previa aprobacan por el Comitente de [a composician del mismo v |la organizacian del
desacopio en funcidn de |a razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse
en varias etapas.

El acopio no podrd superar an minglin casa el 20% dal monto tatal del contrato, serd abonada contra
certificado de acopio, ¥ descontado proporcionalmente de cada certificado de obra de acuerda al plan
prapuesta por el Contratista v aprobado por el Comitente. El acopio deberd efectuarse en el obrador o
en atro lugar que a ¢l efecto el Contratista convenga expresaments con |2 Reparticidn. Se debers |labrar
acta y presentar |os seguros contra robo, incendio ¥ cualquier ofro siniestro que razonablemente
pudiera afectario, remitos de entrega v facturas de compra correspondientes. ©n el acta deberd
identificarse Asicamente on forma ingguivaca los elementos acopiades, de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad, dejdndose constancia del cardcter de depositario del Contratista,

Mo se admitiran reclamas del Contratista por dafios o deteriorcs del material acopiado durante el lapsc
de ejecucidn de la obra.

La Certificaclon de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara e acopio de aquellos materiales que figuren expresamente en el listado ce items
como materiabes a proveer en Plisgo de Bases y Condiciones Particulares, Mo se efectuard acopio
alguna sobre Iz base de facturas o remito en expectativa.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamenta a ser de propiedad de
MUMNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas lkas
ohligaciones y responsabilidades que fijan para @l caso los Coddigos Civil y Camercial y Penal, guedanda
bajo su responsabilidad todo cuanto conclerne a su salvaguardia v buena conservacidn,

Previo 2 la certificacidn del acopio deberd formalizarse un acta de medicidn de los elementos
acopiados a fevor de MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequiveca en farma tal
gque puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard el cardcter de denasitario del
Contratista.

En el caso de materiales pasiblas de ser afectados en su calidad o cantidad por & transcurso del tempo

durants su almacsnamiento, su ritmo de acopio se adaptard asuincorporacidn ata obra segdn el plan

L'

de trabajos aprobado.

periodo de certificacidn,
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“Decreto 384/2024

En fos casos en que el acopic pueda constitulrse en lugares diferertes a la obra, el Libro de

camunicaciones establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

B.5 ANTICIPO FINANCIERC
La Direccidn de Arguiteciura establecerd su uso en gl Pliego de Bases v Condiciones Particulares,

Sera de hasta el weinte (20%) por ciento del monto del contrato, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la firma del mismo, excduyvendo redeterminaciones, irabajos complementarios,
medificatorios, amplistorics o de cualguier otro tipo que pudiera alterar el monto final de lamisma a
salicitud del Contratista v previa constitucian de una Garantia emitida 2n la misma modalidad que la
aceptada para Iz Garantia de Cumplimienta del Contrato y por un manto que cubra el cien (100%) por
ciento del anticipo a percibir, con una amelacién minima de treinta (30) dizs. El anticipo sera
descantada de los sucesives Certificades de Obra en |a misma proparcidn a la del porcentaje ctorgado,
hasta sy recuperacidn total. Los crédites corespondientes al anticipo no podran ser cedidos v salo
deberdn ser cobrados por el Contratista.

Lo mencionado, se rige an el marco del art, 33" de Ordenanza N* 13,318, el cual incorpora como dltimo
parrafo del art. 20° de la Ordenanza N* 5.727, reglamentado por Resolucion N* 14 de Iz Secreteria de

Econaomia y Finanzas.

8.6 FONDO DE REPARD

e establece un fondo de reparo equivalente al 5 [cinca) por clento del monto a pagar por |2
Municipalidad,

Dicha Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser
sustituida segin |o establecido en el Art. 137 Jel Decreto 1665/0/57. Aprobada el Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra por la Direccidnm de Arguitectura, se procederd a devolver las Flanzas gue

correspondan par este concepto.

B.7 REDETERMINACION DE PRECIOS

La Metodologia de Redeterminacidn de Precios para Obras Piblicas se realizard en un todo de aceerdo

i lo establecida en |a Ordenanza N9 10-?5;;éurl::ecrel_;a Reglamentario N° 3.31;@1]24, “""“f'-fl““ par
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9. ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

9.1. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

S& reconoceran profrogas en los plazos de ejecuddn, conforme el Art. 95 Hel Decreto Reglamentaria
1665/D/57, slempre que demuestre que la demorz se ha producido par causas gue na le son
imputables al Contratista, v que se encuentren justificadas a criterio del Comitente.

Los hechos gue se invequen deberan haber sido comunicados a 2 Inspeccidn dentro de las 24 horas de
haberse producido.

Lag prdrrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de proceder, se
prarrogard el plazo de ejecucidn de acuerdo a lo establecido por el Comitente segun Decreto

W/ Reglamentario 1665/0/37.

10. MULTAS

10.1 MUITAS

Seguidamente 52 establecen las penalldades queé corresponden parad los distintos tpos de

incumiplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran an el Libro de Obra v se descontaran de la certificacian mensual

correspondiente gl mes de aplicacion,

1) Mora en la firma del contrato: sl el contratista dejare vencer el plamo fijada para la firma del
contrata sin concurrir @ efectuarla o sin justificar su demora a juicic de |3 Superioridad, incurrird
en una multa del uno por mil {1%a) del monto de su contrato, por cada dia de atraso, Esta multa

< sera devuslta si dejare sin efecto [a adjudicacion con pérdida del depodsito de garanta,

2l Mora en la Iniciacion de los trabajos: 50 el contratista no iniciare los trabajos dentro de los quince
115) dias dé |a fecha del Acta de Replanteo Inicial incurricd en una multa de hasta el cinco por mil
15 a,/00) del imparte del contrato por cada dia de demora en Iniciar las obras, cnnsj__qj;%ﬁndase Cque
éstas han dado comienzo cuando la inspeccidn extienda la constancia respectiva en el Libro de
Ordenes.

3} Mora en el cumplimiento del Plan de Awance: 5i el contrafista no I:Iierq;‘_i!;ﬂ__ta:-l ¥ correcta
terminacién a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulada para la r'iéa.iizac.iﬁrllidé [al
mismos, incurrird en una mufta equivalente al une por mil (1%o) d&l importe del contrato por cada

dia de atraso en Iz terminacidn de los trabajes. Se incluirdn en &l cdmputa del plaze contractual fas

prorrogas ¥ ampliaciones concedidas. Cuanda se hubiere aplicado multa por mora en |2 iniciacidn

PBYCG Subasta - Direccion de Arquitectura - Paging 37 de 42




Direccicn de Sacretaria de ¥,
Arquitectura Desarrollo Urbano '

LELL T

terminacion se devalverd al contratista la diferencia entre los impartes. 5ila abra se terminare en
plazo, la multa por inidacidn serd Integramente devuelts al contratista.

4]  Porincumplimiento de drdenes de servicio,
S& aplicard en cada caso una multa de cinco décimes por ciento (0,5%) sobre &l monto de los
certificados mensuales.

5} Mara por la remisidn del plan de trabajo o en la denuncia del plantel
% el contratista no remitiera a la Oficing, el Plan de Trabajo o na hiciere formal denuncia del
Plantel v Equipa en los términas vy plazos establecidos, se hara pasible de unz multa diaria de hasta
el cinco por mil {5 o/00) del monto del contrato del monto del contrato, y se le impondd I3

prohibicidn de iniciar o proseguir los trabajos, bacidndosele responsable porla demera,

11. RECEPCION DE LAS OBRAS

11.1 RECEPCIONES
Se deberd ajustar a la documentacidn establecida en el capitule X1l del Dacreta 1665/0/57. Recepeldn

Provisoria: Serd la altima operacidn a realizar durante el plazo de ejecucion. Previo a ellc el contratista
terdra gue haber realizado todas las mediciones y ensayos Que surjan como necesarios e
imprescindibles a los efectos de efectuar 2 receocidn provisoria, los que deberdn ser aprobados por 2
inspeccion.

La Recepcidn Pravisoria se efectuard conforme a o dispuesto por el Articulo 140 del Decrato
1665/0/57 no siendo de aplicacidn lo dispuesta en el pendltimo pdrrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un {1] afo contados a pardr de la
FRecepcién Provisora, e Contratista serd responsable de 3 conservaclén de @< obrag v de lag
reparaciones regueridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucidn de los wrabajos.
lgualmente, estd obligada a la conservacion y reparacion de I3 obri cuando las causas no sean
productas de dichos vicias, slenda el monto de estos trabajos reconacidos por fa Mumnicipalidad.
Recepcidon Definitiva; Vencldo el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar
la Recepcidn Definitva de la misma, slempre gue se comprueben la buena calidad de los materiales, la

buena ejecucion de los trabajos v el estado de |2 nhm la Jusl:lﬁuue coma asl tamhréﬂ que na medie

% hasta tanta se dirima el reclamo.

Recenc 'I

J'E'Eldﬂ nlams parcmles salvo que al Phiego de Condiciones Particulares considere conveniente autorizar

varias o que, por necesldades posteriores, ol Comitente declda acordarias con el Contratista.
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Las recepeiones parciales se otorgardn sobre sectores de obra terminada que puedan librarse al uso y
gue llenen la finalidad para fa que fueran provectadas.
En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plaza de garantia fijado se

practicardn las correspondientes recepciones parciales definitivas.

12, RESCISION DE CONTRATO

12.1 RESCISION DE CONTRATO

El incumplimienta contractual imputable & la Contratista conllevarad la Rescisidn de2l contrato, lo que
importara asimismao |3 ejecucidn de la garantia de cumplimienta de aguel, pudiendo el organismo
requirente, reclamar al adjudicatario los dafios v perjuicios emergentes, ¥ adguirir los bienes o hacer
prestar el servicio por un tercera, siendo a cargo del adjudicatario incumplider la diferencia de precio

que pudisse resultar

En todos los casos de resclsion de contrato, los recursos gue se interpusieren conira la respectiva

resolucidn no tendrin afecto suspensive,

]
i
i
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FORMULARIO 01
El que suscribe, [Mombre v Apellida) i i iens - em mi cardcter de
(Representante Legal o Apoderddo) ... e 00N poder suficlenta para este

acto, DECLARA BAJDO JURAMENTO, que [Nombre v  Apellido o Razdn Socal)
pa s g sy BIT T s ety S5 Habdbadate  pers

contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, v que s@ 3justa a los siguiantes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles vy cuenta con capacidad para contratar.,

& [ue nocuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

s Que no cuenta con reclamaciones administrativas yfo judiciales con la Municipalidad de
Cérdaba,

& (ue noha sido condenada par fraude, estafa o cualquier otro delita contra la fe pdblica.

® (ue nocuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Munizipal.

»  Que no pertenece al directanio, na 8s soclo comanditada, o soclo gerente, respectivamente, de
sociedades Andnimas, Sockedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Respansabilldad Umitads, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal.

s Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente coma
contratado en cualguiera de las formas posibles, durante los dos dldmos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

& Que ha tomado conecimiento de les notas aclaratorias {con o sin consulta), si existieran, y que
se notifica de las mismas,

TP o ot i g R R R
I I & e kst s 16 0 e e T e T S ot

575 - DO TRtay | | e Ty DR SNy PR | RN
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FOERMULARIO 02

ION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

I I IR - e s g s oy s e B TN S T M s bl e e i o )
nombre y represertacion de 13 emPrEsE o i s b CuiT
B s s sy GECIATG hajo juramento gque durante el proceso de |3 presents

contratacidn, constituye a tal efecto, el siguiente domicillo en la Ciudad de Cordoba:

|| S S g ;| L. Fisa: ...o.en Bepto JORcing: i o
Cardoba, .- il N —— (s CO——
FIRMA
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ANEXD 1: CARTEL DE OBRA

&0 » 3000 mm [Material soporte chapa, a lona para impresicnes digitales)

Cbra del Gobierno de
La Ciudad:

Jardin de Infantes Nro xxx

Expte M- 035 340/3026
Monto de obra: 567 547, 700
Plara de obra: 150 Dias
Empresa: ARD SR

Ea und de loa sals caniros
distribuldos por toda la ciudad gue
gesempenan un importarts papel
SACII-COMmunItaria. Los 2iras 5@
ucam an Capdevila, E3tacion
Flores, Comunidad Rend, La Tela y
Mercantil,

ARLRETA O ey

28 b I TR SR e |
1:3 L] -%J} o Ermaidy

g, MAEL .J'.'
SUBDIBECTRA DY AR
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Y CONDICIONES PARTICULARES
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“CORREDOR DE CONVIVENCIA MAIPU”
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CATEGORIA DE LA OBAA

PRESUPLIESTD OFICIAL

PLAZO DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
AP0

ANTICIPO FINANCIERD

VARIACION DE COSTOS

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

INSPECCION, MEDICION ¥ CERTIFICACION

RECEPCIONES PARCIALES

ECILIPOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ARQUITECTURA
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste en la extension de la Boubevarizacion del corredor Maipd desde Ay,
Emilio Olmos hasta By, Guezmdn, dando continubded provectual por similitud al tramo
colindante que va desde Bv. Arturo g hasta Aw. Emilio Olmaos,
El ohjetive es revitalizar el espacio pdblico, priorizando 3 movilidad activa y el tramsporte
piblico por sobre ka movifidad wehicular, incorporando a su vez dreas verdes v masa vegetal
para mejorar las condiciones ambientales, aspaciales v sensoriales del sector.
A nived proyectual Le incarparanm por un lado eamellonas en el espacia central del corredor, qus
contienen cantercs verdes con arbolade urbang, nuevas paradas Inteligentes de transporte
publico asociadas a wn corril de Solo Bus, camineria peatonal con guia para personas no
videntes y rampas para acoesibifidad univessal, alombrado plblico v sectores de descanso con
mobiliario urbano de bancos, @i coma también ciclovia y bicicleteros. ¥, por otro lade, sobre
las weredas existentes, se realiza en las esquinas mejoramiento de veredas de frentistas
incorporande guia pedo téctil, rampas para accesibilidad wuniversal ¥ renovacion de solado, asi
camo reemplams de dérsenas de estacionamiento existentes por espaclo verde reduciendo al
minimo el espacio para vehiculos segan norma,
De forma integral se desarrolia el completamiento de la semaforizacidn peatonal y vehicular,
asl como la renovacian y adecuacidn de demarcacion vial peatenal v vehicular.
El proyecto completa ef corredor ambiental que une ciudad universitaria con el rio, como un

paso mas hacia una civdad humanz, amigable y sostenible,

2. CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/0/56, ratificado por la Ley 4538 v
sy Decreto Reglamentaro 20740756, la presanta obra se considera de PRIMERA CATEGORIA =
AROUITECTURA

3. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obrz objeto del presents, se establece en |z
suma de $5.121.777.962 84 [PESOS CINCO MIL CIENTO VEINTION MILLONES SETECIENTOS
SETENTA ¥ SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON B4 CENTAVDS). :

I|I . |' - _.5?
PECP "Corredor de EWncla Ma‘? CHreccicn de Arquitectura Pégma 3de 11
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4. PLAZO DE EJECUCION
s
El plazectotal para I3 ejecusién de I presante obra sa estsbloce en 270 {Dosclentos setenta) dias,
a contar desde |a fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo, Todos |os plazos establecidos en
&l pragente Pliggo serdn computadas en dias corridos, talvo expresa indicacidn en contrara,

L. SISTERAA DE CONTRATADION

rF
La presente obra te contratard por el sistema de “AIUSTE ALZADO"

W REQUERIDS PARS VIMCLE

LI

Los interasados daberan presentar para su vinculacion 4 la respectiva subasta, 1 docurmentacibn

fue a cantinuacidn se detalla, en sobre cerrado sin membrate, con la identificacion de s subasta

2 gue corresponde, contenienda:

a. Constanciz de inscriprion vigente en el Registro de Contratistas I"iuhitiﬁal er el rubro
relacionasda al chjeta de la subasta. Em #) cao de Unidgn Transitorla {UT] u otro boo de
agrumacidn de ermprechs, lodos los integrantes deberan cumplir con Bste requisito,

b. Constandiz de Irscripgdn vigente en el Reglsiro de Provesdores v Contratistas del Estado
Pronencial |!t1:IFI,.'EEII‘Er1 aiflos rubros/s relacionadays al objeto de iz subasta, donde constan
lzs ratios relavantes y 13 capacidad econdmica v financlera de la empresa.

La constancia de inscripeion en ROMCE, respecto 3 calculos de la capacidad econcmica
financlera deberd acreditar

1. Ratio de Liguider (Activo corrdiente /' Pasivo corriente], maysr a igual gug 1,30,

2. Ratio de Solvenzia (Activa Total f Fasive Total), mayor o igual gue 1,50

3. Ratio de Prueba Acida (|Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasiva Cte.),
mayar o igual gae 0,75,

4, Ratio de endewdamienta (Pasive Total [ Patrimanie Neto), menor o Bual que
4,00

5 Resultade de la capacdsd econdmica financera ires veces superor &l
presupuesto oficial de la obra de raferencia

6. Patsireonio Mete Mayor o lgual & Predugussta Oficial de la Obra.
El proponents debe cumplir con los CUATRO (4 rakios, no pudienda presentar segure de caucion,
En el caso de UT u otro tipo de agrupacidn de empresas, los requisites estzblecidos deberdn sar
cumplidos por todos sus integrantes, excepta |a capacidad ecandmica financiars, la oual se

calculard ponderando los porcentajes de particlipacidn de cada unao de sus -nt:g;jfﬂes}rhﬁ%"

iy
correspoander. L A =y .
T e =
En caso de no contar con la Constanda de Capacidad Econcmicc-Financiera, deﬁt 4 '?
-
una garantia constituida mediante Podiza de Seguro de Cauckan, por un mento og |EH?E&M

-

surjg de la constanciz de Inscrlpcdn de ROPyCE de cada integrante; o de la I,l]t a1
VP

= o |

cincg por ciento |5%] de la dferencia resultante entre el marta del presupuesto aficial total de

la obra y su capacidad econdmico — finarciera,

PEyCH "Corredor de canvivencia Maipl” - Direccion de 4
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la Municipalidad de Cordoba a los fines de CONLar cON UNA ME)or Spreciacion respecto a i
capacidad econtrmica financlera poded valersé de |a informacion refativa 2 obras gue se

#RCUENTFEN BN 8jeCUCiGn ¥ @ ejecutar, como 3= tambidn recurrir a fuentes de informadion

externas.
. Constitvcion del domicilk electranico "i: o fines de la contratacidn, segin
Farmulario &, suscripto por representants legal y
. Documentacion legak gue acredite que la persora fiyica :‘-regls[rada en el Porial de

Subastas cuenta con capacidad para representar @ la empresa Oferente ante este
Municipio, o se winculasa una misma perscna fisica para waros proponentes de la
subasta,

g, ‘Gamantia: Equivalante al 1% [uno por dento) del total del Pr pueito Oficial. Debera ser
coratitulda segun las formas establecidas en el punto 2.17 E?mct;. En caso de que &
interesado supere los requisitos para partlclpar v efectie ofertas, esta garaniio generard oy
gfectos de Garantia de Mantenimiento de Oferta, en los términos el Punto 216 inc &) dal
pliego alugdida,

i, Listado da obras realizadas en fos dltimos 10 (DIEZ) afios, en los que se acredite haber
realizado obias de trensporte urbeans de simileres carectersticas, envergadun y especialidad,
contabilizanda mo menos de 10 (VEINTE) paradas inteligentas de transporte pabiico asociadas
a un cardil y 06 {SEIS) Kildmatres de camineria peatonal con gula para personas no vidertes
y rampas para acceslbiidad unbeersal, plumbsade plbllcs v seciores de descanso con
mobiliario uwibane de bancos, a5l como mmblén dolovia y biciclateras.

e deberd indicar el nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenasd |2 obra

Estos antecedentes debaran oa constar certificados por el ROPYCE len caso de comitenta
publice) y Formulario B,"ﬁrmadn par gl eprésantante kRgal,

La Municipalidad de Cordeha sa reserva el derecho da exigin, previe a la adjudicacien, la
presentacidn de todes bos elementos que demuestren la efectiva ejecuciin de 105 Trabajos
declarados por 2 aferente.

En &l caso de UT u otro tpo de agrupacion de empresas, las requisios establecides deben!.g,__

ser cumplidos por al menos uno de sus integrantes, R ’11,'

La Municlpalidad de Cordoba se reseeva el derecho de exgin, previe a la adjudi&:ﬁn. bk, 2

daclarados por el oferente. e
B Listado de contratos f-ra dludicaciones encurso o 3 elecutar enlos priwimos 17 [DOCE)
indcando &l nombre de comitente, ampresa o ente publico al oual se le epcutaran Inrs

trabajes v fechas de ejecucidn, segdn Formulario C!'Frrmadu por el represantanie lagal

“-%' =
Aig, MAE FL ALEED M Rk,
PIREC T GLA FETTUAN I
MLk B LA D DE CORDDES
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k. Acreditar la titularsdad y nomina completa de al mencs al 80% de los vahiculog, squipes §
bignes de capital necesarias para la ejecocidn de esta obra, lod gue deberan registrar
antigledas no supericr a 10 [diez) afos, al momento de readizicion de la subasta. La
informacién deberd prasentarse segun Formulario O, ﬁrmada por e représentante legal,

i Referancias tomerdiskes v bancaras actuali ton Ig que opera habituglmente. Las mismas
depardn contener o6 siguientes concepdos: Fecha de emlsidn con una antigiedad no maygor

A01 (UM mes da |2 fecha de subasta; Mombre, direccian v teléfona del grmisor; Concepto que
les merece ef oferente; Estar dirigida al Comitente.

Lo interasacos debermn presantar no menos de cinoo {3 rotas de referencias, donde extsta
al menss dos de cada tipo de entidad (bancana, cenerciall. En &l Caso de las UT u otro tpa
fe agrupacian de emaresas, las referenclas exigidas deberdan ser presentadas en el ndmera
minimo exigldo, por cada una de lps empresas Integrantes.

|. Fecha de constitucion de fa empresa mayor a 10 afics.
k Dedaracion p,nrad& afirmuando Gue no r'-&-slil:rﬂ [ETat la s = P m-:umpﬂlmlen[m. rescislcnes dea
cantratos wia penalidades pendienter de resaiedion enaste Muenici pio, otros Municipios, u

oLegs raiveles estatales, en los dtimos 2 aftos,

I “Dirgccidin y Aepresentacian Taomica: El contratista debara deslgnar |z persons gue ejercerd su
representacion en obra; reprecentaadn gue deberd ser téenica y permanente. Tanto &
Directer Técnloo como el Represenianie Técnico deberdn tener Titulo Profesicnal

Undversitario, acorde 3 |a categoria de |a obra y matricula habilitante,

Bl milsmo profecional podra desempentiar ambas funclones con la sola indicacion sscrita
manifestada por g contratista en tal sentido, siempre gue se cumpla con |o erigido en oste
articula. Los hanorarias profaskanales del Director Téorico v del Representante Tacnico estard
a cargo del contritata,

El Reprasentante Teenics, deberd tengr Titula Arquitects, Ingeniero Ciull o en Construccianss
ton ng menos da 10 ades an la profesion, con antecedentes demeostrables de participasida .-

en al menss 2 abras omilares 3 falictada, en los Gitinas 5 afios. .

Lo falsedad de fos datos contenidos en la documentacidn que se acompabe, deter
inmediata exclisidn del interesado. ¥ lo falsedad fuera advertida cen pasterer
adjudicacidn ¢ r.n:rnlfau-:ldn. mﬂ caushl suficiente para dejor sin efecto la r'risma pa

contealo, Manciones vio 5u5penslme5. en gl Reglatro de Contratictas Municipal y sin |:IE'I'_|1.IH:||:|

las dermibs responsablidades clules yw/o penales que deriven def hecho,

Toda la documentacion presentada que implique declaracion juwrada, debe ser firmada puf/

represantante legal o apoderado. -f
7. ACOPID

J'=‘r- - ¥
i i F | 'I
oy F
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La gresente obia comsbderasd wn acopio de materiales por & 20% VEINTE] del Monto del
Contrato, Mo se podra acopliar ningun material perecedara nd de dificll acopio () arena, granza,
e, Listado de materiales auterizades coma acopio an |z presente obra;

1 Lazetsd 3. Mierro 3. Premaoldesdos 4. Chapa 5. Materiales Eléciricos 6. Artefactos semaiorions
8. ANTICIPO FINANCIERD

La presente obra considerard anticipo financiers del 20% dal mantao del contrato,
9. REDET

La Metodologia de RBedeterminscidn de Preclos para Obras Publicas se realizard en un todo de
acuerdo a lo establecido én la Orgenania W9 10,788 v su Decreto Replamentario M- 3812024, ¢
rectificade por Decretn 384/2024,

10, MOWLIDAD PARA LA H'ISF‘EI.'.[:Im
Bl comtratista deberd suministrar, durante e plazo de obra, la movilidad v chafer para la
Inspeccldn. Corstad de un (1] automovil tipe sedén, capacided 5 personas, con un motor de
1690 cm3 de cilindrada. Debera tener una antigledad no mayor a & afics y astard provisto de
aire acondicionado ¥ caledaccidn, con chofers, gue cumplimentasd el servicio en & horario de 5:00
a 15:00 hs, durante todos los dias hibikas de lures a viernes a partir del Acta de Replanteo y
hasta la Recepeion Provisaria.

11. INSPECCION, MEDICION ¥ CERTIFICACION
La inspeccidn Integeal de la obra estard a cargo de la Direcckin de Arguitectura. Mo obstante,
cads drea interviniente {Direcchdn de Transito, Transporte, Alumbrado Poblico, etc] en &
proyecio o dicha obra deberd designar un inspector, ejercer vigilancia y control de los trabajos
de su competencia. La medicdon de los trabajos mensuales astard a cargo de cade Gres
intervinionte.

12, RECEPCIONES PARCIALES

La preserte obra considerard la posibilidad de realizar recepciones provizorias pacelales
Urnicaments de “trames” de olbra terminads que puedan librarse &l use y que Henen la iralldad
pars la gue fueron proyectadas, e
Teare 1: Entre calles Ofmas ¢ Lima f Tramo 2: Entre calles Lima v Catamarca / Trame 3 Emri_-*‘-"ﬁ_:""- Cag e
calles Catarmarca y Sarmiente / Tramo 4: Entre calles Sarmiento y Oncative ! Tramo 5: Entre calles. =
Oncativo y Libertad / Trarmoe 6: Entre calles Ubertad v By Guzman

I &,
n

replanieo
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FORMULARIC A

COMSTITUOON DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el  presente, ... S e eeiiniiiieaia—ee B8O il caracter de
........................................................... . el nombfe y reprEsentacon de la empresa

1 R 0 ettt I, 0t o i s 1 it it/ I T T
juramenue &l domicilio electrdnice ¥ acepto que les notificaciones gue deban practicarse durante &
procesn de contratacicn, siEn efectuadas il domiciio #lectrénico
srvrwa v i ek pEaad g e e e s ees e QUE CORStHUYe 3 tal efecto. De la mizsma manern
declaro come dorrécilio electrénico el constitgido en g pagina web oficlal de Municipio, porta de
Compras vy Contrataciones, seccidn de subasta clactrénica, & gue sccedo com mi usuario:
.............................................. . Asimismo, daclaro bajo Juramento que considersré vélidas

suficiented & todod b efected legales indad las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Teldfono de contSeto: ... ..
Cérdoba, .......... B o i e e B ks, Fi
FIRRA
r
PEyC®* “Corredor
20
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FORMULARIY B
LISTADC DE QERAS REALIZADAS

Lubasta ERactranica b®

COMITENTE

HOMERE OFE LA OERA

LUGAR DE LA O2HA

IMPORTE DE OBAA

TAREAS CONTRATADAS

SISTERGA DE COMNTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FELHA DE ENICED

FECHA DE TERMINACION

CHBESERVACTOMNES

FIEMA

o

I 1
o T |

'..l.
[

F

.-"lr- I..
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FORMULARID C

COMITENTE

MOMERE DE L& DBRA

LLUGAR DE LA -OBRS

IMPORTE DE OBRA

TIPFD DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DF CONTRATACION

GRADD DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

R /

o b
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FORMULARID D

Subasts Elactednica W'

L e

.:"'"I . \ "I
i

G2

Municipalidad
de Cdrdoba

TIrG DE BIEN

DESCRIPCHIN

1)

|

3

4}

3

&)

T

&)

9)
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARLA DE DESARROLLD URBAND SLLID DE 20249
DARECCEIN DE ARCUITECTURA
OBRA : CORREDOR DE CONVIVENCIA MAIPU
[Aubra [Tem [Gesignacian [Un. " [Cant [F. Unit. [Sublatal [Talal [RTTENM  [WRUBROD |
1 ARGUITECTURA § 3421151155 28 &b B0
1 |ver cémputoy prasupuesta AHEXD o | | saanisussgel s asosisss| | 100004
i DOBRAS VIALES § 179,698,842 41 4,50
29 |'l.l'n;-r campidn ¥ presupuesio ANEXD |l |I3| l II lﬂﬂ.ﬁ!!.“‘i,ﬂi ‘ i'i"lj‘l‘ﬂ.ﬂ&%_ﬂl | [ﬂl:_ll_ﬂ-{l?'-r
1 = B ALUWMBRADD PUBLICD § 316.948.03572 &17%
: -x'_'ru 1 |'.|'ilr compuio y presupuesio ANEXD (B |EI. | II !‘3“.‘!“1]3'5,_?!] § BIF.B-W_.DEE.'TEl B, (el
e
Al ESPACIDS VERDES £ Z314607.490.90 £, 54%
! | |} T
__ " o 4 oA |'|':r compulo y presupuesic ARDD 1V |E-I. | 'I] 5 EEL&H.HI.!Dl SEH.EI‘PA?_!JI]' | 1D|1.|}|1"-"-|
. y
: q_ﬁ_‘_‘ _1 LB, 5] TRAMSPORTE § 494014234 05 9,45%
S 5 |vor computo y presupuesto AnExD ¥ lor | | sesenezsans| §asanazaios| | iono0x]
- T
e N, TRANSITO $ 477.376.196,47 9.32%
& e &1 ... ﬂi'u':r comgpulo ¥ presupuesto SHEXD VI |'IE1| | 1] ] ﬁﬁ.‘“ﬁ,ﬂ-ﬁ,i‘ll 4 -ﬁ.'.l',l'.!'i'ﬁ,l:'!'ﬁ.j'l'l i | 'II:I[l,I:IEIf'E-l
= E -5 . ..Iu
h! /j?’n o COSTD TOTAL 5 5.1:1.117.!1.1::.! 100,00%

Efjpuunln'ﬁudupuééta asciende B la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO VENTIUN MILLONES SETECIENTODS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
DOS COM 84400 confeccionado con precios vigentes al mas de jubio de 2024
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
“CORREDOR DE CONVIVENCIA MAIPU”
ARQUITECTURA

1 SONDEQ DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
11 SOMDEQ DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
2 PROYECTO EJECUTIVO
2.1 DESARROLLO DE PROYECTO EIECUTIVO
2.1 PLANDS COMEORME OBRA
3 TRAEAJOS PREPARATORIOS
3.1 CARTEL DE OBRA: NUEVD
] 3.2 LIMPIETA Y PREPARACION DEL TERREND
~ 3.3 CERCO DE SEGURIDAD
3.4 OBRADOR DE CHAPA + BARD QUIMICO
3.5 REPLANTED DE OBRA ¥ ESTUDIOS PRELIMINARES
3.6 TOTEM DE COMUNICACICN |MODELD GRANDE)
d DEMOLICHOMES
4.1 DEMOLICION DE BISOS
4.1 DEMOLICION DE CONTRAPISOS
5 MOVIMIENTO DE SUELO
5.1 RELLEMD ¥ COMPACTACION {COM APGETE DE MATEERIAL D,EG:I
5.2 RELLENG ¥ COMPACTACION {COMN APORTE DE MATERIAL} RAMPA COLECTIVO
& ENCAVACIONES
6.1 EXCAVACION PARA CIMIENTOS ¥ ZANIAS EN TERREND COMUN
7 ESTRUCTLURA RESITEMTE
7.1 HORMIGON ARMADO
7.1.1 HORMIGON ARMADC PARA VIGAS [RAMEA COLECTIVO)
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1 SONDEQ DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
1.1 SONDEC DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

r'.

.l-

La Contratista, con |2 presencia de 3 Inspeccidn, deberd realizar un sondeo de la estructura
existente. Esta deberd realizar un estudia de la infraestructura para lo cual asignard la tarea a un
profesional iddneo. La Contratista realizard un relevamienta planialtimétrico con estacion total o
gimilar para relevar niveles, lineas de edificacion, distancias, v cualquier otro elemanto relevante. A
partir de los resultadas del mismo ajustard v realizard toda la documentacidn del Proyecto Ejecutivo
para su aprobacian,

Se computard v certificard de manera global {gl) ia totalidad del itern, de acuerda 3 es3as
especificaciones y a las reglas del arte, v a total satisfaccidn de |2 Inspeccidn.

2 PROYECTO EIECUTIVO
- 2.1 DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO

%e deberd reallzar un estudioc de suelos, la verificacidn del predimensionado estructural v
calculo definitivo, la elaboracidn de los plangs de obra, incluyenda la ingenieria de detalles necesaria
para llevar adelarte la construccitn. Ademds, se deberd Incluir todes los estudias, planos v etc.,
necesanos para la completa v correcta realizacion de los trabajos, sun cuando los mismos no
estuviesen especificaments solicitados,

La Contratista podra proponer tados aquellos ajustes y sugerancias que considere aptos para
mejorar el funcionamiento v cualidades del Proyecto, Estos ajustes o sugerencias tiemen gue ser
aprabados por |a Inspeccidn da Obra para ser ejacutados.

En todos los casos, la Contratista deberd contar coma minime con;

ESTUDIO PLANIALTIMETRICO: La Contratista deberd realizar un Estudio planialtimétrice, a
partir del cual cbtendrd los niveles actuales sobre los cuales deberd adaptar los niveles de Proyecto
baja su responsahilidad y asegurande las correctas pendientes para los campos. Se deberd, también,
asagurar las pendientes para el comrecto funcionamiento de los desagies pluviales en superficie, como
parte de la ingenieria de detalles y planos de obra que deben presentarse a la Inspeccion para su

W/ aprabacldn v posterior Inicio de las abras.

*ESTUDIO DE SUELOA: La Contratista debera realizar un estudio de suelos con el equipoy 1as
técnicas adecuadas, previamente consensuadas con |z Inspeccién de Obra. El estudio de suelo lo
realizardn profesionales expertos en la actividad encomendada. Teniendo coma punto de partida este
estudio ¥ bajo su resporsabilidad, la Contratista. propondrd las verificaciones, mndiﬂmmnﬁs; o
cambios del Proyecto que considere adecuados. La Contratista debera reafizar su propio cz'llr_krﬁpara
las fundaciones propuestas, coma parte de |a ingenieria de detalles y planos de obra q.l.lfe*ﬁeber;,

presentarse a [a Inspeccidn para su aprobacidn v posterior inicio de las cbras. E,‘J £33
*CALCULD ESTRUCTURAL DEFIMITIVO: La informacidn suministrada a I:ra'mé |'a' Fat
documentacion de licitacion (planos, Pliegos y planilias) consiste en predimensionados, par loWyshes

obligacién de la Contratista verificar con un Ingeniera caleulista el correcto dimensionado de todos fas="
componentas estructurales que involucren fa obra. Tambien, se dabera elabarar los planos aptos para
construir, |2 ingenieria de detalles, v todas aquelbos ajistes v sugerencias que considers aptos para
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mejorar el funcloramienta v cualidades de |3 estructura, Esta documentacidn se presentard ante |a
Inspeccién de Obra para su aprobacion y posterior inicio de las abras.

En ningun caso b Contratista padra proponer alternativas o modificaciones que atenten con
el espiritu del Provecta v/o proponer maodificaciones de materialidades de calidadesz inferiores a las
estdndares que manifiesta la documentacidn de Proyecto (plancs, detalles, Pliegos, ete.), Toda la
documentacidn deberd ser aprobada por la Inspeccidn de la Obra antes de comenzar la obra.

Seawigirdn 20 (veinte)] planos, o en su defecta lo que indigue |3 Inspeccidn de Obra, Los planos
impresos seran firmados por el representante técnico da |z Contratista, v se deberdn entregar los
mismas planos digitalizados en soporte flsico [Pen Drive / CO ROM / Disco externo o simifar) em versidn
editable v en PDF.

e computard v certificard por unidad (ud) de Proyecto de acuerdo a estas especificaciones, a
las reglas del arte v aprobado por la Inspeccidn.

2.1 PLANOS CONFORME OBRA

Antes de la recepcidn provisaria, la Contratista deberda prezentar a |2 Inspeccién i3
documentacidn conforme a obra correspondiente, la gue deberd ser aprobada U observada por la
Inspeccidn de Qbra. Si Iz misma fuera observada, |z Contratista deberd rehacerda y completaria dentrao
de los 5 feinco) dias posteriores 3 su devalucidn por parte de la inspeccidn. La Contratista entragard
como minima 20 [veinte} planos y/o segdnindicacionss de la Inspeccidn de Obra.

La recepcion provisoria se |levara a caba recién cuando a2 documentacian confarme a obra
esté aprobada por la Inspeccidn. La presentacion y aprobacion de esta documentacion, deberd -ser
efectuada dentro del plaza de sjecucion de |la obra, Los planos impresos seran firmados por el
representante téenlco de la Contratista, y se debeérin entregar los mismos planos digitalizados en
soparte fisico {Pen Drive / CO ROM /f Disco externo o similar] en versian editable v en PDF.

S¢ computard y certificard de manera global (g} |3 totalidad del tem, de acuerdo a esas
especificaciones v a las reglas del arte, v a total satisfaccidn da |2 Inspeccitn.

3 TRABAIOS PREPARATORIOS
3.1 CARTEL DE OBRA: NUEWVO

Lz Contratista ubicara en el lugar que se proponga en & Provecta Ejecutive, a en su defecto
segtn la indicada por la Inspeccidn de Obra, un cartel confeccionade v ajustada a les planos
respectivos. La Contratizta lo mantandra en perfecto estado de limpieza v claridad,

La estructura sobre la que se instalard deberd estar calculada para resistir & accidn de los
vientos v demas agentss exteriares. Se preverd el alumbrado eléctrico por medio de artefactos
montados en cantidad y disposicion necasaria a tal fin.

Sewbicard de acuerdo a reglamentaciones con indicacidén de: Comitente, Tipo de obra, desting,
M.2 de permiso de obra, Contratista Canstrsctara, Sublontratistzs, Proyecto e Inspeccian, o segun

indique la Inspeccien da Obra,
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Se computard v certificard por unidad [ud) de cartel colocado de ascuerdo a3 estas
especificaciones y aprabada par la Inspeceidn,

3.2 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Una vez entregada el terreno en donde se ejecutardn los trabajos, ¥ a los efectos de la
reglizaciin del replanten, la Contratista procederd a limpiar v emparejar gl terreno gue ocupara la
construccion de manera de no entarpecer el desarrolla de |2 obra.

La Inspecckin podrd ordenar el mantenimiento de drboles v arbustos existentes en el terreno,
cuanda los mismos na sfecten el Proyvecto ni [ 2ona en gue se realizardn oz trabajos, debiendo |a
Contratista adoptar todas las previsiones gue correspondan para su COTTECT2 presenvacion.

Durante la ejecucian de los trabajos, |a obra serd mantenida interior y exteriormente limpia,
ibre de tierra, escombros v demas desperdicios que s& puedan ir acumulando en ésta por el trabajo
corriente.

a) Tenienco en cuenta las condiciones donde se desarrollaran los trabzajos, la Contratista
deberd mantener limpio v libre de residucs de cualquier naturaleza todos los sectores de la
obra,

b} La Contratista deberd organizar los trabafos de modo t2l que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrolladas por &, sean retirados periddicamente del drea de las
obras, para evitar interferencias en &l normal desarradlo de fos trabajos.

¢} Queds exprezamente prohibido quemar materiales de ningdn tipo dentro de kos limites de
la obra,

d} Los materiales cargados en camiones deberdn cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos para evitar Iz calda de materiales durante el transporte.

e} La Contratista deberd asegurar la ventilacion temporaria de 135 dreas cerradas, para asistir
al curade de los materiales, disipar |a hemedad y evitar la acomulacion de polva, humas,
VaPOres Yy gases,

f] Se pondra el mayor cuidado en proteger ¥ limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacidn excedente y los residuos provenientes de [a ejecucidn de las obras de
albarilaria,

gl 52 efectuard |a limpieza, rasquetec v barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisas v capas aisladoras.

La Contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de
los trabajos, cumplienda con las disposiciones vigentes de seguridad y lo sefalado en las narmas
generales, 5e seguirdn las Indicaclones descriptas en estg Pllego y aquellas que fuesen necesarias aun
sin ser mencionadas, en referencia a la colocacidn de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil
transito de peatones, carteles de sefalizacion, etc. Sera exclusiva responsabilidad de la Contratista los
dafios que se puedan ocasionarse en edificadones linderas, a pers::unal empleadu oa aersnnas ajenas
@ la chra. .
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Se computard v certificard por metro cuadrado im?) la limpleza dal terreno de acuerdo 3 estas
especificaciones v a las reglas del arte.

3.3 CERCO DE SEGURIDAD

La Contratista ejecutara el cierre total de |as obras de acuerdos a ias reglamentaciones
municipales en vigencia, o en su defecto en fa forma que establezca la Inspeccidn, para ewvitar
accidentes v danos ¥ para impedir el accesa de personas extranas a la obra. Ademas, debera gjecutar
todos los trabajos o instalaciones neceszrios para asegurar 2| libre escurrimiento de las aguas,
protegiendo adecuadamente la obra u @ terceras.

La Contratista delimitara l2 2ona de trabajo a efectas de no dafiar los trabajos ejecutados yv/o
proteger dafios eventuales a tercercs. La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias
para la correcta realizacion de los trabajos, cumpliendo con las disposicienes vigentes de seguridad v
lo sefialade en las normas generales. Se segwiran [as indicaciones descriptas en este Pliego v aguellas
que fuesen necesarias aun sin ser mencionadas, en referencia a fa colocadon de vallas, defensas,
capones sobra zonas e dificl trinsite de peatones, carteles de sefalizacidn, etc Serd exclusiva
responsabilidad de la Contratista los dafios que se puedan ocasionarse en cdificaciones linderas, a
personal empleado o a personas ajenas a la obra.,

e computard v certificard por metra lingal {ml] de cerce calecada, canfarme a Provecto,
medido enobra y aprobado por la Inspeccidn.

3.4 OBRADOR DE CHAPA + BANO QUIMICD

Se deberd proveer los pementos gue [mtegran & obrador, Una casilla de dimensiones
adecuadas, ejecutada con material convenclonal, prefabricada o alguilada, cumpli=rda slempre con
las minimas condiciones de hzabitabilidad, aislacion y apta para las funciones gue en ella se
desarrollardn.

La casilla se construird excusivamente cugndo asi se especifique en los detalies de Pravecto,
caon fas caracteristicas gque en €l se determinen, Finalizada &a obra, B Contratista procedera a demoler
estas Instalaciones, previa autorizacion de la Inspeccidn de Obra, mediante Orden de Servicio
respectiva dejando el espacio que ocupaba ésta en perfectas condiciones y retiranda toda material de
demalicidn por su cuenta vy cargo.

La iluminacian y seguridad tanto diurna como nocturna sera responsabilidad de la Contratista
para seguridad de |as obras, del personal empleada v de las personas ajenas a la obra,

Ademas, |a Contratista debera proveer bafos quimicos durante todo el desarrollo de la obra vy
en cantidades suficientes para el personal empleado: obrera ¥ téenico.

Se computard y certificara de forma global (gl] de acuerdo a las especificaciones mencionadas.

Marcels T de Akwai 120 - 107 Pisg | +54 035142865600
www condaba.gobar




T 018913 24 T

Secretanas de A B Munici lidad
Arquitectura De " ¢ Municipalida
e %\ == ae Lardoba

[ oY

3.5 REPLANTEQ DE OBRA Y ESTUDIOS PRELIMINARES

El plapo de replantes |o ejecutard la Contratista en baze a los planas generales y de detalles
que abren en |la documentacion, A este plano de replanteo deberd presentarla para su aprobacidn a
la Inspeccidn de Obra, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones. En
Lonsecuencia, serd necesario rectificar cualquier erroru omisidn que pudiera haberse deslizado en los
planes oficiales. Se deberd materializar un "corralita” fijo v externo al circuite, donde s& marquen los
puntas caracteristicos. Este servird tanto para la materlalizacidn como para su verificacidn, Lo
consignadao en estas planos, no exime a la Contratista de 1a obligacian de la verificacion directa en el
terrana.

El replarten se ejecutara conforme al plano respectivao v, previe a |a iniciacian de los trabajos
de demuolicidn, mavimiento de tierra, entre otros. La Contratista deberd solicltar a fa Inspeccion de
Obra la aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Enobra, se deberan materializar, corma minima,
dos ejes cartesianos ortogonales. Estos ejes deberan ser utilizados para referenclar |as cotas de la obra
v deberdn ser preservadas por l2 Contratista hasta el final de los trabajos.

[ Los niveles de |a obra que figuranen los planos de Provecto, estardn referidos a una cota (0,00)
gue fijard Iz Contratista previa aprobacion de la Inspeccion de Obra. Estz cota se fijard en el terreno y
e materializara en el mismo con un mojon que atal efecto deberd colocar la Contratista a su exclusivo
CArgo vy cuva permanencia e [namavilidad se presarvara a lo largo de toda la abra. Este nivel [0,00} sera
ubicado de tal forma que toda el circuito quedard ubicado por encima del nivel de terrena natural.

El plana de replanteo, v la metodologia de ejecucidn de los frentes de trabajo, serdn
consensuados antre |a Contratista v |3 Inspeccidn de Obra para asi establecer cronagramas de trabajo.

Se computard y certificard por metro cuadrado (m?) de replanteo perfectamente realizado v
demarcado, conforme a lo indicadao en Provecto v por la Inspeccion da Ofra.

3.6 TOTEM DE COMUNICACION {MODELD GRANDE)

La Contratista proveerd v colocard enobra, en donde se indica por Provecto o en su defecto

en el lugar que indique la Inspeccidn, un tdtem de comunicacidn, Este tendrd las caracteristicas

) exigidas en los Pliegos correspondientes v se deberd instalar dentro de las 5 (cinco) dias del acta de
L replantes, El mismao serd ubicado segun indicaciones de la Inspeccion de Obra,

Se compatara y certificard por unidad (ud) de totem de acwerde a estas especificaciones, a las
reglas del arte y aprabado par la Inspeccidn.

4 DEMOLICIONES
NORMAS GEMERALES

Serdan por cuenta de lz Contratista taodas las tareas de demalicidn que sean demandadas par
requerimientas del Proyecto. Podran estar menclionadas en las planos de la decumentacidn mediante
sefiales grificas y/o en el PET o en el Presupuesto en forma de texto. Cuando faltara safialar alguna
labor, o cuando estas tareas se mencionaran en Fnrmaf{ﬁfﬁ_ﬁil_ﬁﬂaa respecta aalgun item o trabaja, s

Y e L
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entenderd que |a Contratista considerd en su presupuesto todas las tareas que pudieran compaonerio
o complementarlo.

Segiin corresponda a cada caso, podrdn requerirse: apuntalamientas, defensas, protecciones,
trabajos en altura, etc. demalicidn estructurss hormigdn armado w'o sin armar de diferentes
espesorés. Demolicidn y retiro bases H°A”, Apertura de wvanos o pases en losas (U atras estructuras).
Picacdo de superficies hormigdn armado deterioradas. Demolican de bovedillas. Desarmada de
esiructuras metalicas segun detalle, Retiro cubdertia de chapas (tipo, canaletas, cumbreras, babetas,
etc.). Retiro cubiertas de chapas, correas, armaduras, ete. Demolicion dé techos de tejas (parcial o
completo, correas, entablonados, cabios, -E"tl'_]. Demolicion mamposterias (maciza, hueca, incluyenda
revoques o revestimlentas). Apertura de vanos en mamposterias (para puertas, ventanas, etc.).
Demalicidn o retiro tabiquerias. Retira de pisas madera y demalicidn de solados {cemento, mosaicos,
lasetas, cerdmicos, ete.). Demalicidn de solades, carpetas v contrapisos. Retiro de alfambras, pisos
vinilicos, goma, etc. Retiro de z2ocalos {madera, winilicos, ete). Demolicidn da zacalos {cemento,
granitices, ate, ). Demolicidn o ratira de marmoles, granitos ete. Demalicidn de huellas y cantrahuellas,
Demaolicién de umbrales. Retiro de baldosones de hormigdn, viguetas de sostén v pllares, Picado de
carpetas [contrapisos, etc.) Picado de revestimizntos, Picado de revogues interiares (total o parcial), ™
Retira de cialorrasas livianos [aclisticos, roca de yeso, etr.]. Plcado de cielorrasos aplicados en mal
estada (yeso, cal, etc.) Demolicion de cielorrasos. Retiro de vidrios o espejos. Retiro de carpinterias
{rejas, herrerias, barandas, etc.). Aetiro de herrajes y/o accionamientos. Retiro total de instalaciones
en desuso (electricidad, gas, sanitaria, termo mecanica etc.). Retiro de artefactos eléctricos
[iluminacidn, ventiladores, acondicionadores, parlantes, timbres, etc.), Retiro de instalacion eléctrica,
(tableros, cafierias, etc.). Retiro de artefactos de gas [estufas, calefones, cocinas, calderss, etc.), Retiro
de instalacidn de gas (medidores, cafierias, ventilaciones, etc.}. Retiro artefactos sanitarios (inodoros,
depdsitos, lavamanos, mesadas, etc.). Retiro instalacidn sanitaria (pluvial, cloacal, ventilackones, etc. ],
Retira instalaciones tarmo mecanicas (radiadores, caferias, tlangues, etc.)

Antes de iniciar una demolicion se deberd abligatoriamentes;

a} Formular un programa definido para fa ejecucian del trabajo, que contemple an cada etapa
las madidas de prevencion correspondiente.

bl Afianzar las partes inestables de [a construccidn.

c) Examinar, previa y periddicamente las construccianes que pudieran verse afectadas porlos -
trabajos.

d) Se interrumpira el suministro de los servicios de energia eléctnicz, agua, gas, vapor, eic, De
ser necesario algunos de estos suministros para las tareas encomendadas, las mismas deberdn
efectuarse adoptando las medidas de prevencidn necesarias de acuerdo 3 los riesgos
emergentes.

La Contratista ceberd contar con un responsable de Higiene v Segundad que establecera las
condiciones; zonas de exclusidn v restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas,
métodos de trabajo v equipos utilizados, El responsable de la tarea, que participarad en lz
determinacidn de dichas medidas, deberd verificar su estricta ochservancia. El acceso a la zona de
geguridad deberd estar reservado exclusivamente al persanal afectado a la demolician.

En los trabajos de demaolicidn se deberdn adoptar fas siguientes precauciones minimas:

o
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a] En case de demolicidn por traccikdn todes los trabejadores deberdn encontrarse a2 wuna
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene v Seguridad.

b} Eni caso de demalicidn por galpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), 5& deberd
mantener una ona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyeccidn
probabie de materiales demaolidos v a las oscilaciones de la pesa o martillo,

) Cuando la demolicidn se efectie en altura, serd cbligatoro utilizar andamios gque posean las
caracteristicas indicadas por la Inspeccidn de Obra, separadaos de la construccion a demaoler,
autopartantes o anclados a una estructura resistente. Si por razones tarmicas, resultase
impracticable |2 colocacidn de andamios, el responsable habilitado arbitrard los medics
necesarios para evitar el riesgo de caida para los trabzjadores.

d) Cuando se utilicen equipos tales coma palas mecanicas, palas de derribo, cucharz de
mandibula u otras magquinas similares, 22 mantendra una zona de seguridad alrededor de las
areas de trabajo, que serd establecida por el Responsable de Higiene v Seguridad.

L e} El zcceso alz zona de seguridad deberd estar reservado exclusivamente al personal afectada
a las tareas de demaolicion,

f} 5e realizaran los apuntalamientos necesarios para evitar &l derrumbe de los mures linderas.

La Contratista pracederid a tomar todas las precauciones mencianadas anteriormente, para la
correcta realizacion de los trabajos v agquellas que fueran necesarias aun cuando no estuviesen
mencienadas particularmente. Estaran bajo su cargo los apuntalamigntas, valles y defensas necesarias,
siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que s pueden acasionar en construcciones linderas
o personas ajenas a la obra.

Toda aquelia demolicidn, gue deba efectuarse al sofo efecto de faclitar el movimiento dentro
del obrador para la ejecucidn de |z obra, al finalizar los trabajos, debéra ser reconstruida por el
Contratista a su exclusiva costa y dejar los mismos 2n igual estado en gue se encontraban,

Tados los materiales provenientes de |a demalicion, salva indicacidn contraria, deberan ser
trasladadas por la Contratista donde lo indique |z Inspeccidn de Obra. Algunos materizles
aprovechables en la misma cbra padrdn serutilizados siempre que fueran avtorizado por k3 Inspeccidn,

4.1 DEMOLICION DE PISOS

En los sectares indicados en planos se pracedera & demaler los plsos existentes, debienda la
Contratista tomar todas las precaucicnes necesarias para 1@ comrecta realizacidn de los trabejos
cumplienda con las dispasiciones vigentes de seguridad v lo sefizlado en las normas generales. 5e
seguirdn las indicaciones descriptas en este Pliego v aguellas que fuesen necesarias aun sin ser
mencionadas, en referencia a |a colocacion de vallas, defensas, capones sabre zonas de dificil trénsito
de peatores, carteles de sefalizacidn, ete. Serd exclusiva responsabilidad de la Contratista los dafos
que se puedan ocasionarse en adificaciones linderas, a personal empleado o a personas ajenas a la
obra. Todo elemento que 52 dane por efecto de esta demalicidn deberd ser répuesto por el Contratista
2 su exclusivo costo.

MMamso T. de dAlsesr 130 - 10" Pl | +54 05514285600
werw.cordobacgobar



l\.';jl}':ll

aeonnc = B
Drireccian de L . § j
Lecretara de b 25y Municipalided

0 ol Desarrollo Urbano @: = de Cdrdoba

T .

Todaos los materiales provenientes de la demoliclén, salve Indicacion cormtraria al Pliego
particular de |z pbra, deberdn ser trasladados por la Contratista 2 un predio de la Municipafidad de
Cérdaba, o donde lo indigue Ia Inspeccidn, a cuenta exclusiva de la Contratista. Algunos materiales
aprovechables en 13 misma obra podran ser reutilizados siempre gue fuera autorizado por la
Inspeccion,

Este item tambien comprende todas |as tarsas, mano de obra y equipo recesaria para la
rotura, extraccion v transporte del material extraido en fos lugares indicados, para la correcta
realizacion de los trabajos o en los sitios que indigue la Inspeccidn de Obra. La superficie @ romper sera
laindicada en los planos correspondientes. e complementard la tarea mediante ks medios mecanicos
apropiados. 5e incluyen an este item [as tareas de limpieza def 2rea afectada, la carga a contenedor y
2l retire da obra,

Se computard v certificara par metro cuadrado {m?) de pisos demolidos v extraidas, conforme
a Proyecto, medide en obra y trasladado hasta dende la Inspeccidn lo indique.

4.2 DEMOLICION DE CONTRAPISOS

En los sectores indicados en plapcs se procederd a demoeler los contrapisos existentes,
debiendo la Cantratista tomar todas |as precauciones necesarias para la correcta realizacidn de los
trabzjos cumpliendo con las disposiciones vigentes de seguridad v 1o sefalado en las normas generakes.
Se seguiran las indicaciones descriptas en este Pliega y aguellas gue fuesen necesarias aun sin ser
rmenclonadas, en referencia a la colocacion de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito
de peatones, carteles de sefalizacidn, ete. Serd exclusiva responsabilidad de la Contratista los dafos
que e puadan ocasionarse en edificaciones linderas, a personal empleado o a personas ajenas a la
obra, Todo slemento que s& dafie por efecto de esta demalicién deberd serrepuesto por el Cantratista
a su exclusiva costo,

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salve indicacién contraria al Pliego
partlcular de la obra, deberan ser trasladados por la Confratista a un predio de la Municipalidad de
Cdrdaba, 0 donde lo indigue fa Inspeccldn, a cuenta exclusiva de la Contratistz. Algunos materiales
aprovechables en la misma cbra [como cascobes, efc.] podrdn ser reutiizades slempre gue fuera
autorizado por la Inspeccion,

Este (tern comprende todas las tareas, mano de obrz v equipo necesario para la rotura,
extraccion v transporte del material extraido en los lugares indicados, para Iz correcta realizacion de
los trabajos o en los sitios que indique ka Inspeccidn de Obra, La superficie a romper serd la indicada
en las planos correspondientes, Se complementara la tarea mediante la utilizacién da los medios
mecanicas apropiados. Se incluyen en aste term las tareas de limpieza del drea afectada, la carga a
contznedor y el retire de chra.

%o computard y eertificara por metrs cuadrado (m®) de contrapisos demolidos v extraidos,
conforme a Broyecto, medide en obra v trasladado hasta donde |3 Inspeccidn o indique.
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3 MOVIMIENTO DE SUELD
NORMAS GENERALES

El mavimisnto de suslo consiste en |a ejscuddn de todos los trabajos necesarios para llevar
bos niveles del terreno natural a las cotasy pendientes de Provecto indicadas en los planos de Proyecto,
El mavimiento de la tizrra y nivelacion se extendera a toda el area indicadz en los planos y los ajustes
determinados por k& Inspeccidn de Obra. Mo debera quedar ninguna depresidn v/ o lomada, que no
haya sida requerida en los planos de Prayecto. El terreno serd llevado a sus nivelas finales, pendientes
¥ alingaciones previstas con |3 tolerancia indicada para cada caso. Los niveles finales tendran en
consideracian las pendientes hacia las redes de drenaje, segun corresponda, v se seguirdn las
indicaciones de los planos correspondientes,

Ante ka existencia de especies arbdreas en el terreno, se seguirdn las indicaciones del Proyecto
v se convendra con la Inspeccidn de Obra el desting de las mismas. En el caso de extraccidn de especies
de gran tamana, el procedimiznto serd cortar el tronco principal 3 tocén a ras del suelo con posteriar
aplicacidn de herbicida para lefosas v asl evitar el rebrote de loz mismos, En 105 casos que se indique,
se realizarz el trazplante de las especies, extrayendo toda |a raiz con 2l pan de tierra.

Serd por cuenta de la Contratista el transporte, fuera de la obra, de la tierra que no fuera
necesaria para los terraplenamientos y/o rellenas indicados en cada caso. Por ofro lado, el material
que pueda ser reutilizado para alguna tarea deberd ser correctamente acopiado de manera de no
entorpecer fas actividades de la obra,

5.1 RELLENO Y COMPACTACION [CON APORTE DE MATERIAL 0,20)

La Contratista deberd aportar material de primera calidad, todas los eguipos v mano de abra
calificadz para realizar 135 tareas encomendadas, 1a cual incluye todos los rellenos necesarnios para
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de Prayecto indicadas en les planas de Proyecto.
La terminacian de niveles, tanto en desmantes como en reflenos, debe ser pareja y lisa, conforme a
los niveles que =& indican en el Prayects, o aquellas indicados par [a Inspeceidn da Dbra.

El relleno se realizard con material 0,20 en capas de 0,20m de espesor, coma maximo, y la
tierra a emplear estard exenta de ramas, residuos o cuerpos extrafios, El mavimiento de tierra y refleno
se axtendera en todos los sectores indicados en loz plancs de Provecto, o en todos agusllos gue sea
nacesaria para 13 correcta realizacidn de los trabajes, El terreno serd llevada a sus niveles finales,
pendientes y alineaciones previstas con tolerancia de hasta en £2 cm, tanto para superficies planas
coma an pendientes,

Mo deberd gquedar ninguna depresidn y/o lomada que no esté indicada en planos. Los niveles
fimales tendran on consideracidn las pendientes hacia ks redes de drenaje, segln corresponda. La
superficie deberd guedar bien nivelada, respetando las cotas fijadas en el Proyecto v con el perfilado
correspondlente pars conducir el agua a los canales de desagles Indlcados en los planos, sl asl
correspondiese,

La compactacidn deberd realizarse, con la debida humidificacidon hasta alcanzar la densidad
indicada por Proyects, cakuladd con wn ensaya de compactacion Proctor que farmard parte del

estudio de suelo realizade por la Contratista v aprobado porcla Inspeccidn de Obra, La Contratista
: ™
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utllizard los medios necesarios para la correcta compactacidn del suelo pudiendo utilizar para ello
pisones manuales yo mecanicos, SegUn convenga o segun determine la Inspeccian de Obra.

La Contratista deberd tomar todas [as precauciones necesarias para la correcta realizacidn de
los trabajos, cumpliende con las disposiciones vigentes de seguridad v lo sefialado en las normas
generales. Se seguirdn las indicaciones descriptas en este Plisgo v aquellas gue fussen necesarias aun
sinser mencienadas, en referancia a la colocacidn de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificll
transito de peatanes, carteles de sefializacidn, etc. Sera exclusiva respansabilidad de la Contratista los
dafios que se puedan ocasionarsa en edificaciones linderas, a personal empleado 0 @ personas ajenas
a la obra.

Se computard y certificara por metro cibice (m®) de refleno perfectamente colocado, nivelado
¥ compactado, conforme Proyecto, ¥ & total satisfaccidn de la Inspeccidn.

5.2 RELLENO ¥ COMPACTACION (CON APORTE DE MATERIAL] RAMPA COLECTIVO

La Contratista deberd aportar material de primera calidad, tados [0z equipos y manae de obra
calificada para realizar las tareas encomendadas, la cual incluye todos los rellenos necesarios para
llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de Pravecto Indicadas en os planos de Provecto,
La terminacidin de niveles, tanto en desmontes como en retlenas, debe ser pareja y lisa, conforma a
los niveles que se indican en al Pravecto, o aquellas indicadas par la Inspeccian de Oora,

El relleno se realizara con material de primerz calidad en capas de 0,20m de espesor, como
maximea, vy la terra a emplear estard exenta de ramas, residuos o cuerpos extrafios, El movimiento de
tierra v relleno se extenderd en todos los tectoras indicados en los planas de Provects, o en todaos
aguelios que sea necesarlo para la correcta realizacién de los trabajos. B terreno serd llevado a sus
niveles finales, pendientes y afineaciones previstas con tolerancia de hasta en 2 om, tants para
superficies planas como en pendientes,

Mo debera quedar ninguna deprasidn vWo lomada que no esté indicada en planas, Las niveles
finales tendrdn en consideracian las pendientes hacia las redes de drenaje, segin corresponda. La
superficie deberd quedar blen nivetada, respetando las cotas fijadas en ei Prayvecto ¥ con el perfilado
correspondiente para conducir el agua a los canales de desagle: indicados en los planos, sl asl
correspondiese.

La compactacion debera realizarse, con la debida humidificacidn hasta alcanzar la densidad
indicada por Provecto, calculada con un ensayo de caompactacion Procter gue formara parte del
estudio de suela realizada por la Contratista y aprobadao por la Inspeccidn de Obra. La Contratista
utilizara lo: medios necesarios para la correcta compactacion del suelo pudiendo utilizar para ello
plsanes manuales v/o macdnicos, segun convenga o segun detarmine |a Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd tomar todas las precauciones necesanas para |a correcta realizacion de
las trabajos, cumplienda con las disposiciones vigentes de seguridad v lo sefialado en las normas
generales, Se seguirdn las indicaciones descriptas en este Plisgo v acusllas que fuesen necesarias aun
sin ser mencionadas, en referencia a la colocacidn de vallas, defensas, capanes sobre zonas die dificll
trénsito de peatones, carteles de sefializacion, etc. Sera exclusiva responsabilidad de la Contratista los
dafios que se puedan ocasicnarse en Edlﬂ:acrigg inderas, a personal empleado o & personas ajenas
a la pbra.
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Se computars y certificara por metro ciibico {m?} de relleno perfectamente colocado, nivelado
v eompactade, canfarme Provecto, v a total satbfaccidn de la Inspeccdn,

& EXCAVACIONES
NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a la que =2 indique en planos generales
y de detalles del Provecto, o en su defecto aquello indicads por la Inspeccidn de Obra.

La Contratista deberd apuntalar debidamente v adoptar [as precauciones necesarias, en todas
aguellas excavacianes que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, =a
previsible gue se produican desprendimientos o desmoranamientos. La Contratista serd en todos los
casos responsables, a su ewclusiva costo, de los desmoronamientcs que se produjeran y sus
cansecuencias. En igual forma se adoptaran las medidas de proteccidn necesarias para el caso en que
puedan resultar afectadas las obras existentes v/'o colindantes,

L El rellens de los volldmenes gxcavados en akceso, sin gue haya madiada orden escrita de I3
Inspeccian, seran a costo exclusive de la Contratista.

6.1 EXCAVACION PARA CIMIENTOS ¥ ZANJAS EN TERRENO COMUN

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para la realizacién de los cmientos y zanjas
indicadas en los plancs correspondientes, necesarias para la realizacidn de la obra en su totalidad. El
trabajo se rezlizara ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspandientes del
Provecta, calculadas en &l Proyecto Ejecutivo, yfo siguiendo las indicaciones de la Inspeccidn de Obra,
La calidad del terreno de fundackin estard determinada por 2l estudio de suele a realizar par la
Contratista, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones.

El fondo de las excavaciones serd blen nivelada sienda sus paredes laterales perfectamente
werticales; en caso de no permitirto la calidad def terreno, tendran el talud natural del misma. La
Contratista deberd tener especial cuidado de no-exceder |3 cata de fundacidn gue se adopte. El rellena
de los wolimenes excavadas en excesa, sin que haya mediado arden escrita de fa Inspeccidn, serdn a
costo Rxclusive de la Contratista,

La Contratista proceders a toemar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de
suexclusiva responsabilidad los danos que se pueden ocasionar en construccionas linderas o personas
ajenas a la obra.

Se computara v certificard por metra cdbico {m3) de excavacidn, confarme a Provecto, v
aprobada por la Inspeccion.
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7 ESTRUCTURA RESITENTE

7.1 HORMIGON ARMADO
NORMAS GENERALES

Las estructuras de hormigén armado serdn ejecutadas acorde con los calculos, estudios de
suslo, planos generales, planos de detalles, planos de replanteos, detafles constructivos ¥ demads
especificaciones del Proyecto que, aun no estando aqui mencionadas, sean necesarias para |z
completa ejecucidn de las tareas encomendadas.

Comprende 13 ejecucidn de tabiques, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones
y toda otra estructura o parte de ella que surja de |a documentacion de Proyecto.

La Contratista asumira la responsabilidad integral y werificara la compatibilidad de los planos
de encafrada can los de arquitectura & instalaciones vy las de detalles, agregando aquellas gue sean
necesarios para conktemplar todas las situaciones particulares v las planillas de ammadura necesarias
para el completa entendimienta de a5 estructuras.

5i, no obstante, lo antes menclonado, la Contratista deseara realizar modificaciones con
respects a las especificaciones vw/o planos, deberd entregar por escrito ks solicitud sabre |3
modificackin deseada, antes de la realizacion de los planos modificades. Las modificaciones o
aprobadas por |2 Inspeccion de Obra con anteriaridad, aun cuanda no hayan sido detectadas en la
revisian de los planos, podran no ser aceptadas v ser suficiente causa para el rechaza de dichos planas,
sin deracho a reclama,

Todao lo precedentemente establecida deberd ser presentadao con la suficients anticipacidn a
la Inspeccidn de Obra para su conformidad. La aprobacidn de |3 documentacidn no significara
delegacion de responsabilidades en lz Inspeccidn de Obra, siendo |3 Contratista |3 Onica responsable
par la correcta efecucidn de la estructura,

Las caracteristicas de las materiales a utilizar en la preparacion de los harmiganes, [2 toma v
ensayos de muestras de dichos matariales, los métodos de elsboracion; |z colocacidn, transporte v
curade, v los requisitos de orden constructive, de calidad ¥ control de calidad de los harmiganes
simples y armados correspondientes a todas las estructuras a ejecutar deberdn cumplir con la normas
establecidas en la Gltima versidon del reglamento CIRS0C,

Todos los materiales que se empleen seran sometidos en el laboratario de obra o donde
indigue la Inspeccidn de Obra, & ensayos previos para su aprobacidn antes de iniciar la produccidn del
hormigdn, y & ensayas periddicas de vigilancia una veziniciados los trabajos, para verificar si responden
2 las especificaciones pedidas. Estos ensayos seran obligatorios cuando se cambie el tipo o la
procedencia de los materiales.

Ensayos

Le realizardn ensavos v verificaciones de asentamiento de! harmigan fresco. Durante las
operaciones de hormigonade, la consisteéncia del hormigdn e supervisard permanantemente
mediante observacion visual. Para cada clase de-hormigdn, =l control mediante ensayos de

™,

-~ -._.,‘q.
| Hies ™
'

warcaln T e Ahadr 130~ 17 Pig | «54 n:fﬂ:yasajq
Ve, Cordoha. gob.ar :




El"Ht:'iEﬂ'I d&ﬁ Secreioris de ' A {£¢ Municinalidad
Arguitectu Desarrolis Urbanoa ‘s -_;g-%' de Cdrdoba

Marcsio T ode Alaar 120 - 107 Pisa | «854 0351 uiﬁfui:-_
wrwwcordoba

.cab.ar

asentamiento se realizara diariamente, al Iniciar las operaciones de haormigonado, y posteriormente
can una frecuencia no menor de dos veces par dia.

e moldeardn probetas para realizar ensayas de resistencia. En el caso de los hormigones de
resistencias caracteristicas da 21 MM/m2 (210 kg/cm2) 0 mayores ¥ los harmigones de caracteristicas
¥ propiedades especiales, losensayos se realizardn con mayor frecuencia, de acuerdn a lo gue disponga
la Inspeccion de Obra. S& recomiends realizar el ensayo con la mayor rapidez pesible; especialmente
cuando en el momento de colocar el hormigdn en los 2ncafrados, se trabaje con temperaturas
elevadas,

Er caso de gue, al realizar 2l ensayo, ef asentamiento esté fuera de los imites especificados,
con total premura ¥ con otra porcidn de hormigon de la misma muestra, se procederd a repetirlo. Si el
nueva resultado obtenido estd también fuera de los imites especificados, se considerara gue el
hormigdn no cumple las condiciones establecidas. En consecuenca, se darén instruccionss a.1a planta
de elaboracion para que proceda a una modificacidn inmediata de la dosificacidn del harmigdn, sin
alterar la razon agua/cementa especificada. En cuanto al hormigdn ensayado cuyo asentamiento esté
fuera de los limites especificados, se considerard gue no redne [as condiciones establacidas para la
gjecucitn de la estructura v sera desechado.

se realizardan ensayos para determinar el contenido de aire. Salvo el caso en gue existan
razones especiales para proceder de otra farma, o que iz Inspeccidn de Obra establezca otras
condiciones. Este ensayao se realizard dizriamente, al inlciar las aperacianes de hormigonads, También
se realizardn, cada wer que se determing ¢l asentamiento del hermigdn, o se moldeen probetas para
ensayos de resistencia, especialmente si se ohservan variaciones apreciables de la consistencia o si se
produce un aumenio considerable de la temperatura, con respecto a la del momento en que se realizd
la determinacidn anterior. 5a recormienda realizar el ensayo inmediatamente después de terminada el
mezclado, ¥ con la mayer rapidez posible,

51 &l porcentaje de aire determinado estd fuera de fos limites especificados, se repetird al
Ensavo con atra porgion de hormigon de la misma muestra, 5 tampoco se obtuviesen resuliados
satisfactorios, se considerard que el hormigdn no cumple las condiciones establecidas ni es apto para
la canstruccion de las estructuras. En consecuencia, se procederd a una inmediata modificacidn del
contenico de aditivos v de la composicldn del hormigdn, sin modificar la razdn aguafcemento, o e
cambizrd de marca o procedencia del aditivo.

Elaboracian, transporte v colocacion

La preduccidn, el transporte y Ia cokecacldn del hormigdn deberdn cumpliv con las exigendas
de la cltima version del reglaments CRS0OC y sus correspondientes anexos, y las Narmas [RAM
pertinentes,

La Contratista debera especificar en el Proyecto el metode para elaborar, transportar y colocar
el hormigdn, detallando las caracteristicas de los equipos que utilizard. Antes de iniciados los trabajos,
los equipos serén sometidos a i3 aprobacian de la Inspeccion de Obra. Una vez aprobados, dichos
eguipos no podran ser sustituidos por otras, salva que su.aﬂ-gg' yales o superiores en prestaciones,
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Mo se aceptara, bajo ningun concepto, el transporte de pastones de hormigdn en camiones
comunes, El mezclado manual queda expresamente probibido v sdlo 58 permiticd en los casos
especificados en ol CIRSOC.

El hormigdn serd mezclado hasta obtener una distribucidn uniforme de todos sus materiales
companentas, en especial del cemento y de las aditives, ¥ una consistenciz uniforme en cuzlquisr
parcidn, Los tiempos de mezclado dea los glementos constitutivos de [os hormigones responderdn a lo
establecido en el reglamento CIRSCL.

Cuando se utilicen hormiganeras de tipe coanvencional, el tlempa maxime eatre el mamanta
de mezclado de todos los componentes v el vertide del hormigdn en su posicion definitiva, serd de
treinta (30} minutos, Con respecto a los tiem pos establecidos en los parrafos precedentss, los mismas
podrén ser modificados por la Inspeccidn de Dbra en funcisn del agregado de aditivos, por tempo
caluroso o condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del harmigdn.

Mo se podra dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorizacion previa
de la Inspeccian de Obra, |2 que verificard gue los materiales, egulpos, encofrados y armaduras estén
en condickones para iniciar [as etapas de hormigonado. =)

El homigan, antes de su colocacian, tendra las temperaturas minimas establecidas en el
reglamento CIRS0C, La temperatura maxima del hormigdn fresco, antes de su colocacidn en los
encolfrados. serd siempre menor de 30°C, pera se récomienda no superar los 25 "C. Si dicha
temperatura es de 30 °C o mayor, se suspenderan las operaciones de colocacion. La reduccidn de la
temperatura del harmigdn puede lograrse reducienda la temperatura de sus materiales componentes,
especialmente del agua vy de los agregados.

Cuando la temperatura del aire ambiente sea de 25°C y esté en ascenso, se deberd tomar la
temperatura del hormigan fresco recién mezclado a intervalos de una (1) hora. 5i la temperatura del
aire llega a 30°°C 5e procederd a rociar ¥ humedecer los moldes, encofrados v suelo de fundacion con
agua a la menor temperatura posible. A suvez, las pilas de agregado grusso se mantendran a la sombra
¥ constantermente humedecidas v las operacionas de colocacidn, compactacién v terminaciin se
realizaran con la mayor rapidez posible.

%i las condiciones de temperatura son criticas, las operaciones de hormigonadao se realizaran
anicamente par la tarde, o preferentemente por la neche, Cuanda la temperatura de las barraz de
acero para armaduras sea de 40 "C o mayor, antes de |la colocacion del hormigdn deberan regarse con o,
agua los encofrados metidlicos y las armaduras, cuidando de eliminar la acumulacidn de agua antes del
colada del hormigan.

En tiempas frios vy con temperaturas por debajo de las 5°C o carcanas a ésta, pero en descensa,
no se podran ejecutar hormigones. 5i una vez hormigonada una estructura, se previera que dentro de
I35 48 horas la temperatura descenderd por debajo de los 5 "C, |z Contratista tendrd que proteger el
recinte hormigonado de manera gue se consende a temperaturas mayores a s "C. 51 la Contratista no
posevera los medios adecuados para asegurar el cumplimienta de lo indicado, no se permitird a3
gjecucidn de harmigones.

Mo se admitira hormigorar en dias de lluvia ¥ en caso de ocurrir #5to dentro de las 24 horas
del harmigonade, deberin obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de las hormiganes,
con ldminas plasticas adecuadas u otro método de tapado total que impidz al a3gua de luvia tomar
contacto con el hormigan. Este método debers sar aprh'l:'n_a‘qlp por ka Inspeccidn de Obra,
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El harmigdn de todas las estructuras serd wibrado con vibrazdores meumaticos, eléctricos o
magnéticos cuya frecuencia sea regulable endre 5.000 ¢ 2.000 oscilaciones completas por minuta, El
tipo, marca y nimero de aparatos vibredores a utilizar y su forma de aplicacién, comao asi su
separacidn, se someterdn a la aprobacidn de la Inspeccion de Obra, guien podrd ordenar las
experiencias previas que juzgue necesarias.

La Contratista deberd tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presidn que
arigina el wibrado; v debera tamar todas las precauciones para evitar gua durante el vibrada escape ia
lechada a través de las juntas del encofrado,

Las Interrupcionss en el hormigonade de un dig para el otro deberan preverse con el objeto
de reducir fas juntas de construccion al ndmers estrictamente indispensable v deberdn disponsrse en
los lugares mas convenientes desde el punto de vista estructural y de estangueidad. El zellado de estas
jumtas se realizard zegin indigue la Inspeccidn de Obra.

La Contratista deberd prever v ejecutar Iz5 juntas de contraccidn v dilatacidn. Su precio se
considerard incluido en los precios de los respectivas hormigones o estrecturas.

Juntas

Las juntas de dilatacion y sismicas, 58 haran donde indican los planos generales, los planos de
detalles v segin consideraciones del ciloulo estructural realizads por la Contratista, La terminacicn a
la vista de las mismas sara mediante perfiles y piezas de ingenieria especalments disefiadas para ello,
empotradas y adaptadas a los solados d= terminacidn, Las juntas permitirdn un movimiento de £50%
del ancho de la misrma v tendrd su correspondencia en [os cerramientos verticales.

En ningun caso =& permitira laejecucion de estas sin un control previo de |a inspeccidn de Obra
para determinar el estado en gue ha quedado la estroctura una ver desencofrada.

Cuandao se deba continuar con hormigan fresca sobre una capa de hormigan fraguado (junta
fria), sa deberd previameants picar la superficie del harmigon fraguade hasta lograr [a aparicidn de los
cantos vivos de los @ridos. Luego, se procederd al sopleteado de la superficie tratada y la aplicacion de
producios como puentes de adherencla. Ademds, se aplicard una capa de morierg de contacto para
luege colarel harmigon de segunda etapa. Las juntas de construccian gue se dejen de un dia para atra,
deberan ser previamente autorizadas por la Inspeccion de Obra.

Todos los trabajos de ejecucion de sellados de juntas, deberan efectuarse de acuerdo a las
indiczciones de los planos generales, plangs de detzlle, la planilla de locales v estas especificadones
técnicas. 5¢ hace notar que adn en al caso engue no figuren en planas y edmputos, todas fas juntas v
su sellados correspondientes v necesarios para un correcto resultado de las prevenciones de
estangueidad, dilzstaciones, contracciones, movimientos, deberdn ser realizados considerdndoios
incluidos en el costo de ios trabajos,

Antes de proceder a la ejecucidn de las juntas, la Contratista deberd constatar la ublcacidn v
dimensiones de las mismas v requerir 1a canformidad de la Inspeccion de Obra.

Se cuidard especialmente que |2 ejecucidn de las juntas sea completa, llevada a cabo con sumo
esmero y obteniéndose perfecta solucidon de continuidad de-manera que se obtengan las mayores
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garantias, a los efectos de obtener caracteristicas dimensionales de las estructuras adecuadas a las
salicitaciones de dilatacidn o contraccidn a las que serdn sometidas,

En todos los casos, las caras da las juntas se limpiardn perfectaments, dejandolas libras de
poive o partlculas sueltas, de humedad y de manchas de aceite o grasas. Se procederd a enmascarar
con cintas autoadhesivas de papel los costados de las juntas, 5e aplicard, si es necesario, un mordiente
acorde con el sellador a utilizar, 5 aplicara el sellador de acuerdo a las indicaciones del fabricante
cuidando especialmente la relacign ancho-profundidad, mediante la colocacidn prévia del respaldo
cafrespondients,

En los casos donde sea necesaric garantizar una mayor estanqueldad se utilizaran juntas
"water stop” o similar de primeara calidad previa aprobacian de iz Inspeccian de Obra.

Proteccion de las estructuras

Terminado el hormigonado de una estruciura expuasta 3 la intemperks, s2 la deberd profeger —
de la accidn directa de las agentes atmosféricas especialmente de las heladas v del sal, colacanda
sobre ellas lonas mojadas, tablones, aréna suelta, quimicos especiales, ete., segin el casa ¥ lo gue
mejar comvenga a juicio de la |nspeccion de Obra.

Para el correcta curado de las estructuras hormigonadas se efectuara un risgo con agua-a los
efectos de manteper la humedad, el cual se deberd realizar de dia v de noche, sin excluir domingos ¥
ferfades, durante ios plazos ¥ en iz forma e intensidad gue fije 1a Inspeccién de Obra, perc con un
minimo de siete (7) dias,

Para el desencofrade, deberd cumplirse con lo especificade, no e permiticd retirar los
encofrados hasta tanto el harmigdn moldeado presente un endurecimiento suficients come para no
deformarse o agrietarse,

En tiempo frio {temperatura inferigr a 5 °C|, se practicard una Inspeccion previa del estada de
fraguada del hormigdn, por sl fuera necesario aumentar el plazo de desencofrado. Las partes de
hormigdn dafiadas por las heladas, deberan ser demolidas o reconstruidas por cuenta vy a cargo
exclusivo de la Contratista. 50 sobreviniese una helada durante ¢l fraguado, los plazos indicados para
las estructuras al aire libre se aumentardn, coma minima, el ndmero de dias que dure |z helada. Al -
efectuar el desarme de moldes y encofrades se procederd con precaucidn evitando chogques, !
vibraciones o sacudidas.

Sl la Contratista na posee lag medios adecuados para proteger al harmigén de las bajas
temperaturas, las operaciones de colocacidn serdn interrumpidas cuanda:

s Latemperatura ambisnte en 2l lugar de |2 cbra, 2 la sombra ¥ lejos de toda fuente artificial de
calor, sea inferior de 5 °C.

&« Pusda preverse gue, dentro de las 48 horas dpuientes al momento de eolocacidn, la
temperatura pueda descender por debajo de 0 "C.

Especialmente en épocas de tempo caluroso, 1as superficies de hormigdn fresco expuesias al
aire deberan mantenerie permanentemente humedecidas, durante por lo menos las primeras 24
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horas posteriores al momento de su terminacidn. Esto podrd realizarse mediante riego con-agua en
farma de niebla, arpilleras himedas u otres medios,

El periodo de curado himedo se inidard cuanda el hormmizgdn hayes endurecido lo suficiente
para gue no se produzcan defos superficiales, S& hard con agus cuva temperatura ses
aproximadamente la del hormigon, cuidando gue 1a temperatura del agua, en ningun casa, sea menar
en 10°C a |a del hormigdn,

Todas les estructuras seran protegidas de la evaporacién superficial mediante la aplicacion de
rmembranas de curado o mediante su cubfimiento total con laminas de polietiieno u otro pastico de
caracteristicas similares,

Encofradas

Lot encofrados se proyectaran, calcularan v construirdn asegurands la resistencia, estabilidad,
farma, rigidez v seguridad necesarias para resistic sin hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos, la combinacion mas desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos estdticos
y dindmicos. Estas pueden ser de cualguier naturaleza y direccidn y representan los efectos a las que
pueden estar sometidos en las condiciones de trabajo,

Los encofrados deberan ser estancos para evitar las perdidas de maortero durante el moldeo
de las estructuras ¥ deberan garantizar, 3l ser removidos, superficles perfectamente lisas, Se
construiran de madera estacionada, enchapados fendiicos, chapa metalica o fibra de vidrio. Los
encofrados metdlicos no podran ser pintados con aceites que manchen el hormigdn, Todos los
encofradas sin excepcidn %8 pintardn con sustancias desmaoldantes gue permitan un ridpido
desencofrade, evitando la adherencia entre hormigdn v melde. Las bases v las superficies externas
entarradas de las estructuras podrdn encofrarse con madera. No se permitirinataduras que atraviesen
el hormigon.

La tnspeccidn de Obra decidira, en base al tipo de estructura, a las caracteristicas del harmigsn
colocada, a la temperatura ambiente y 3 §s forma en que se efectie el curado, el plazo minima para
proceder al desencofrado de la estructura, Para desencofrar, la Contratiste debers contar con
aprobacidn escrita por parte de la Inspeccidn de Dbra. No se permitird el retiro de 1os encofrados hasta
tanto el hormigdn moldeado presente un endurecimiento suficiente coma para no deformarse o
agrietarse.

Armadura

La armadura deberd astar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualguier otra elemento
gue pudiera reducir o suprimir la adherencia con el hormigan,

Todas las barras de la amadura serin colocadas de acuerdo conlo indicada en los planos del
Proyecto Ejecutiva v planos de detalle de armaduras, Formaran parte del suministre v montaje los
gspaciadores, sopartes y demas dispasitivos necesarics para asegurar debidamente |a armadura.

Se culdard especialmente gue queden protegidas mediante los recubrimizntos minimos de
hormigon gque seran: de Scm para bases y contrapisos v de 3cm para €l resto de las estructuras, La
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Inspeccidn podra demandar recubrimientos distintos a los agui explicitados sagun cada estructura en
particular,

d

Resistencia y Toma de Muestras

El harmigdn deberd ser dosificado para garantizar, como minimo, 3 resistencla caracterstica
minima a la rotura por compresion en probeta cilindrica; cumpliendo las disposiciones de |z ditima
version del reglamenta CIRS0C v segun i clase da hormigdn especificada para cada estructurs.

Sera obligatorio tomar una serie de muestras por cada estructura de hormigon colocado, Las
muestras serdn tamadas en el lugar de colada del hermigdn, a fin de asegurar que |a calidad da las
muestras sea la misma de las obras. Cada serie de muestras estard formada por seis (6] probatas {de
15 cm de diametro v 30.om de eltura), Dichas probetas serdn ensavadas: tres (3} a los 7 dlas ytres (3]
4 los 28 dias, En todos los casos, se deberd cumplimentarlas disposiciones del reglamento CIRSOC,

Desencofradn

El momento de remacion de las cimbras v encofrados serd determinado por |a Contratista con
intervencidn de la Inspeccidn de Obra, Bl orden en que dicha remocidn se efectuard serd tal que en el
momenta de realizar |as tareas no aparezcan en la estructura fisuras o deformaciones peligrosas o que
afacten su segurided o estabilidad. También debera evitarse gue se produzcan roturas de aristas y
wertices de los elementos,

En general los puntales v otros elementos de sostén se retiraran en forma gradual v uniforma
de manera que |3 estructura vaya tomanda carga paulatinamente; este requisito serd fundamental en
aguellas elementas estructurales que en el momento del desencofrado queden Someticos a la carga
total de calculo,

La Inspeccidon de Obra exigird en todo momento el cumplimiente de los plazos minimos de
desencofrado que se establecen reglamenta CIRS0C, para lo cual es imprescindible llevar
correctamente ¢l registro de fechas de hormigonado.

El arreglo de huecos, nichos de piedra v reconstituido de aristas gue fuere menester por
imperfecciones en el colado o deterioras posteriores se realizara utilizando mortero de cemento. Para
estructuras 2 la vista se utilizard mezcla de cemento con cemento blanco v resina para chtener [a
coloracidn de los pardmetros de |a estructura terminada.

Ma s2 aceptard la reparacidn de superfices dafadas o mal terminadas por aplicacidn de
revoques o peliculas continuas de martero, lechada de cemento y otro tipo de terminacian. Las
superficies seran picadas, perfectaments limpiadas y tratadas con sustanclas epoxt Gue aseguren una
perfecta unidn entre los hormigones de distinta edad.

En ningdn caso se permitird la ejecucidn de estas reparaciones sin un control previa de la
inspeccion de Obra para determinar el estado en gua ha quedado lz estructura una wez desencafrada.
En casa qgue a solo juido de la Inspeccidn de Obra |3 estructura no admita reparaciin, deberd ser
demalida vy reconstruida a cargo exclusivo de la Contratista,
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7.1.1 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS (RAMPA COLECTIVO)

En los lugares indicados en los planos de Proyecto para las estructuras correspondientes, |a
Contratista ejecutara vigas de hormigan H-30 (a lo indicade por Proyecta), segun indicaciones. El
trabajo se realizard ajustdndode a las cotas v dimensiones fijadas en los planes corespondientes del
Proyects, al presente Pliego v/o a las indicaciones de |la Inspeccitn. Las dimensiones definitivas y
profundidades resultaran del cdlculo estructural y estudio de suslo que realice fa Contratista.

Las dimensiones ¥ cuantias de hierro se definiran en el Proyecto Ejecutivo gue deberd contar
can la aprobaclon de la Inspeccidn, Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible v cuando
se deban afadir dos barras, s& solapard coma minimo 1,00m. Seseguiran las armaduras definidas por
Proyecta, indicadas en las planilias de armaduras del Proyecto Ejecutive, La dosificacidn del hormigon
serd aguella caleulada vy propuesta por la Contratista v aprobada porla Inspeccidn de Obra. Se utilizardn
materiales de primera calidad. Se respetardn los recubrimientos minimos establecidos por reglamento.

Las vigas seran Inspeccidnadas v aprobadas por I3 Inspeccidn, pudiends ordenar [a demelicion
de aguellas gue no considerara adecuadas,

Se computard v certificard por metra clbico (m*) de hermigdn, conforme a Proyecto, y
aprobada por la Inspeccian,

8 AISLACIONES
2.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL/VERTICAL

En donde se designe en los planos de Proyecto, se deberd ejecutar una capa aisladora de
concrets hidrdfuge. Tendrd 20mm de espesor, oen su defecta, lo que indique la Inspeccidn de Dbra y
se realizarz con la siguiente dosificacién: 1 parte de cemento, 3 partes de arenz grana mediana, lkg
de hidréfuga batido con 10 litros de agua. La tarea s¢ debera ejecutar sin interrupciones para evitar
completamente las filktraciones y humedades. Se deberan incluir todos los elementos necesarios para
la completa v correcta realizacidn de los trabajos, aun cuands los mismes no  estuviesen
especificarmente solicitadaos.

Se computara v certificard por metro cuadrada (m?] de capa aisladora, de acuerda a estas
especificaciones, medida en obra v a la 1otal satisfaccidn de la Inspeccidn de Obra.

2 REVOQUES
NORMAS GENERALES

Mo se procederd a la ejecucion de revogques en paredes ni {abiques hasta gue se haya
producide su total asentamiento. Ademas se wverificard el perfecto aplomado de carpinterias v
premarcos, el paralelismo de machetas y aristas, la horizontalidad de ciglorrasos v aleros, a fin de
correglr cualquler deficlencia previamente a la glecucidn de los revoques, Los paramentos que deban
ser revocados serdn perfectamente planocs v preparados segln las mejores reglas del arte,
efectuandose las operaciones de fimpieza de juntas v superficie, eliminacidon de excesos y restos de
martera, desprendimienta de partes sueltas v humedecimiento conveniente de la superficie. Can el
fin de ewitar remiendas, no s realizard el revoque finai_,def'f'rﬁngﬂn paramenta hasta que hayan
cenchiido los trabajos de otros gremios [sanitarios, electrld‘e_;lg;d, gas ete.) v estén colocados todos los
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elementos gque van adheridos a los muros. En todes los retoques y remiendos indispenszables se exigira
el nivel de terminackdn adecuado, pudiendo la Inspeccidn solicitar la demolicidn de revogues
defectuosos. Cuando & trate de tabiques de espesor reducido donde al colocarse cajas o par atra
razan se arriesgue su perforacidn total, se recubrirdn en su cara cpuesta con metal desplegado, a fin
de evitar el posterior desprendimiento del revogue. El metal desplegado se protegera con concreto
para evitar su oxidacidn. Las superficies de hormigdn que deban revacarse se limplardn con cepilla de
alambre vy 58 salpicaran anticipadamente con un chicoteado de concreta diluido para proporcianar
adherencia.

Se deberdn efectuar puntaos ¥ fajas de gula aplomadas, con una separacion maxima de 1.20m.
El mortero sera armojado con fuerza da mado que penetre bien &n las juntas o intersticios de las
mismas. Cuando se deba aplicar praviaments axctado hidréfuge, el jaharre @ revoque siguiente sa
aplicard antes de que se complete su fragle. El azotado hidréfuge tendrd ne menos de Smm de
espesor, el jaharro de 15 3 20mm y el enlucido de 3 a Smm.

Los rewoques deberdn cortarse a la ahtura del zdcalo gue deba colocarse enrasado o
semiembutido, culdando b continuldad de los azotados hidrdfuges, La terminacidn del revogue se
realizard segln se indique en cads caso. Las superficles serdn perfectamente planas, [as curvas y los
rehundidos saran correctamente delineados. Deberd presentarse homogeneidad en granos y colar, No
habra depresiones ni alabecs, manchas ni granos, rugosidades, unlones defectuosas, ondulaciones,
fallas, etc. Los encuentros entre planos de paredes y cielorrasos, las separaciones entre distintos
materiales o acabadas, ¥ toda otra solucidn de encuentro o separacdn de superficies revocadas se
ajustara alos detalles exprasos que planos de Proyecto v en las indicaciones da la Inspection de Obra.
Salve otra especlicacidn particular, o5 dngulos de encuentro entre paramentos verticales v
horizontales o inclinados serdn vivos y rectilineos, tambidn entre paramentos revocades ¥y marcos de
2berturas o bardes de zdcalos o revestimientos; las aristas interiores zalientes se protegeran con
guardacantos de chapa galvanizada, especialmente fas que se encuentren hasta los 2mde aftura desde
el pisa; v las aristas de los revogueas exteriores seran radondeadas con un radio aproximada de 7mm.

Todes los trabajos deberdn ser prolijos, ejecutados por perzanal especalizado v ser aprobados
por la Inspeccidn de Obra. Cuando corresponda realizar revogues con mezckas, colores yo texiuras
especiales, la Confratista debera ejecutar muestras previas para ser aprobadas por |a Inspeccidn antes
del comienza de |os trabajos. Cuanda en planos o planillas de Proyecto se exija el ermples de materiales
preparados o productos para revoques de caracteristicas determinadas expresamente, guedara
grtendide que los mismos llegardn a la obra en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su
aplicacidn, en envases originales de fabrica que incluyan la ficha técnica v las indicaciones y en la
cantidad suficlents para el tratamignto de todas las superficies asi designadas, De todas maneras. Esto
debers ser Inspeccidnado v aprobadao por [a Inspeccidn.

A los fines del cdmputo y presupuesto s incluirdn todas las capas de los revogques (azotados,
jaharros, enlucidos, terminaciones, etc. mas el agregado de productos especificos) en cada item a
ejecutar del presente rubro, estando su costo total comprendida en el precio wnitario. Estaran
incluides todas loz trabajos v todos los materiales necesarios para cumplimentar con la obra cempleta
de revogque.
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9.1 REVOQUE IMPERMEABLE COMPLETO

En todaos los paramentos en donde sea necesario, o donde la indique |3 Inspeccidn, se
gjecutard un revogue impermeable, Este revoque deberd obtener una terminacidn perfactamente lisa
cuidande, especialmente, el aplomado, Deberd tener un perfecto acabado superficial, llse v
homogénea, sin fisuras v sin roturas en toda la superficie.

S ejecutard jaharro con mortaro tipo K con agregado de hidrdfugs Upe Sika 1 o calidad simikar
2 superior en proporcidn segdn indicaciones del fabricants, Luege, se hard un enlucido con martere
tipa B con agregado de hidrdfugo coma el anterior, Para |a terminacian se emplearad um estucado de
cementa aplkcado con cuchara-olfana metdllca, obteniendo asi una perfecta impermeabilizacicn de las
superficies. Para el curade del mismo, s seguirdn las indicaciones de Proyecto, o en su defecto
aguelas de |a Inspeccidn de Cbra. El espesar del revoque impermeable serd entre 1.5 v 2em.

ae computara y certificara de manera global (gl] Iz totalidad del item v se deberd incluir todas
Ios elementos necesarios para la completa v correcta realizacian de los trabzjos, aun cuando los
mismes na estuviesen especificamente solicitados,

10 CONTRAPISOS Y CARPETAS
NORMAS GENERALES

Debajo de todos kos pisos; en general, se ejecutard un contrapiso de acuerdo a lo indicado en
los documentos de Proyecto Ejecutivo aprobados por 13 Inspeccidn. Los contrapisos s& construiran
considerando el tipo v espesor que iMpongan ot pisos v sus asentas, v los nlveles v pendiantes
previstos para los solados terminzdos. Se determinara, entonces, sagin Provects, el nivel de piso
terminado en gada local con nivel dnico y los niveles de bocas de desagle, de perimetros, dé crestas,
de lineas directrices, etc.

Enlos contrapisos sabre terrena natural, se deberd compactar &l relleno de tosca o susla cal
hasta un valor no inferior al 35% del ensayo Proctor, 0 segdn s2 determine para cada caso. Ademds, se
perfilard y/o nivelard |2 sub-base a las cotas adecuadas, El terreno deberd ser convenientemente
humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigon. Cuando se especifique |3
calocacidn de film de polietileno sobre el terreno, su costa se incluird en el precia del contrapiso,
excepto que se desglose en un ltemn aparte en el presupuesto v en este mismo Pliego,

Ay El hormigon debara ser preparada fuera dellugar de aplicacion, cuidando el perfecto mezclado
de sus materiales. Para la ejecucion de los contrapizos se dispondrdn puntos y reglas guia, formadas
can tubos metalicos o tirantes derechos, colocados de manera correcta y firme, con el fin de abtenar
superficies niveladas v enrasadas perfectamente. Se preveran caminos de tablones para el correcto
colado de contrapisos armados.

Los contrapises serdn de un espesor uniforme v de superficie regular v lo mas paralela posible
al piso correspondiente, debiendo ser fuerterments apisonados de mansera de lograr una adecuada
resistencia, En locales sanitarios o en aguéllos que pasen cafierias, ol contrapiso tendrad un espasor tal
que permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas especiales, etc. Para terrazas o azoteas, el
contrapiso tendrd un espesor minime de Scm en los embudos de desagiie v un maximo que se
determinard segin la naturaleza de |a cubierta. Para |z ejecucion de banquinas se empleara igual
mezcla que la correspondiente al contrapiso del kocal, atendienda para el correcto perfilado de su
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altura el espesor de carpeta ¥ solado; ¥ de su ancho los retiros de frente y el espaesor de rocalo v su
asiento. Las carpetas que deban gjecutarse luege del contrapise responderan al use en cads caso,

10.1 CONTRAPISO BAJO LOSETA GRANITICA

Debajo del piso de loseta granitica o en donde se indigue en los planos o, en su defecto, donde
la Inspeccidn lo indique se ejecutardn contrapizos de hormigdn armada de espesor segldn planos de
Pravecto. El contrapiso serd de espesgr uniforme v se dispondrd de manera gue su superficie sea
regular, En el exterior, &l contrapiso se realizara con una pendiente de 1 % (1 cmym) hacla el perimetra
exterior del solade o hacla desagles,

En primer lugar, se ejecutard un harmigdn de limpieza H-8 de 7cm de espesor, coma minima,
Luego, para &l confrapiso propiamente dicho, la dosificacidn del hormigdn sera aquel cabculado v
propuests por la Contratistz y aprobada por la Inspeccion de Obra y se realizara con materiales de
primera calidad, 52 respetardn los recubrimisntos minimos establecidos por reglamenta. El curado de
los contrapisos, se realizard mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las
12hs,, de su llenada v durante 7 dias consecutivos comic minimo, La Inspeccidn podrd autorizar, a
solicitud de la Contratista, la utilizacion de acelerantes de fragle, debiendo ser gste de primera calidad
¥ Marca raconocida.

Las dimensignes y cuantias de higrrp se hardn segun el cilculo realizado por la Contratista,
previa aprobacion por el drea ce Inspeccian, Se utllizardn barras de hierro enteras donde sea posible
y cuando se deban afadir dos barras, se solapara como minima 1,00m. 5e seguirdn las armaduras
definidas por Proyecto, indicadas en fas planillas de armadurzs del Proyecto Ejecutivo,

Se computard y certificard por metro cuadrado (m') de contrapiso armado terminado de
acuerdo alas normas establacidas y a total satisfaccidn de la Inspeccidn de Obra.

10.2 CONTRAPISO ARMADO PARA RAMPA

Para las rampas o en donde se indique en las planas o, en su defects, donde la Inspeccidan o
indigue se& gjecutarin contrapsos de hormigdn amado de espesor segim planos de Proyecto. El

contrapise serd de espesor uniforme v se dispondra de manera gue su superficie sea regular. En el —

exterior, el contrapiso se reallzara con una pendiente de 1 % (1 cm/m) hacia el perimetro exterlor del
solado o hacia desagies.

En primer lugar, se ejecutard un hormigdn de limpieza H-8 de 7em de espesor, comao minima.
Luego, para el contrapiso proglamente dichg, la dosificacidn del hormigdn serd aquel calculado v
propuesto por la Contratista v aprobado por [a Inspeccidn de Obra y se realizard con materiales de
primera calidad, 5e respetaran los recusrimientas minimos estatlecidos por reglamento. El curado de
los contrapisos, se realizard mediante el humedecido constante de tada |a superficie a partir de las
12hs, de su llenade v durante 7 dias consecutivos como minima, La Inspeccidn podrd autorizar, a
solicitud de bz Contratista, Ia utilizacidn de acelerantes de fragie, debiendo ser éste de primera calidad
¥ rnarca reccnacida,

Las dimensiones v cuantias de hierro se hardn segin el ciloulo realizado por la Contratista,
previa aprobacian por el drea de Inspeccidn. Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible
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v cuando & deban afiadir das barras, se olapara como minimo 1,00m. S& sepuiran las armaduras
definidas por Provecto, indicadas en las planillas de armaduras del Provecto Ejecutiva.

e computard v certificard por metro cuadrado (m?] de contrapisa armadao terminado de
acuerdo a las normas establecidas y a total satisfaccldn de la Inspeccidn de Obra.

11 SOLADOS
NORMAS GEMNERALES

La Contratista debera suministrar taoda la mang de obra, materales, equipos v servicios
prafesionales requeridos para ejecutar ¥ completar tadas los elementas del trabajo como se muestra
o indica 2n log planos, ¥ como se especifica en este Pliego, 5e deberdn tener en cuenta las elementos
imprevistes para la completa realizacidn del trabajo, aun cuando dichos elermentos no se muestren o
w2 mencionen en lo particular en este documento.

Los soladeos tanto interiores como extariores responderdn estrictamente a las prescripciones
sobre material, dimensiones, color, forma de colocacldn o de terminacidn, etc., que para cada caso
o/ particular se indiguz en planos v planiilas de Provecto. La Contratista debera contar can Iz aprabacidn
por parte de la Inspeccidn de Obra antes de comenzar los trabajos. Tadas las piezas de solados
cumplirdn con lag narmas correspondiantes, serdn perfectamente planas, de color uniforme v de
aristas rectilineas. 5e colocardn con el material indicada para cada caso, por hiladas paralelas y con
anteriaridad a los zicalos, quedando par debajo de elios. Tendrén juntas rectas v de ancho constante,
cantinuas v coincidentes unas con olras, dispuestas de forma ortaganal a kas paramentos de los locales
0 a los limites de los espacios exteriores. 5 guardaran las alineaciones de juntas entre las distintas
partes de los solados [pisos, zdcalos v umbrales) en relacidn exacta, salva expresa Indicacidn en
contrario. Las juntas de solados interiores se rellenardn con pastina de la misma constitucian v color
que las piezas, culdando que panetre lo suficiante para lograr un perfecto sellada. La pastina deber3
ter provista en el momaenta de su usa para avitar su deteriora

Todas |las plezas de solados deberdn llegar a obra v ser colocadas en perfectas condiclones,
ertaras, sin defectos o escalladuras en Angulos ni bordes, vy conservarse en esas condiciones hasta la
entrega de la abra, a cuyos efectos la Contratista arbitrard los medios de proteccidn nacesarios, tales
como el embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. 5= prevera
un 10% extra en la cantidad de cadz tipo de piezas de solado para la obra, gue el Contratista entregard

d al Comitente en caracter de repuesto.

Los planos de detalle que elabore la Contratista indlcardn desplecas, dimenslanes,
modulaciones, plezas y jJuntas, ubicackon de desagles, ¥ toda otrainformacion necesaria, Cuando fuera
necasario efectuar cortes, Astos se ejecutaran 2 maguina, con toda limpieza v exactitud, quedanda
estrictarnente prohibido la utilizacidén de piezas cortadas en forma manual. Las tapas de Inspeccidn,
piletas de patio, desagles, etc., con rejillas o tapas, se ejecutaran de tamafio igual 3 uno o varios
masaicas y e colocardn reemplazando a éstos, de farma que ro sea pecesario colocar plezas cortadas,

Los pisos presentardn superficies regulares dispuestas segun las alineaciones, pendientes,
niveles v distribucidn dertro de locales o en espacios exteriores determinadas en los planos
carrespandientes yque |z Inspeccidn verificard y aprobard en cadz casa. En los Incales sanitarios dande
se ubiquen desagles se deberd garantizar un solo nlvel perimetral v desda alli se practicardn las
pendientes hacia las piletas de patio respectivas. Estas pendientes se realizardn de forma suave, sin
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quiebres, sigulenda una Fnea continua hacia ¢l punto de desagie. En ningdn caso el nivel del piso
terminado perimetral de un local sanitario podra ser superior a un local contiguo no sanitario.

Para los pisos exteriores se asegurard el desagle de la totalidad de las apuas pluviales,
ejecutando una pendiente minima v uniforme hacia alcantarillas, plletas o hacia el perimetro exterior,
contemplando normativas respecta a superficies v cuidando que na haya desniveles que generen
puntos de acumulacian de agua. En ningun caso el nivel de la linea de zdcalos o umbrales podrd ser
Inferior a otro punto del solado exterior. Los pisos exteriores s rematardn con un carddn que tomard
la altura del solado a fin de dar una correcta terminacidn y proteger sus bordes, atendiendo o
consignado #n el item correspondiants,

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion y de contraccién a efecutar se ajustardn a
lo sefizlado en el item correspondiente. A juicio de la Inspeceidn de Obra, se efecutardn muestras, las
gua deberdn sar aprobadas y permanecer en obra como testigos de comparacidn para la aceptadidn
de distintas partidas, La Inspeccidn podrd ordenar la realizacidn de ensavos sobre desgaste, carga vy
chague, para determinar la calidad de los materiales.

Las carpetas cementicias o contrapisos que recibirdn al piso deben estar permanante secas,
limpias, lsas v estructuralmente firmes. Deben estar libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite,
grasa, restos de adhesivos, restos de removedares de adhesiva, compuestos que generen unz pelicula
superficlal, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva carboratacidn, hongos, moho y
cualguier otra tipe de agente extrano que pueda sfectar el proceso de pegado del piso.

En general, los zdcalos serdn de las mismas caracteristicas que el piso correspondientes,
exlglendose a la Contratista la presentacidn de muestras previas a su colocacidn enobra. En laz angulos
entrantes y salientes se colocardn las piezas especiales que correspondan. Los 2dcalos se colocardn
perfectarmente alineados con sus paramentos; aplomados o semiembutidos, para lo cual se debaran
tomar las previsiones necssarias en estructuras, capas aisladaras, revogues, instalaclones, etc.

Cuando se sefiale la colocacidn de los rocales al ras con el revoque, ambos se separaran
mediante una pequefiz bufa o un ligero corte a cucharin para resgtver el encuentro. En ningun caso
se goeptardn zdcalos sobresalientes, puestos sobre los revogques con pegamentos cementicios. Se
cuidaran la coincidencia de juntas vy la nivelacdidn general v reciproca de los elementos de piso v zdcalo,
no admitiéndose distintas luces entre ellos por imperfecciones de uno u otre, En plantas bajas se

atenderd especialments gl correcto blogueo de las humedades ascendentes por la continuidad de las =Y

mezclas,

Para los umbrales, la colecacidn se efectuard de manera que la alineacidn v escuadra de los
umbrales quede coincidente y paralela a los respectivos pisos. De igual manera se culdara fa comrecta
nivelacidn entre ambos. Cuando fa forma, dimensidn o disposickin de |as plezas exlfan la ejecucidn de
cortes, éstos se efectuaran @ maguina con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso
correspondients, muros o marces de aberturas. Se tendrd especial esmero en los umbrales que se
carrespondan con cambios de solada, casos en los que se deberd consepulr un perfecto encuentra,
yfo con un cambio de nivel, donde deberdn tratarse los lados libres con rebajes o tallados
antideslizantes (no bandas adbaridas) y narices redondeadas. Se rechazaran piezas que resultaran de
tamafio menar que &l necesarla y no s& admitirdn rellancs con otro matenal o mezcla. El Contratista
presentard las muestras de los materiales para su aprobacidn antes de proceder a colocarlos en obra.
Despues de colocadas, los umbrales deberan protegerse adecuadaments
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Para los antepechas, en todos los casos, se deberd impermeabilizar previamente la pared
donde deban asentarse estas revestimientos por medio de una capa de mortero hidrofugo de 2em de
espesor minimg, con pendiente de 108, que 52 unira a los azotades hidréfuges de paredes o mochetas.
Se culdard especiaimente el empaime de esta proteccion hidréfuga con el macizado de concreto de
los marcos metdlicos o los premarcos para ventanas de aluminio. Las plezas e colocardn cuidando [a
alingacidn v nivel de manera tal gue el canto posterior penetre por debajo del marco un minimo de
Iem fjunta que serd profijamente selladal, El cante anterior serd redondeado y sobresaldra del plamo
del murg un minimo de 1.5om. Las piezas que resultaran de tamafio menor gue el necesario seran
rechazadas v ningdn relleno con otro material o mezcla serd aceptado. Cuande i3 forma, dimension o
disposicidn de las piezas exijan el emples de cortes, stos 52 ejecutardn a maquina, logrando un
cantacta perfecto con los muros o marcas de los vanos, La Contratista presentard las muestras de los
materiales para su aprobacion antes de proceder & colocarlos en cbra.

En pisos exteriores, se deberdn construlr cordones de borde con el material, las dimensianes

y la terminacidn consignadas en planos v planillas de Proyecto. Todas las especificaciones y

aclaraciones respecto a los cordones deberdn presentarse en los detalles del Proyecto Ejecutivo

Lo aprobada. Su precio se entenderd induido en el precio cotizado para los solados, salva que se
encuantre desglosado en un tem aparte.

La Inspeccion padra rechezar los salados que no reunan las condiciones antedichas, siendo
responsahilidad exclusiva de la Contratista su reposicién parcial o total. La Contratista deberd
camprender en cada precio unitario la pravisian, ejecucion y/o montaje del solade ¢ inclulr todas las
incidencias referidas al misma {sebeccidn de piezas, trabajos de terminacion, cortes, ajustes, etc.), sin
lugar a reclama de adicional algunao.

11.1 M5S0 DE LOSETA GRAMITICA

En los lugares indicados en los planos o segln lo indique |a Inspeccidn de Obra, se colocardn
losetas graniticas de caracteristicas, coleres y dimensiones idénticas a fas existentes. Las losetas serdn
de primera marca vy calidad (marca Blanging o calidad superior), de granulometria superfina v deberin
cumplir con lo establecida en la norma IRAM a los 60 dias de haber sido fabricados. Serdn
perfectamente planas, lisas, de color uniforme, suaves al tacte en la parte superior, de aristas
rectilineas, vivas y a 307 sin mallas ni rebabas, El espesor no sera inferfar a 25mm con una tolerancia

L de 1mm en cualguiera de las 3 dimensiones, Las losetas deberdn tener impresa én su cara posterfar su
marca de fabrica. Mo se admitirdn losetas gue tengan la capa de desgaste menor & >mm. El color de
las piezas a colocar serd el especificade an los planos de Proyecto, o el que designe |a [nspaccidn de
Obre, s2pin las reglamentaciones vigentes,

El martera ce asiento, deberd ser el que fabrica la marca Blangino (o de calidad similar a
superior] para tales losetas, Se respetardn todas las indicaciones técnicas y sugerencias que especifica
gl fabricante para la instalacidn en obra de diches productos. En la colocacion el niveladao y afineado
serdn raalizados a cordel y se emplearan separadores plasticos especiales, clavos o alambres de 2mm
entre piezas para dar uniformidad a las juntas.

El piso colocado se mantendra humedecido de forma suave durante las primeras 24 horas v
antes de las 48 haras se ejecutara un barrida con pasting del eolar correspandiente, culdando que ésta
panatra lo suficiante en lac juntas, para lograr un perfecto sellado. La Inspeccidn podra efactuar tadas
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las werificaciones gue considere pertinentes para comprobar |z correcta ejecucién de la tarea
encomendada, pudiendo solicitar que s8 vueblva 3 realizar el trabajo en caso de requerirlo.

Se computard y certificard por metro cuadrado (m?) de salada terminado v se deberd incluir
todos los elermentos necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos, aun cuando los
mismas no estuviesen especificamente solictados.,

11.2 PISO DE CEMENTO ALISADO O RODILLADO O PEINADO, INLCUIDD RELLEND DE JUNTAS

Sobre una base perfectamente limpia y nivelada, se extenderd una primera capa de mortero
tipo L de 2,5cm de espesor, coma minimo. Este mortera se colocard en pafios, coma maximo, de 9m*
de superficie, separados por juntas de dilatacidn de lcm de espesor. Dichas juntas se colocarin
perfectamente alineadas v en cuadrado con elementos de fijacion que aseguren su posicion. Sobre la
capa de morbera v antes de su fragie, se ejecutard un enlucido con mértere tipa B de Smm de espesor
rminima. El mortera se amasara can consistendia semiseca v una ver calocado se e cormprimird y alisara
hasta que el agua comience a refluir en la superficie, |

El mortero se amasard con consistencia semiseca y una vez colocado s comprimird v afisara
hasta gue el apua comiznce a refluir en la superficie. Después de nivelada y una vez que adguiera la
resistencia necesaria, se aplicara cemento puro a cuchara o llana v se terminara alisada, rodillada, o
peinada, sepun las indicaciones de planas v planilizs de Provecto. Transcurridas & horas de ejecutada,
se regard abundantemente y se mantendra humedecido durante 7 dias a fin de hacer el curado y evitar
fisuras.

Las juntas de dilatacidn serdn determinadas, segun situacian, par el Inspector y en todos los
perimetros de elementas rigidos. Estas se rellenaran con sellador elstico de poliuretana, tipo "Sikaflex
103 Floor” o calidad similar o superior, para una correcta dilatacidn de los panos.

Cuando asi se especifique, se adicionard colorante al mortero, ofrecienda la superfice
terminada una coloracidn uniforme, sin manchas ni aurealas, De igual manera, se agregardn los
productos especiales indicados en la documentacion grafica correspondiente (ligantes, fibras,
endurecedores, etc.). Los solados exteriores de cemento debardn tener una pendiente de 1% hacia
bocas de desagle o perimetra externa.

En aguellos lugares que &l piso de camento peinade se haya desprendido o demolido v s
debera reparar, se limpiara perfectamente la superficie. Luego, se re-acondionara la misma para que
el arreglo realizado quede de forma Integrada a la superficie existente, y se reallzard de la misma farma
descripta anteriammente,

Se comautard v certificard por metra cuadrado (m®) de salado terminado Incluyéndase en el
precio materiales, equipo, mano de obra, ¥ todo cuanto fugse necesario para dejar correctamente
ejecutada la unidad del item de scuerdo a las anteriores prescripciones v a total satisfaccidn de 13
Irspeccidn.
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12 Z0CALOS

12.1 ZOCALO PREMOLDEADGS DE H*

Segun Proyecto, se colocaran para la ejecucian de los bordes de canfinamienta, zdcalos
premaldeados de hormigdn. Dicho efemento debe construirse antes da |3 colocacidn del solade. Sus
dimensiones serdn aproximadamente 0.10mx0. 20m y tendran un largo variable segun indicacionas /o
maldes del Fabricante en coordinacidn con Inspeccidn,

Serespetardn todas [as indicacionas enicas v sugerencias que aspecifica ol Fabricante parala
instalacién en cbra de dichos productos. Deberé respetarse lo indicado en los planos de detalles
correspendientes, Serdn colocados prolijamente, bien aplomados v conservaran una linea recta. Para
esguinas y cunvas excepcionales s& contara con moldes pensadas para estos Casos,

Lz Inspeccion podra efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para
comprobar la correcta ejecuclon de la tarea encomendada, pudiendo solicitar que se vuelva a rezlizar
el trabajo en caso de requerisla.

o’ Se computard y certificara por metro lingal (ml) de 2o0calo colocado y se debera incluir todos
los elementos necesarios para la compleia v correcta reallzackdn de los trabajos, aun cuando kos
mismas no estuviesen especificamente solicitadas,

12.2 CORDOM DE HORMIGON

Se construirdn en donde se indigue en los plancs de Provecto vy en todos 1os bordes donde sea
necesario, cordones de hormigon de dimensiones como seindican en los planos.

La cuantia de hierro se definird en el Proyecta Ejecutivo que debera contar con 13 aprobacion
de bz Inspeccidn, Se utilizardn barras de hierro enteras donde sea posible v cuando se deban afadir
dos barras, se salapara como minimo 1,00m. La dosificacian del harmigdn serd agquella calculada v
propuesta por la Contratista y aprobada por la Inspeccidn de Obra, Se utilizardn materiales de primera
calldad. Las cordones serdn Inspeccidnados v aprobados por la Inspaccidn, pudiendo ordenar |a
demalicidn de aguellos tramos gue o consicderara adecuados.

Los meldas seran metdlicos o de madera perfectamente cepillada. La cara superior se

L terminard perfectamente con fratds metdlico, La superficie de terminacidn de todas las caras serd

plana ¥ prolija. De scuerdo a lo especificade vy 2 lo cbservado por la Inspeccidn, se realizard de
harmigdn wisto o se terminara revocadao.

Lz Contratista es responsable de las tcnicas y de |a calidad de cada uno de los materiales que
emplee. En el momento de su utilizacién todos los materiales deberan cumplir las condiciones que
permitieron su sceptacian. En caso de gue la Contratista desee cambiar los materiales, debera solicitar
la aprobacién de los mismos a la Inspeccign de Obra,

Los cordanes podrén ser también premoldeadaos previa aprobacion de la Inspeceion de Obra.
En es0s casos, la Contratista debera proveer todos los materiales, equipos y mano de obra necesaria
para lainstalacidn de dichos cordones, 5e respetardn siempre [as caracteristicas y especificaciones de
Provecto, agquellas expreszdas en este Pliego v fas deg_gngl:las por las normativas vigentes,
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e computard y certificara por metro lineal (mil} de corddn construlca, de acuerdo a las normas

establecidas v a total satisfaccidn de la Inspeccian.

13 PINTURAS
MORMAS GENERALES

Todas las superficies de muras, cielorrasos, carpinterias, etc., que deban ser terminadas con la
aplicacidn de pintura responderin a las indicaciones sobre tipa, color, etc., Que para cada caso
particular determinan las planos y/o planillas de lacales correspondientes. Todos los materiales a
emplear serdan de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica

Los trabajos se realizaran de acuerdo a fas reglas de arte, debierdo en todos los casos limpiar
las superficies para que quedern perfectarnente libres de manchas, dxido, ete., lijdndolas prolijamente
v prepardndolas para recibir la pintura. Los defectos que se pudiera presentar en cualguier superficie
seran corregidos antes de proceder a pintaras, no se admitird el empieo de pintura espesa para tapar
poras, grietas, ete,

La Contratista notificard 2 |2 Inspeccidn sin excepcidn cuande vaya a aplicar cada manc de
pirtura, Coma regla general salva las excepcionss que s2 determinaran en cada caso y por escrito, se
dara la dltima mano despuds qua todas les rubros gue entran en a8 canstruccdn, hayan dado fira su
trabajo. Mo se aplicard ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48
horas para su secado, salvo 2l caso de utllizackin de esmaltes o barnices sintéticos v pintura vinilica
para las cuales puede e pericdo reducirse a 24 horas,

Las pinturas serdn de primerz calidad y de calidades v tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiendo sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. La Coniratista entregard
muestras a |a Inspeccidn para su eleccion y aprobacion. Las productas que [leguen a [a obra vendran
@n sus envases originales, cerrados. Estos serdn comprobados por la Inspeccidn, quien podra requerir
de la Contratista y a su exclusivo costa, todos los ensayos gue sean necesaros para verificar [a calidad
de los materiales. En todos los casos, para ka preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se
deberzn respetar las indicaciones del fabricante,

El no cumplimiento de lo establecido en el presente Pliega y en especial lo que refiere a |a
notificacion de |2 Inspeceidn de Obra referente a la previa aplicacidn de cada mang de pintura, serd
mative suficiente de rechazo. Previo a la aplicacidn de una mano de pintura, se deberz efectuar un
recorrido general a las superficies salvando con masilla o enduids toda irregularidad,

Antes de dar principio al pintado, se deberd efectuar el barrido de los locales 2 pintar,
debiendose praservar los plsas, umbrales, con lonas, arpillera, que la Contratista proveera a tal fin. No
s¢ aplicaran blogueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo ¥ grasa. 5& deberdn dar
[ cantliagi_d-e manosguese requiera gnﬂdaﬁam para un perfecto acabado, & juicio de la Inspeccidn.
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La Contratista corregird los defectos que presentan las superficies o Juntes antes de proceder al
pintada.

Ademas, se deberdn tomar las precauciones indispensabies a fin de preservar las obras de
polvo o lluviz, debiends 2l misma tiempo evitar que se cierren las puertas v ventanas antes de qgue |a
pintura se hava secado por completo, Serd indispensable para la aprobacion de los trabajos, gue estos
tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas.

Los materiales a emplear serdn entodos los casos de grimera calidad y marca reconacida tipo
Aloa o Sherwin Williamz o equivalente en calidad y prestaciones. Los tonos de los oolores de las
pinturas a utilizar seran elegidos a través del Sisterna Integral Computarizado de color, cuando
carresponda,

13.1 PINTURA AL LATEX PARA EXTERIORES

Segin indicaciones de Proyects, los muras exteriores s& pintaran con pintura al [3tex para
L exteriores. Estos serdn previamente lavados con una solucidn de dcido clorhidrice v agua en
praporcign 1:10 y despugs s¢ enjuagardn con 2gua limpéa en forma zbundante.

Donde & constate o sospeche ls presencia de hongos, 3= lavard el sector con una solucién de
detergents v agua, lavando despuds prafijamente con agua pura. posteriormente se aplicard con pincel
ina solucidn compuesta de una parte de fungicida tipo Alba o superior calidad v diez partes de agua,
Iina ver bien secados los paramentos, estaran en condicionas de racibir |3 pintura

Primeramente, 5¢ dard un a mane de fijador tipe Alka o superior calided hasta cubrir
perfectamente, y posteriormente se aplicaran 2 (dos) manos de pintura de la base de latex vinllico
para exterior tipo Albalatex o superior calidad, La primera mano serd 2 pincel v la segunda a rodilla,

5¢ computard v certificard de manera global (gl) a totalidad del item, conforme a Provecta,
medida en obra v aprobada por la Inspecoon.

13.2 PINTURA EPOXICA

& Seguln indicaciones de Provecto, todas 1as estructuras v piezas nuevas y existentes designadas
por Proyecto, seran pintadas con esmalte epoxico. En primer lugar, s2 realizard unz limpieza perfecta
y desengrase de sus superfiche v luego se aplicard 1a pintura con la cantidad de manos necesarias para
su correcta finalizacidn. Las pinturas a utilizar seran siempre de primera marca vy calidad y especficas
para la superficies a pintar.

Se computara y certificara de manera global (gl] la totalidad del item, conforme a Pravecto,
rredida en abra v aprobada por la Inspeccicn.
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14 |NSTALACION ELECTRICA

14.1 INSTALACION ELECTRICA PARA TOTEM

A. NOBMAS GENERALES
El presente Pliego tiene por objeto dar |os lineamientos v pardmetros para la provisidn de
materiales v mano de obra para [a ejecucidn de los trabajos de instalacidn eléctriza.

Al Obligaciones, reglamentaciones y parmisos

La Contratista deberd prowveer, ademas de los materizles y partes integrantes de las
instalaciones, todos aguellos trabsjos y elementos gue, aunque no se detallen o indiquen
expresamente en los Pliegos, planos v esquemas formen parte de las mismas o sean necesarios para
sU correcta terminacion, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento a maximo
rendimiente, Asi tambidn estd obligada por todos los gastos que se originen en concepto de
transportas, Inspecciones, pruebas y demas erogadones. La Contratista debera gestionar la conexicn
de energia eléctrica v realizar las tramitaciones necesarnas ante el ente correspondients, Deberad
cumplir todas los requisitos gue &ste exija y gjecutar todos los trabajos gue impligue la correcta
conexign, con el objeto de dejar la instalzcion en perfecto funcionamientn, La selicitud de servicio
eléctrico al ente prestatario deberd efectearse al comenzar la obra (a tal efecto se le presentard la
carga eléctrica necesaria al ente), Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacion a
conformidad de las autoridades que corresponda.

Ademas de Iz ejecucidn de las tareas y provisiones especificas de las instalaciones eléctricas,
la Contratista debera incluir las adecuaciones que deban efectuarse para cumplimentar debidamente
con las exigencias lepales, reglamentarizs, normas v disposiciones téenicas aplicables, aun cuanda na
estuviesen perfactamente explicitas en los planos v/ o especificaciones técnicas y/ o aun cuando no se
encuantren previstas en el anteProvecto de licicacidn v deban ser corregidos.

La Contratista deberd designar un profesional matriculado v registrada, con antecedentes
Idoneidad a plena satisfaccion de la Inspeccidn de Obra, Este actuard con el cardcter de representante
técnico de la Contratista ejerciendo el control permanente de Iz gjecucidn v el cumplimiento de los
aspectos téenicos, reglamentarios, legales v administrativos, que rijan para la actividad. La Contratista
¥ 3 representante téonico, deberén asumir en forma mancomunads v selidaria |z responsabilidad del
cumplimiente de las normas, reglamentos y disposiciones, con el cardcter de proyectista y ejecutor de
las instalaciones elctricas, -~

La existencia de un pracalculo v dimensionamiento adoptado, no eximird a la Contratista de
realizar la verificacidn o un nuevo cdlculo de los mismos v de su responsabllidad en forma integral v
directa por el perfecto funcianamienta de |z instalacidn, ni le darén dereche a reclama alguno en casa
que fuese necesario introducir modificaciones por razomes reglamentarias, funcionales, de
canstruccian, de seguridad u otras.

A2, Inspecciones
Estas Inspeccidnes serdn solicitadas por el Contratista con 5 (cinca) dizs de anticipacidn como
minimao en los sigulentes casos, ademas de las que a su exclusive julcio disponga realizar |3 Inspeccidn
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a] Ala llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste caon
respecto a las musstras aprobadas.

b} Antes de realizar el harmigonado para permitir [a Inspeccidén de todas fas instalaciones
que guedaran ocultas para la aprobacion previa de las mismas.

t} Al terminarse la Instalacién de caferias, zanjas, cajas, y gabinetes, y cada vez que
surjan dudas sobre |3 posicidn o recorrdao de cajas, conductos, zanjas, ete.

dj Al momentode |3 construccian o recepclon de cada tablera y previe a sumontaje en
la obra,

2} Luego de pasados los conductores v anies de efectuar su conexidn a los distintos
consumos vy tableros. Espacial atencian se debera tener con los cables de alimentacian
a los distintos tableras,

fl Al terminarse fa instalacidn v previo a fas pruebas que se detallan a continuacidn.

A3, Pruebas

Todas las pruebas v/a ensayves se realizardn, salve indicacidn en contraria o previa notificacian,
en presencia de la Inspeccion de Obra, Todos los instrumentos v aparatos a utilizar en las pruebas,
tales comao Megahdmetros, Telurimetros, Luwdmetros, etc., deben ser calibrados perigdicamente,
siendo obligatoria [a presentacidn @ la Inspecclén de- Obra, de los certificados de contraste
correspondientes con una antigliedad no mayor a & meses v en perfecto estado de funcionamiento.
En las etapas que correspandan se efectuaran las siguientes pruebas:

a) Inspeccidn \Visual vy de Operacidn; S& verificard que todas las Instalaciones se
encuentren en perfecto estado y realizadas de scuerda a las reglamentaciones
indicadas, 52 efectuaran pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la
instalacién, que se realizardn primeraments sin tension principal, para wverificar
blogueas, controles, ete. y luggo con tensian, sienda imprascndible contara talfin con
las ourvas de selectividad de protecciones para su verificacidn, asi como la protescian
de marcha de motores, ¢ verlficard que los dispositives de maniobra eperen
normalmente ¥ se encuentren instalados /' montados de acuerdo con las

< especificacionas indicadas en este JOCUMENTD,

b] Continuidad. Se wverificara gue los conductares no se hayan cortado durante su
instalacidn v gue las caferias v cajas tengan continuidad metdlica para su puesta a
tizrra. Este ensayo s realiza can un dhmetro [también lamado multimetra) de tension
menor a 12 V., con una corriente superiora 0,2 A, Se debe verificar que, colacanda las
puntas de prueba de dicho instrumento, en ambos extremos del circulto a medir, la
lectura sea cero.

c] Aislamients; Cuande corresponda, la Contratista presentard a la Inspaccidn de Obra
una planifla de aislamiento de todos los ramales y circuitos, verificandose en el acto de
ia recepcion provisoria, un mirimo del 5% de los valores consignados a eleccidn de la
Inspeccidn de Obra, 5erd causa de rechazo una dispersiaon mayor al 5% en menos de
los valores consignados a continuacicon:
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-300kD para cualguier conductar can respecta a tierra del mismo ramal o circuito,
exceptuando el conductor de prateccidn.

-1 ML} para conductores entre si de un misma ramal o circuitg,

d} Rigidez Dieléctrica: 5e realizara este ensayo a frecuencia industrial y con una tension
de 2 veces Ia asignada mads 1000Y durante 1 {un) minuig,

g} Resistencia de Puesta a Tierra: La medicidn de |la resistencia de puesta a tiarra se
efectuard de acuerdo a la norma IRAM correspondiente. Debe comprobarse gue la
resistencia con respecto a tierra del conjunto no supere los 5 Ghms.,

El personal calificado, los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serdn
pravistos por la Contratista. Estos ensayos no eximirdn al Contratista de su responsabilidad en caso de
functonamiento defectucsa de 1as instalaciones, siendo su obligacicn efectuar cuaiguier reparacién o
madificacian durante el periods de garantia gue se estipule; esta obligacidn alcanza a deficlencizs
derivadas de viclos de los materiales, inadecuada colocacén o defectuosa mano de obra,

A4, Muestras
Con anterloridad a la Inlciacién de los trabajos, la Contratista debera presemtar:

a] Muestras completas de cada material v elementos a utilizar, para consideracién v
aprobacidn de la Inspeccian de Obra.

b} En todos los casos |3 sprobacidn serd provisoria v sujeta al resultado que se obienga
en las pruebas después de instalada.

¢} Todo material v equipo que se emplee en |z obra deberd ser aprobado por |3
Inspeccitn. La comprobacidn del incumplimiento de este requisiba bastard para obligar
ala Contratista, al retiro de los materiales y equipos carrespondientes sin gque tuviera
derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocacidn, remocidn o de reparacion
que tuvieran lugar.

d}  Las muestras deberdn ser presentadas en un muestranio tpo tablera,

A5, Documentacicn

La Contratista entregarad a la Inspeccidén de Obra, para su aprobacién, dentra del tiempa
astipulada luege de firmads &l contrato, 2 (das) jusgos de copias en escala 1:50 con el total de las
instalaciones eléctricas debidamente zcotadas, como asi tambieén de los planos de detalle en escala
1:25 necesanos o requerides, Todos fos plarnos a presentar deberdn estar firmados por un profesional
matriculado con incumbencias especificas en instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo indicado
precedentements, Lz aprobacion de esta documentacidn sera requisito parala aprobacion del primer
certificado de obra. La Contratista deberd presentar una Memaoria Técnica gue desarralle
minuciosamente todas los aspectas inherentes a la instalzcidn, La documentacidn minima que deberé
entregar la Contratisia constara de;

= Esquemas unifilares, funcionales, planillas de bornera pilote para cada tablerg,

trifilares, tetrafilares v to pugrériﬂscyandn seg expresamente indicada.
Y o Tl ) /
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= Planos de planta independiente: para iluminacion v canalizaciones de cormentes
debiles (baja tenskan], puestas a tierra, eto.

= Planos de recorrido de las caneras v tendidos subterrdneos, indicando para estos
Uitimos, distancias a paredes, arboles o cualguier otro limite gue se considere
representativo de la ublcacidn topoldgica.

#  Diagrama de blogue de las instalaclones.

& Planillas de cables v de interconexidn de borneras de comando.
& Caleulo de bareas de tableras, de conductas de barras.

# Caleulo de fa seccidn de las cables segin reglamenta.

» Coordinacidn de protecciones v selectividad.

= Datalles tipicos de montajs.

s Junto alaingenieria de detalle se deberdn indicar los pases necesarios en el harmigdn
y las bazes de los equipas que seran ejecutadas por |a obra civil.

+  Plan de trabajo con secuencla de tareas v tiempos de corte de energia, en caso de ser
necesarios, para realizar los trabajos en los distintos tableras.

* Catdlogos con marca, modelo, caracteristicas v datos garantizados por el fabricante de
cables, interruptares, seccionadores, fusibles, termomagnéticas, gablnetes v todo otro
equipa a instalar.

La aprobacion por parte de |s Inspeccidn de Obra de los planos no exime a la Cantratista de su
responsabilidad por el cumplimiento de los Pliegos de Especificaclones Téonicas v los planos de
Prowecto, su obligacidn de coordinar sus trabajos con los demés gremios, evitando conflictos atrabajos
superpusstos o incompletos.

Durante &l transcurse de la obra, la Contratista, mantendrd al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias v ordenadas que surjan de |3 elecuckin de a5 tareas indicanda a revisidn,
fecha v cancepto de cada modificacion, debiendo lograr [a aprobacidn para la construccidn, en cada

L revisidn. Una wver terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba
confeccionar para aprobacidn de las autoridades, |a Contratista deberd entregar a la Inspeccion de
Obra, tods la documentacicn impresa firmada por el representante técnico de la Contratista, v 5e
deberdn entregar la misma documentacidn digitalizada en soporte fisico [Pen Drive / CD ROM [/ Disco
gxterno o similar] em versidn editable v en POF. Los planos conforme & obra son elementos
indizpensables para la sprabacidn del ditimo certificada de avance de abra.

A&, Garantias

La Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamienta v garantizara
las mismas por el término establecido en el periodo de garantia de la obra, a partir de |3 recepeidn
proviseria de las tareas, subsanando durante ase lapsa, y sin. ; todo tipe de defecto de materiales
ovicios de la instalacidn realizada. AL
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AT, Sepuros
La Comtratista tendrd todo su personal asegurado contra accidentas de trabajo, v debera

presentar fotocopia de la paliza antes del comienzs de l2s obras,

B. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES

Las instalaciones descriptas a continuacian deberan ser ejecutadas a fines de dejar el conjunto
¥ todas fus partes en funcionamiento. Seguirdn todas las normas ¥ reglamentacionsgs
correspondientes. Toda |z instalacion v cads una de sus partes se montardn de farma correcta y prolfija,
wose incluirdn todos log trabajos requeridos parz su colocacidn yw puesta an funcionamiento. Las
caracteristicas gue se detallan para los materiales son de cardcter genaral, debiendo la Contratista
adjuntar una planilla de caracteristicas mecanicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de
datos garantizados, pudienda 1a Inspeccitn de Obra pedir el ensavo de cualguier material o aparatoy
rechazar todo aguello gue no cumpla con los datos garantizados. La opcion de "equivalents” o
“similar” deberz ser consultada a la Inspeccidn de Obra. Los equipos fabricades en el pars, bajo lcencia
a aquellas cuya realizacidn no es habitual o factible en fabrica, deberan presentar protocolos de
ensayns de slementos fabricados en el pals, v en fecha reciente, no siendo vilidos los protatinos de
los modelos originales o de los prototipos fabricados en acasion de atargarse [a licencia,

B.l. Caralizaciones

Todas los extremas de caferia seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados,
roscados y unidas por cuplas o con conectores a enchufe con fijacidn @ tomillo. Las curvas seran
realizadas mediante accesorios especificas, curvas comerciales del mismae material v didmetro del
cafio, v nunca se ukilizard caflo corrugado para este fin, En caso que entre boca y boca existan dos o
mas curvas se colocard una camara de conexidn entre ellss. Las canerias serdn continuas entre cajas
de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase v se fijaran a las cajas en todos los casos con conectores
de fijacidn por tarnillo, &n forma tal que el sistema ses eléciricaments continuo &n tada su extension,
Todos los extremos de cafierias serdn adecuadamente taponados, & fin de evitar entrada de materiales
extrafins duranta la construccdn. Todos los tramos de un sstema, incluidos gabinetes y cajas de pase,
deberdn estar colocados antes de pasar los conductares.

B.l.1. Canerias embutidas

S entiende por cafierias embutidas a aguellas cuyo tendido se realiza en el Interior de muras,
cielorrasas y canales téenicas, no 3 la Intemperie. Serdn del tipo semipesada de hierro negro, salvo
indicacidn contraria. Entre cajas, las caferias embutidas se colocardn en linea recta o con curvas
suaves,

B.1.2. Cafierias exteriores a la vista
Se entiande por cafierias exteriores a |a vista a aquellas que 52 instalen fuera de muras, pero
no a la intemperie. Las cafierias exteriores, serdn asegurados a la estructura a distancias no mayares
de 1,50m v en cada codo v al final de cada tirdn recto que llega a una caja. Para ello, se utilizaran rieles
v grapas "C", en hierro galvanizado. Los tirenes horizontales v verticales de caferla, se sujetardn con
abrazaderas conforme a normas, o abrazaderas de un solo agujero de hierrgmaleable, en ambos casos
con silleta de maontaje para sgpararlos de |a pared. 5ila estructurz es losa, viga o calumna de harmigaon
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sarén fijadas con brocas autoexpansibles, De ser en paredes seran con tarugos plasticos, con tornillos
galvanizados tipo parker.
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S2 deberd tener especial cuidado con la fijacién de fos tirones verticales a fin de evitar
esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serdn realizados en material duradero. 50 son de
hierra deberd ser cadmiados o galvanizados en caliente, v si se adopta el plastico serdn de nyvlan o
similar, Todas [as caferias exteriores a la vista serdn pintadas con esmalte sintético, del color sefalado
en el Provecto v/o aguel indicade por Iz Inspeccidn de Obra, previa limpleza del cafio,

B.1.3. Canerias a la intemperie

En estos casos y donde s indique expresaments, log caflos serdn del tips pesadn, de hierra
galvanizade en caliente, con medidas minima %", salvo especificacion contraria. Para cafierias que
vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, serdn de polivinile de clorura con
unlones realizadas con cupla roscada o con cementio y solvente especial, Cuando vayan bajo tierra se
colocardn en medio de una masa de hormigdn pobre, debiendo tener camaras de pase v tiro cada 30m.

Todas las cafierias exteriores (a la intemperie o no) se colocardn paralelas o en angulo recto a
Ias lineas de edificacidn o de |a calzada segun se establezca por Provecto. En caso de ser horlzontales,
por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos, serdn perfectamente grapadas cada 1,5m,
utilizando rieles v grapas en hierre galvanizado. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con
alambre para iz fijacidn de los cafios. Los accesorios (curvas, tes, eto.) seran estancos de fundicidn de
AL Se evitardn los cruces de cafierfas.

EB.1.4. Canalizaciones subterraneas

Para canalizacidn subterrinea, se empleardn cafios de PVC de 3.2mm de espesor y LL0mm de
dizmeatra. Estos cafios se colocaran en zanjas de una profundidad que permita un nivel de tapads
minima de 0.45m, previa ejecucidn de cama de Scm de espesor v recubrimiento del caflo con arena.
52 debera realizar sobre 3 caferla una protecclén mecanica, gue debera ser realizada colocanda uma
hilada de ladrillos tramsversales. Finalmente, las zanjas se recubrircdn de tierra compactandola
cormvenientemeante & los efectos de restituir o mejor posiole e superficie del terrena. En ks tendidos
subterrdaneos en aspacios abiertos serd necasario tender por sobre la capa de ladriflos v a 0.30m de
esta un polistieno de 0,20m de ancho de color rojo con vnag inscripoian: “Peligro cable con tensign”,
con la finalidad de indicar a maquinistas v personal de excavaciones esa existencia.

Cuandn 52 deban instalar varios cables en una misma zanja, deberdn respetarse |25 distancias
minimas entre elios segln indican las normas y (3 proteccidn superior cubrird el total del drea ocupada.
Estas zanjas se cubrirdn de igual manera ya indicada, colocando [a cinta plistica indicadora v tierra, En
los cruces de weredas, caminos, senderas, pavimenbos, asl como en |3 entrada del edificlo los
conductores serdn alojados en cafos camisa de PVC reforzado de acuerdo a lo indicado 2n dos
reglamentos a fin de parmitir su remoacida sin roturas de las construcciones, En los extremos de estos
cafins-camisa deberin preverse camaras de Inspeccion.

B.1.5. Cajas de pase v de derivacidn

Las cajas de pase vy derivacidn, serdn de medidas apropiadas a los cafos v conductores que
lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas de forma tal que los conductores en su interior tengan
um radie de curvatura no menor gue 2l fijada por reglamentacidn para los cafios que deban alojarios.
Para tirones rectos la lengitud minima serd no Inferior a 6 veces el didmetro del mayor caflo gue llegus
@ la caja. El espesar de la chapa sera de 1.6mm para Eaja!ﬂ:lihasl:a 20x20 crm; 2mmi hasta 40em y para
mayares dimensiones serdn de mayor espesar a Efm_ﬁﬁféﬁrjamente reforzadas con hierro perfilada,
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segin indicaciones de Proyecto. Las tapas seran protegidas contra oxidacian, mediante zincado o
pintura anticorrasiva. Las tapas cerrarén correctamente, llevando los tornillos en ndmera v didmetro
que aseguran el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorne, & fin de evitar dificuitades
da colacacion.

B.4. Cableada

La totalidad de los conductores seran de cobre electrolitico de alta purezay la seccidn minima
2 utilizar serd de 4mm? para lineas principales, Z.5mm? para lineas seccionales y 2.5mm? para lineas
de circuitos para usos espaciales vy o conexion fija. En general, no 52 permitird seccign de conductor
menar ad 5mm? La seccidn minima del conductor verde-amarillo de puesta a therra, también serd de
2.5mm?. Siempre gue la lengitud de kos rollos o bobinas lo permita, los ramales y crcuitos no
contendrdn empalmes, que na sean los de derivacidin.

Leran provistos en obra en envaltura de origen, na permitiéndose el uso de remanentes de
otras obras o de rollos incompletos. Los conductores se pasarin en las cafierias recién cuando se
encuentren perfectamente secos los revogues, ¥y previo sondeado de las cafierias, para eliminar el agua
que pudlera existir de condensacidn o gue hubiera quedado del colado del hormlgdn o salpicado de
las paredes. El manipuleo y la colocacidn serd efectuada en forma aproplada, usando dnicaments
lubricantes aprobadas, pudiendao exigir |2 Inspecdan de Obra gue se regonga todo cable gque presents
signos de wiolencla o mal trato. Todos los conductores serdn conectados a los tableros v/ o aparatos
de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocadeés a presidn mediants
herramientas apropiadas, aseguranda un efective contacte de todos los alambres v en forma tal gue
neo gfrezean peligro de aflojarse porvibracidn o tensiones de bajo servicle normal,

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran unicamente en las cajas
de paso mediants conectores preaisladas colocados a presidn que aseguren una junta de resistancia
minima. En ningon caso, las uniones o derivaciones serdn aisladas con una cinta de PVYC en forma de
abtener un alslamlento eguivalente al ariginal de fébrica. 52 debe analizar en cada clreulto secckdn ¥
tantidad de conductorss que portard el conductar,

Los conductores de los diferentes circuitos deberdn ser identificados, en cada caja de zalida,
con anilles numeradares. En todos los casos, los conductares no deberén ocupar mads del 35% de @

superficie interior del cano que los contenga. Para los corductores de alimentacién coma para los £

cableades en los distintos tableres y circuitos, se mantendran los siguientzs colares parz el
alslamiento:

# Faze R: color marrgn

» Fase 5 color negro

s Fase T color rajo

s  MNeutro: color celeste
* Retornos: color blanco

# Proteccion: bicolor verde-amarillo
LT TR
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Todos kos cables tanto de colocacian en cafierias como de colocacion expuesta, para conaxian
a tierra de artefactos v tomacorrientes y cableados subterraneos, cumplirdn can las normas IRAM
correspondientes, Estas, asegurardn sus tensiones nominales, tensiones de servicio, |a no-propagacion
de incendios, € indice de oxigena, maxima temperatura, entre otras. Jueds expreszmenta prohibida
la utilizacidn de cables tipo TPR, En ningdn casa se-admitird la wiilizacién de conductores de proteccidn
desnudos

B.5, Puesta a tierra

La toma 3 tierra estd formads por |3 totzlidad de los dispositivas que permiten wincular
galvinicamente con tierra 2l conducter de proteccion. El emplazamienta de |3 toma de tierra podrd
realizarse mediante electrodos, dispersores, placas, cables o alambres cuya configuracion y materiales
deberan cumpfir con fas normas IRAM correspondientas,

Las jabalinas de puesta tierra deben ir en todos los cazos en terrenc natural [no caliza) con su

carrespondiente camara de |nspeccion de hierro fundido. Se admitird jabalina tipo Copperweld,

b hincada mediante martineta con sufridera y rematada en una camara de Inspeccion en fundicidan

encamisada pordentro con cafio de PVYC en un tramo de 250mm por debajo de la misma, donde se

conectard el conductor de proteccidn por medio de soldadura cupro-alumine-térmica. Se recamienda

imstalar la torma de fierra en un lugar prdximo al tablero en lo posible menor a 2m. El conductor de

proteccitn que vinculard la toma de tierra respondera a las normas IRAM carrespandientes {en cuanto

a su fabricacidn y ensayos, & la na-propagacion de incendio, a la temperatura maxima en & conductor,

color verdefamarille, seccidn no manar a la de los conductores ackivas de mayer calibre asodados a la
instalacian y tensidn de servicial.

El tendida padra realizarse por cafierla o handeja meatalica respetando s condiciones de
seguridad asociadas al lugar de emplazamiento v se rematard mediante terminal a comprasion enuna
bornera unipolar instalada para tal efecto, Ls totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes,
tableras, cajas de paso, bandejas porta cables, equipos, ete. y demas componentes metdlicos que
normaimente no estan bajo tensien, deberan ser conectados a tierra en forma independiente del
rreutra de la instalackdn, mediante conductores de proteccidn, Las conexiones se realizardn partiendo
de una bornera tipo peine, solidaria con la indicada anteriormente, donde se conectardan mediante
terminales, adecuados conductoses de proteccidén gue winculardn a ésta con los efermentos arriba

L mercionadas. La conexidn de las caferias, cajas, bandejas, v en general todas las canalizaciones
metilicas se conectardn a un dnica conductor de proteccidn, los tomacarrientes o otro conductor de
prateccidn, independiente y distinto del anterior, correspondiente al circuita de tomas v de la misma
manera las luminarlias se conectaran a ofra conductor de proteccion también independienie vy
corraspandiente al circuito de iluminacian,

En todas los casos se deberd verlficar la sollcitacidn a la corriente de carto circulto segln
reglamienta, La Contratista deberd verificar ef valor de [a resistencia de dispersidn a tierra del conjunts,
85 decr en todos los puntos factibles de quedar bajo tensidn (canos, cajas, bandejas, etc.).
Garantizando en todos (05 casos una tensidn de contacto inferbor a 12 (doce) Vaolts con una maxima
exposicidn en tiempo de 30 milissgundos. En caso de na lograrse este valor, se pondrad conectar en
paralela el numero neceiana de electrodos dispersores a fin de alcanzar el valor establecide en el
présente documents, unidas entre sl par un canductor de Cu de 50mm? v enterrado 3 6B0mm de
profundidad, separades a una distancia tal que no pro Anterferencias entre si mismes, La

Marceha T, de Alvear 120+ 10° Pisg | +54 0351 4285800 o T : ;
waiw cordoha gob. s e = o




iy

Direccion de i _
Secretana de ] BRDY Munle Rdod

Arguitectura % Fhe unicipalica
ki Y ':"-_'\:_'i._:h de Cordeba

separacion minima de jabalinas que e suele emplear para tal fin es de 2,5 ¥ ¢l largo de jabalina
utilizada.

S8 pjecutardn dos sistemas de puesta a tierra, uno denominado de servicio v otra de
proteccion. Cercano al gabinete del medidor se instalard el sist=ma de puesta a tierra de senvicio,
cumplienda con lo indicade en estas especificaciones, conectando en un unico lugsr (bornera del
medidor de energia eléctrica) el canductor neutro con el conductor proveniente de la jabalina.

Por otro lade, se instalara el sistema de puesta a tierra de proteccion, respetande en todo
mamenta las condiciones arquitectdnicas del lugar v cumpliends con lo indicado en estas
especificaciones. La puesta a tierra de todas las cajas, artefactos eléctricos o elementos metdlicos
sfectados a la instalacidn, se hara fijando el conductor de puesta a tierra 2 los mismos con tomillas v
terminales galvanizados, aseguranda un contacta efectivo entre ambaos. Para allo, se impiard a la 2ona
de contacty quitando la pintura protectora. Se deberdn tener presente en los cdlculos el
escalomamiento de las protecciones.

Ademids, ze Instalard el sistema de puesta a tierra para equipotenciar la alimentacian de =
equipamiente informatico, respetando en todo mamento las condiciones arquitectdnicas del lugar v
cumpliendo con ko indicado en estas especificaciones.

Par dltima, la Contratista deberd colocar dos cajas de Inspeccidn con llegada a terreno natural
para la medicidn de la jabalina de cualquier tablers wotro tipa de instalacian, como por ejemplo pussta
g tierra de pararrayo. Las cajas de Inspeccldm se calecaran en Hnea recta con iz caja de la jabalina. En
caso de no poder llegar 3 las medidas indicadas por encontrar obstdculos, las distancias se pueden
incrementar manteniendn I3 relacian de 2:1 o, en su defecto, girando tado el conjunta en un dngulo 3

eleccidn con centro en la jabalina, hasta sortear el o los obstéculos.

Se computard v certificard por unidad {ud) de instalacidn eléctrica terminada v probada en
gbra bajo total satisfaccién de |2 Inspeccion de Obra,

15 INSTALACIONES ESPECIALES
15.1 INSTALACIONES ESPECIALES

Sa consideraran todas las canerias, sistemas, instalaciones, conayionas, atc., gue aun sin ser £y
especificamente mencionadas en este Pliege resulten necesarios para la correcta v compéeta
finalizacion de |z obra. En estos casos, se considerara incluida toda ks mano de obra, materiales y
equipos necesarios para ejecutar estas tareas yfo instalaciones. La Inspeccion de Obra podrd a su
propio juicio ordenar la ejecucion de las tareas que considers necesarias para este fin.

Ademds, se considerarén incluidos en este ftem todas las reparaciones, refacciones,
raconstrucciones, recalocaciones, etc., que aun sin ser mencionados especificamente resulten
indispensables parala finalizacidn de la abra,

52 computara v certificars por unidad {ud) de instalacion terminada v probada en obra bajo
total satisfaccion de la Inspaccion de Chra.
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16 EQUIPAMIENTO
16.1 TOTEM PERMANENTE

La Contratista proveera v colocard en donde se designa en los planos de Provecto v/o donde
la indique |3 Inspeceidn de obra, totems permanentes. Los mismos tendrdn |as dimengiones
especificadas por Proyecto y estaran constituida por materiales de primears calicad,

%e computard y certificara par unidad (ud) de totem, de acuerda a esas especificaciones v alas
reglas del arte, v 2 total satisfaccidn de la Ingpecelbn.

16.2 BANCO PRISMATICO DE H°A" (GALLARA)

Deberdn provesrse bancos de hormigdn premoldeado y colocarse segin indicaciones del
fabricante v en lugares indicades en planos v planillas de Proyecto. Los bancos seran del modsla
especificado y tendrdn las dimensiones y caracteristicas que se indican por Proyecto.

l""'i‘ La Contratista deberd garantizar Ia nivelacidn de los bancos, por o gue, de ser negesaria, se
realizaran bases que absorban el desnivel dal pisa. Dichas bazes deberan dsimularse en el ancho v
larga de la base de apoyo de los bancos,

Los trabajos comprenden la provisidn y colocacion de todos los bancos correspondientes del
Provecto. Se considerardan incluidos en la provision todos los materiales que, aungue na hayan sida
especificamente mencionados en este Pliego o en la documentacidn grafica de anteProvecta, sean
necesarios para la correcta ejecucidn de lz obra.

Se computard vy certificara por wnidad (ud| de banco cofocado de acuerdo @ estas
especificaciones, 2 las reglas del arte v aprobado por la Inspeccidn,

16.3 BICICLETERQ

Deberdn provesrse e instalarse bicicletaros, como los indicados en los planos, en los sectores
indicados en plano. En caso de ser necesarlo, éstos serdn empotrados con bases de hormigdn armado
v con un empotramiento minimo igual a 0,5mx0,5m por 0,50 m de profundidad o segdn indicacidn de
fabricante y/o de la Inspeccion de Obra,

L Los trabajos comprenden la realizacidn de toda la obra. 38 consideraran incluldos en la
provisidn todeos los materiales y trabajos que, aungue no hayan sido especificamente menconados en
este Pliego o en la documentacidn grafica de anteProvecto, sean necesarios para la commecia gjecucion
de la obra.

Se computard v certificard por unidad (ud} de bicicletero colecado de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobada por |a Inspeccion.

16.4 CAMARA PARA CESTOS DE BASURA SOTERRADOS

Para la instalacion de los cestos de basura se realizardn, donde se indica en los planos, las
cimaras como se muestran por Proyecto. Para ello, se deberd sjecutar 2l aserrado v |la rotura del
pavimento para la ejecucidn de una edmara de hormigdn armade que tendrd una resistencia a una
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prasion adecuada. Posterior al hormigonada, se realizard la fijacidn del premarce de fa cdmara
mediante brocas galvanizadas, realizanco el seflado del misma,

Por ditima, sa realizara la reposicidn del pafic de pavimenta perimeatral a camara, a fin de no
dejar lesas de hormigdn de pequefas dimensiones, que puedan romperss, Ademds, tambieén se
ejecutard un hormigonada perimetral que permitird 1a transicidn entre el nivel de [a calle y el de la
tapa.

Se computard y certificard por unidad (ud) de cdmara construida de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccian,

17 VARIOS
17.1 PLACA DE INAUGURACION

La Contratista proveera y colocara en donde se designa en los planos de Proyecto v/o donde
lo indigue 13 Inspeccidn de obra, una placa de inauguracidn, La misma tendrad las dimensiones
especificadas por Provecta v estard constituida por materiales de primera calidad. El texto de la placa
sera aquel que se indica par Proyecto, o en su defecto el que establezca fa Inspeccion,

N

Se computard v certificard por unidad (ud) de placa de inauguraciin, de acuerdo 3 esas
especificaciones v 2 las reglas del arte, y 4 total satisfaccidn de |a Inspeceidn.

17.2 BARANDA METALICA

En los lugares designados en os planas de Prayecta y/fo sepin indicaciones de |3 Inspeccidn de
Obra, se ejecutardn barandas metalicas. Las mismas estaran constituidas por parantes, pasamanos
superiar ¥ pasamanas inferior de cafio redondo de 3" de didmetro y 3.5mm de espesor, coma minimia,
Las parantes se fijardn en el corddn de hormigdn mediante un cafio camisz v planchuelas de andaje,
cada 2,00m, come maximao, Para la unida entre parantes v pasamanos se soldard uncafo dea 1 4"y
3.5 mm de espesor, aproximadamente.

Todos los elementos metdlicos seran pintados con dos manos de antidxido v dos de esmalte
sintético. Se deberdn cumplir fas normativas vigentes al respecto en cuanto 2 dimensiones, g}

termanaciones, ete. Se seguirin s dimensiones @ indicaciones de Provecto.

Las trabajos comprenden la provisidn de materiales para |2 gjecucidn de todas las barandas
carrespondientes del Proyecto. 5& considerardan incluidos en la provizion todas los materiales que,
aunqgue na hayan side especificamante mencionados &n aste Pliege o enla dotumentacidn grafica de
anteProyecta, sean necesarios para la correcta ejecucidn de la obra.

LSa computard y certificarda por unidad [ud) de barands colocada de acuerdo 3 estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobada por la Inspeccidn.
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17.3 LIMPIEZA DE OBRA,

La obra se deberd mantener limpia durante toda su efecuciin, de forma tal gue sea transitable
y segura, oor ko gue la Contratista realizara Iz limpieza diarnamente. Una vez terminada |z totalidad de
las tareas y antes de |a recepcidn provisoria de la misma, a Contratista estard chbligada a realizar una
limpieza profunda, de manarz tal de dejar la abra perfectamente limpia v en condiciones de sar
acupada. Se cuidard sspecialmente en 2sta limpieza final de dejar perfectamente limpias los pisas,
pavimentos, revestimientos, paredes, carpintera, vidrios, etc., segun carresponda.

En todos los casos la Contratista deberd, durante la obra, retirar o trasladar los escombrog y
basura que se genere por la ejecucidn de las tareas en un predio de la Municipalidad designadao para
ello, oen su defecto donde |a Inspeccidn k indigue.

Lina vez gjecutadas todas las tareas comprendidas en |2 totalidsd de |la abra, es decir, una vez
finalizada la obra se realizard una limpieza profunda de las sectores donde se interving, con el retira
inmediato de los remanentes de obra y todo e material gue provenga de dicha intervencion. Tambien
se debera retirar todos los pastones, escombros y basura residuales de Iz misma, La Contratista daberd

L instrumentar los medios necesarios para que la impleza sea total v ala brevedad.

Se computara y certificard por metro cuadrado (m®) de limpieza, de acuerdo a esas
especiflcaciones v a las reglas del arte, ¥ a total satisfaccidn de la Inspeccidn,
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
“CORREDOR DE CONVIVENCIA MAIPU”
ESPACIOS VERDES

1 ESPACIOS VERDES

1.1 PARQUIZACION

1.1.1 LIRIOPE

1.1.2 AGLAPANTD

1.1.2 BLIXLIS

1.1.4 DIETES

1.1.5 JACARANDA EIEMPLAR

1.1.6 TIERRA NEGRA/CESPED

1.1.7 CHIP

1.1.8 MAND DE OBRA ¥ EQUIPOS

1.2 SISTEMA. DE RIEGD

1.2.1 TUBERIAS SISTEMA GOTED Y ACCESCRIOS
1.2.2 FIEZAS OF CONECCION / REDUC / ACCERORIOS
1.2.3 BOMBAS ¥ ACCESORICS

1.2.4 TUBERIA CLOACAL Y ACCESORICS

1ES INSTALACIOMES COMPLEMENTARIAS
1.EEMAND DE OBRA Y EDUIPOS

Maaks T de Alvage 120 - 30° Piss | <54 A5 4TRSE00
cordoba gob,

W
EEe——— —

[

L% qk:

de Cordaba

A ‘-E’Lﬁ:ﬁ' Municipalidod
:u_‘_;-'_-'-:-'_-'




¢ 9y

Direccidn de T\ 4
Secretaria de A ga Municipalidod
i e o B 4] : %
Arguitectura { Desarrollo Urbano } 2= de Corcdoba

1 ESPACIOS VERDES
MORMAS GEMERALES

El Proyvecto Ejecutivo estard a cargo de |a Contratista, que deberd presentano a I3 ireccldn de Espacios
Verdes para su aprobacion, acompaiado del Pliego de Especificaciones Técnicas de la propuesta gue también
deberd ser aprobado por la misrna Direccidn v analizado per técnlcos y profesionales del Departamento de Estudios,
Proyectos v Licitaciones, La Direccién de Espacios Verdes designara un profesional como Inspector de Obra y se
dara comienzo formal a los trabajos cumplimentande el plazo contractual,

1.1 PARQUIZACION
HORMAS GEMERALES

Una vez concluida la obra de construccion y antes de comenzar con las tareas de parguizacion deberdn
llevarse a cabo actividades de limpleza de canteres, Para ello, se deberan extraer todos los restos que puedan danar
las especies vepetales y/o que interfieran con el proyecto paisajistico de parguizacian, Todos los sectores donde se
realizard |a parquizacion deberan ser rellenados con aporte de tierra negra zarandeada con 2o contenido de
material crgdnico, Todas las especies arbustivas v herbiceas exdticas serdn provistas en envases de 3| comio minimo

o y tendran un tamafo desarrollado.

Todo e material vegetal utilizado durante la obra, deberd cumplic con los requisitos de calidad descritos en
el presente Pliego, v deberd ser aprobado por la inspeccién de Obra. Cualguler cambio de especie, variedad, porte,
presentacidn o cualguier especificacidn reflefada en el presente Pliego deberd ser comunicado a @ Inspeccidn y
zprobado por la misma. Caso contrario, la planta serd rechazada. Entre |as caracteristicas para ka3 aprebacidn o
rechazo de una planta o partida, describiremos las sigubentes:

* Cada partida o planta deberdn contar con etiquetas identificativas en el que 3= especifigue nombre
boranico, variedad, anchura, altura, perimetro de tronca, ¥ wolumen del contenedor o maceta

s Las plantas deberdn presentar buen estado, v no tener presencia de dafios o enfermedades previas. El
sistemna radicular no debe presentar revikamientos, ni ralces saliendo fuera del contenedor, debiendo existic
ademas un equilibric entre lz parte aérea y el sistema radicular,

Todo el material vegetal tendrd una primera validacion en los viveros de origen, donde se marcard y
preseleccionard con etiguetas identificativas tanto cada uno de los drboles, como hos lotes de cada especie de
arbuisto. Se recogerd toda esta documentacion tanto esorita como fotografica para terer un registro de origen y
estado. Una segunda validacidn de la calidad del material vegetal se realizard en la recepcidn en obra, donde se

comprobardn las etiquetas, la calidad y el estado con el gue entra la planta. Serd responsabilidad de la Contratista
~ que, durante cualguiera de las fases de scopio, plantacién o mantenimiento hasta la recepcion de obra, se guarde
la calidad exlgida para el material vegetal. Las plantas destinadas para un mismo usa, en zonas cercanas, deberan
tener exactamante ka misma calidad y homogeneidad.

Lerd responsabilidad de la Contratista el manejo de la planta desde el vivero de origen hasta la zona de
acopio, debiendo prever los posibles dafios en gl transporte, de modo que no se pierda calidad en @l traniporte.
Munca se recortaran o podaran plantas seleccionadas para adaptarias a las dimensiones del transporte. Todas las
operaciones iran encaminadas a evitar un exceso de trangpiracion de la planta para redocir el peligro de
deshidratacion,

Cuzlguier planta defectuosa en la llegada a obra que no cumpla con las caracteristicas definidas en el
presente Pliego, serd rachazada y deberd ser sustitulda por otra de idénticas caracteristicas. El transporte de [a
planta se deberd realizar en camiones cerrados, ya sea caja cubierta con lona o caja cerrada, empleanda en ol caso

.
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de transportes de largo recorrido en épocas calurosas, camiones refrigerados. Nunca podra excederse la carga
méxima del camidn, La descarga se realizard siempre en el memo dia en gue e transporten las plantas. Deberd
haber siempre una persena de ks Inspeccidn de Obra en el momento de la descarga. La descarga se hard de un
modo nque no perjudique o dafe a las plantas, conforme a los criterios de aceptacidn del materizl vegetal. En caso
contrario, la Inspeccion sa reserva el derecho de poder rechazar la entrega.

La Contratista deberd comunicar con antelacion dia v hora prevista de la descarga, indicando especias v
unidades gue se van a recibir. E5 necesano disponer de una zona de acopio en obra, para poder mantener la planta
en el caso gue discurra mas de wn dia entre la entrega v plantacikin. Para tal fin, s& buscard una zona con
disponibilidad de agua para riego, ¥ preparada para poder mantener la planta hasta la plantaclén. Dicha zona
debera estar vallada y protegida. Cualquier dafio, robo, o problemas en las plantas derivados de malas cuidados,
inclemencias def clima, dafos ocasionados por animales, insectos, etc., serd responsabilidad exclusiva de fa
Contratista, gue deberd restablecer lo perdido. Fara garantizar el buen estado de las plantas, durante el acopio se
eliminardn todos los plastcns, staduras, v elementos gue poedan interferr en el procese natural de los elementos
vepetales, asi como producirles herdas. Todo el material se repartird ordenadaments, esto e por especies,
variedades, presentaciones, perimetros, contenedores o alturas, de modo que puedan identificarse de un modo
rapido las especies, asi coma kas unidades y calibres.

La forma correcta de plantacidn tiene las shgubentes caracteristicas.
El tutor serd de madera con una secchdn minima de 4xdom y un largo de 2.20m.
La stadura se realizara con hilo vegetal [tipo sisal) en ocho
La cazuela comienza en el borde interna del corddn cuneta
La superficie de la cazuela deberd permanecer libre de malezas
El borde de cemento tendra un tamafio acorde 3 la cazuela y no debera empeguednecer |a superficie libre de ella
1.1.1 UROPE

La Contratista proveera y plantara liriopes, segin esta indicado en los planos de Proyecto, respetando la
eleccion de especies y tenendo que comunicarse con la Inspaccicn en caso de ser inevitable ol reemplazo dealguna
especie porfalta de disponibilidad en viveros, Previo a la plantacidn, la Contratista deberd preparar el sector donde
se colocardan las especies con tierra negra debidamente scondicionada, La Inspeccidn de Obra, previo a la
plantacidn, debera verificar el estado sanitario v |a calidad de las aspecies.

Las plantas en macetas deberdn permanecer en ella hasta el mismo momento de la pantacidn,
transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualguier caso, se mantendrén en condiciones da
humedad adecuada. Las plantas con cepellén, deberdan llegar al hoyo con el cepelidn completo. Las especies
destinadas a ser plantadas en alineaciones seran ramificados v capaces de conservar estos caracterss con |a edad.

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manuwal o mecanica. Como critero basico, se
censideran estos tamafios minimos estandar para los hoyos de plantacion:

Para bos drboles seran de 0,60 m de didmetroy 0,80 de profundidad.
Para los arbustos serén de 0,40 m de didmetro y 0,50 m de profundidad.

Estas dimensiones podrdn cambiar en cases particulares wWo cuando asi lo indique 1a Inspeccidn de Dbra.
Las plantas se coloceran en el hoye, agregando la therra necesarla parafijare _@hmn, & medida que se sgrega tierra,
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se compactard con agua, evitando dejar aire, el apsonado serd suave v gradual. Terminada la plantacidn, se
procederd a realizar ¢l rego de asiento, Este riego de asiento se hard suavemente para permitir el mejor
aprovechamiento del agua.

Se tomputara y certificara de manera global (gl] la totalidad del item de acuerdo a estas especificaciones,
a las reglas del arte v aprobado por 13 Inspeccidn,

1.1.2 AGUAPANTO

La Contratista proveera y plantara aguapantos, segin esta indicado en los planos de Proyecto, respetando
la efeccion de especies y teniendo que comunicarse con la Inspeccidn en caso de ser inevitable el reemplazo de
alguna especie por falta de disponibilidad en viveros, Previo a la plantacion, la Contratista debera preparar el sector
dende se colocarin las especies con therra negra debidamente acondicionada. La Inspeccidn de Obra, previo a la
plantaciin, deberd verificar el estado sanitario v [a calidad de las especies,

Las plantas en macetas deberdn permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacidn,
transportandolas hasta el hoyo sin gue se deteriore el pan. En cualguier caso, s mantendran en condiclones de
humedad adecuadsa. Las plantas con cepelkin, deberan Negar al hovo con el cepelldn completo. Las especies
destinadas a ser plantadas en alineaciones seran ramificados v capaces de conservar estos caracterses con |3 edad.

Los hoyos de las plantas, pedran ser realizados en forma manual 0 mecdnica. Come criterio basico, se
consideran estos tamafios minimos estandar para bos hoves de plantacion:

Para los drboles seran de 0,60 m de diametroy 0,80 de profundidad.
Para los arbustos serdn de 040 m de didmeatro v 0,50 m de profundidad.

Estas dimensiones podrén cambiar en casos particulares /o coando asi b indigue la Inspeccidn de Obra,
Las plantas se colocardn en el hoyo, agregando la tierra necesaria para fijar el mismo. & medida que se agrega tierra,
58 Compactara con 2gua, evitando dejar aire, 2l apisonado serd suave y gradual. Terminada la plantacian, =e
procederd a realizar el riego de asiento, Este riego de asiento se hard suavermmente para permitir el mejor
aprovechamiento del agua.

e computara v certificara de manera global (gl) la totalidad del item de acuerdo & estas especifcaciones,
a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn.

113 BUXUS

La Contratista proveerad v plantard buxus, segln estd indicado en los planos de Provecto, respetando la
eleccidn de especies y teniendo que comunicarse con B Inspeccidn en caso de serinevitable el reemplaza de alguna
s pecie por falta de disponthilidad en viverns, Previo a la plantacidn, la Contratista deberd preparar el sector donde
e colocardan las especkes con tlerra megra debidamente acondiclonada. La Inspeccién de Obra, previo a la
plantacién, debera werficar el estado sanitario v la cakidad de las especies.

Las plantas en macetas deberdn permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantacidn,
transportandolas hasta el hoye sin que se deteriore el pan, En cualguler caso, se mantendran en condiciones de
humedad adecuada. Las plantas con cepelldn, deberdn llegar al hoyo con el cepelldn completo. Las especies
destinadas a ser plantadas en alineaciones serdn ramificados v capaces de conservar estos caracteres con la edad,

Los hoyos de las plantas, podran ser realizados en forma manual o mecdnica. Coma criterio basico, se
consideran estas tamafics minimos estandar para los hoyos de plantacion:
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& Para los drbeles serdn de 0,60 m de d@dmetro ¥ 0,80 de profundidad.
»  Para los arbustos serdn de 0,40 m de diametro v 0,50 m de profundidad.

Estas dimensiones podran cambiar en casos particulares y/o cuando 257 o Indigue la Inspeccidn de Obra.
Laz plantas e colocardn en el hoyo, agregando la tierra necesaria para fijar 2l mismo. Amedida gue se agrega tierra,
se compactard con agua, evitando dejar aire, el apisonado serd suave y gradual. Terminada la plantacion, se
procederd & realiar of riego de asiento. Este riego de asiento se hard susvements para permitic el mejor
aprovechamiento del agua,

Se compatard v certificard de manera global (gl) 1a totalidad del item de acverds a estas especificacioneas,
a las reglas del arte v aprobadao por 1z Inspeccidn

1.1.4 DIETES

La Contratista proveerd v plantard dietes, segun estd indicado en Jos plancs de Proyecto, respetando la
elecciin de especies y teniendo gue comunicarse con la Inspeccdn en caso de ser inevitable el reemplazo de alguna
especie por falta de disponibilided en viveros, Previo a la plantacicn, la Contratista debera preparar el sector donde
i se colocardn las especies con tierra negra debidamente acondicionada, La Inspeccion de Obra, previo a la

plantacidn, debera verificar el estado sanitario ¥ la calidad de las especies.

Lag plantas en macetas deberdn pgrmanecer en ella hasta el mismo momente de la plantacian,
transportdndolas hasta el hoyo sin que se deteriore & pan. En cualguier cazo, s mantendrdn en condicaones de
humedad adecuada. Las plantas con cepelldn, deberdn lbegar al hoyo con el cepelldn completo. Las espeches
destinadas a ser plantadas en alineaciones serdn ramificados y capaces de conservar estos caracteres con la edad.

Los hovos de las plantas, podrdn ser realizados en forma manual o mecanica. Coma criterio basico, se
consideran estos tamafios minimes estandar para los hoyos de plantaciin:

* Fara los drboles serdn de 0,60 m de didmetro v 0,80 de profundidad.
¢ Para los arbustos seran de 0,40 m de didmetro v 0,50 m de profundidad.

Estas dimensiones podran cambiar &n cesos particutares y/'o cuando asi lo indigue ke Inspeccion de Obra
Las plantas se colocardn en el hoyo, agregando la tierra necesaria para fijar el mismao, & medida que se agrega tierra,
=2 ompactard con agua, evitando dejar aire, el apisonado sera suave y gradual. Tenminada la plantacidn, se
procederd a realizar & riego de asiento. Este rniego de asiento se hard suavements parg permitir el mejor
aprovechamiento del agua,

Se computard y certificara de manera ghobal (gl] fa totalidad del tem de acuerdo a estas especificaciones,
@ las reglas del arte v aprobado por la Inspeccion,

1.1.5 JACARANDA EIEMPLAR

La Contratista proveerd v plantard jacarandas, segdn estd indicado en los plancs de Provecto, respetando
la eleccidn de especies y tenlendo que comunicarse con la Inspeccidn en caso de ser inevitable el reemplazo de
#guna especie por falta de disponibilidad en viveros, Previo a la plantacidon, la Contratista debera preparar el sector
donde se colocaran |as especies con tlerra negra debidamente acondicionada. Los jacarandas tendrdn coma mimimo
Scm de fuste y se colocaran cada 8m, o en su defacto coma se indique por Proyecto yiotome indique |2 Inspeccidn
de Obra, e Y
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La Contratista proveerd y plantard en los lugares Indicados en los planos de Provecto las especies definidas
en cantidad v tamafio indicados. Los arboles deberan ser fuertes, bien formados, tendran una altura pareja del
fuste, copa bien formada v responder a ka forma natural que caracteriza a la especie y variedad, recharandose
aguelios que tengan teriuosidades wo deformaciones. La Inspeccién de Obra, previo a la plantacidn, debera
veeriflear el estade sanitario y la calidad de las aspecies.

Laz plantas en macetas deberdn permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantackin,
transportdndolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualguier caso, se mantendrdn en condidones de
humedad adecuada Las plantas con cepelldn, deberdn legar al hovo con el cepelldn completa, Los arbobes
destinados a ser plantados en alineacian, tendrdn tronco recto, igual altura y caracteristicas, sakvo consideraclones
particulares,

Los hoyos de las plantas, podrin fer realizados en forma manual o mecinica. Como criterio basico, se
consideran estos tamafos minimos estandar para los hovos de plantacion:

# Para los arboles seran de 0,60 m de diametro y 0,80 de profundidad,
« Para los arbustos serdn de 0,40 m de didgmetro v 0,50 m de profundidad,

Estas dimensiones podran cambiar en casos particulares /o cuando asi lo indigue la Inspeccidn de Obra.
Las plartas se colocardn en el hoyo, agregande fa tierra necesarsa para fijar el rmisme. A medida que se agrega tierra,
e compactard con agua, evitando dejar aire, el apisonada serd suave y gradusl. Terminada la plantackén, se
procederd a realizar el riego de asiento. Este riego de asiento se hard suavemente para permitic €l mejor
aprovechamiento del agua.

Se computara y certificara de manera global {gl) Iz totalidad del itemn de acuerdo a estas especificaciones,
a las reglas del arte v aprobado por ks Inspeccian.

1.1.6 TIERRA NEGRA/CESPED

Este ltern comprende todos ks trabajos necesanios para ka provision, acarrep v distribucion de suelo vegetal
o tierra negra, para los canteros v demas lugares Indicados en los plancs de Proyecto, El relleno se hard con tierra
de primera calidad, que redna las caracieristicas Indicadas a continuacian:

# dlen desmenurada

# Libre de raices

¢ Llibre de escombros v residucs calcareas

* 5inobjetos extrafios a la naturaleza del suelo

Despuss de aporiada v distribuida la tierra se nivelard v compactard con rodillos hasta una densidad
especiflicada por 13 Inspeccidn. El suelo deberd ser aprobado por [2 Inspecclidn de Obra antes de ejecutar las tareas.
Estd incluido én el predio del presente item, la provision de materiales, mano de obra y equipo necesaric para la
correcta realizacidn del msmo, asi como el transporte de los mismos,

En los espacios que resulte necesaric y donde haye skdo Indicado seglin plancs de Provecto, se deberan
tolocar cham pas de césped, en correcto estado vegetativo y fibres de malezas. La vegetacidn deberd conservar la
humedad adecuada que evite su descomposicitn,
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Antes de la cobocacion de las champas, |a Contratista deberd pedir, y recibir por escrito Iz correspondiente
aprobacion de la Inspeccidn. Serdn entregados e implantados en los lugares determinados por el Provecto de Obra.
El suelo para la Implantacidn deberd ser previamente nivelado, se deberdn extraer mabezas i las hubiere, romper
costras superficiales y regar. 51 el terreno by mecesitara se realizard un riego previo, a medida que se avance en las
areas de trabajo.

Se computard y certificard de manera global [gl) B totalidad del item de acuerdo a estas especificadiones,
a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccion.

1.1.7 CHIP

Sa proveera y cobocard, en los canteros v en todos los lugares donde se indique en los planos de Proyecto,
chip (o corteza de pino) que cunpla como minimo con las caracteristicas establecidas en el presente Plego. El chip
# emplear debera estar libre de impurezas. ramas, residuos o cuerpos extrafios. La colocacion del chip =2 extenders
en todos los sectores indicados en los planos de Proyects, o en todos aguellss gue sea necedario para la correcta
reealizacidn de los trabajos. Se entiende por chip a ks corteza de pino, La granulometria serd aguella indicada en los
planos correspondientes, o en su defecto, aquella designadas por Ia Ins peccion de Chra,

Se deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
Humedad: entre el 5y el 10%
Cand. eléctrica: 0,12 m5/cm
pH: entre 4,5y 5,2

L2 computard y certificard de manera global (gl) b totalidad del item de acuerdo a estas especificaciones,
2 las reglas del arte y aprobado por la Inspeccién,

1.1.8 MAaND DE OBRA ¥ EQUIPOS

Este item comprende |a pravision de toda la mano de obra v todos [os equipos necesarios para las tareas de
parquizacidn anteriormente mencionadas v todas aguellas que a0n zin ser especificaments detalladas, resulten
necesarias para correcta ¥ completa finalizacidn de la obra, Las tareas serdn realizadas por personal iddneo, La
Inspeccién de Obra deberd controlar todos los trabajos reafizados v podra ordenar la demolicién, remocion,
recolocacidn, etc., que considerse necesarias a su propio juicio,

Los equlpos utilizados seran siempre especificos para las tareas encomendadas. La Contratista debera pedir
aprobacidn de ks equipos a utilizar por parte de 3 Inspeccidn die Obra, pediendo ésta pedir ol cambio de algono
de los equipos v/o herramientas propuestas.

Se computard y certificard de manera global (gl) la totalidad del item de acuverdo a estas especificaciones,
a las reglas del arte y aprobado por 12 Inspeccidn,

1.2 SISTEMA DE RIEGD
NORMAS GENERALES

Adecuandose al disefio de las plantaciones, se proyvectard un riego por goteo adecuado para el césped, los
arboles y las ronas arbustivas. Se deberdn analkizar las necesidades hidricas de las diferentes especes, De esta
MANera, & CTearan seciores gque Figguen grupos de similares necesidades, no combinando en ¢l mismo especies de
muy diferente demanda, gestionado mejor el aporte de agua, sin provocar exceses nl defickencias en cada zona de
riggo. Al regarse en el mismo sector especies de similares consumos, podremos establecer coeficentes de riego
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para cada sector en baze a |z cdlimatofogia de la zona. Asl, se aportard exactamente el agua que las plantas necesitan,
en el momenio que 1a necesita v con uniformidad en el conjunto de especies en el sector,

La acometida de agua serd provista por Aguas Cordobesas con la instalacién de un medidor en el cantero
previsto por Proyecto, o en su defecto, donde designe la Inspeccidn de Obra. La Contratista sera responsable de
realizar todas las tramitaciones y presentar toda la documentacion correspondiente para la provision de agua por
partede la emprasa Aguas Cordobesas, El riego sera alimentado por lared de agua potatde de la Ciudad de Cordoba,

.

o
i

Todas las tuberias v canalizaciones que circulen bajo elementos duros, serdn canalizadas dentra de
pazatubo de PVE, de didmetro minimo dog veces g medio supericr al de la tuberia empleada.

A comtinuacidn, se Informan algunas caracteristicas a los fines de unificar el criterio para los oferentes. Esta
lista no representa en ningun caso la totalidad de los materiales v equipos necesarios para la correcta ¥ completa
finalizacion de la obra encomendada. Se considera meramente una lsta donde 2e mendonan algunos de los
elementos necesarios para la obra. La Contratista deberd revisar los planos correspondientes de Provecto vy
presentar su propio caleulo de materiales ¥ equipos, Plisgo de Especificaciones Técnicas v cualquier otra
documentaciin que exifa la Direccbtn de Espacios Verdes v/o la Inspeccion de Obra

PEAD 32 PM 10 1000 metros
Tuberia de poten 5200 metros
Conector codo 16mm 250 unidades
Conector Tee 16mm 250 unidades
Conector espiga 16mm 250 unidades
Final de linea 200 unidades
Montura 32x1s2" 13 unidades
Pragramador a pila GresnApp 1* 12 unidades
Rosca recta MH-1" (Manifold) 12 unidades
Rosca con tuerca 1"x 5" 12 unidades
WVahula esfirica BH %" 12 unidades
Fosca con tuerca % x WY 17 unldades
Racoor BMeri2 = 17 17 unidades
Tapon Raaceor 32mm 20 unidades
Inicales de goma 16mm para FEAD 100 unidades
Caja de vilvula mini 12 umidades
PEBD %™ K4 300 unidades
Abrazaderas plsticas abraplastic %" 200 unidades
Tuberia cloacal 82mm x 4m 700 metros
Tee raccor 32 12 unidades
_Cupla raccor 32 15 unidades

1.2.1 TUBERIAS SISTEMA GOTEO ¥ ACCESORIOS

Toda la tuberia empleada para la red de riego, tanto de alimentacion de sectores, como las propias de kos

sectores de riego, serdn tuberias de podietifens, segin normativas vigentes, Todos los elementos que forman parte
de este sistema serdn de primera marca y cabdad. La tuberia principal constard de PEAD 32mm PHI0, o &n su
defecto aguella gue calcule v proponga la Contratista y la Direccidn de Espacios Verdes y la Inspeccion de
frack ﬁmmm del iltimo cante traly desde kos
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canteros centrales hacia los leterales en forma perpendicular. La profundidad de esta tuberia serd de
aproximadamente de 25cm y se colocara de forma tal gue no interflera con la parguizacidn propuesta. Desde esta
tuberia principal se instalardn mediante accesorios las electrovélvulas.

La distribucidn de las tuberias de goteo deberd estar acorde a la planificacion de la parquizacidn propuesta
& instaladas con iniciales de goma despuds de las electrovalvulas. Las tuberias de goteo también se distribuiran en
los canteros latergles. La Contratista deberd contemplar el riego del 100% de las dreas verdes del Provecto
encomendado. Las tuberia que discurran por debajo de pavimento o de asfalto, irdn dentro de su pasatubo
correspondients,

Se computard y certificara de manera global [gl] la totalidad del item de acuerdo a estas especificaciones,
& las reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn,

1.2.2 PIEZAS DE CONECCION / REDUC [ ACCESDRIDS

Las tuberias de |a red de riego primaria se conectaran con los accesorios comespondientes, Las plezas de
canexion entre tuberias de b red de riego, irdn siempre registradas cuando se rezlicen bajo pavimenta, La conexidn
de la tuberia de riego de alimentacidn de los sectores con la tuberia de poteo, se realizara por medio de collarines
W/’ detoma, con junta eldstica, siempre con salida hembra. En los cruces de cafio camisa se asistird al goteo con
conexiones de fuberia ciega de PEED %" K4 o segun proponga |3 Contratista v apruebe [a Direccitn de Espacios
Verdes.

La red generzl estara sectorizada mediante la Instalacidn de vdlulas de aslamiento en determinadas
puntos, para que en caso de averia se pueda aiskar dicha reparacion y no restringir €l riego a zonas no afectadas. En
caso de ser indicado por la Inspeccidon de Obra, diches valvulas se registrardn en arguetas v se conectaran a la
tuberia general mediante piezas de polietileno. Cuando se coloquen, las arquetas seran prefabricadas,
rectangulares, con un sistema de clerre antivandalico [cerco de acero v tapa de hormigon armado v tornillo de
seguridad) y cumplirdn con las normativas vigentes, En su base llevardn una rejilla de drenaje cubierta con 5 em de
grava. Los cabezales de riego de cada sector estardn formados por valvilas, reguladanes de presidn, filktm de anillas,
entre alras,

Se cornputara y certificard de manera global (gl) ka totalidad del iterm de acuerdo a estas especificaciones
o las reglas del arte v aprobado por la Inspeccion.

L

1.2.3 BOMBAS Y ACCESORIDS

En todos los casos que resulte necesario y cuando asi ko indigue ta Inspeccidn de Obra, se utilizardn bombas
, gue farmardn parte dil sisterma de riego, Estas bombas deberdn ser de las dimensiones v potencia estipuladas por
r Proyecto, para cada caso. En todes los cases, la Contratista deberd calcular la bomba necesaria. Los materiales y
equipos @ utilizar en esta y todas las instalachones correspondientes a la presente obra serdn de primera marca y
cafidad,

En cada cantero central, 58 colocardn dos electrovalyulas enterradas protegidas con caja de vilvula mini gue
funcionardn con dos baterias AA. Una de estas permitird la apertura de la rona cantral del cantero y la otra los
laterales del cantera, Las valvulas, deberdn cumiplir las caracteristicas técnicas marcadas. Ademds, se induirdn
dispesitives reguladores de presion, caudal, etc, Cuando asi corresponda, dentro de cada argueta, previo a la
conexidn con las mismas, se instalard wna vahvula esfera en bronce, un fitro de malla de polipropilenc v un
regulador de preston con mandmetng,

Se computard y certificard de manera global {gl) la tqtaﬂ:'l.ad del itern de acuerde a estas especificaciones,
a8 laz reglas del arte v aprobadn par la Intpeceidn, / ;
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1ZATUBERIA CLOACALY ACCESORIOS

Los pasatubos propuestos para proteccion de canallzaciones enterradas, serd de polipropilenc segin
normas vigentes. Se colocaran entodo el travecto entre 2l medidor de agua y entre todos los espacios verdes, cafios
que se comunicaran entre i, atravesando las calles hacia los otres canteros, Los diametros serdn de 83mm, o ensu
defecto, deberdn ser calculados por la Contratista y deberdn tener las minimas coracteristicas técnicas mencionadas
en este Pliego y/'o exigidas poe la Inspecckin de Obra. Estas tuberias se colocardn come cafios cemisa a 25cm de
profundidad.

Se incluyen este item |a colocacion y/o construccidn de todos los elementos necasarias para |z ejecucian
de la tubena cloacal y sus respectivos accesarios, Se computard v certificara de manera global (gl] Ia totalidad del
itern deacuerdo a estas especificaciones, a ks reglas del arte y aprobado por 3 Inspeccian,

1.2.5 INSTALACIOMNES COMPLEMENTARIAS

se consideraran todas las cafterias, sistema de redes, conexiones, etc, que aun sin ser especificamente
mencinadas en este Pliego resulten necesarios para la correcta y completa fimalizacian de la obra. Para todas ellas,
sg considerard incluida toda la mano de obra, todos los materkales v todos los eguipos necesarios &n cada caso.

ey Se computard y certificard de manera global [gl) la totalidad del itern de acuerdo a estas especiiicaciones,
a fas reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn.

1.2.6 MAND DE OBRA Y EQUIPDS

Este item comprende |3 provision de toda la mane de obra y todas los equipos necesarios para [as tareas
de ejecucidn de sistema de riggo por goteo anteriormente mencionadas y todas aguellas que a0n sin ser
especificamente detalladas, resulten necesarias para una correcta v completa finalizaciton de [a obra, Las tareas
seran realizadas por personal idéneo. La Inspeccidn de Obra deberd controlar todos los trabajos realizados y podra
ordenar la demolicion, remocian, recolocacion, etc., que considere necesarias a su propio juicio,

Los equipos utllizados serdn siempre especificns para las tareas encomendadas. La Contratista deberd pedir

aprobacién de los equipos a utilizar por parte de la Inspeccidn de Obra, pudiendo esta pedir el camble de alguno
di a8 equipas yo herramientas propuestas.

Se computard y certificars ¢e manera global (gl) ke totalidad del item de acuerdo a estas especificaciones,
a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccidn,
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICASPARTICULARES
[TEM 1: RSOVIMIENTO DE SUELOS (m3l

1. DESCRIPCION

Este frabajo consistira en toda escavacidn nececaria para la construccion de la obra vial, &
incluird la fimpieza del terrena deatra de fa rona de obra, la ejecucidn de desmantes, |z
canstreccion, profundizacion y rectificacsdn de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de
préstameos pars la extraccedn de suelos, |a remoclén de materales para destages de yacimientos,
la remocion v extraceidn de pavimentos exictentes i los hubiers el transporte v acopio &n 5w
lipgar de dasting de oz materdales provenientes de estes trabajos; la formacion de termaplenas,
rellenas v banquinas utilizando los productas excavados, v todo otro trabajo de excevacion &
utilizaciin de materiales excavades no incluides &n otro item del contrato v nocesaric pars 1
terminacién da la obra de acuerdo con ot pediles o indicacionas de los plhnes, las
especiicackenes respactivas y las drdenes da la Inspeccidn

Ineluird asimismo la conformacion, el perfilado v b corserdacidn de  taludes, banoweinas,
calzadas, subrasantes, cunstas, préstameds y demds superfleies formadas con los productos de
la excavacion o dejadas al deseubierta per las wiammas. Ashmisme, Sera parte de este itern todo
desbosgue, destrongue, limpsees ypreparacibn del terrene, en aguellos sitios en los cualbes su
pago no exte previsdo por item separadao,

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de aceerdo con fos reguisitos de esta
especificacion serd considerada como “"Excavacion no clasificada”) esta consistird enla
excavatidn de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados an su remocdn,

3. BIECUCION

Se ejecutoran los trabajos de excavacidn de forma de abilener una seccion transversal terminads

de acuerdo con s indicacionss de los planos v drdensy de la lnspeccian; ne se debera, salvo
orden expresa sicrita de la Inspeccitn, efecuar excavationes por debajo de la cota de
subrasante progectada, ni por debajo de las cotas de fomdo de desagiie indicadas en los planos,

nl se permitica la extraccian de suelos en la iona de la obra excavando una secoidn transversal
mayor & @ magdma permitida nl profundizando las cotas de cuneta por debajo de |as cofas de
desagie Indicada en los planos. La Inspeccidn podrd exigir la reposicidn de Ios materighes
indebidamenteencavados, esando el Contratista obligada a efectuar gste trabaje a su exclusiva
cuanta v de acyerds a lo que se especifica en al item Terrapienes,

El Contratista deberd notificar a b Ingpecicn, can [ anteélacan suficiente, elcomienzo de todo
trabajo de excavacion, con el objetoe de que aguélia realice las mediciones previas necesarnias de
manera gue sea posible determinar posteriorments el volumen excavado.

Las cumetas, zanjas canales, desaples y demas excavaciones, deberdn ejecutarsd oo
anterioridad a los dermas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamentecon datoF ™=,
Durante ks trabajos de excavacidn y formacidn de terraplenes, la calzada ydemds paﬂﬁﬁdv I
obra dEh-er#n tener as:guradn su correcha desagiie en todo el tiempo. i
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por debajo de tal cota de subrasante provectada y se relffenara con suelo  gue satisfaga las
condiciones de aptitud, rigiendo para 25tos trabajos, leespecificade en el item Terraplenes,
Todos los materiales aptos, producto de ks excavaciones serdn ulilizados en lamedida de lo
posibée en la conformacian de terraplenes, banquings, rellenos y en todo otro lugar de 1a obra
imdicacko en ks planos u ordenado por |z fnspecoon. Todos los productos de excavacion,
remocion de pavimentos, tierra sobrente, cordones, que no sean utifizados, sarén transportadas
hasta una distancla masima de 15 Em y dispuestos en forma conveniente en las lugares
aprobados v crdenados para tal fin, debiendo tener apariencia prolja en su lugar de depdsitoy
N GCAsNar perjuicios a tercercs.

LSerad responsabilidad ¢el Contratista el conservar ¥ proteger durante toda 1z obra el medio
ambiente, ncluyendo todas las especies wegetales y arboles gue se Indigquenen el proyeciou
ordene o |ndpecian.

Todos tos taludes de desmantes, anjas v prestamos serdn conformados v perfilades con la
inclinacion v perfiles indicados en les plangs o fiados por la Inspeccion 5i ks condiciones lo
permiten, deberén redondearse las aristas v disminuir 1 inchinacian de los taludes aun cuando
I planos no lo indiquen. Durante toda la construccion de |3 obra se |3 protegerd de los efectas
de la erosidn, socavaciones, derrumbes, etc. parlos medics iddneos  necesarins para cada
S, COMa S81 cunetas, ranias provisorias, entibaciones, ete. Lo productos de deslisamientos
y derrumbes que se produzcan, deberdn removerse v acondicionarse convenientemants en la
forma que Indigue la Inspeccidn

Todos los préstamos & excavaran con formas regulares y serdn conformados yperfiladaes
cuidadasarmnente para permitic la eactay medicidn de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstama, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desagilie en todos sus puntos,
Mo se deberdn realizar excavachones por debajo de las cotas que s Indiguen en los plancs o gue
fije la Inspeccitn. 5 se hublere excavado por debajo de esas cotas indicadas en los planas o
fijadas por la Insapeccidn, sin gus hoblere mediado orden expresa de by miima, & Contratisia
estard obligado a reponers s exclusiva ceenta el material excavado con la demsificacian que se
ordems, No se permiticd excavar préstames con taludes de inclinacion mayor de 45 2 saho
autorizacion expresa de la Inspeccidn y en zonas compatibles con |3 naturaleza del terreno;
siendo responsahbilidad de! Contratista el adoptar los retawdos para garantizar la estabilidad de
[a obea en correspondencia con tales taledes.

Los préstames contiguos, de enchos o profundidades diferentes, deberdn empalmarie con
curvas o planos de transicidn suave, Todos los préstamaos tendrdn una incBnacidn transversal
que aleje [as aguas de la zona de calrada,

EQUIPDS

El Contratista deberd disponer en obra de los eguipos necesarlos para ejecutar bos trabajos
conforme a las exgancias de calldad especificadas, y en tipo v cantidad suficienie para curmple
con el plan de trabajos.

COMDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos serdan aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccidn tales comp
pendientes, lbngitudes, cotas ¥ demas condiciones establecidas en las  presentes
especificacioneas se verifiguen dentro de las indicaciones del prowecto v drdenss de la Inspeccidn,
con las tolerancias establecidas en las ciffcagiones Particulares, en el caso de que éstas e

inchuyam,
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6. MEDICI(ON

Cuznda el producto de una determinedes excavacidn se utilice en fa formacién de terraplencs,
banguinas, revestimlento de taledes, recubsimiento de  sueelo seleccionado, bases, subbases,
o s2 computard el volumen de la méisma comoexcavacion, Toda otra excavacion realizada en
la forma especificada, se computara por medio de secclones transversales y & volumen
excavado de calculard por el método de la media de las dreas, espresandose en metros clbbcos.
Lina ver efectuada i impleza del terrena, ¥ luego de finalizada la pregaracidn de la subrasanie
i correspondiens, se ievantaran perfiles transversales gue, conformadod por B Inspeccion v el
Contratista, servirdn de base para la medicon final,

e medrd como excavachkin a la diferencia entre el volumen total de excavacon ¥ el volumen de
terraplen correspondiente al perfil tipe de proyacto, multiplicado por el coeficlente de
campactacion adopiado en &l mismo. 5& restasan asimismo los voldmenes utlizadas en la
formacidn de banguinas, revestimientos ce taludes, recubsimientos con suelo seleccionadn,
bases, subsbades, multiplicedos por 5o respectivos coeficientes de compactacion,

EXCAVACION (a medir| = Vel Exe. - (Vol, Terr. x Coef. ¢} - [Val, Uli)x Coef. clij|Déndsa:
Vol Exc. = Violumen total de excavacionss computadas segin el parfil tipo deobra.

Vil Tarr. = Violwmen total de terraplén segin e perfil tipo de obra Coef.

C = Coeficiente de compactacion adoptado an el proyecto,

ol Ul = Valumen utilizado en la formacidn de banguinas, revestirmnlos,
recubrimientos, bages o subbases,

Coef. ¢ [I)= Coaficlents de compactacion adoptado en el proyecto pars @l sueloutilizado an

cada capa.

L medird asimismo, cuanda no se utilice en los lugares mencinnados:
= Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que hayva sido autorizada por
la Inspaccicn,
= Todo mayer volumen excavads, resuliants de una disminucion en la inclinacidn de
las taludes en base a la naturzieza de kos suelos, que haya side autorizada por la
Inspeccian.

Los waldmenes eacavados en exceso sobre lo indicado en |os panos o oautorizado
por la Insgeccidn, no se medicdn ni recibiran pago directo alguno

7. COMPUTO ¥ CERTIFICACION

S¢ computard v certificard por metro cibico {m?) de desmonte, ejecutado de aceerdo con las
presentas espedficaciones. La cantidad ejecutada, medida en kb farma especficada, se
certificara por el sistema de "unidad de medida™, El precio unitario del item induye la provision
de todos los malernales, mano de obra ¢ equipos necesarios pars la correcta v total ejecucion
del mismo.

Toda escavacibn reallzada en la forma especificada, se computard por medio de seccionas
tramsvessales y el volumen excavado se caloilara por e método de la mediade las dreas,
expresandose en metnos cibicos (m')
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por la Inspeccion v el Contratista, serviran de base para I3 medicion final. Los volimenes
excavadnos en exceso sobre o indicado en ks planos o lo autorizado por la inspeccdn, no se
medirdn nl recibirin pago directa slguno,

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilade de |a subrasante de una calzada para la
comstruccitn subsiguiente de la estructura del firme; interpretanda come subrasante aquella
capa quie Servicd de asiento o fundacidn a b capad die la estructura de la calzada, Esta capa
:p-um:l: resultar de movimientos de sueks electuadod con anterioridad, de excavaciones yvio
mavimigntos de suslos, o tratarse de calles existenies de firme natural O otro tipe de calzada
sohre s cuales seejecutaran ohras de pavimentacian,

En lps casos en que en A obra se contemple |3 ejecucidn de terraplenes, en las ronas en que
éxtos s8 construyan, el presente item guada sustituido por todo lo que se establece en el tem
“Ejecucidn de terraplenss” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del ndcles, situada
inmediataments por debajo de |a subbase.

2. EIECUCION

21. la subrasante se preparard por tramos oe 100 metros o por cuddra enlerd, no

permitiéndose & cobocacidn de materiales nia la ejecucidn de trabajos sobre ella, hasta
tamto no haya sido aprobada por 2 Inspeccion.
Para fa confarmacion de la misma, se procederd & perfilado de acuerdo con bos perfiles
incluidos en koS planas, ef proyecto O ordensdo por B Inspeccion. £l Contratista adoptars el
precedimiento constructivo que le permits obtener el gradode densificacidn que se indica
s abajo, debiends prever que podria resultar necesaric parz elke realizar wna extracciin
adicional de hasta 030 m de espesor de suelo y luego reafizar el escarficado v
recompactaciin de la base de asiento asi resultante; previo a & recolocacion
compactacion del material asi extraido.

2.2, Elsuels deberd cumplir con lassiguientes condiciones: Sakes

sclubibes fotales : no mayor del 0,9 %

Sulfatos sofubles ; no mayor de 0,3 % Limite

liguido - ma rrayor de 30

indice Piastico : ng mayor de 10

En presencia de suelos que no complan tabes condiciones, se deberd mejorarios 6
rezmplazarios.

23, los trabsjos de preparacion de |3 subrasante deberdn bagerse eliminande las
irregularidades tanto en sentido transversal come longitudingl con el fin de asegurar gue el
fieme a construir sobee la subrasante preparads, una ver perfilade con s seccion fnal
tefigs un espesor uniforme, El susla conslitutiva de la subrasante no debera contener
piedras de tamaio mayor de 5 centimetros, debiendo ser eliminadas todas aguellas gue se
presenten.

24 Enlos sitios en :imde la subrasanteffayedebito ser escarificada, se procederd acompactar
3 en 1 io, suelo cohesivo v agua hasta obtener
el prado de compactacidn reque |:I4:| El marewjal Hue ﬁnahum de Lo subrasante

demuestre no poder ser satisfa orlamente conpa o, dgh!ra nte extraido v
reempFa:adn ,ﬂm]n.aE | , L__'IL_L L
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2.5 Lapreparacidn de cada seccin de |3 subrasante debera efectuarse con una antelacion de
3 [tres) dias como minimo, con respects de la fecha en que se comiencen a depositar los
materiales para ka construccidn de 1a siguients capa.

2.6 5 se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacidn de irregularidades en la
subrasante, debardn zar retirados los materiales ya colocados ¢ corregirse lasubrasante en
su forma y compactacidn, luege de lo cual se recolocard el materialremaovido,

2.7 Enzonas advacentes  akantarillas, estribos de puentes, murcs de sostenimesnto y obras
de arte en generdl, lugares en donde no peeds actuar eficazmente el equipo de
compactacidn normal, la densificacion deberd realizarse en capas vy cada una de ellas
compactadas con pisones manuales o mecanoos o mediante cualguier otre métoda
propuesto por el contratista v aprobado por |2 Inspecclan gue permita lograr las densidades
exigidas,

2.8 La compactacldn, en los casos en ogue asi corresponda, deberd reafizarse con doble
mgwimiento de suelos, en dos capas de espesor mbdmo de 0,15 m, de espesor compactada
cada una. El control de densidad s efectuard sobee cada vna de dichas capas.

2.5 Una ver t2rminada la preparecion de [a subrasante, se la deberd conservar conla lisura
v el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccidn de la capa superior,

J. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

4. COMPACTACIOMN

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondizre, el del fondo de caja
de ensanche en los 0,30 m superiores, deberd ser verificado  mediante ersayos scorde a
Morma VH-E-5-93 “Compactacdn de seelos”™ v sy complementaria, aplicando el Método de
Ensayo detallado en dicha Morma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate; para
los suelos de tipo A-4, e de aplcacidn &l método AASHTO T-180 Se exige wn valor minkmo del
85 % [nowenta y cinoo por clento)] de [a Densidad Maximez gue comesponda, salvo Indicacidn
especifics que se indique en el Pliego Partlcular y/o Especificachones Particulares en funcidn
dela importanda, naturaleza, v/o caracteristica de cada obra, o indicaciones de la Inspeccdn,
como en kos casos en que hubiere conductos o caflerias subyacentes u sfros impedimentos gue
comprometan las tareas de compactadon,

4.1. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transwversal de la subrasante se constriira de acuerdo con las Indicacionas de los planas
o con las gue dispanga ls Inspeecidn, admitidndose las siguientes tolerancias:

4 1.1 Diferrencias de cotas entre amibos bordes en bos frechos rectos, nomayor deal cuatroe por
il [dafo0) de ancho tedrico de la subrasante.

4.1.2 En los trechos en curva, @ perfil serd un plano cuya inclinacidn estard dada porel peralte

provectado o el establecido por la Inspeccion, con wna tolerancia en exceso o an defecto

del cinca por mil [(Safo0). En los tramas rectas, &n 100w, nomayor de 0,10 m; en 50 m,

nio mayor de 0,05 m.

La flecha & dar al perfil transve

4.1.3

ylay v Cihsiiln
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4.1.4 El perfil transversal de la subrasante se verificard an toda |a longitud de la obra, en ios

intervaks que fije la Inspeccida, El control de bordes deberd efectuarse con anterioridad
al contrel de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de anteajo.
Toda diferencia gue sobrepase la toleranda establecida, deberd commegirse con
anterrondad & la realizacidn de bas controles de la flecha; estos ditimos podran realizarse
caon nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de bongitudy forma adecweada.
La verificachkon de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la mzma, se
efactuaran pievia a la aprobacidn de ella, v 3in peruicio de que Lo Inspeccion las
verifigue durante la marcha die la construccian donde o juzgue comeniente o imparta
las dedenes e instrucciones necesarias para asegurar unresultzdo fingl que evite las
correceaenes de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se madiran y pagaran por metro cuadrado (m2) de sub rasante
preparada y compactada en un espesor de 0,150 0,20 m. segin se indica en planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma sspecificeda, se centificara por el sistemade “unided
de medida®, £l precio unitario del bem ingcleye la provision de todos los materlakes, mano de
obra ¥ equipos necesaros para la cormecta y total ejecuciin de la prepasacion de subrasante, el
perfilado, la seleccidn de los suelos mas aptos para sev ut#izados en caso de ser necesario su
reemplaze, todo dobie movimiento de sueto querequiera realizarse parz este trabajo, provisidn,
transporte v distribucicn del agua a utilizar y todo otro trebaje o elemento necesario para su
ejecucion, &n un toda de acuerdo con el proyects y drdenes de |a lnipeccidn

1. DESCRIPCHIN

Estos trabajos consisten en ke construccion de una base o sub-base constituida por agregados
pétraos con d sindaincorporacian de suekos, Incluye la provision de los materiales intervinientes,
su profesamiento, transporte  gjecucion de la capa correspondiente. Comprende también kz
eatraccion de todo elemento gue impéda formar el paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREDS

Lo agregados patreps provendran de la trituracién de rocas sanas, naturabes & aniliciales
ripo, o canto  rodada, Cudndo el agregato provengs de la trituracidnde riplo & canto
rodado, las particulas gue se trituren deberdn estar retenidas enel tamiz de 38 mm, (14"}
¥ deberdn presentar un minime del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura
i el restante 25 % por lo menos con una

El desgaste de los agregados pél' por el ensayo "Los Angeles” (IRAM1532)
deberd ser menor de 35 para F.--:-- £k Bty o
| :

de cubicidad, sera mayor de 0.8 5 1
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2.2. SUELOD SELECCIONADRD

El sueln & usar en las mezclas gramulares para bases y sub-bases, serd seleccionado,
homogdnes, no debiendo contener raices, matas de pasta, sustancias organicas i otras
materias extranas putrescibles, debiende cumplic con bos siguientes requisitos:

Limite lfquide; menor de 30 indice
Plastioo: mencr de 10

Sales totales: mepor de 15 %

Sulfatos:menorde 05 %

En ceso de contenar terrones o elementos aglomerados, s¢ o deéberd preparar en
yatimiento o en os lugares de extraccidn, pulverizandolo adecuadamente de tal manera
que una ve: procesade, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pullgada v na
menas de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n® 414,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA
Deberd cumpli bos sigwentes requisitos:;

Equivalente de Arema; mayor die 50
Indice de Plasticidad: menor de 6 Sales
totales: menor de 1,5 % Sulfatos:
menor de 0.5 %

2.4, AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Serd potabke, proveniente de |a red urbana. La potabilidad del agus debecd ser certificada
parr labaratorio competants en la materia. Cato contrario, se deberan realizar los ensayos
de idoneidad de la misma,

2.5, CAL WIDRAULICA

Provendra de la coccidn de calcarens gue contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuads culdadosamente en fibrca. La misma deberd proveerse en
envases hemméticos y depositarse en lugares secosal ampara de ka intemperie,

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base deberd satisfacer las exigencias que se
establecen para kos agregados petrecs, arena silicea y suehos,

Las mezclss deberan sitvarse dertro de los entomas granulométricos v cumplie lassipuientes
espedificacionas;

TAMICES PORCENTAIES DE PASANTES —~
IRAMZS mm T i JD0% .

19 mm (38 ) T8 = 1008 . ~
G5 M (BB R i rrsints E0% - B0 )
A8 rren, (NS A) .. 3596 - BEBE

2, (N0 10L. . 25% - 50% Ay et

om0k DL SUSA% WIS 5
Vi HCRALT S Dk CORCDTR



U

Subsecretanis da ey el
Infroastruciura ' Far i
o i R
=T

A2000 (N2 A0 100 300
PLRTE [ L o | RRAERRR— - T b

Debiendo cumplic las siguientes axpencias:
SUP BASE GRANULAR

Limite Ligubdo: manaor de 2%

indice Plastico: menar de 6 Valer
Soporie: mayor de 40 Hoales

totales: mencr de 0,9 S5ulfates:
menoy de= 0,3 % BASE

GRAMNULAR

Limite Liquido: mengr de 25

indice Plastico: menar de 6 Valor
Soporte: mayor de 80 MSakes

totales: menor de 0,9 #3ulfatos:
menor de 0,3 %

A la mezcia se le agregard cal hidraulica en una proporgion comprendida entre el CUATRD por
clenin |9%) y el QOHO por clento (%),

Los Valores Soporte indicados, deberdn lograrse al 95% de iz Densidad Seca Maxima obtenida
aconde & la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa [base y sibase} se exigird un grado de compactacidn del 95 % {noventa y cinco
por chento] de la Densidad Maxima obtenida comop s indica precedentementes,

Las tolerancias admisibles con respecte & b granulometrla aprobada porla Farmulade Mezcla
00,

- Bajo la criba de 38 mm, [ 137} v hasta el tamiz de 9,5 mancd 38"} inclusive: masmenos7%

- fajo la criba de 9.5 mmd(3/8 "] v hasta el tamiz de 2 mm. (N2 10} inclusive: mds
fmenos b5

- Bajo la criba de 2 Mo (NE 10 ¥ hasta el tamiz de 0420 mm. (MY 40}inclusive: mas
fmenos 5%

= Rajn tamiz de 0,420 mm. (M9 40): masmenos 3 %

Estas tolerancias definen los limites granulometricos a emplear en los trabajos, los cuales se
haltaran asuwvez entre o5 limites granulometricos que se fijan en esta especificacidn,

La forma de la curva granulometrica debecd armonizar con [as curvas limites del entame, ne
debiendo presentar guiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de fas que
puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites,

COMPUTO ¥ CERTIFICACION £

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion an confrasio gue se establerca en el Plisgo Particular de cadaobra, 58
reafizard a los precios unitarios de contrato por metro cubico (m3Estos precios seran
compensacion total por ka preparacion de la superficie a recubrir la provisidn, carga,
transporte, descarga y a:n:q:m de todos Im materiales interdinientes, meaclas v distribucdn

J stacion de la mezcla; b
mdi:lanumlenm. sefalizacion, consergib sgeinos v rmgu conagua de los
mlsmns. COrTECeRin d-! ko defectos ¢o -"-l ’ Ingo otro Ha bajo, ulpm ¥
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1=ESPECIFICACIOMES GEMERALES
Lok trabajod de edte rubro e refieren o b elaboracidn, provision ¢ entrega al pie de pkanta-ising
asfaltica de merclas bituminasas ded tipo concrata l:ﬂltit-u:, densamente graduadas en caliente

I-CARALCTERISTICAS DE LAS MEFICLAS ASFALTICAS:
Las merclas astilticas varian de acuerds 4 2o wlilizacidn, pudiendo d'n‘l:irl-gu'irslt dos Tipos, gue 3
continuackon se detallan:

MEZCLATIPO A; {para cargatal

g.} Curvas granulométricas de la mezcia:

4% para las cribas o tamices desde ls mayor abertura hasts el N84 {48 mmfnclusive.
1% para tamices N2 10 8 M2 200 incluse,

2% para el tarmdz NE 200,

Entormo granuometnico de la mezda de aridos:

TAMIZ:

e 100%
W BO-100%
3B . TD-90%
AR 50-70%
TH i 35-50%
P | R 18-29%
rio0...... . B-165%
T200 .. 2-1054

La arena silicea no deberd intervenir en un porcentaje superior al 25 %
Se empleard &n la mezcla, cemeanto asfaltico de indice da penetracion 50-60

%e deberan respetar bos sipuientes rangos de temperatura en cuanto al calentamientoen
planta de los diferentes materiales:

= Cementa Asfiltioo: Calentamiento a tem perabiora Dl que su visoosdad "Saybolt- Furol” sea de
150-170 seg. correspondientes para @ producio Bituminoso de tipa 50- 60 [aproximadameante
entre 145% - 1552),

= fpregadas; Calentamiento a temperatura entre 1602 - TR02C,

- Mazela bituminosa efaborada: Saldrd de planta a temperatura de 140°-1652 L -

En general deharan rorresponderse entre i, valores de maxima v da minima: no debers exictir
un salto térmico superior 3 los 30 % entre la femperatura del asfalto v de los agregados, para
evitar &l deteriors del producte tuminaso, &l recubrir & drido excesivamente caliente en

pielicula delgada.

Fl calentaminnta del asfalta no se deberd producs a altas temparaturas {del orden de los 1502
L} por perindos de tiempo prolongadoscferafesh a:adu todo betiin gue se abserve recalentada
o gue haya sufrlth pérdida de sus : X latHes v quesn general no cumpla dedpuds

&l indige de Penstracitn, Enfayvo de

recubrimients, Micholsan, Ensayo da F'E!r:ulai -_':-. s Enu-,’u- de tE@fﬁdnlﬂgmgaﬂ
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En las mazclas intervendrdn obligatoramente agregades gruesos, finos y rellens mineral, segin
cada caco, combinados adecusdamente para obtener wna granulometra final densa
impermeable compacts, recktents a la ccldn de log agentes atmocféricos v en particular dal
agua; de Sptima carscteristicas superficiales una vel compactada la capa, en cuanto a la
mgwd;d :upurﬁ-ﬁdl, caracterittics antideshzante &n todo tipo de clima, bajo e fransito
wishiciatas, merclados con el correcto tenor de products bituminods para lograr tales
caracieriticas, 4in anvejacimisnto prematuro, cuarteamisnts por excesha rigider o cambios
[alteracianes) de temperatura extremas; cin exudacionsd o aflaramientos, cofrmientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el trdnzito.

Estard prohibida la colocacon en obra del material bituminoss euando la temperatura ambiente
sea inferior o igual a 5% C, o on dascenso.

b} Agregados:

. 1) Piedra triturada:
En su totelidad deberén provenir, con escepcion de las arenas siliceas, de  la trituracién
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sk contenido de materlales organicos, suelos o
cuabguler oira sustancha nocha, o trituracidn de cantos redados, nplos o gravas, debiendo en
tindos hos casos provenic de ba trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo el
mpterial original antes de su trituracidn serd retenido por malia stamdard de abertura cirgular de
1y 173 ce pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particuls despuds de su procesado,
wn rvinkme de tres caras de fractura pors trituracion o voladura,
- Ensayo de Desgaste “Los Angeles’ (IRAM 1532) serd menor de 30,
Bl Ensavo de Cubicidad [factor de cubvicidad pary 1@ granulometria respectival serd
mayar de 0,50.-
Mo debera exisitic un tenor superssr al 2% en la fraccidn fma (pasante tamiz M2 10) dearcillas,
akcalis, polve, materizs organicas ni sustancias extranas.

En general, no deberdn exitir terrones ni elementos agiomerados disgrepables.
El Indice de plasticidad de las fracciones fitradas por tamices W 40 ¢ N2 200 deaberura
cuadrada, deberd ser nulo.

b. 2) Arena de trituracion:

Tipa 0-& mm
Plasticidad (s/pasante tamiz 2000 menor de b

b. 3] Arena silicea:

Equivaleénte de arena: mayor de 500 Plasticida _ﬂ"" *
[s/pasante tamiz 200} menor de G5ales totales: Ferd.
menor delS HiT

Sulfatos: menor de 0,5% e

b. 4 Rellena mineral {Filar}:

Li a5 de naturaleza cabcares, deberd po enidn minirmo o atosexprasado
coma CO3Ca del 70%. '

:
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Las requiitos que deberd cumplir la mezcla aafiftica elaborada ensayads acorde a lasMarmad W N E,
= 0 — BE "Ensays Marchall® san:

Mimerno de golpes por cars de la probeta: 75

Estabifidad Normal minima: 200 kg

Fluencia: 2 84 mm

Vacos residuales imétoda Ricel: 3a 5%

Foalackin betin — vaclos: 753 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kgfom

Belacion astakilidad - flugnda masima aconzajada: 4500 kg/omEstabilidad
rermanerte (Morma V.H.E.33-67) Minima: 80 %

MEZCLATIFO B; {para bacheg]

La mecla aafaltica se conlormard coma minimoe, con la utilizacion de los materiabes gue 5o
'l"iii"i describen en el apartado: 5.2 "Agregados”, incluyendo s incorporacion cal hidrateda en poho
coma rellens mineral — filler —,

For lo gue la planta asfaltica debera contar como minimo con |la cantidad de tolvas
predosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza v capacidad acorde con su proeduccion, v de
tamafio necssarks para evitar gue se mezclen ks mateslakes en las opsraciones de
abastecimienta de las mismas.

La mezcla estard comprendida dentro de bos entornos granulométricos que s Indicana
continuacidn; la forma de la curva resultante de la mezcla de arldos . deberd armonizar con las
curvas limites del entorno, paralela a los mismos, ¥ sin presentar guigboes ni mflexiones,

a) Entorno granulométrico de la mezch de dridos

TAMIZ pasante:

38" BO-100%
- T 55- 755 P
j - R 35-50% r ¥
- T30 ey 18-29% 4
T ... B-16%: !
T200L........ &-108% p

b} Reguisitos a Cumglir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que detsent cumplic la mezela asfaltica elaborada ansavada acorde a lasMormas
V.M.E. =9 =86 "Ensavo Marshall" san:

Mumasra de gnlpes por cara de la probetas
Estabilidad Normal minima: 600 kg 47
Fluencia: 2 2 4.5 mm P =

| |
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VO BiE AL JRVEARLIMEC 1A

AL v BRI S
HIRECCLOR OE (22a5 vlkLE
REGITILERE DE CMEDEE




Vachos residuales (método Rice]: 284 %

Relacidn betin —wvacios: B0 & 30 %

Relacicn estabilidad - fluencda minima: 2 100 kgdom

Retacidn estabilidad - fluencia mdxima aconsejada: 4500 kg'cmEstabilidad
remanante {Morma V.ME 32-67) Minima; 80 %

G| Tolerancias Adrmisibbe;

Sobre la curva granubomeirica de la mezcla:

— 4% pare las oribas o tamices desde la mayor abertura hasta &l W2 4 (4,8 mim)
inclusive,

— 3% para famices N® 10 a N 100 mdusive.

— 2% para el tamiz N2 200,

Sobre la cantidad de cemenio asfiltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas omanos ef
0,25 % en peso determinado en el Ensaye de Recuperacion,

d} Condiciones para la preparacidn de la mezcia

Se deberdn respetar ks rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo YNES-BE -
“Emsayo de Estabifidad v Fluenda por el M&todo Marshall” en cuanto af calentamiento en planta
y &n laboratorio de log diferentes materlales, para los procesos de mesclado v compactacion
La mezcla deberd salir de planta a temperaturs tal gue permita efectuar la cormecta distribucion
y compactacion en obra,

En general deberan corresponderse entre si, valores de temperaturas maxima y ge minima; ng
deberd existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C enire la temperatura del asfalto v de
los agregados, para evitar el deterioro del products bituminoso, al recubrir 3l drido
excesivamante calienta en paliculs delgada.

5S¢ debera respetar bos sipelentes ranpos de temperatura en cuanto al calentarmenioen planta
de los siguientes materiales:

Cemento asfaftica: 70— 100 aproy. 12000 5 15090

Agregados; 16090 =18020

hezcla bituminosa elaborada: saldrd de planta & temperatura de o menos del5520C y no
superara bos 180RC

Todos los walores especificades de temperaturas deberan ser convalidodos mediante Ios
correspandientes ensayos de vizcosidad que se deberdn llevar a cabo sobre todas las partidas
de los productos biiuminoses v con las frecuencias gue ardene b Inspeccidn,

El calentamienta del asfalta no se deberd producir & altas tempersturas por perodosde
tismpo prolengedos. Serd rechazado todo betldn que se obsenve recalentado o gue haya sulride
perdida de sus componentes volétiles y gue en general no cumplades pues de su procesamiento,
con las especificocionss del Ensayo de Penetracian, Indice de Pleiffer, Ensayo de Descubrmisnto
del agregado, Ensayo en Peliculs Delgads, Oliensis, f-"“ﬂ;

Se realizard ademds e Ensavo de Recuperacidn de asfalte por equipo centrifuge o sin'!jla_rr.
aprobado, pora determinar el tenor de betdn efectivamente incorporado en la mezcla
elzborada.

i -
L

combinados adecuadamente pa'ﬁn;_ J .
pacta, resfsten sctidn de |os. e
racteristicas sypeificiales una wvez

(SN et )

B e
En ks mezclas inbervendrén obligato h]EﬁlE 5_?3
obtener una granulkometsia final dengs, impe ble;
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superficlal, caracteristica antidezlizante en todo tipo de clima, bapo para & tramsito wehicular,
mazclados eon el carreets tenar de producto biturminose para lograr tabes caracteristicas; din
anvejecimisnto pramaturs, cuarteamiento por excsdva rigides o cambios (alteraciones| por
temperatura extrem:es; sin exudacione: o laramisnto, corrimientos del material |_=||= ﬂl.lqul;ia-l-
nl deslizamiento bajo el transito,

Estara prohibida la colocacidn en ahra del material btuminoss ceando la temperatura ambiente
cea Inferior o lgual a 52 , o en descenso, la cual debera =er tenido encusnta para la
elaboracitn y provisidn que se requiera.

&) Materiales intervinientes en la mezcla asfiltica,

Cementa asfiltico

Le empleard cemento asfaltico de penatracidn F0 - 100, Serd homopgéneo, libre de agua y mo
formard espuma al ser calentado a una temperatura de 180 8C, deblendo cumplir las exigencias
establecidas en la Norma IRAM GG,

De cada partida de cemento asfalico, se praciicaran los ensayos de

&) Penetracidn | 2520 100g Sseg) segun Norma IRAM 6576: 70000

bl Indice de Panetracion {Indice de Pielffer) (IRAM B504); -2 3 +0,5

1 Wiscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinemdtica a 1352C: 80 a 200 seg
d) Obensis segun [Norma IRAM 6534 Negativo

2] Puntp de ablandamienta (anitlo y esfera)

Agregados

La humedad maxima de bs agregados para [a5 mezclas asfalticas serd del 0.3 % enpeso,
medida en [os sifos en caliente,

Siel material que pasa-por el tamiz N2 200 por via hdmeda es mayor del 5% respecto al peso
del total de la muestra, 1a cantidad de material lbrado por @l tarmiz N2 200 en seco, deberd ser
igual o mayor que el 50 % de la cantidad litrada por bveda,

La parte fina de los agregados obtenidas por trituracidn, sobra (a2 coal no pueden efectuarse bos
respectivos ensayos, se aceptard sdlo cuando la roca originaria  Nene las exigencias
especificadas para los sgrepados gruesos enlo concernignte a tenacidad, durabdidad, absorcidn,
dureza y resistencia al desgaste.

Piedra Tritureda:

En su totalidad deberdn provenis de [a tnturacidn adecuada de rocas sanas, frescas, Bmpias, ser
de las denominadas comercialmente como graniticas, debiendo en todos los casos ser producto
de la trituracién de particulas de tamano no rmencr de 40 mm, (todo el material original antes
de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura de 1 1/2 de pulgada, debiendo
presentar por bo mencs cada particula desp e su procesada, un minima de tres caras de
fractura por trituracidn ovoladura), En J cdrdn contener materiales orgdnicos,
suglos, particulas tlandas o minares, & » 0 cualquier otra sustancia nociva o
perjudicial. M

ke r'.-'
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Los agregados pétreos deberdn ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de 9.5
mm. [3 [ B de pulgada) v acopiados en pilas separadas; por lo cual se deberd considerar en la
planta asfaltica, |a incorporackin por separado de estas dos fracciones en la proporcion que
corresponda v ias tohvas necesadias para esty operacion Las exigendas a cumplir porel agregada
pétrag son:
Enzayo da Desgaste "Los Angeles" : menor de 30,
El Ensayo de Cubicidad [factor de Cebicidad para la granulometria respectival:mayor
de 0.50.
Mo deberd existic un tenor superior al 2% en la fraccidn fina [pasarte tamiz MELO) de
arcillas, dlcalia, pohea, materias orgénicas ni sustancias extrafias,
- [n general, wno deberdn  existic terroncs ol elementos aglomerados
disgregables,
£l indice de plasticidad de las fracciones libradas por lamices NP 40y NP 200de
abertura cuadrada, debard ser nulo,

Arena de Trituracion:

Deerd provenir de 13 trituracidn de rocas sanas, frescas v limplas y ser de lsdenominadas
comercialmente como graniticas o cakcdreas.
Tipo 0 = 6mm

Plasticidad [s/pasanie tarmiz 200) menor de G, Limite liquide no suparard el 3X%Equivalente da
Arena: mayor de 50 % (sobre fraccion pasante tamiz N2 4)

Brena Silicea:

La arena silicea no deberd intervenic ¢n fa mezcla bilumingsa en una proporcidnsuperior al
25%.

Equivalente de arena: mayor de 55 % [sobre tracaon pasante tamiz N 4 | Plasticidad

(s pasante tamiz 200] : menor de 6 Limite lkquido no sugerard ¢l 32%5ales totales: menor de

1.5%

Sulfatos solubkes: menor de 0.5% P s
r ::fj.;;-. :

Relleno Mineral |Filler): ,f;'{

5i es de naturaleza calcires, deberd poseer un contenido minimo de carbonatos

expresado como CO3 CA del 0%,

e

Es obligatoria la Incorporacion de un tenor minimo del 1.5 % de cal hidrdolica hidratada en’
pohe dosificada en peso de la mezcla total de dridos; gue responda enun todo a lo establedido
en ta Marma IRAM N2 1508; kb cal se adicionard y metclird perfectaments con los agregadas en
secno, posterior 2 la salida del homo secador, previo a la incorporacitn del cemento asfilticn; se
deberd evitar pérdidas por voladura, recuperadores de poleao, ste.

La talva, o el mecanismo incorporador de s cal serd tal que pueda efectuarse ladosificachin y
el mezclada de foema homogines y cormecta.

s
wados sobre las mezclas,y a su
sritanel tanor o de la eal

La Inspeccion, en base a los resultadaos de ks erfayes A
compartamiento en presencia de agua, podrd ordenar al ink B
hidratada hasta un maximo del 3.5 %. :' &
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3 EJECUICION
3.1-DESCRIPCION

Los frabajos de este rubro se refleren & la Imprimackan, rego de liga y ejecuckon de carpetas
asfaiticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfltco, densamente graduadas en caliente,
imcluidos @ fransporte v colocackin del concreto asfaltico en

caliente, en leg cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las
obras.

3.2 EIECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO
se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, Este pavimento serd ejecutado mediante «l
reculwimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida v distribuida con espesores variables,

produciendo una superficie unlforme, con @ hsura v rugosidad superficial adecuada,
El sistema de distribucidn serd con termanador asfaltion,

IMPRIMACION:

Dasoripridn

Este trabajo consistird on dar vna aplicacidn de material bituminais imprimadeor sobreuna
base previamente preparada y aprobada, de acucrdo con estas especificaclones

El arden de las operaciones principales en la ejecucibn de éstas imprimaciones serd:

Acondicionamients final de b base a imprimar, verificando sy compactadian, Humedady
conformacidn

Barrido v soplada.

Aplcacion del material Ditumingso imprmacor

Clhausura y librado al trangito.

Reparacicn de deformaciones v baches,

Lz candiclad de rmaterial btuminosa a emplear por metro cuadrado (m*) deimprimackdnestars
comprendida dentro de los siguientes Hmites:

hiaterial biteminoso reducido 2 15,52C 0.8 a 1.6 litros / m2.
Wiateriales

Los materlales bituminosos deberan cumplir, segin corresponda, las  especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM NE, 6802 6604 6808/ BELDY 6612 v 6691 acordeal tipo a

emplear. ATE -

5 i
. :
i, 1y
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METODO CONSTRUCTIVOD
Acondicionamienta fimal de la base a imprimar:

Ademads de los trabajos especficados en otras partes de este Plisgo, serdn ejecutados todos
aguelios gue resulten necesarios para gue B3 base a imprimar se presente en perfectas
comdiciznes. Los resuitados cbtenidos deberdn cumpdir con las exigencias establecidas para la
base en la secckdn resgectiva. Las correcchones gue sean necesarias, se efectuardn utilizando en
bt trabajos de reconstruccidn el mismo materisd empleado e la corstiicain de la Dase.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar deberd ser cuidadozamente barrida v soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ellz of polwo y todo material suelto. Las operaclones de barrido v soplada
mecanico deberdn ser complementadas, cuando fuese necesanio, mediante e barrido can
cepilles & mana, 5i el viento levara sobre la base a Imprimir,

pohe provensente de las banguinags o de algon desvic, e subtanacs eite intonvenients, regandn
con #gua las zonas que correspondan,

Aplicacian del Matarial Blituminoso Imprimador

a} Complida las condiciones de los apartados anteriores, se procederd a aplicar el material
bituminoss,

b! Antes de inklarse |la aplicacidn del material bituminoso, deberd delimitarse perfectamente
ka zona a regar, mediante |a gjecucidn de des (2] pequeliod rebordesde suelo que asegurara
posteriorments una alineacidn correcta del borde del tralamients a gjecutar o bien se tenderdn
delgadas sogas en todo el large de laseccion & regar, o 5= empleard cualguier oiro
procedimiznto zprobado por la Inspeccion,

Como guis del conductor del detribuidar de materisl bituminosg, se poded utilizar el reborde o
las sogas aludidas o bien preferentements una delgada soga o similar, gue se colocard 2 una
distancia fuera de la zons de regado. Mo e permiticd gue en ningdn caso se agote
completamente 2l material bituminosoe def camitn distribuidor, al final deuna aplicachin, Con el
ohjeto de obtener juntas netas, sin superposickin de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacian, debers colocarse en todo & ancho de |a pons a regar, chapss o papel &n una kangited
tol que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizer la aplicacidn, ciando ol
ditribuldor se desplace 2 la velodidad uniforme necesarda para obterer el riego unktaric
estabbecido.

cl Mo s2 comenzard a regar el material bituminoss ligante en cada nueva jornads de trabajo,
antes de haber probaco ta uniformidad del riego, observande que todos los picos funcionen
narmalmente coma 1o exprasan ks Mormas de Ensiye W, N-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos” de la 0N, Estas comprobacicnes deberan hacerse sobre

las cunetas, banguinas o sectores fuera de la rona de obras. 50 resultase necesarnio, los p‘l-:gﬁ"' ;:

seran calentados amtes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion Irmplwm:ﬂ-n
kerosene o gasoll al final de cada jornada d

|"|
dl No se permitird la ejecucion :l-EJI i‘n;un rleg}.u

temperatura amblente a fa sombra es inferior a-_l_ili'l:- |
procederd a dar una aplicacidn de ma{eﬁal hn“mlﬁ;w ™

material bituminoso lgante 5 la
lES I:q'.E‘-HHEIﬂI'IES anterigres, 5!
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CARPETA ASFALTICA
Especificaclanes Generales

Se refiere a la ejerucicn de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simaltEnens e
indlependientas 1i fuers necesario, en los sitios v areas ordenados por Binspeceicn

Este pavimenta serd sjecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfiltica en
celiente, Tipo "A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varos, produciendo uns
superfice uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada.la calidad de la meezcls
hituminssa & eraplear y sus componentes deberd cumple enun tode can las caractersticas v
exigencias establecidas en el ITEM N21: " ProvishSnde Mezcla Biteminosa Tipo Concrato
Acfaltico "

Se practicard una completa y pedfecta lmpiezs del drea mediante barredora- sopladora v
cepillos. Previamente v con la antelacidn establecida en los lem respectves, s8 deboran habar

L ajecutado los correspondientes ricgos de imprimacion yde Liga, los cuales deberdn haber sido
aprobados por |3 Inspeccidn antes de autorizar

la colocaciin de la mercls esfatica. El riego de imprimacidn deberd ejecutarse conmuta
antelacidn minima de 48 horas a la colocacsn de la carpeta, v deberd sermantenido en perfectas
condiciones hasta & momenta de su recubrimiento. Mo se comerzard a regar el material
bituminosa ligante en cada nueva jomada de trabajo, antes de haber probado 13 unifermidad
del rega, obhsenvando que todos Ios ploos funcionen nommatmente como K expeesan las Mormas
de Ensago VW, N-E-29-68 "Controd de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la
DMLY, Estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las cunetas, banguinas o sectores fuera de
la zoma de obras. 5i resultase necesario, 105 picos seran calentados antes de cada descarga, la
bomba v barra de distribucion limpiadas con kerasén o gasoil ol final de cada jormada de trabajo,

Mo se permitird la ejecucion de ningdn riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior @ 58 La Irspeccidn fijard por orden escrita que sedd
conformada por el Conkratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan estar
comprendidos dentro de los limites especificados.

| S detribuirh fa mezcla asfilbica en caliente oon les medios agrobados, compactandose can
W rodillas lisas o rodillo neumatica avtopropulsada sepgan se ordene. Mo se permitira ka
colocation de capas de mezcla v su apionado en espesores mayores compactades, de 0,08 m.

La mezcla asfaltics serd transportada con los medios adecuados que permitan elcomienzo dela
compaciacidn a la temperatura adecuada; en caso de lNevias imprevistas o humedecimiento de
la calzada la mercla no serd descargada hasta que la superficie de aguella s& encuente
perfectaments seca

5 se obeervara cualquier tipe de irregularidad en 3 mascla al llegar a s obra, serd rechazada sin
descargarsela .

Ma se permitird I colocackdn de la mezcls cuando la temperatura ambsente sea 52 Ca 'u'rf:rigl:a
la sembra.

as condicionss v lmmpiszs v las
inicialmente, Nodeberan guedar
udyﬁfent ==

A
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Condiciones para la Recepcion

Para lp determinacidn de las condiciones exighdas para ks capa terminada, se extraerdn testigos
con méguing caladora robativa, Jos que serdn brasladados por la Inspeccidn a la Divisién
Leboratorie para su ensavo. La extracgidn de dichos testigos serd a cargo del Contratista v
realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccidon de la obra, en los sitios v con la
fracuencia que la misma ordene, Esta extraccion de testigos debera realzarse dentro de las 48
horas de terminada laconstruccidn de la carpeta,

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el Contratista
iendra el deracho de solicitar i3 extraccion de mayor numero de muestrasa fin de cormoborar
o rectificar los resultados obtenides y delimitar la zona de rechazo.

Densidod de Obra

La densidad media de bas testigns [ DMTest. ) extraidos del ramo, deberd sar Igual o mayor al
58% de la denskdad Parshall media [ Dhtlaborat. | de las probets: moldeadas cormespondientes
a esa jornada de labor & al tramo corres pondiente.

DA Test. B 9E8% DM Laborat.

Dd 1 =098 » DMLaborat, — DMTest, «10x AD,98

# [hALabaorat,

En caso que la DMMTest. sea mayor de 0,98 X DML no comespande ningunreconocimeenta
sdicianal.

5i se verifico gue ol DMTest, es menor al 5% del DMLUsborat, corresponderd elrechazo total
del Trami.

Los valores indhdduates de cada testigo, no podrebn ser inferiores al 95% del DMLaborat,,
admitigéndose $alo un 10 % de tastigos can valores defectucsos portrama. Be no cum plicse esta
condicidn, se aplicard un descuentn sobee ¢l precio del tem de:

d 3 = { n? total de testiges defectuosos - 01 | = Ang
total de testigos

Espesor

Che los bestbgod extraidos para |8 deteiminacidn de la densidad de obra, o de los testigos
adicionates gue disponga la Inspeccidn, e detepminara 2 espesor medio; debiendo cwimplr las
siguientes condlciones:

El espesor medic de 105 testigns | EMTest, | serd mayor 4 igual gue ¢ espesor tedricode
proyecto [ Eproy, |, que eguivale & 0,06 m,

Los espesores de cada testigo individeal, deberdn ser mayeres & iguales al 90% del espesar
iedrica del proyecto, tolerando 5610 un 10 % de testigos defectuoses por cada tramo a\renﬁcar i
f h oy
i g
En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre & tonelaje dﬂﬁﬂa - '.:'.
invohucrado en el drea A afectada, dado pog; i

Cuanda el EMTest, sean'-enurquwﬂﬁiﬁ'}ﬁdﬂ EF'r ] e T _ml:r." e

:L-L-'\HH-' I
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Los descuentas descripios precedentements, son de cardcier acumulativo entre i
Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados |os trabajos de compactacion de |3 carpeta, |z Inspeccidn controlard la
lisura superficial, mediante una regla de 3 mis, de longitud, colocada parabela al eje ¥ a un
galibo trarsversal ol misme; na deberdn abservarse lucesmayores a 5 mm entre el borde
inferior de la regla v fa superficie del paviments, Deberdn 8¢ corregidas las ondulaciones
depresiones gue excedan los valoresesiablecidos & gue retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no deberd ser inferior 3l 0,2% ni superior al 0,4% dela del
provecto; toda deficiencia en este sentido, debera sar igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente ltem ejecutadas en v todo de acuerdo a las presentes especifacaciones;
salvo especificackin &n contrario que se Indigue en ks Pllegosparticulares de cade obra, 5=
computaran y certificardn por To [toneladas] de mezcla asféltica elaborads, cokscada,
caompactada y aprobada.

Ese vakor serd compensacion total por todos los trabajos, Incluyendo mano de obma, equipos ¥
materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otre gasto gue demande [a terminacidn
total de las tansas.

ITEM V; EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ()

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a Iz completa ejecucidn del pavimento de hormigdn simple,
e s ESResones qua se eipecitiguen en los plangs ded provecio, incluyendo las bocacalles de
hormigon simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los casps que asi
corresponda, Esta tarea se llevard a3 cabosobre capas aprobadas, Cuando se o juzgue
conveniente, se recubrid la capa de asienta del pavimenta, con un manto de arena gruesa de
un centimetro de espesor promedio, uniforme v perfilado. Para ks testigos extrakdos de la
calrada se exigrd Resistencla Medla Minima de 260 kg/crZgue correspancde aun hormigon del
grupd H-Il v clase F. La colocacidn de los moldes serd aprobada, debiendo corregirse toda
deficienci que odE@sane diferencias entre molde y molde demas de 1mm.

Si fuera nacesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de  apoys rebajandn o
fpvantande la misrma en mdas de 2 (dos) centimetras, s& procederd a lovantar la totalidad de los
maldes, rescondiclonar la capa en cuestion v realizar fruevas eRsayos para su aceptacion,

Se cuidard especialmente la zona de apoyo de moldes, en dreas de bordes o cunetas, reforzando
su coanpactacion,

La totalidad de las tareas de este rubro, se reglran por o establecsda en las presentes
especificaciones, Plego Particular de Especificaciones Técnicas v dedenes de la Inspeccian

La compactacion del hormigdn se ejecutara culdadosamente mediante reglas wibsantes de - :. i *-.-\‘!;‘
superiicie, el alisado y terminado superficizd de la calzada se ejecutardcon medios aprobados . - .
que aseguren una adecuada terminacidn gugErdical en cuantoa lisura, rugosidad, galibp, i #
Eeclo escumimiento de las aguas, E’F
ditima condician, es de cumplimiento GBligstori eigy causa de rechazo toda drea que m
asegure esta condicion, siendo de res b nitatista asagu@as cotas y nivelacion

correctas para su cumplimiento. ] .
El perfacto drenaje superficial, detwerd et :u[w;i_;@l:-ﬁe_ n las dreas const

af b ot .
velB ETAMEDAD D COELCUL
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pdyacentes.

Como parte integrante del equips, se dispondra de un puente de trabajo  para posibilivar las
tareas de terminacion de las losas,

En todos los casos, se fimpiard el pavimento gjecutado, quedando finalizar las taréas yantes de
ebandonar la zena, toda el area en condiciones de total librande ai transito; dicho librado al
transito debera ser putorizade por la Inspeccidn, y no se deberd

producic antes de log 21 [veintidn) dias de finalizadas las operaciones deharmiganada.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORKD ¥ DOSAIE

La cantidad minima de cemento por metro cibico de hormigon para pavimento, cordones y/o
cordones cuneta serd de 330 kg para satisfacer las condiclones de durabilidad y resistencia al
desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia, El contratista propondsd un
dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento minima, que sera
aprobado per la Divisién Laboratorinde la Direccion de Cbras Viales de la Municipalidad de
Cardaba,

2 METODOS CONSTRUCTIVDS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacidn y vertido del hormigdn, deberd estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacidn de moldes, de eventuales armaduras, los disposities que
eviten su desplazamiento, v la adecuada limpieza de todos los elementas intervinientes.

Las cotas de a superficke de apoyo serin las necesarlas para gue lo calzada tenga el
espesor especiflcads para lo cual se implementaran los puntos de nivelacian necesarnos.

2.1.2 Cualguiera sea el procedimicnto emplesds para a condtruccidn de la calzada, una
demora de mas de 45 [cuarenta y cinco) minutas entre |2 colocacidn de lospastones o
cargas consecutives de hormigdn, serd causa suficiente para suzpender Inmediataments
las operationes de hormigonado; en ¢l lugar donde se produjo la demaora, el Contratizta
debera ejecutar sin cargo wna junts de construccidn. No e admitirdn juntas
transversales de construccion cuya distancie 8 otra junta sea inferior a 3,00 metros,

Toda porcidn de hormigon empleado pare construir 1a celeads sera megclada, colocada,
compaciada y stmetida a las operaciones de terminacion superficial dentro de un
tiermpo mdximo de 45 {cuarenta y clinco) minutes.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo mdximo serd establecida
por la Inspeccidn, pero en ningdn caso excedera del tercio (1/3] de tiempo de fraguada
intcial IRAaM 1662 correspondientes  las condiciones ambientales de temperatura en el
momento de la colocacion del harmigén, Toda demora respecto de los plazos indicados
sera causa suficients paradetener el hormigonado hasta subsanar la dificultad,

El hormigdn se empleard tal cual resulie despuds de la descarga de ln hormigonera; no

s admitird el agregado de agua para modificar o correghr su asentamiento para facilia _,;.c"'l.'."
las aperaciones oe werminacion de la calzada, e empbeard el minimo de manipdleo pafg.

evilar segregaciones. ik

£ 1.3 Durante la ejecucion de la obra el Carmram: Ebaﬁ!u IIE'..Iara cabo ensayos perodits
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Lot resultades de estos ensayos se reglstrardn en un libro especlalmentehabilitade 2 tal
efecto, en donds tambidén we consignardn laz fechas de realizacidn de o ersayos, las
termperaturas vy humedades ambientes registradas mediante termobigrogradn, La
infarmacitn contenida en dicha Ehra

deberd ser exhibida a la Inspeccion toda vee gue Sita bo solicite. Lafalla en obra de este

liwo de resuliedos serd causa suficiente para la suspensidninmediata de los trebajos, en
el estado en gue e enoeeniren, por causaimputablde &l Contratata

La Irspecciin realizard ensayos por su cuenta, en cualguler momento v 5@ necesidad de
aviso previo, @ fin de verificar las caracteristicas vy calidad del hormigén y sus
componentes; los resultados que se obtengan serdncomparados oon bos obtenidos por
el Contratista. En caso de discrepancia, se realizardn ensayos conjuntos o simubtaneos
hasta obtener resultados comparables,

2.1.4 Pama la determinacion de ensayos de resistencla a la compresien se mokleardan

e

probetas cilindricas de 15 (guince)] centimetros de didmetro v 30 {trelnta) om de altura
aprosimados. La preparascidn y curads en obra y/fo laboratorio de probetas pars evaluar
I resistencia, se realizard en un todo de acuerdo & & Norma 1Rahd 1.542 "Preparacian
y Curadho e obra de probetas para ensaynsde compresion § de trimcion porcompresidn
diarmetral”, identificindose B raoesira de b oual proviens y la clase de hormigomn, ¥ sern
ensayadas en un todo acorde @ la Morma FRAM 1546,

Oe cada muestra de hormigdn fresco, se moldearan como minimo cuatro [4) probetas
clindricas normalizadas, para ser ensayvadas 8 compresidn axial, 2 (dos) de ellas a 7
dias v las otras # |dos) & 28 dias; cades juepo de cosprobefas de cada edad,
constituird un ensavo o resultado de un ensavo. Bl resultado de cada ensavo serd el
promedio aritmatico de las resistencias a compresidn axial de las dos probetas de |z
rmisma adad; deblendo descartarse & ensayo en 2l cual exista una dispersidn mayor del
15 % {guince por cientol entre dichas dos probetas. Las resultados de los ensayos
actaran corregidos por su edad v relacion altua/diametre, como kb indica B noarma de
sRsayn corepondiente.

Los resultados de es1os ensayos sobne probetat moideadas tendrin solamentecaracter
informativo sobrg 1o calidad ded hormigdn ¢ no 52 tendrdn &0 cuenta pars la recepcidn
de la calzada, perd teniendo en cuenta gue la cabdad del hormigdn provisto, se
controlard en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo * Prowissdn de
Hormighn para pavimentos”, tanto en el caso de gueel material provisto esté a cango
de un proveedor distinto del ejecutor de 1a calzada, come cuando el misrmo contratista
elabore su proapio harmigon,

El contratista deberd proveer los moldes en cantidad adecuada, asi coma el equips, e
Instrumental de ensaye, operadores, v mano de obra necesarios para el moldeo v
ensayo del hormigdn. :

DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Prewiarmente a la colecacidn del hormigbn deberdn adoptarie los recaudos para evitar la
pérdida de sgua del mizma a traves de la superficie de asiento, ya sea mediane riegos de
apue, 5i las condicions=: de estabilided d= bease lo permiten v o inspeccion loautoricoe,

impramacion,

Con toda celeridad se procedera
autorzados corraspondientes a

parfdmar y compactar el hormigon con los medios
casg, estandd prohibida la adic@inde agua durante
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Erznscurmic mids de 15 [quince] minutos sin gue s& hayan realizado las operaciones de
distribucién v comoactacion, Una demora mayor serd causa suficlente para detener &l
hormigonado hasta reparar las deficiencias.

La distribucidn dal hormigon s& hard empleando palzs, quedando expresamente prohibide
el usp de rastrilles.

201 El tlermpo de vibrado serd &1 estrictamente necesarlo para lograr la maxima denssdacd
v cormpacidad de la masa; €l hormipon colocado junto & bos molkdes y & las juntas se
compactard antes de comenzar les operaciones de terminado con vibradores mecanicos
inseriados en la mezcla v sccionadod a 1o largo dela totalidad de los moldes y juntas.
En toda compactacdn por vibracion, cualquiera sea el tipo de vibrador utdizado, la
operackon serd interrumpida tan pronto se observe fa aparicion de agua o kechada en
superficle o |z cesackdn del desprendimiento de grandas burbujas de alre, con el fin de
ayitar la segregacion de los materiales que componen €l harmigén, No se permitiia que
el personal pise el hormigdn freseo sin calzado de goma para evitar gue se lleven a
misme sustancizs extrafias y una vez compactado, no se permitirigue se pise, La
codocacion del hormigdn se hard en forma continua entre fas juntas v sin ninguin
dispositivo transversal de retencitn,

2.3. MOLDES LATERALES FJOS

2.3 1 Los moldes laterales serdgn metalicos, de alturg jgual al espesor de la bosa enlos
bordes, libres de tods ondulacidn ¥ en su corgnamiento no se admitid andulacidn
alguna, El procedimiento de unidn & viarse entre [as distintassecciones o unkdades quee
miegran los moldes laterales deberdn ser tales gue mpidan todo movimiento o juego
entre |os mismos.

Loz maobdes seran de chapa de acero de & {zeis) milimetros o mas de espesory tendran
una base., wna seccidn transwersal y resistencia gue les permita soportar skn
deformaciones o asantamientos las presiones originadas por el hormigdn a colocarse, of
impacto v vibraciones causados por el equipo empleads en of process constructivo. Los
maoldes para cordones deberdn responder estrictamente al perdil indicado en kos planas
del proyecto. La vinculacian de &stos con fos maldes laterales se hard de manera 1al
aque unavei colocados, el conjunto s comparte como una Gnica plezaen lo gue a rigider
y firmeza se refiere. la longitud de cads tramo de molde en kos alineamientos rectos serd
de 3 {tres) metros y el ancho de su base de apoyo serd de 20 centimetros come mining,
Lo claves o estacas deberdn tener un didmetro y longitud adecusdos a fin de asegerar
el cumplimiento de lo expresada antersormiente, considerandose como minima un Brgo
de B0 cantimetras v un didmetro de 25 milimatras,

2.3 1 La superiicle de apoyvo de kos moldes deberd ser imtensamente consolidada v
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una ver
colcadas, tanto en sentido vertical coma harizontal, Las superficies interiores de los
maoldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos ant
adhesivos para encofrados. En las curvas se empleardn moldes preparados parg
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal can bos wirdices
redondeados.,

Debajo de la base de los moldes no se permiticd, para levantarbos, la constrecdan de
rellencs de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, . la
Inspeccidn podrd exigh la colocacon de acasapropladas debajo de la base de log™-:

ikt iva, o se tolerard una desviacion

mayar de 1 (un) millmatro entrg isrnes; 18 subbas ri estar
convenientemente perfilada y o s por la Inspeccidn; k3 5L 'r-'.EdE
; . é,g_l:l_n“ﬂl T
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apoyo de la calzada tendrd la compactacidn v niveles correspondientes v estard libre
de todo material suelto v de materias

extrafias, 56lo entonces s¢ procedera a verter el hormigén, comenzande por ol gje de la
calzada y simétricamente hacia ambos costados.

Get tomarkn todad [hs precauckonss necesarias para gue la cara vista delcorddn sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de morters sobre
los misrmos.

En abra exictird ung cantidad suficlente de moldes como para permitie la permanencia
de lof mimmas en su sitio porbo mesod durante 12 (doce] horas despuds de fa eolocacion
¥ terminacian ded hormagon. Este periode serd incrementads cuanda las condiciones
climaticas o las bajas temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspeccian.

234 La distribucidn del hommigén s hard preferentements por medios mecdnicos,
cualquier método que se emples, no deberd producin segregacion de los materiales
componentes. Mo se permitira el movirmienta del harmigdn va compactado con fratases
u otros medios.

~ 2.1 5% La compactacion del hormigon se hara exclusivamente por medios vibratorlos; para
elle, el Contratista deberd disponer en obra equipos tales como regles, planchas o
plsones de acclonamibento mecanico. El sistema vibratono podrad sertanto externo como
inferng, capal oo witwar con una frecuenca comprendida entre 3500 (tres mil
guinientos] y 5000 [cinco mil) ciclos por minute, El dispesitivo vibrador deberd estar
constituido por una o mas unidades de manera gue la amplitud de la vibracion resule
sensibemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que s& hormigones.
Cuando se utilice mds de una unidad vibratorla, las mismas se ubicardn espaciadas entre
si, signda su separacin no mavor gue &l doble del radio del circuls dentro del
cusl lavibracidn de la unidad es visiblemente efectlva. En los casos en gue s2 use
una unica unidad vibratoria de tipo externo, i3 misma serd mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitic a dsta v por su intermedio al hormigan, el efecto de
vibrado en forma uniforme. La vtilizacicn de mas de una unidad vibratoria se permitisa
solamente en gl caso de gue las mismas aciien sincrdnicamente. La unidad vibratodia
tendrd dimensiones compatibles con el drea a hormigonar v con el desplazamiento def
equipo en funcionamiento. Cualguiera sea el tipo de vibracitn utilizada, el hormigdn
deberd quedar perfectamente compactado, sin segregacion de sus materiales.

i El Contratista dispondrd de por lo menos 2 {dos) vibradores portétiles deinmersion pars

' la compactacidn del hormigdn de cordones y en aguellos sitios en donde no sea factibie
al emplec de regla, placa o unidades vibratorias indepsndientes, Mo se admititg ef uso
de pisones o elementos no vibratorias,

2.3 6 La terminacidn superficlal se realizard mediante fralases, correas U otros medios
autorzados por |2 Inspeccidn. Bajo ningan aspecto se empleard el fratds parz distribubr,
quitar excedentes o rellenar con hanni.g«ﬁn D& =er requeridas estas tareas, se efectuarin
por otros medios y se procederd a recompactar el hormigdn dentro de los 30 rtremm],,.—' ""‘“
minutos de haberse coloads & hormigan. Cheeda exprésaments prohibido el agregm b
agua a la superficle del pavimento para facilitar |as tareas de fratasado. '

2.4, JUNTAS DE DILATACION '. %

Se construirdn con material compresiblp-pes: EI‘-‘IEDF de 2.5 eérnyuna altuwra ded on”
menos que el pavimente 3 ejecutar. f r Afpendia can & junta, se construich una

viga de 020 mde alto « 0,60 m de g I de la caEfada al ¥ cubierta con
matenal especal, de forma eue ek cicn. Mo o indicado, el D
contratista poded wtilizar otro sk A . F[c\h L"'-—-E‘-"'"
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constructivo, que garantice el paso de carga v lalibre dilatacdn, aprobado prevismenie por
i@ Inspeccion,

HINTAS D CONTRACCION ¥

Seran shmuladss 3 borde superior v uhicadas de tal modo que los pafics que se forman no
tengan superficles mayores de 35 m2, sahvo modificaciones an contraris por parte da la
Imspeesidi,

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquing cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimienta compatible con el drea de trabajo dentro del tiempo
estipulada, antes de que 2l hormigén produzca tensionas con el riesgo de agrietamiento de
las bosas,

El aserrado se deberd llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, coma minimo y
sismpre dentro de la misma jornada de bbor en le que se gjecutd &l hormigonado,
pudiendo reducirse dicho tiermpe en dpocas de verano, scorde a las drdenes de la
Inspeccion.

La profundidad del corte serd 1/3 del espesor de lalosay el ancho en mingincaso excederd
de ¥ mm,

Se deberd tener especial cuidado en le constriceldn de juntas en badenes, o onas de
gscurfimients de aguas, de tal manem que aguellas no coincidan conlos sectores donde
exmla dicho escurrimiento, debiendo desplazarias un minimo de 0,60 metros

Las juntas deberdn ser rectas. Como mdximo se aceptard una desviacian de L{un)
certimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedandel valor
indicade, la inspaccldn podrd aplicar una panalidad egquivalents al precio actualizado de un
metrn cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectunsa o por cada 10 metrog
de junta longitudingl defectuosa,

SELLADD DE JUNTAS

Se gjecutard después de haber procedido a la perfecta limpaeza de la mismas, aflojando,
removiendo v extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 om, fante en pavimenio, cordon yoorddn cuneta, empleando
las hemramientas adecuadas con barrido, soplado cepllilado, secado, segin fuera necesario,

Ze ejecularan las operaciones en una secoencid ordenada tal gue na se perjodiguen dreas
Empeadas, con operaciones posteriones. 56 seflardn, atimismo, gristas o fisuras gue puedan
haberse producido, i asi lo indicara la fnspeccion.

3e debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

5o pintarin proviamente las caras de las juntas v la superficie expussta en un ancho do 2
cm @ cada lade con material asfaltico ER-1, sobre |2 superficie seca v limpia, asegurdndose
una adecuada adherendia y recubrimients, El sellado s efecutard verthendo una mezcla
mtima de alquitrén [preferentemente en panes) con materal bituminaso tips ER-1, en
proporcion aproximada de mezcla 121 an valumen, desificacidn que puede ser wariada a fin
de que el producto sellante a lo largo de su vida Gtil, mantenga caracteristicas de wna
miasilla pspesa, rechazdndoseln 5i muestra
opermaneoer en estado fluido. Sa vertod
en dos coladas sucesivas, pam que, !1?'1' if :
segunda, quadando el materlal .wllal‘ntg'!:’un W pegisEl Esaltn de no mas de 3 mm, sobre
el paviamenta y cubwiendo tra Muersﬁlmeme tiwdo el & it de 1a ju 5i ul-.hgf.u rivediado
e Enire 3{:&5 .

alguna circunstancia gue hubiess pa-fjdmn:adm.a |-Im fix

pofia o tormarse quebradiza o crlﬂallzarse,-’
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limpiara y de ser necesario, 52 pintard nuevameante con ER-1 la zona expuesta antes de |a
segunda colada.

Le preparacidn de bos materiales se hard en hornos fusores de celentamiento irdinecto, no
sobrepasdndose las tlemperaturas admisibles de cada material ni manmtenienda un mismao
produecte bitumingse an Calentamianto por periodos prolongados,

%e efiminara todo material excedente del frea pintada

Se podran ofrecer alternativas en cuanto 8 los métodos, materiales ylo procedimi=nios
para lax operaciones de sellado, bos cuales deberin ester solidamente fundados 2n cusnto
a antecedentes, experiencia y certificacan del buen comportamiento a o largo de un
perivdo  prolongado de vida Otil; aportando elementos de  julcko v demostrando
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesia
basica del pliego. Estes trabajos estdn incluldos en el precio del pavimentio,

2.7 CLRADO DE HORMNSON DE CALTADA

Concluidas todas las tareas de terminacan del firme de hormigon, se debera realizar el
curado mediante alguno de bos siguientes metodos, previa sutorzacidn de la Inspeccidn,

g1, Métodd con curado inicial:

Previamente al curads fEnal del pavimento, este secd protegido cubrigndalo can arpillera
humedecida tan promto el hormigdn haga endurecide o suficients para gue &5ta no e
adhiera

La arpillera protectora se colocars en plezas de un ancho no mencra un metro (Im), ni
mayor di dos metras (2m) ¢ de una longitud adecusda, en farma en que cada pieza se
solape con la contigua en unos quince centimetras |15 cm), rociandola con agua para
asegurar 30 permanente humedad hasta & momento de refirar los moldes. En ese
momanto s2 sellaran [as juntas y e procedera al curado final segun lo siguiente:

¢ [ B Inundacion: sobre la superficie del firma se formardn digues de tierra o arena,
quie se inundaran con una capa de agua de un aspesor suparior a dnoe centimetros (S
cm) durante diez {10} dias como minimo; deberdn recubririe los bordes de las losas,
con tlerra o arena hmeda. Se recubelrdn ks bordes de las losas.

E2L1LE Tierra nundada: Serd distribuida una capa de tierra y arena, de manera
uniforme que se mantendra permanentemente mojada por un plago no menor de diez
i 107} dias.

2.1.2. Miétodos sin curado inicial;

Compuestos  lguides: El contratiste podrd  propones @l curade mediante el
recubrimienta de 1S superficies éxpuestas del pavimento con  productos Hguidos
capaces de formar unz pelicula impermeable resistente v adharente.

La eficacia de estos productos se establecerd antes de su utilizacion, de acuerda conlas’
nefras IRAM 1672 y 1675 para o cual 8l contratista deberd proveer a la Inspeccian de
mieslras en canthiad Suﬁﬁeﬁ -la redlizacion de los referidos ensayos con uﬁrjte
(20 dias de anticipacion. ,-ﬁ'l;‘%:,.x ensayos correspandientes no se puedan
efecivar en el Laboratarso in!r.:n e Vialidad Municipal, !t;-:.tqs s realizaran ol

3 den los enseyos, 8 corgo exclusive del@aa.

contratista.
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Adernas, el controd de calidad de estos productos podrd realizarse en cualguier
momento durante gl transcurso de la obra; cuande la Inspeccion lo juzgue necesario,

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aphlcacion, un aspecto
homogérens y una wiscosidad tal gue permita su distribucdn satisfactonamentey
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato deberd ser de
accionamiente mecanioo v debera llevar un tangue prowisio de unelemento agiador y
un dispositivo gue permita medis con precisidn la cantidad de producto distribuido. El
liguide dehe aplicarse a las Z [dos) horas del hormigonado como maxinmg y sempee
deberi Earanbizarse un espesor de la pelicuda adecuado a la época del afio en que s
trataje y a las condichones ami@entales del momento, La Inspeccion estard facultada
pars ordenar el ambio de dosficaciin o de bs materiales, fa intensidad de rlego vy
técnicas de colocacion, cuando a su juicio debs ssegurarse la correcta proteccidn det
hormigdn.

Léminas de Polietilens v otras: Tambien podra efectuarse el curada cubelenda la
superficie expassta del hormighn, con laminas de polietileno v otres de caracteristicas
similares que el material cumpla con las Normas A8 S HOM, 171-700 AST.M.C- 171

Las laminas deberdn exienderse sobre la supericie v bordes de las bsas y mantensesse
en contacto con ellas, colocando tlerra o arena por encima, en cantidades suficientas,

Mo deberan presentar roturas v otros dafios que pudisran conspirar contsa la eficiencia
del curado: las lEminas se mantendrdn ¥ conserdaran en perfecto estado sobee gl
pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las [aminas deberan colocarse inmediatamente de cue el pavimento de hoemigdn o
permiia, cubrisndo & pavimente en sentido transyversal Para el pserrado de las juntass
se lavantaran, en 2l sitio indicado v conclubds la eperacidn, se solveran a colocar,

Otros Meétodos:

El contratista podra empkear cuslguier o ofro métedo de curado, slempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorlzacicn de la Inspeccldn,

Curade reforrade:

Cuando las condiciones climaticas sean tales gue se requiera la ejecucion de curado
reforzade, y se decida hormigonar, se deberd cubrir b superficie del firme de hormigdn
con elemenbos gue permitan aistarlo de ks inclemenclas del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 320° C, se podrd emplear planchas de
poletileno expandida de 15 mm de espesor como minimo amantos de lana de vidrio o
algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforrado a emplear,
el que deberd contar con la aprobacidon de la Inspeccion provismentea su usa.,

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodes y/o equipos de limpieza, v
materiales para sellado, os cuales d:hedn estar sdlidamente ﬁ.mdadas B cuantu 3
antecedentes, exparencias y r.'ert- &

de |uicio y demostrandofidedig e el be
respecto o la propuesta bdsica ﬂe Phega !r
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3. PROTECCION DEL HORMIGOMN

El contratista deberd proteger adecuadamente la suparficie del harmigan, para la cual éolosard
barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la cirealacion.

Tambida mantendrd un nimere adecuado de cuidadores para evitar que se remesvan las
harreras o barricadas antes del librade al transito, gue transiten personas y/'o animales muy
especialmente en las primeras veinticingg [25) horas

Enlas noches se emplazardn en las barreras, en todo sités de pelipro, faroles con luz roja del tipo
aprobada por b Inspeccidn. Cuando les nececidades de b clrcubacidn exijan el cruce del
hormigon, el contratista hard colocar puentes u otro dispositive adecuads para impedir que se
dafie al mismao,

Estos trabajos serdn por cuenta excluesiva del contratista no obstante esta precaucidn, i se
produjgran dadios en ks 10588 58 corregiran de inmedian.

4, LISURA SUPERFICIAL

e verificard la lisura superficial cbtenida en el pavimento, medida en sentide loagitudinal,
mediante megla de 3 metros. En base a allo; no se debera detectarirregularidades supericres a
los A mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm, e
contratiste a s cargo, deberd proceder a cormaglr esas deficlenclas mediante o pulimente,
dejande la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficlal. En su defecto, de no
practicarie el pulimientn, se dard opcdn de aprabar el pavimento, imponiendo una penabdad
del 108 [diez por ciento] sobre las areas defectuosas. El descuento se aplicard al preco unitario
del pavimenta, selamente en el computo realizado sobre las dreasinvolucradas ¥ se detallars
esta penalidad en fiorma dscriminada en la planilla correspondiente.

Superado elvalorde 8 mm, se considerara el area comne de rechazo, debiendo ser demplidas o
reconstruldas @ cargo del contratisia, tanto en lo referente a la prowision, como a la ejecucion
del drea.

5, TERMIMNACION DE LOS TRAEAJDS

El contratista deberd tener especial cuidado &n la tesminacion de kas trabajos, no dejando
descakadas las ronas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procederd a su
mmediane relleno y compactacitn.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones reclos v curvos, s& @ecularan oom bad mismad caracheristicas del hormigon
empleady an b calzada y unificados con eflos, conjuntamente con ¢l hormigon de lxs losas

Su perhil obedecad al indicads en los planos. Bl radic de los cordones curvos se madird a borde
externo del cordan,

desagiie de albafiales
i
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6.1. ALNEACION DE CORDONES

Mo 2o admiticdn cordones alabeadas ol mal alineados, controlados mediante regla recta de
1 ltres) metros da longitud. En dicha lnngil'ud o i admitiran desviaciones mianyares e 1
[un] centimetri. 51 los errores de alineacitn fuperan

1 erm Jun eentimetro), serdn correghdas por af Contratista, demolliendo v reconstruyendo
zin pago adicional algunao i@ rona afectada, Para los casos de cordones de isletas o curas
rhge un criterio similar, aplicanda los radios v formas geométricas del provecto.

6.2, EECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucian de cordones cuneta unificados en las
zanas, dreas y dimensiones indicados por la Inspeccidn, v acorde a kas planas tipo, oficiales;
las tareas se ejecutandn en Base a o especificads en la descripcidn de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la basede apoyo di los mismas, remocin
de materiales existentes, y prowision . del hormigan en obra, rigiendo las mismas
especificaciones v tolerancias gue en el rubra pavirmentos de hormigan.

L= Can el aditarento de gque en ase de cordones cuneta no se  admiticin deficienclas en
cupnte al ibre escurrimiento de las sguas, sendo obligacidn del contratista el nivelada
correcto para evitar en bodo sithy scumulacidn de lag miEmas, todo lugar en que @
chservaren defciencias de este tipo, serd obligacidn demaber vy  reconstouir
adecuadamenta ol corddn cuneta.

La ejecucion de los cordones se realizard simultdneamente com fa cuneta, conuna
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiende de |as condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labos. En ¢as08 exceptionalesque por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simultanzamente e cordon con ba cuneta, con la autcrizackin
de la Inspeccion, los cordones serdan armadaos, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 om. y 2 [dos) hierros kongitudinales del mismo didmetro en la pasie superior,
debiends los mismos sar atados con alambre ¥ cortados en coincidencia oon 1as juntas de
contraccion, La armadora tendrd un recabrmiento superior v lateral minimo de 2 cmoe ird
introducida en la losa un minimao de 23 del espesor de la misma.

Acorde a las ordenes de la Inspeccion, los cordones cuneta serdn ejecutados en anchos
totales, s dechr medidas axternas, entre GB0 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
{ coma zana de cunetas, se ejecutardn en un todo scarde a lo sspecificada

L El contratista deberd tener especial cuidado en la terminecidn de ks trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procederd a su inmediato
relleno y compactacidn mampal.

Asimizma, se deberd ejecutar con los materiales aptos correspondientes, ka junta entre
cardon y vareda, {con su contrapiso], evitando en tode momento s posibilidad de ingreso
de agua por detrés de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de |a
conservacidn de dichs junta.

S0lo para los cordones de 20 om de alig gg
codocados cada 40 cm y 1 hierre long i
mismos ser atados con alambre. Ly
minimao de 2 om. Este se hard acord
Armado.

deberdn poner anclajes de acero de @10 mm
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7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Coalquiera sea ¢l mitodo empleado para dosar (od materisies, o mismo que e
protedirmiznio de vibrado y compactacion, &l hormigon elaborado deberd cumphn con jos
requisitos de resistencia v calidsd que se especifican en el presente amiculada, o
sstablecido en los Articulos |y || éel presente Pliego v o especificado en & articulo
Prowisken de Hormigan para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en el
presente articulo,

7.2, EXTRACCION DE TESTIGOS

T

ot

Para werificar of espesor, la resistencia y ln oonsecuents l;ap.a;'ldad dhe cargade ka
colzada terminada; so extracran testigos mediante sondas 0 madgquines caladoras
rotathivas aprebadas por la inspeccidn v en un todo acorde a lalorma IRAR 1551 Tales
testizgos serdn clindricos, de didgmetro aproximado del5 [quince) centimetros, los gue
serdn ensayados 8 compresidn axial. Antes deiniciar la extraccidn de bos lestigos, ke
Inspeccidn de Obra fard en un plano, loslimites de los tramos o zonas y la ubicecidn de
bos testligos con su espesar tedeica determinado de acuerdo con & perfil transversal de
la calzada,

na copia de este plano se entregard al Contratista o su Representante Téonioo, Los
testigos se extraerin en presenciz de los representantes autorizados de la Inspeccion v
del Contratista, labréndose an Acta en donde conste: |a identificacitn de los testigos
extraidos, lugar v fecha de extraccidn, fecha de gjecucidn de las losas. El Acta serd
firmada por los representantes de fas partes. La no presencia del representante del
Contratista ne invalidara la extraccicn e implicard que se cuenta con su conformidad, El
embalaje, custodia y envio de o3 testigos hasta el laboratorio de la Muonicipalidad
serapor cuenta del Contratista. La inspeccidn dard las instrucciones necesarias y
adoptara las precadciones que correspondan a fin de asegurar la autentkcidad de los
testhgos extreddos v su perfecta identificacion. Cada testigo e dentificard por nombre
de calle y su uhicacion en ésta, nimeros del testigo, fecha de hormigonado v nembre del
Contratista. Todas kas inscripciones se efectuardn en ks caras laterales ¥ nunca en las
bases con tiza grasa u otro elemento gue permita mantener legible las mismas hasta el
momento de Suensad,

3 una ver realizadas las determinacionss sobre los restigos, & contratsta o su
regresentants [&CnicD consideram gue |08 resultados obbenidos no son blen
representalivos del pavimento construldo en ese tramo, podrdn solicitar, en forma
gscrita ¥ &n el migmd instante de haber sido notificados, gue se reakicen nuevas
extraccanes de testigos del mismo tramo. En 2ste caso se considerard |a tetalidad de
los resultados obtemidos con todos los festigos extraidos para determinar las
condiciones ge recepoion o de rechann del framo.

Hise omite la antenar solicitud se considerard que el contratista eod confarme con log
resuifados obtenidos,

juntes vy las eventualss a
transversal ESTas Secciongs
1) aliun) metrs
2] priimas al g

I e |3 calzada, 1
3 21 [un] metro d plol ¥juiendoke asi alternada. i
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Edad del Ensayo

Lag eaxtraccinnes de fealizardn con tiempo suficlente como para ejecutar log ansayos de
compresian a o edad de ZE [u:htin-:hn:l dizd, pera no antes de

g &l harmigan tenga una edad de 14 (catorce] dias v salo que la extracciin de los
testigos s& haya producide pOF exXcepcidn v por motwos muy bienfundados, despuss de
ese lapso o sin la sufickente anticipacidn para practicarel ersayo.

Cuando por razocnes de baja temperstura =#a necesario prolongar el peripdode
curato, ko ensayos se realizardn 2 dicha edad de 28 (velntiocho) dias méds el nmerode
dias en que & debid profongar el curada, La resistencia aobbenida se adoptard coma Iz
corraspondiente & la edad de 28 [weintiocho) dias. No se computaran los dias engua |z
temperatura del aire haya descendida  pondebajo de los § [tinen) #C

Mo obatante, bajo ningian concepto s8 @nseyvaran testigns cuyas edades sean superiores
a cincuanta (50) dias.

En caso de gque los testigos no hubleran podido ser ersavados a la edad de veintioche
(18] dias. la resistencia oftenida a 3 edad del ensayn  serd correpida por edad,
madiante |3 siguiente expresion:

Bz = Ry

En donde;

R22=  Resistencia especilica de rotura corregida a la edad de 28 dias.Rd =
Rezlstencia especifica de rotura a 13 edad de d dias.
d= Namaro de dias contados a partic de [z fecha de hormigonado.

Se denominard “muoestra” a cada eanjunto de 2 (dos) testigos comespondientes a una
misma seccion transearsal de la calrada entre dos juntas trangversales consecutivas. Se
extraerdn por lo menos 3 (tres] muestras por cada dia de trabajo v noe menas de 1 |una)
muestra por cada 400 metras cuadrados de calzade o fracckdn mensr esjecutads por din
Los ensayas da resistencias se efectuardn sobre testigos lbres de defactos visibles, v que
na hayan sidoperjudicados en el procese de extraceidn, Todo testign defectucss a juicio
de laindpeceidn, serd reemplacads par atre extraido inmediatamente después de
constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 {un} metro del testigo a quien
reemplaza

Deniro de las 48 horas {ouarenta y ocho) de realizadas las exstraceiones, @l Contratista
hard rellepar las perforaciones con hormigdn de las mismas caracteristicas que &
empleado para la construccidn de la calzada, efectuando el curado pertinents con los
procedimientos autorizados,

El Contratista proveera el equipo y personel necesanios para realizar fas extracoones de
fos testigos v serd responsable de gue las mismas se ejecuten en térmmno v en las
condicignes correcias. S0lo en casos de fuerza mayor debidamenie |ustificadas, e
admitica que ks testigos se extraigan como mawme, cuando el hormigdn con que se

construy las owas alcance fa edadde 30 (treinta) dias. Aguells secciones en las cuales™

no ¢ hpbderan extraido s mue;t i ._H dentre del plazo maximo establecido

secciones hublesen sido ya abiod
Certificado sigukente, :
Fara el caso de obras de pequis i |0Tcars
de losas, bacheos, ete.) s extby r‘.ﬁn mmn mmm] [dos) {Estlgg

pavimantada. 51 el confratista o' :epruem Enico consideranigud s
. o "’QEQM N
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abtenidos ne son representativos del pavimento elaborado en ese tramo, podedn
salicicar, &n forma escrita ¥ BN el mismo

instante de haber side rotificade de los resultados, gue 52 extraigan nuavas probetas
para realizar las determinacones especificadas,

En este dltimo caso, se considerard el promadio de los resullados obtenidos con todos
fos testipos extraidos, para determimar las condickones de recepeidno rechazo dal
trama.

Si se omite la anterior solicitud, se considerard que el contratista estd conformecon los
resultados obtenidos.

El contralor de los espesores v de |3 resistencia se hard previamente a la recepcidn
provisoria.

ESPESOR DE LA CALTADA

»& conskderara como espesor medio de la losa de hormigdn en &l lugar deextraceidn de &
muestra, al promedis aritmético del espesor de amboes Dedtigos que constituyen una
"muestra”. Se determinard ol espesor de cada uno de los testigos, para lo oual se tomara
cuatro mediciones, una sobre o eje y las obres res, segln ks vértices de un tridnguls
equilatercinscripto en un circulo de 10om de diametro, concéntrico on 2 eje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, serd la altura del testigo o sea espesor
individual.

Las medicones =& haréan al milimetre redendeando el promedio &l milimetn enfers mas
proximo. El promedio e expresara en centimetras. Coanda o sspesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de progecto mas un 10 (diez) porcienta, se adoptard
como espesor medio de la muestra el de proyecto mds un dier por ceento. No ose
reconooeran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos vfo documentacion del provecto,

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince} centimeatros, eldiémetro de la
somda rotativa serd el necesarlo para gue la relacldn hfd del testigo sea por lo menos igual
al{ungl pery en pingion cato dicho diametro secd menor que & doble del famaio masimag
ngrminial del drido groesa;

Para que el trama 3ea suiceptible de recepidn, el espesar medio del mismo no deberd ser
menar gue el espesor teorico exigido, menos 1.5 om.

Cuando el esnesor medbs abtenkda resulte menor gue & indicado precedentamente, si
eonslderard que el tramo ne cumple con esa axigencla parlo que corresponderd el recharg
del mismo por falta de espeior

FORMA DE MEDMR EL DLAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedic de cuatro mediciones, dos se efectuaran
ados centimetros de las caras de I3 probeta, ¥ las otras dos, & 005 centimetras hacia arriba
v dos centimetros hacia debajo de la seccion media,

Cuando los resultados de b resistencia g3 fiLT:I de cada testigo correspondients @ una
misma muestra difieran en mas o pef :

de ambos, se extraera un teqcer IEETgo s dximao de 10 [diez) dias desde la fecha
de extraccidn de los primeras, Ll : i I:I:Jm::gaﬂa mrestrs con uno de kos

testigos primitivos de tal manefa

"'l
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B. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se condlderara come reslsiencia a compresidn del pavimento en el lugar de extracciande kas
muestras al promedio aritmn#ics de [as resistencias a compresion axial simple,

carregidas por edad 4 28 [veintiocho) dizs v echeltes, de amboc tedtige: que canstituypen una
"muestra®, redondeads al kgfemd mas proxima,

Lo testigos extraidos v previgments preparados, sepin Morma IRAM WN° 1551, seran ensayados
a Ia compresion en un todo de acuerdo con ko establecido en la Norma IRARM N 1545,

El gnsaya a comprasidn se reafitard previa preparacidn da las bases de los testigos; las placas
empleadas para preparar las bases cerdn metalicas, torneadas y lisas y tendrdn por |0 menos 13
[trecel milimatros de espesor. Ningdn punto de la superficie de las mismas se apartara mas da
0,05 milnetros de la supacfice de un plano,

Previamente al ensayo de los testigos, s¢ [os sumergird &n agua 3 temperatura de 20
+ 2 B0 durante por o menos 24|veinticuatro) horas, El enzayo a comprasion se realizard
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

B.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la refacidn entre la altura y ef didmetro (hd) de la probets sea menor dez, las
resistencias especificas de rotura =e corregirdn por esbeitez muliplicandolas par o4
factores que se indscan a continuacidn v redondeands los valares obtenidas al RRfem2 s

prosimo;
Aftura | Didmetro Factor de carraccisn
2,00 1,00
1,75 0,59
1,50 057
LZ5 0,54

1,00 0,91

Para las relaciones de eshefter intenmedias, dos factores de correccion ie
calculardn por interpolacidn lineal La altura a considerar para calcular la esheltez, es ko del
testipo incluidas sws bases lstas para el ensayo 8 compresion,

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura paor la seccian
media de cads testigo. Dicha secciin madia se caloulaa con el diametro, obtenldo segin el
purto precedente “Forma de medir el didmetro”,

5. CONDICIOMES PARA LA ACEFTACION DEL TRAMOC

9.1 ACEPTACION POR COMDICIONES DE RESISTENCIA,

Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la sigwents tabls de

RESISTENCIAS PARA ACEPTARIC . ACLIEMILS EN H-DHMIGCHES-PAR#. LSO VIAL

Aplicable para testigos extraifo, ’
s |:' =
P e
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'I1I

AL L TR



Subsecrataria de e T TR SR TRRT
infraestructura - R ek
wr-f == migalaln_s

HOREMIG HORMIGON & B
5] DE CLASE Aeststencia Media Reststencia Media
GRLUPC: CE Minirma Minima
H-* RESISTEN Fara Aceptackin para aceptackin con
af) Total (RMMT) [ 28 Descuento (RMMD] (28
dias) dias} [0,85xRMAMT)
M mt INm?
KEl'cm' crr’
S | B 43 430 37 166
E A0 400 34 340
o 35 350 30 258
E 31 310 26 264
F 25 260 21 221
] 415 115 18 183
H-1 H 175 175 15 1449
i 12 120 14 102
i
L La calrada terminada deberd cumplic con las sigukentes condiclones, stendo;
RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axal a 28 dias exigida para
catia tipo de hormigon,
ET = Espesor tedrico de propecto,
T = Cepacidad de Cargs Tedrica. [(RMMT % ET 2}
fm = Carga Especifica Media de Fotera de los festigos. @ compresidén axial,correglda por
edad y esbeloe:
Em = Espesor BMedio real, promedio de fos testigos de la seccidn considerada.Cm =
Capacidad de Carga real media. [Rm ¥ Emz]

0.1.1. ACEFTACION TOTAL

Para la aceptacidn total, sin aplicacidn de descoentos, se deberdn  cumplic
simultanzamente las siguienies condiciones:

| " 5% S ko se aceptard que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor &n 1,5
cm, con respecto dal establecide en el proyvecto
H.1. 1.2, La Carga especifica real media | Rm ) de los testigos a la rotura a compresion

axialcorregida por adad v relackan altura - diametro, no deberd ser inferior a la RMMT

R == AMMT [Valores de Columna A para cada tipo de hormigdn)
5. 1L1.3 La Capacidad de Carga real media | Cm ) de dos testigos no deberd ser

menar de;:
Ti LS
""‘”h: e luilm

3
i AL T BLEaG |}
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Cm>=RMMT x ETZ




{41

Subsacretaria de fode o]

8 1.2 RECHATD TOTAL
Eltramo serd rechazado y ne se efectuand pago alguna si;

B2, El drea de fa calzada tiene un espesor mengr en 1,5 cm. con respects del
espesor establecido en el proyecto.

o122 La Carga especifica real media [ Rm ) de los testigos a la rofura & compresiin
axial carregida por edad v relacian altura - didmetra, resulta ser inferior a:

Rm< 085 % RAMMT (Walores de Columna B para cada tipo de hormigdn}

g1 2 3. 5i la Capacidad de Carga real media de los 1estigos es menor de:
Cm € 085 x RMMY u ET2
9 1.3 ACEPTACION DEL TRAMO COM DESCUENTD
S recibicd el rramo con la aplicacidn de descuento, si la Capacidad de Carga real media
estd comprendica entre s Siguientes valones:
RMIMT % ET2 » Lm »= 0,85 4 AMMT % ET2
En esle caso el tramo serd aceptado con una penalidad equivalente al precio contracteal
actualizads para todos los rubras vinculados a la construccion de la caleada, de un drea
igueal a
AF = Ax P

en dende:
AP = Areapenalizada

A =  Ares del tramo que contiene los testigos motive de penalizacion,
excluidas las dreas de rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a

P=05 x [RMMT - Rm + (RMMT xETZ | «{ Bm xEm2
I

AMMT - RMMD [RMMT - EMMD | % ETI

Los resultades correspondientes & testigos con deficit de espesor mayor 2 1,5 cm. (un
centimetro v medsa] no intervendran en ninguno de Bos chlculos indicadas por
elimmarse la pona sagin I indicade en-al, Asimismo, se hace constar que a los fines de
bos cabcubos, el espesor maximo a considerar serd de

: ET £10%; esdecir, un 10 % sobre el espesor de proyecto

01,4, RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

5 una o mas fonas de la calzads tienen un espesor menor que el de proyectoo el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. jun centimetro y medio] ka zona serd rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia, En este
caso, ef Contratista deberd dermoler | zopa rechazada, transportar los escombros fusra
de |la zona de |a obra v reconstruirdaSd <0 1.--.'--._,.""h alguna, La calrada reconstruida

N

deberd cumplr con todos los reg ..- i3

"

Delimitacidn de a zona con défi

i
LCuando la medicion de un testipo

s0r Iar::lcuu:h En el
lugar s mayos ig)..s-m:; SE £ han?g‘{lan -.-'hn y
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testigo defectunso, en direcckon paralela al efe de |z calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccidn, con el criterio de determinar con la mayor precisidn posible el area
con delicencias de espesores. La superficle & demoler sera igual al ancho constructivo
de Ly calbada multiplicado por la distancia comprendida entre dos  secciones
transversales del pavimento coincidentas Con testgos que tenghn un déficit de espesar
mayor o 1,5 centimetros.

La zona a demoler serd delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas
en ung profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros, Se adoptardn los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre &l hormigon anteriory el nuevo a colocar, 2
entero juich de la Inspeccidn, empleando resings de tipo epoyd o materalizando juntas
de constreccidn entre ambas estructuras si correspondierse, Cuando la superficie a
demalber se extienda hasta una |unta existente, |a misma serd satisfactorisments
tratacta & reemplazada de modoque no se interrumps su normal v perfecto
funcionamienio.

TERMINACIGN ¥ ASPECTO SUPERFICIAL
Simultdneamente oon las exigencias de liswra superficial, deberdn cumplirse las condickones
gue se esgecifican respecto di

5.2 1, Grietas o fisuras: las ponas que presenten grietss o fiuras quedardn gn observacidn y

8.3

no serdn abonadas hasta la recepcidn provisional del paviments.En dicha oportenidad,
la Municipalidad a su exclushvo juicio, evaluard la importancia de los defectos v
dispordra si el area afectada sara;

- Aceptada.

- Rechozade, cuando la fisuracidn o grietas pueda afectar ajuicio de la Inspeccitn,
la capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida Otil de la calzada; en
cuvo caso las losas serdn demolidas v reconstruidas sin compensacian.

= Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las
deficlencias observadas, Este descwento se aplicard al area afectads y estard
comprendida entre ef O [cere) ¢ el 50 (cincuenta) por clento del prece
actualizado por metro cuadrado para todos los rubros comprerdidos en |2
ejecucion de & calzada

Cuando no se proceds a la demolicidn de las dreas rechazadas, ns grietas o fisuras serhn
chturadas con materiales de caractensticas adecuadas v aprobadas v en la forma en
que lo indique la Inspeccidn sin que se efectiepago alguno por estos trabajos.

RECOMNSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados serd facultativo de ta Municipalidad ardenarsu demolicién y
reconstruccidan con hormigdn de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En & caso de que la Munscepalidad na ordene la demalicidn ¢ seconstruccion mencionada,
se be parmificd optar al Contratis & dajar las qonas defectuasas sin compensacion, nl
pages por lap mEsmas y oon realizar s conservacidn on s forma y plazos
que se Indiguen en el pro
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COMPUTD ¥ CERTIFICACHON

La ejecucian dal pavimento se certificara por m2 (metro cuadrado) ejecutads v aprobadao,
inclupends el rebatimiento de bos cordones,

El precio & pagar por metro cuadrado, Incluye:

= Provizsion de mano de ohra vy equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigdn, &l mejoramiento v compactacitn de kB subrasante y todo otro tipo de
gasta quie demande |3 terminacson total de 13 tarea, deacuerdo a las especificaciones
ticnicas particulares y penesales,

*  Prowision del hormigdn y materiales a utilizar en ef curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

= E| rellenn ¢ compactade de! contra cordan, de lzs veradas hasta el nivel del corddn,
compactado al 90 an el anche recesario para evitar e descalzadodel misme de
acuerde a las instruccionas de la Inspaccidn,

I:
i 4 El

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y exiracchin del pavimento
existente ya sea este de tipo rigide v/'o fiexdble como pavimentos de hormigdn en general,
carpetas astélticas e incluyendo bases granulares, adoguines, bases de hormigdn pobre, o tods
otra clase de firme que se encuentren én los lugares indicados en los planos, para ka construccion
del pavimento proyectado o en los sitios gue indigue B Inspeccidn de obras.

L3 superficie a romper serd B indicada £n 05 planas cerees pandientes, La rotura del pavimento
s2 hara coincidente con o5 bordes, que 5@ deberan premancar mediante asermado, siendo k3
profundidad del corte, no inferior a los 5 om. [cnco centimetros).

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard v certificard por metro cuadrado (m') de extraccion de pavimento existente,
confarme a proyecto y medide en obra y rasladado hasta donde la Inspeccicn lo indique.

{ ITEM IX: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILLARIAS {Un)

L Se ejecutard este Trabajo cuando dichas instalaclones impidan & condtruccidn, la normal
construccion de la obra, de la calzada o gueden a una profundidad menor de loindicado por
fguas Cordobesas.

En &l ftern se inchayan:
- Elcorte y conexion proviscna flexible
- Conexidn definitiva de la instalacion.

= Reposicidn de todos los elementos que se destruyan o gueden inutilfizados en las operacones.

= [emds trabajos necessrion
raglamentaciones vigentes
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones saran computadas por la cantidad en ndmeros gue se hayan modificado (Un),
canfarme a lo establecide precedentemente & 3 o indicado por la Inspeccidn. Los trabajes
eszpecificados vy medides de la forma indicada, se pagaran al preco unitario convesido @ el
Contrato para el precente item, siends dicho preco compensacitn tatal por todes les trabajos
necesanios para adecuacidn de las conexiones domiciliasias.

ITEN X: READECUACION DE SUMIDERDS [GI]

El item comprende la demalicidn y reconstruccion de sumideros. Previo a la rotura del sumidera
existente, se verificara la cota de salida del mismao v s¢ réadecuara la nueva cota de Namada del
sumiders con ka intervencion de [a Divisien de Inspeccion y la Division de Estudios y proyectos
Se incluye el saneamiento, la total rermocan y traslado de todos fos elementos proveniantes de
la limpieza y demolicldn v la posterior ejecucian de los trabajos v provisién de los materiabeg
necesiriog para ejecutar las estructuras de hormigdn

armada de la obra de desagles. Serdn de hormigdn armads e etirocturas de los sumsderas,
camaras do acceso o de inspeccidn, camaras de empalme de transicion y obras de arke on
general, segun los plancs cormespondientas

1. DEMOLUCIGN

S demolerin todas las construcciongs, sobre o dobaje de la superficie del terrenogue
pueden afectar la realizacidn de la obra,

& tal efecto, &l contratiste procederd a la demalicion de las veredas, bocas dedesagiie, etc,
que s¢ encwentran dentro de los limites afeckados en la zona de obra Tanto las demoliciones
comg remocicn de todo tipo de estrecteras existentes dentrode los predios afectados por la
pbra se ejerutaran conforme al juicio de la Inspeccidnds Chra,

El contratista debterd presentar un esguema de avance, eguipo de operaciones, Tommea de
gjecucidn v de retirg de material gee deberd ser aprobado por [a Inspeccidn de Obra, gl mismo
debera ser respetado v tods modificacidn al mismo serd infarmacds por escrito y aproksda por
fa Inspeccion de Obra.

El contratista deberd Yomar todas las precauciones necesarias para 1a correcta realizackon de hos
trabajos, estando 3 s5u cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de
su exclushva responsabilidad bos dafios que se pueden ocaskonar en construccionss linderas o
personas ajenas a la obra,

5 LOMaran precauciones por medio de sefidadores y/o indicadores y - ademas deberan realizar
tamblen todas aquellas detensas que establecan ks ltyes u ordenanzas vigente en el lugar
donde se construye |a obra,

Cuando se gjecuten las demobckenes y remociones de matenaes sobee el terrens, inmediatas a
las veredas perimetrales y @almadas, se tomaran los recaudos necesariaspara su apuntalamiento,
cortencion, etc., por medio de vallas, defensas, chapones para frimsite peatonal, carteles de
sefializacion, demarcackin de senders para pasos peatonales, etc. en forma tal gue no
Constituyan un peligro tanto para las persanas que intendenen en la obea, que transiten por ella,
COATIO @ DEFCEnS,

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, son propiedad de Iz Municipalidad de
Cordoba ¥ deberan ser tresladados por el Contratista & los lugares que indigue la Irnspeceién,
salvo aquellos materiales que sean aprovechables a juicio de fa Inspacridn de Obra, Algunos
materiales reutilizables {come cantoneras y rejas de sumideros, marcos v tapas , cordones de

Departamento actuante. Aqus R e tye ka Inspeccion de Dbra indigue [piezas con valor
para la Contratanie), deb aekas, v enviadas iante remito-a los lugares que

la Contratante indique. %;
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7.7, DISPOSICIOMES VIGENTES
Duirante la ajecucidn de los trabajos eleontratlsta deberd abcervir ¢ hacer complie en todas
las pfapaz vy en todos lox Freantes de trabajo s Lepes de Seguridad @ Higigne an el Trabajo,
y toda obra normativa dictada par autoridad competenta,
Antes de comenzar ios trabajos, el contratista debard prasentar ante 13 Inspeccain de Obra,
la documentacian qua avala la contratacian de saguros, cobriende rlesgos ante tercaros »
acridentes del personal

? RECONSTRLUCCIIN

El horrvigdn a emplear se ajustard a lo establecido en al Pliegn General de Especilicacsanegs

Tecmicas para la proviidn dé harmigon dé cemento portland normal. La resistencia

corresponderd 3 o especificsde pars @l Tipo H-21, El asentamiento se fija en 12 (doce)

centimetrod para lasd distintas estrocturas de Hormigdn Armada,

Se incluyen en esté e 0 frabajos de encofrado v dpuntalamiento gue fueran necesarios

realizar, como asi también el suministro de los materiales [cemento, aridos grueso y fino, agua,
[ etc.) para la elaboracion del hormigan an un todo de acuerdo a ba

w resistencia establecida, el suministra, corte doblado v armade de |las armaduras én un todo de
acwerdo alo indicado en los planos que integran el presente plisgo.
Inmediatamente desmeds de desencolrar y anbes de aplicar ¢ producte de curado se procederd
al recorte de alambres de ataduras v & eliminar toda irregularidad (rebabas) que pudieran
producirse por el escape de mortera en las uniones de moldes.
La terminacidn suparficial de 3 losa del piso de fas cdmaras e ejecutand con dana metilica, de
modn de obtener 13 menor rugosidad posible; luego deberd protegersecon lones en el
mernento de hosmigonal tabigues v techo.
El hormigon debard vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicidn de "nidos de abeja®
v otras imperfecciones, dado que escs sectores serén rechazados, debiendo rehacerse a cuenta
el contratista.
Se cuiderd especialments la existencia de un recubrimienta minimo de 3 (tres) centimetros
El hormigan & emplear se ajustard a lo establecido an el Pliego de Especificaciones Técnlcas para
la provisidn de hormigdn de cementn portland normal,
Los trabajos de hormigonado entre juntas serdn absolutamente continues en el tiernpe,
debiendae &l contratikta adoptar las medidas correspondientas a tal fin.
Tode el hormigdn se merclard a miguina de manera de cuomplimentar las especificaciones del
presenta ifem.
Excepto en las interrupclones formadas por la junts de construcelidn, todo el hermigdn gue e

L vaya a colacar en moldes (encofrades), debe colocarse en capas continuas aproximadaments

horizontales, cuyo espesor serd del orden de 50 cm [cincuenta centimetros).
El hormigen dee considerarse a lb mayor densidad posible, de maners que nocontenga
acumulaciones de agregado grueso ni hueco v gue quede aprisionade en contacta con los
roldes.
La conzolidacian del harmigan fregco de las ectructuras se hard mediante vibradores eléctricos
o neunmaticos del tioo de inmersion con veloddad de 7.000 APM. La Inspeccidn no autorizard a
hormigenar, =i los vibradores no funclionan adecuadamente & no son los suficientes para el
tramc gue se pretende hormbganar,
El contratista presentard a ls Inspeccion el plang v dispositive do apuntalamiento para su
consideracion y aprobacion.
La empresa respetard la armadura indicada en los planos, presentard & la Inapeccion planos de
detalles de los empales de los hiesros con anticipacidn a la iniciscidn de la prepecacion de la
armadura.
El dablado de las barras se hara en frig, ik
en Zonas que na caincidan con solicitacltg
empalme de barras enla misma ssocidfc

gl culdado {{’mr el empalme de barra
codmismo, no se podpd higer colncldir el
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Se buscard que los empalmes disten entre simds de 1,50 m. Todas las barcas de arnmaduras se
colocardn en su posicicn exacta, segdn los plancs y se mantendrén firmemente asegueradas
duranie la colocacdn vy compactacion del hommigan,

Les barras seran atadas entre sl en f&@s Intersecciones y las distancias de los moldes y entre las
capas de armadura s mantendan por medso de tirantes, bloguee de mortero premoldeado,
terdores, barias de suspension y otros dispositives apropiados

El contratista tendrd permanentements en obra vn jJuego de conos de Abrams v al menos 9
[nusve) moldes para moldeo de probetas clindricas.

El hormigdn se mantendsd humedecido al mencs hasta 7 (siete) dlas después del hormigonado.

2.1. ACEROS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGOMN ARMADO:

Elacers a utilizar en las estructuras de hormigdn armado respondera a lo establecida en la
recomendacion “CIRS0C 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de 4200
kg fem?,

Para werificar [a resistencia del mismao se realizaran ensavos de traceidn sabree las muestras
nque indique B Inspeccidn de Obra, quien a s juicio determinacd el

nimere de muoedtras gue seran ensayadas en fonddn de la cantidad total deacero
utilizade en la estructura,

Los ensayos serdan realzados por cuenta del contratista sin gue perciba retribucicn alguna
por ello,

Las empalmes de las barras podrén ser roscados o sabdados; en ambos casos lg agtived de
Ios mismos deberd probarse mediante ensayos.

En &l cato de realicar el empatme mediznte soldadura, este send  acepdado cuando se
demuestre mediante ensayos que & acers reane las caracteristicas necesarias para ello y
que estas no se desmejoran por efecto de la soldadura.

La Inspeccién de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por ka contratista
cuandg se demuestre experimentalimente gque la resistencia de t unidnsnkdada es por ko
renos igual a ta de la barra sin sobdar.

Los trabapos de soldadura derdn efectuados exclusivamente por mano de obra
especiaizada. Previamente a la iniciacion de los trabajos, el personal especializado sea
somethdo a un examen de competencla para verifscar su aptitud.

Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectas wisibles,

La-inspecciom de 1a obra poded exigic al confratista o realizacion de cualguiers de hos
ensayos descriptos en las normas arriba mencionadas,

Lz confratista deberd presentar a la Division Inspeccidn de la tHreccion de Obras Viales, una
memoria de cdkulo del dosaje de hormigdn propuesto, para su aprobacidn una ver
realizada la misma.

La contratista deberd remitic al Laboratorio de la Direccidn de Obras Viales de la
Municipalidad de Cordoba, muestras representativas de los matsriales que utilizard en
phra para la elaboracion de un paston de prueba con el cusl 28 verificara |a resisiencia
estipulada para el hormigdn.

La inspeccidn de la obra suborizacs |2 initiacion del hormigonado, recién ceando conozca
lexs resulftados de los ensayos de las probetas dal pastén de prueba realizados a kos 7 [siete)
dias de [a fecha de confeccion dzl mismo.
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.2, JUNTAS

comprende la provisidn ¥ colocacidn de los materfales necesarios para las juntas de
contraccidn, dilatacion y juntas en obras de arte.
S5u gjecucion serd de acuerdo a los planos rezpectivos v a las ordenes gueimparta la
Inspeccidn, Lag juntas serdn perfectamenta estancas, debiendo realizarel contratista todas
las partes necesanas que solicite Ia inspeccion.
En ko que no esté especificado serd de aplicacidn el Pliego General deEspecificaciones
Técnicas para Obras de Desagues Pluvlales v el CLR.5.0.C. En este item estd incluida la
totalidad de los elementos necesazios para tener elhormigon armado terminadao,
conforme & los planos, incluyendo b armadura,
En &l caso de tramos rechazados, de acuerdo con Io previsto en este tam, serd faculiathvo
del comitente ordenar su demaolicion ¢ reconstruccion con hormigda de calidad de acuerdo
cen el provecto. Las obras responderdn a las dimensiones establecidas en los planos, sake
las variaciones ordenadas por la Inspeccidn,
Estdan incluidas en el presente item las juntas necesanas para realizarcorrectaments |as
i obras.

huj La contratista deberg efectuar una werificacion estructural de todos los elementosa

&jecitar 3 través de este item ¥ comunicar @ la inspeccion cualquier defecto gue detectard.

COMPUTO ¥ CERTIFICACION

Se computard en forma global la {otalidad del item de acuerdo a estas especificaciones y o lns reglas
del arte. £l precio del item incluye el saneamiente, la rotura, cetraccidn vy trasledo de los moteriales
producto de la limpieza, demolicidn, e

doblado, armado, colade, encofrado v toda otra tarea gue sea necesariz para laperfecta
terminacion del mismo,
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MEMORIA DESCRIFPTIVA
1. OBJETO ¥ ALCANCES

El presente anteproyects de alumbrado publico se desarrolla en el marco de la
construccibn de un cantero central en la Av. Malpld, en el cenirc de la Civdad de
Cardoba. La construccion de dicho cantaro se proyecta entre |as calles Av. Emilio Clmos
y By, Guzman,

El objetivo de la preserte documentacion, [a cual se elabora a soliciiud de |a
Direccidn de Argutectura de la Municipalidad de Cérdoba, ¢z definir los lineamianios
- técnicos referidos a los sigulentes itams:

- Alumbrado peatonal del cantero,
- Previgién de canslizaciones para la slimertacién de alumbrado peatonal y
futuras carteleria v semaforizacion en & cantero centrad

2. ALUMBRADO PEATONAL DEL CANTERO
2.1, SOBRE LAS LUMINARIAS

Para el alumbrado de las dreas peatonales en el cantere ceniral, s2 preve la
instalacidn de cuarenia y seis (48) luminarias LED fipo farcla, mentadas sobre columnas
metdlicas, con vanos de 12,00 m ¥ con alimentacion subterrdnea, Su corespondients
distribucion puade observarse en el plane CHA - AP-C - 002,

Las farolas LED a utilizar habran de ser de 90 W de potendia, con una eficiencia
luminosa de 1440 {m/W v una temperatura de color de 4000 K, aplas para sarinstaladas

a la intemperie (IPE3). )\

Z.2. SOBRE LAS COLUMNAS Hr

Las columnas en las que 5€ proyecta montar las farolas habean de ser metdlicas, .
¥
rectas y con una alttura libre de 4,00 m. La caja de conexidn deberd respetar una altura L«

o

L

Paginaides

e,

- "'.-=__.-""
ING. EAJSLIAHD VILLADA
S an l:__;!_hlll'b!-l-"“.'
teidd Lol da theommas g Pik
Ak ldad dw (5 fpks

Frimr oo | o A
(e EB e o ah, pr




lirrrcios General de n - o
O Almbrado Publlco ﬁ‘ il Municipolidad
" 2 de Cdrdobag

de 2,50 m con respecto 8l nivel del suele. El plano de referencis de o descripto s el AP
- C =027

Cada columna deberd instalarse mediante su cormaspondiente fundacidn de
homigén H — 13, con lados de dimensiones a=000m ¥ b=040m, v alo de
dimansion ¢ =0%0m. Se& deberd respetar un empotramientay h = 070m. Las
caracterisiicas canstructivas de esta fundacion se pueden observar en el plano AP - TC
— 003,

Para preservar gl estado de las columnas, las mismas deberdn ser tratadas y
pintadas de acuerdo a ko indicade en las Especificacionas Teonicas Generales (en
adelantz, ET3) de ta Direccidn General de Alumbrads Poablico v 1o expuesto en el plano
AP -TEC - 023, Las columnas deberan pintarse con pintura dieléctrica.

Para 2l conexionado elécinco, cada columna contara Con suU respectiva ventana
da acomelida v su caja de conexidn, las que responden a los planos &P - COC - 001
(1i2) y AP—-CC =014 (& ¥ C).

Todas les columnas y artefactos LED deberan coneciarse rgidamente & tiemra,
sequn se muestra en el plano AP - TC - 005,

2.3. S0BRE LOS TABLEROS DE PROTECCION ¥ CONTROL

La alimantacion de los circuitos de alumbrade publice se realizara desde dos {20
fablercs da proteccion y control a nivel existentes en el tremo comprendwo en la
prasents cbra:

= En cercanias de la ssquina suroestas de Av. Maipl v calle Catamarca,
denominado T A™F" N™1 an &l ambito de I8 presenie obra

= Encercanias de la esquina noreste da Av. Maipa v calle Oneafivo, denominado
T AP N°2 en el ambito de |3 presenie obra.

En &l caso puntual del tablere T A®P* N*1, su gabinete metslico debera ser
resmplazado por uno nuevo, fabrcado en pobéster reforzado con fibra de vidrio {en
adelante, PRFV), sequn los planos de tipos constructivos AP — T — DJ21003/004 (B
Deberdn frasladarse al nuevo gabinete las proteceiones elecromecanicas de

Pagina 2de § =

o i

-""I-"'f_.-' 'fll'-.'."

F 7 s . ] L

MG TS '
-'li-luﬁ-_-'h:_-.ii'f{r.liuunl'lhu ;

i :rﬁ'lii"lr.‘ira.' ivdlsmbegy Pl |

Vol iy Casfobn N

-1, e i) e

'.'.l;l'll"l EBRED a3 g r.r.




Wi rE e gl o s, ¥ S :
i i Alvmbrado Fiblico %’ 4 Muricipall
& -~ . T

PLEDEHE T, 08 SlEd
winELCord sha ok

circuitos existentes v las acometidas de estos circuitos de manera tal gues s& garantice
la eonfinuidad del funcioramianta da los mismos, con excapeidn de agquallos elemantos
gue a criterio de |a Inspeccitn de la Direccion General de Alumbrado Pabdico no se
encuantren aptos para continuar prestando servicls, los cuales deberan ser
reemplazados por elemenios de caracteristicas eguivalentes v calidad similar o superior,
totalmenta nuevos y 3in uso.

Los mancionados tableros s& ubican como puede observarse an &l plano CHA -
AP - C =002,

Z4. SOBRE LO5 CONDUCTORES

Los cables ulilizados para los circulics electricos serdn de cobre, con alsiacion
an policloruro de viniko (en adelente, PVC) v vaina del mismo material, de seccidn
correspandiente, gue revistan las caracteristicas de doble aislacion, ¥ construidos segun
rnorma [FAM 2178, Las mismos iran tendidos dentro de tubos de podietileno ca alta
densidad {en adelante, PEAD), segun se indica wn el siguiente apanado.

3, PREVISION DE CANALIZACIONES EN CANTERQ CENTRAL ¥ ALREDEDORES

En &l cantero central, se deben prever [as canalizacionas necasarias para
alimentar los gircuitos del alumbrado peatonal, la futura cartelers v Ia semaforizacian,

Para tal fin se prayecta &l tendido de cafos tipo fritubo de PEAD de @ 40 mm en
zanjas de 400 myn de ancho ¥ 600 mm da profundidad, construidas segun o5 criterios
mostrados an plano AP = TC =001, ¥ la construcsidn de camaras da inspeccion segun
los lineamientos del Departamento de Inganieria de Transito de la Direccidn de Transito
de [a Municipalidad de Cordoba, segun los planos “B" y "LL" adjuntos. La construccon
de dichas camares se preve an ambos exiremos de cada cruce de calle proveciado, asi
coma cada 30,00 m ineales de Zanjeo v también en los extramos de cada canters, para
la futura instalacion de seméaforos. Lo menconado puede observarse en el plano GHA
—AP-C-002

La comunicacian enfre los tableros de proteccin v contral {lns canteros, entre
cantercs v veredas, y entre veredas enfrentadas se reglizara dlled'r.'antﬂ 0% Cruces de
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calle, construidos segun plano AP —TC — D02, Cada uno de dichos cruces de calle seré
materializads con fres (3] cafos de PVC, da @ 110 mue v parad da 3.2 mm de sspasor,
gagln lo mostrado an e pleano CHA = AP =2 =002,

En todos los cesos, o8 trabajos de terdide da los cablas sa deberdn completar
con la corespondiente reposicion de vereda, cruce de calle wo cordones, segun

comaspanda.
4, CONSIDERACIOMNES GEMERALES
4.1. SDBRE LAS INTERFEREMNCIAS

Al replantear la obra, se debara tener en cuenta la presancia de infraestruciura,
sarvicies vy equipamients preexistentes en |a zona de trabajo.

4,2, SOBRE EL ESQUEMA DE CONEXION A TIERRA

FPara las instalaciones proyeciadas se deberd edoptar el esquema de corexidn
a tierra tipo TH-35. Todas las instalaciones de alumbrade publico preexistentes que ya
dependan de los 1ablercs de proteccion y controd T A%P* N* y T A"P® N*2 previamente
menclonados deberdn adecuarse al esquema de conexidn & terra tipo TH-3, asi como
también toda instalacion da alumbrado plblico preexistenta gue se ubique yio que tenga
influencia dentro del trame comprendide por la presente cbra (esto es, en Av. Maipd
antre Av, Emilia Qlmos y By, Guzmén), independientemente dal tablaro que la comande

El cambio de esquema de conexidn a fierra implica la adecuacidn de las cajas
de conexionado, segun planos de tipos constructives AP - CC - 004 (2/2) y AF - CC -
015 (B y C), ¥ el reamplaza da ios dispersores de puesta a tiarra, con la coraspondiants
- reposicion de vereda,

4.3. SOBRE LOS ELEMENTOS RETIRADOS

Tedos los elementos propios de la instalacdn existenta que ya no cumplan
ninguna funcidn deberan ser refirados y entregados a la Direccidn General de
Alumbrado Pablico, segun lo disponga la Inspaceidn de obra, |
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4.4. SOERE LA NORMATIVA
El proyecio y la ejecucion de |a obra deberan estar en un todo de acuerdo &

- Ley Provincial N® 10.281 de Seguridad Eléctrica, v su Dacreto Reglamentara MN*
102272015.

- Especificaciones técnicas generales (ETG) de la Direccion General de
Alumbrads Piblico de 1a Municipalidad de Cordoba.

- Reglamento Tecnico Unico de Alumbrado Poblico, aprobado mediants
Resolucidn N® 098/2022. dictada por la Secretaria de Desarrallo Urbano da la
Municipalidad de Cdrdoba.

- Anexc |; Planos Tipos y Anexo || Especificaciones Técnicas Generales,

{ T aprocbados mediante Resolucién N° (17772022 diclada por la Secretaria de
-~ Desarrcio Urbano de la Murecipalidad de Cérdoba
- Mommas |[RAM ADDL

= MNomas |[EC.

= Resducion N* 01682018 de Seguridad Eléctrica, dictada por la Secretaria de
Comarces de [a Nacson.

- Reglamentaciones de la Asociacidn Electrotéerecs Argentina.

- Especificacionas Teécnicas vigentes de la EPEC. b
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1
1 |
I [
s - y \ | "\\__FFII
| ' ) i y I. L
\_(,}}‘i i . \
i “ el |é£gjf|;):q}@‘m.um i) thig, LUShE M HARRRT
¥ o Puoyapey Ppiaiin de akid 3 el ' L L]
[Iw:::} 1|':'l- 1 it -'Il.n._l-'.'l ﬁ...mi..l_liﬁhrl-'r;ﬁ'n k"._.h 'Lf- Jwsal e Jb e e
| - EC¥ A R . ‘;.ill.h| r |.. el 4o i
u 5 . Warecigeldn L kel

Pégina 5da §

Mo T, = Ak r N A g

WY {:l'ﬂ LT ﬂlllhu-




15y

ACDDE porg iorolp
Hl;ur ETG

w{

2 _!| " |
= —'——r'— |
|
B H '
= I |
E i‘ || Cep de conpads % "|F|
4 :.:. pone .-!-.F'—CC—{L:EEEI .
2 = fi——y |
RN ! |
= L |
% %I | a || HE:'
i LT g | |
= | | Cova superis da e . |
| I3 lundacsn b
[ I -
‘| I_I'i | |
i It j r i -‘I',.l"' z
111 v r 1
1 1 !__: |_!_| % tong g8 ocornalide : t |
e gt et VILLATA \ ! o
COLUMNA mum‘:.',‘f::;‘,‘.t': i At
Breitipnbdad dy Cirdals II ‘ i-
' 1 i P y | | J
SE e | Farmacion ] || |
it h —
K % Enlumnal | i« I Tramo | Trame [l |.
\ ‘, . -'. ,1,“'|1an ; {m) | (m}p | Am) | @iy Lungﬂhﬁ ﬁu(mml Lcung {m}
MTJL l:rF-ﬂu..Jh-' u[-ﬁ- -:--.Jl{ 4. BU 400 | IID ﬂL‘.I E_,r"'ll 14 | :{Eﬁ $|:| | { ; .
1
k\‘) ":’G fu : I-."E'l r::llllll'rlllI = ¥hn::?#‘lq
NOTA Matersl Acsro SAE 1010 wiwdear 3]&‘:;;}.“[.. ”“;’f:‘.‘l'm'.:"’n‘l
-3 longitud de los tramos podrd vanarse BN+ 10% '-.
L0s espesores minimos de los cafos Seran sequn su didmgtro! 'EIJJ n': 0 mayar: 4 [} mm e
or da Imim; 3.2 mm |

E MUNICIPALIDAD DE cﬁﬂnﬁ'ﬁ |

SECRETARIA DE DESARROLLO
UREBAMO

Direccién de Alumbrade Publico - Depto, Estudios y Proyectos

SIRECTOR [ Plana
NevaiG. L ikas COLUMNA METALICA RECTA DE 4,0m | AD.C.037 i

ioln Dt Se y Frogects: DE ALTURA LIBRE Escals il I“}_

Ing. Vivas, Juan Con acometida subterrdnea | e s
Diiipd p provach) Ficha !
Depo. Estudios y Proyeclos | | Octubre 2022 | J



14

R O Secretaria de A fRiukr Municipaolidod
ﬁfﬂll‘lﬁ:ﬂlﬁl | Desarmolla Urbano !.?_!;u?-.‘. i ‘:fhrdﬂhﬂ

Pliego Especificaciones Técnicas
SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

o A L
i LY y
i 1 3
i \ |
\ j
| 1 3
| - \ 3
il '| P
i / ' __-‘
"__l:.' Ll
o A At
i __.I_r" b
' L Ll 0
. i, ' e
S = 1



019912 24 4

Direccion de ~h i
Secretaria de ph (aas Municipolidad
Arguitectura e
O ' Desarrollo Urbana E 'E'_’%r de Cérdoba

y e

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
“CORREDOR DE CONVIVENCIA MAIPU”
TRANSITO
1 TRAMSITO
1.1 SERALIZACION HORIZONTAL

1.2 SERALIZACIHIN VERTICAL
1.3 SEMAFDRIZACON
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1 TRANSITO
1.1 SERALIZACION HORIZONTAL

En los lugares definidos en los planos, o en su defecto, segin indique la Inspeccidn de Obra, se
realizard @l marcado vial del pavimenta, El misma incluye @l mareado de todac las lineas, sendas
peatonales, flechas @ inseripeionss nececarias para la correcta finalizaclén de la obra encomendada. La
forma y dimensidn de la demarcacidn serd acorde & lo establecido en la Ley Macional de Transito. La
demarcacidn horizontal se realizard con aplicacion de pintura termopldstica por método de extrygidn
wo por proyeccion peumdtica {hot-sprayl, segin corresponda para cada caso. Se seguirdn las
especificaciones de Froyecto y/o las indicaclones de la Inspeccidn de Obra. Se respetardn los anchos
de lineas, la disposicidn, la ubicacidn v el color definidos por Proyvecto v aprobados por la Inspeccian,
segun corresponda en cada caso. El espesor de la demarcacion sera en funcion de la metodologia gue
s¢ utilice (slendo aproximadamente 1,5mm para speay v 3mm para extrusion). La tolerancia maxima
para el espesor en ambos casos 5era de £2mm,

Se utilizard pintura termopldstica fabricada con resina de la mejor calidad. Se debera indicar la
i calidad y procedencia de la misma medianie la presentacian de las certificaciones pertinentes. £

material termopléstico deberd poseer Incorpocado resinas adecuadas para elsvar el punto de
gblandamiento a fin de no ser gquebradize a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al
desgaste. 5u punto de ablandamiento, por el método de anillo y estera, debe ser no mencr de 80°C,
Debe resultar igualmente apto para temperaturas hasta 7°C bajo cerg, sin quebrarse ni desprenderse,

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracteristica pegajosa
pard evitar la adhesion de suciedad. El material termopléstico aplicado no debe contener arena. El
material de relizno o Inerte que serd incorporado con las resinas o vehiculos debera ser carbonato de
calcio color blanco de la mejor calidad, La aceptacién del material con que s2 propone |a realizacion
de la abra quedard condicionada a la presentacidn de un certificado del fabricante con la constancia
de que el material es especificamente destinado a la demarcacién de pavimentcs. También se debera
presentar un certificadd extendido por un laboratorio ofical con la constancia del ensavo realizado en
el material ofrecico y su resuftado en cuanto a componentes v tiempo de duracikin

La composician del material para ser aplicado por extrusién es la que se indica a continuacion.

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
Material Ligante % en pesa 15 24
() Fizmentas
Didwida de Titanio [blanco) % en pasq id
Cromato de Plomo (amarillo) |
Extendedor % en peso Hasta completar el total

El ligante estara constitulde por resinas naterales vfo sintéficas con |3 inclusion de
plastificantes no voldtiles y estables con ef calor, la intemperie, y los aceites de uso automotor. E|
pigmento blanco a utilizar serd didxido de titario gue cumpla con la norma IRARM cun.-gsp&ﬁgnte vy el
pigmenta amarillo serd cromato de plome de color amarillo escuro, inalterableg'a 3 luzy ih‘-ﬁhﬂ la
Contratista deberd garantizar la inalterabilidad del color por motivos de la I, durante el térribo de
garantia exlgido. Bl extendedor estara constituido por carbeaato de calco, de color blanco de la ajor
calidad, La mezcla extendedor-pigmento resHonNGerd, ka- sﬁurea’qimnuln trFa

1
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1B 1.2mm 100
50 0,297mm 40-70
200 0.074mm 15-55
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Durante &l proceso de fabricacion deberdn incorporarse al material termoplastico, esferas de
vidric en una cantidad no menor que el 25% ni mayor que el 40% en peso. Las esferas de vidrio deberan

cumplir con lo siguiente:

REQUISITOS UNIDAD MINIMO (%) | MAXIMO (%)
Pasa tamiz N*20 IRAR 0,84 0mm 100 -
Pasa tamliz M40 | RARA 0, 420mm a0 -
Pasa tamiz N80 IRAM Q17 P - 10
indice de refracciin a 25°C 15
Esferas perfectas (%) 75 -
Esferas negro o ambar (%) p 2

Durante &l proceso de aplicacion de la pintura termoplastica, debera realizarse el “sembrado”™
da |as esferas de vidrio en forma automatica y uniforme, en una cantldad no menor a 400gr por metro
cuadrado de matenal. Las esferas de vidrio a sembrar debaran cumplir on lo siguiente;

REQUISITOS UMNIDAD MINIMO (%) | MAXIMO (%)
Pesa tamiz N30 IRAM 0,590 mm 100 -
Fasa tamiz M50 IRANM 0,Z297mm Bl 100
Pzsa tamiz N7T0 IRAR 0. 210mm - 10
Indice de refraccion a 25°C 1,5
Esferas perfectas (%) | 75 -
Esferas negro o ambar (%) | 1

El material no deberd sufrir alteraciones cuando se lo mantenga a temperatura de fusion por
un periodo de 4hs v 4 calentamientos suceshios, gue no sumen mas de 4hs de fusidn, Mo deberd
desprender humos téxicos o perjudiciales al encontrarse en estado plastico, Deberd cumplir con los
ensayos gue se indican a continuacion:

& Ensayo de Deslzamiento: 5e emplea una baldosa comin calcdrea con pasting de
cemento, fa cual se liberard de polvo y humedad, Se celocard sobre la misma un molde
de chapa de 3mm de espesor con una abertura interior de S5em x 10cm, cuyos baordes
deberan ser ligeramente engrasados. Luego, se colocard la masa termoplastica dentro
del molde a |z temperatura de fusidn, evitando sobrecalentamiento local. S enrasard
cod una espatula caliente v se dejara enfriar a temperatura ambiente retiranda el
moide. Se marcard un extremao y luego se colocard sobre una estufa a 80°C con una
inclinacion de 457 sobre b horizontal durante 24hs. Transcurrido diche lapso, e
retirard el material de la estufa y se dejard enfriar. Para finalizar, se medird el

desplazamiento, El ensayo deberd realizarse por duplicado y el desplazamiento
maximo aceptable sera de 4mm.

Marcels T de Ahear 1200 - 107 Plso | «54 0358 428560
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* Ensayode Absorcibn de Agua: 5e moldea una probeta seglin molde Hubber Field, con
el materizl 3 45°C, se pesa y una vez frio se sumerge en agua a 15°C durante Idhs.
Luegao, se escurre v e seca superficialmente v se pesa nuevamentes, El resultado se
crpresa én porcentaje del peso, debiendo ser esta diforencia no mayor de 0,1%.

e Desgaste Dorry: Se efectuard el ensayvo segun normas |EAM v se abtendrid un desgaste
menor 3 Smm con probeta impactada segin Hubber Field,

e [Canstancia de color: Se calentard el material amarillo en un bafo maria de acelts,
fundiéndose dste v manteniéndolo a una temperatura entre 130 v 140°C durante
media hora, Luego, 5e extenderd enuna lamina de 3mm de espesor sobre una baldosa
calcirea o simifar. Se defara enfriar a temperatura ambiente. & continuacidn, se
vohera a calentar a fusion en las mismas condiciones de |a vez anterior y se extendera
otra lamina sobre la baldosz original, proxima a |z primera. Las dos muestras no
podran diferir de su color si no en forma muy ligera, siende maotivo de rechazo un
cacuracimianto iy notabbe,

L = Adherencia; Mo se producicd desprendimiento al intentar separar €l material

termoplastico com una espatula, 2l estar aplicado sobre una probeta de harmigdn
imprimado o asfaltica.

= Tiempo de endurecimiento: El tiempo de endurecimiento suficiente v necesario para
poder libsar al transito no deberd exceder los 30 minutos.

# Resistencia a la baja Temperatura: Mo se produciran cuarteaduras én la supefice de
fa muestra, luego de someter a la misma a una temperatura de 7°C durante 24hs,

Para praceder con la demarcacion, la superficie del pavimento deberd estar perfectamente
seca, libve de polvo, barro, Impurezas, resios Iregulares de material termoplistico o pintura de
cualguier tipo, combustibles, aceites, grasas y demas sustancias, La superficie de aplicackin debera
tener una temperatura de entre 12°Cy 60°C El material se extendera con las maguinas y herramientas
adecuadas para que l22 franjas resulten perfectamente paralelas, de ancho v espesor uniforme. Se
permitird interrumpir b aplicacidn del material donde corresponda en forma neta v sin corrimientos
del misma. & culdsrd que a temperatura del material sea |3 adecuada para obtener una perfecta
adherencia.

() La Inspeccion, & su criterbo, fijard el metodo a emplear en cada caso para eliminar
demarcaciones anteriores, lo gue podra realizarse retirando i pintura anterior por fresado o aplicande
material termoplastico negro para cubrirla.

Previa eplicacién del material sobre pavimentos [tanto asfalticos como de hormigdn}, se
debera aplicar una Imprimacion que ayude a la adherencia del material. La aplicacidn de la
irmiprimacion se realizard con un sobreancho de Som, debiendo este excedente estar 2 ambos lados de
la franja a demarcar. El material de imprimacién deberd ser de primera calidad y provisto por la
Contratista previa aprobacion de la Inspeccidn de Obra. La aplicacidn del material termopldstico sobre
la superficie imprimada deberd realizarse antes de gue ésta se ensucie, por ko cual el imprimante

deberd secar rdpidaments de forma tal que permita aplicas-e| material en un plazo maximo de 30

mifutos, - - g
.r{,"'-.f . 1‘1\
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Durante la ejecuclén, la Inspeccién podrd bomar muestras del material v de las esferas de vidrio
para constatar el complimiento de [as especificaciones requeridas. La superficie terminada no deberd
zer mas reshaladiza que |3 del paviments, sea en condiciones seca o himeda,

Para la aprobacidn de los trabajos, la demarcacion deberd presentar bordes perfectamante
definidas, sin ondulaciones visibles. La tolerancia en las longitudes de los tramos serd de £5%. La
maxima desviacian para sendas peatonales, lineas de detencién ¥ flechas direccionales serd de lom
respecto & las lineas fijadas para la demarcacian. Para las lineas de carril, lineas de borde y lineas de
eje divisorio serd de 3cm en una longitud de E0m. Los sobreanchos admisibles seran aquellos memores
8l 5%, Sin embargo, estos correrdn a exchlisivo costo de la Contratista, Mo se admiticin lineas inferiores
a las indicadas en log planss ni se adrmitirdn diferenciad de tonalidades dentro de un mismao trama.

Cualquier salpicadura o0 mancha producida durante la demarcacion, deberd ser removida por
la Contratista a su exclusivo costo. Toda seccion demarcada que no compla con los reguisitos y
tolerancias establecidat, werd recharada por la Inspeccidn debiendo ser nuevamente gjecutada por
cuenta exclusiva de la Contratista. La distribucidn de las esferas de vidrio debera resultar uniforme y
se deberd lograr una buena adherencia con el material termopldstico, La Inspeccidn de Obra podra
solicitar la realizacion de cualquiera de los ensayos mencionados u otros que considere pertinentes a
su juisio vy la Contratista deberd realizarlos a exclusivo costo, aun s ya fueron realizados con
antertoridad. Toda seccldn demarcada que no cumpla con los requisitos v tolerancias establecidas sera
rechazada debbendo la misma ser nuevaments ejecutada por ka Contratista a su exclusivo costo.

Laz dobles lingas centrales v divisorias de calzadas deberdn pintarse en primer lugar y e
deberd tener especial cuidado con la alineacidn de by damarcacidn. El marcado de sepdas peatonalas
de la arteria principal se realizard antes que |as transversales. Los bastones de las lineas punteadas
deberan ser paralelos y se mantendran de esta manera en toda la estension del tramo comprendido
gnbre las dos sendas. Los finales ¥ comienzos de carrlbes deberdn mantener su alineacidn adn en casos
de transiciones en el @ncho del pavimento. Las lineas punteadas deberdn comenzar a partir de las
sendas peatonales con un espacio vacie no menar 3 1,65m. Por Gltimo y en @s0 de carriles no
perpendiculares a las sendas peatonales, aguellas deberdan comenzar ipualmente con su Bspacio vacio
de 1,65m, alineado con la inclinacion de |3 senda y se compensard la diferencia con los espacios vacios,

La Contratista deberd utllizar eguipos con buen estadoe de funclonamlento en las cantidades
fnecesarias para cumplir con los pamos establecidos.

= Equipo fusor de material termoplistico: Deberd ter autopropulsado con sktema de
calentamiento indirects, proviste de agitadores mecanicos que aseguren la temperatura de

mezclade del material en forma homogénea, Deberd bener indicadores de temperatura en
forma visible.

=  Eguipo aplicado autopropulsado: Se encontracdn reunidos todos los mecanlsmos operalivos
come compresor de aire, depdsito presurizado de material termoplasticn, tuberias, boguillas
de riego, tangue y boguillas para ef sembrado de microesferas a presidn, etc La unidad serd
gpia para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultaneas, v/o bancas de trazos
continues o alternades. Las boguillas de riego del materal termopldstico reflectante
pulverizaran el mismo mediante |3 adichdn del aire comprimide previamente calentado, v la
boguitla de distribucidn de las esferas tambign funcionard mediante aire comprimids de modo
de proyectar fas mismas con energia sobre el material termoplastico con el fin de lograr su
maxima adherencia, El qul;_:_t;_n_-__ﬂl!hﬂé_ E.rnder aplicar lineas de borde y eje simulténegmente, v

L]
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los conjuntos de boguillas deberdn ser ajustables para que cuando se pinten franjas en ambos
lades se pueda ajustar el ancho de separacion de las mismas

#  Eguipo imprimador: Serd autopropulsado v deberd contar con todos ks mecanismos
operativos como compresor de aire, depdsito presurizado de imprimado, etc. El dispositive de
riego tendra boguillas de funcionamiento a presidon neumatica o hidriulica que permita
mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de cantidad del material regada,

*  Eguipo de fresado: Apto para remover pintura termoplastica en seco.

= Eguipo de trandporte de cargs, herramigntas v personal: Traslada de materiales, heramientas,
etc., cumpliendo con todas las normas vigentes. También se conslderara el transporte del
personal, gue el ndmens minimo de una unidad deberd permanecer constantemente ¢n obra.

&  Sefalizacién: Durante la ejecucién de la cbra deberin disponerse todos los elementos de
sefalizacidn necesarios, que consistirdn en vallas, balizas, conos delinesdores, carteles de
informacidny precauckin, g, 5e respetars tode lo establecido en Iz normativa vigente de la

(N Ley Macional correspondiente.

« Comunkcacién: La Contratista deberd provesr, durante la ejecucidn de |la aobra, a la inspeccidn
dos equipos de comunicaclén tipo telefonfa mdeil gque permita la comunicacidn de la
Inspeccion con la Contratista, con la Policka Municipal v con la Direccion de Transito,

Se computara ¥ certificard de manera global [gl) la totalidad del tem, conforme a Provecto,
medido en obra v aprobado por la Inspeccidn,

1.2 SENALIZACION VERTICAL

Em lps lugares definidos en lo: planos, o en su defecto, segun indigue la Inspeccidn de Obra, e
colocard la sefialética vertical vial, Se incluirdn las sefales de prevencidn, reglamentacion e
informacion, acorde & la velocidad de disefio v a las especificaciones y planos correspondientes, en
tamanos, formas, colores y nomenclatura de acuerdo a lo consignado en el Manual de Sefslizacidn
Vertical de al DNV v otras normas vigentes. La Contratista deberd mantener dicho sefialamienta
durante todo el periodo de contrato mas el periodo de garantia, v debera considerar ademas la
incorporacion de sefales adiconales, que surjan de posibles nuevos eventos v/o disposiciones
reglamentarias que hagan necesarko su sefializacidn (nuevos acoesos, entradas v salidas de vehiculos
pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacion de intersecciones, nuevas normas dictadas
(= par fa DNY, ete.). La forma v dimension de |a sefializacion serd acorde a lo establecido en la Ley
Macional de Transito.

Las sefiales verticales son sefiales de trinsito colocadas al costado del caming (laterales) o
elevadas sobre |3 calzada, mediante particos o ménsulas [aéreas), con la finalidad de gular el tridnsito,
regular I3 chroulacidn, v advertir determinadas circunstancias, En general se puede decir gue las sefiales
de transibo constituyen una de las formas de comunicarse del operador de la ruta con bos usuarios ded
camino. La sefializacidn vertical aumenta los niveles de seguridad y eficacia de |3 circulacidn, por lo
que &5 Necesario que se tengan en cuenta en toda actuacidn vial como parte del disefio v no como
mere agregado posterior a su concepelén.

Las sefiales reglamentarias son aquellas que transmiten.ardenes especificas, de cumplimienta
obligatorio en el lugar para el cua!_af.m_dg‘s‘tmadas, créands excéprion a las reglas generales de
o ] 5 o . i
'\.1' F, s
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circulacion, reglas de velocidad v reglas de transporte. Las sefiales reglamentarias informan al usuario
de requerimientos kegales que de otra manera no son evidentes al usuario, Suministran guia acerca de
las regulaciones establecidas para obtener una drculacidn segura, ordenada, y eficiente.

Las sefiales preventivas son aguellas que advierten la proximidad de una circunstancia anormal
en la via que puede resultar sorpresivo o peligrose a la circulacidn, Apunta a que se adopte una actitud
adecuada. 5% usan para advertir circunstancias peligrosas existentes o potenciales, v gue no
necesariamente son evidentes para el conductor, Suministran gufa, en el caso de que no sean
evidentes sobre [as condiciones de la ruta; esto es, aspectos fisicos de fa ruta: alineambento vertical v
horizontal seccidn transversal ¥ frontal, condiciones de la calzada, presencia de obhstaculos,

Las seftales informativas son aquelias que identifican, orientan, o hacen referencia a aspectos
tabes como: servicios, lugares, destings, rutas que sean de utilidad para el usuario en su tinerario,
Suministran Informacidn sobre la navegacidn, de tal forma que el usuarke pueda realizar el viaje en
forma segura.

[a tared en ceestion consistird en la colocacidn de todos las sedales necesarias para la

W/ orientacion, informacidn y prevencion de los usuarios v para faciltar ef transito v evitar peligros.

Ademas, contemplard el retir, traslado, acopio y/o recolocacidon de las sefiales existentes, en los sitios
gue indigue |2 Inspeccidn de Obra. En cuanto a estas sefiales existentes, su reutilizacion quedara
supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos gue se detallan mas adelante, de lo contrario
deberdn ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se
trasladaran donde lo indique la Inspeccidn de Obra, Para la seleccidn de materiales, diagramado,
confeccidn, armado v colocacidn de las sefiales, deben seguirse las especificaciones técnicas de la DNY
¥ la Ley Nacional de Transito en todo aquello gue no se opanga a esta espacificacian.

Las sefiales estardn compuestas por placas, postes y ldminas retrorreflectivas. Las placas serin
de acero galvanizado N*16, cumpliendo las exigencias de las normas vigentes. Las esquinas deberdn
ser redondeadas. Estaran libres de toda oxidacion, pintura, rayadura, sopladura o cualguier otra
imperfeccion que pueeda afectar |2 superficie lisa de ambas caras. Los cantos debardn estar
perfectaments terminados, sin ningdn tipo de rebabas. El dorso de las placas serd tratado con proceso
de desengrasado mediante |z aplicacibn de solventes apropiades, Luego se aplicard una mano de wash
primera y una mang de esmalte sintético brilante gric arulade, en un tods de scuerdo con la nerma
IRAM correspondiente y Iz carta de colores de acabado brillante, semimate y mate.

' Las placas estardn sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza hexagonal
-~ ¥ vistage roscado para tuerca, arandelas a presian o equivalentes y fuercas hexagonales. Todos estos
materiabes serdn cincados,

Para sostén se utifzardn cafics negros de 27, espesor de 3,25mm vy didmetro exterior de G0mm.
El soporte de las sefiales respetara lo especificado en los planos de Proyecto v las indicaciones de la
Inspeccidn de Obra, Los sostenes irdn pintados segun lo especificado en las normativas exlstentes, Pasa
pintarkos, fa superficie deberd estar limpia v seca, libre de grasa, dxido, manchas y polo. Lsepo, se
aplicardn dos manos de pintura convertidora de dxido de primera marca y calidad y una vez seco se
aphicardn dos manos de esmalte sintético para intemperie de alta calidad y de buen poder cubritiva.
Se utllizard color amarilla brillante y en ningin caso deberdn transparentar el fondo antiduido luego
de aplicadas las dos manoes, En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefales de doble
poste se ewidencie un marcado desnivel entre la cota de arrangue de ambas postes, se utilizaran segin
&l casa, para el poste mds alejado del caming, MIfH!p@wé-hﬁﬂsrm|ta mantenar Iz hnrlmnt}alidad
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de las placas, Las columnas a utilizar pars la colocackin de las sefiales aéreas serdn de acero de primera
calidad.

Tamblén se utilizard material refiective autoadhesivo de primers calldad gue responda
totalmente a las condiciones requeridas por [a norma IRAM vigents y segin lo indicado en el Proyecto.
Ce utilizara el material reflactante Hamado 'grado de ingenieria’. Para aplicar dicho materia, las placas
serdn limpiadas con liguidos desengrasantes fosfatizantes, deblendo secarse para antes de aplicar el
material reflective proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuzdos que permitan eliminar
todas fas particulas de grasa que hayan quedado. Posteriarmente, el material reflective serd adheride
mediante presion en las condiciones exigidas por las normas 1IRAM correspondientes, que impedirdn
despegar bag levendas, simbalos o grafismos que e empleen, s cuabes respetardn el sisterma de
sefiales en curso. Todos bos coloves y simbolos deberdn responder estrickamente a lo establecido en la
Ley de Trinsito y Seguridad Vial y demds leyes y normativas vigentes correspondientes.

Las sefales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el caming, tanto
de dia como de noche, respetanda en todo momento la altura, dngula ¥ verticalidad de las mismas. En
' general y sahvo aquellos casos en que la Inspeccian de Ohra determine ko contrario, todas [as sedales
- @ colocardn en el borde exterior de la banguina a la defecha del caming. Se tendri especial culdado
an cuanto a la verticalldad de las sefales v la compactacidn ded suelo adyacente a los pestes, una vez
colocada la sefial se efectuard b8 compactackdn dal terreno en capas.

La Inspeccidn definird las ublcaclones de las estructuras de sostén, realizando el replanten en
forma conjunta con el representante técnice de la Contratista. Mo obstante, la Costratista sera el
responsable exclusivo de |3 exactitud de la colocacian. Cualquier trabajo adicional que deba realizarse
para subsanar un error de replanteo se hard a exclusivo cargo de la Contratista, no sinviendo de excusa
la presencia de la Inspeccidn de Obra durante & replantes ni durante |a sjecucidn de los trabajos. A
los efectos de materializar el replanten, se establecerdn tedos bos puntas fjos de referancla, filos, ejes,
etc., mediante reglas, hilos, alambres; estacas, fichas, etc., segin sea necesario y/o segln indlcaciones
de la Inspeccidn de Obra. Se lomara como nivel de referencia la cota superior de vereda o nivel de piso
terminada [(MN.P.T) en los lugares con vereda o algun solado preexistents, v ef nivel de terrenc natural
(M. T-M} en kas zonas sin solBdos. Cuando por error de replanten, sea necesario demoler o deshacer yo
rehacer algin trabajo, éstos se realizarén por cuenta exclusiva de la Confratista, no pudiendo alegar
qgue la Inspeccian haverificado b marcha de los trabajos.

En aquellos lugares donde exista una wvereda preexistente, la Congratista procurard la
bt extraccidn de la mayor cantidad posible de unidades inalteradas, a efectos de su reutilizacidn. En
cualguier caso, se deberd tener en cuenta ko sigubente:

*  Larotura de la vereds v/o solado se circunscribird a lo estrictamente necesaria.

*  Las baldosas o lajas advacentes a la rona de rotwurs no pueden guedar flojas, caso
cantraro tamblén deberdn ser retiradas,

#  Las gristas de las baldosas o lajas advacentes no deberdn resultar con cachaduras por
golpes y/o adherencias de la pasting de la correspondiente junta; de ocurrir esto, serd
la Inspeccidn de obra la que decidird si corresponde la extraccidn de mas unidades,

Antes de realizar las excavaciones gue fueran necesarias, la Contratista tendra la obligacion de
realizar las consultas que correspondan a las Reparticio dhiicas v Empresas Estatales o Privadas
que pudieran tener instalaciones subte
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Informacidn recabada sea insuficiente, o gue asi o indigue la inspecciin de Obra, la Contratista debera
realizar los sondeos necesarios para determinar la wbicacion de lzs instalaciones subterrdneas
existentes. 5i por cuakquier mativo, como consecuencia de |z ejecucion de los trabajos, se ocasionaran
dafios a las instalaciones existentes, la Contratista serd la dnica responsable de reparar y/o responder
por los reclamos que pudieran plantearle a b Municipalidad, a su exclusive costo. En estos casos,
deberd, también, comprometerse ante gquidn corfresponda a abonar los gastos que resultaran de
reparar bo destruldo,

El fondo de las excavaciones se nivelard v compactard con pisdn, antes de proceder al
haormigonado. Cuando previamente al hormigonado los pozos se llenen de agua de luvia, o de otro
arigen, la Contratista procedera a desagotarlos v luego, los excavard a mayor profundidad hasta llegar
auna capa de suelo gue, a juicls de fa Ingpeccidn, no haya sido afectada por la Infiltracids de agua. En
ectos casog, cevolverd a nivelary compactar 3 la nueva profundidad.

Las sefiales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcidn definitiva,
deberan serrepuestas porla Contratista a su evclushio costo. Sien el amverso de las placas se encuentra
f suciedad, &sta se eliminara meadiante detergentes apropiados. S5 en el reverso se encontrara pintura
L= floja, ésta se lijara para retirarla y lograr la aspereza adecuada, apicandose posteriormente una mano
do esmalte sintética. Lo mismo sa realizard con cualquisr otro elemanto donde resulte necesario yo
donde o indigue [a Ingpeccidn de Obra, Cusndo las placas se encuentren torcides o dahadas, se
camblardn por otras. 5 el poste se hallara rote, se lo camblard por un poste nuevo,

Las seflales serdn inspeccionadas ¥ aprobadas porla Inspeccidn, pudiendo ordenar la remocian
Yo recolacackin de aguellas que no considerara adecuadas. 5e computard v certificard de manera
global (gl) |3 totalidad del item, conforme a Proyecto, v a total satisfaccion de |a inspeccidn de Obra

1.3 SEMAFORIZACION

En bos lugares definidos en los planos, o en su defecto, segon indigue la Inspeccion de Obra, se
celocardn los semdforos correspondientes. Un semdforo s un dispositive de controd que asigna en
forma alkernada el derecho de paso & cada movimiento o grupo de mowvimentos de vehiculos o
peatones que confluyen sobre un determinado punto de ia via, o advierten riesgos a la circulacdn, Los
elementos que los componen s describen a continuacion.

Las columnas tienen por objeto soportar los semaforos utifizados en una instalacion de
sefalizacion luminosa. Estas columnas se colocaran en los lwgeres indicados en los planos
W/ correspondientes. Siexistieran obstdcubos que hicieran necesario modificar [a ubicacidn de las mismas,
esto podra hacerse en lo minimo ingispensable para sorearle, previa consulta en cada caso con la
Inspeccidn de Obra. Las columnas estaran constituidas por un cafio de hierro galvanizado de 10Lmm
de didgmetrs exterior nominal, con espesor de pared minimo de 3,2mm y maximo de 4mm, o en su
defecto, segun se indique en los planos. La longitud total de estas columinas serd la necesaria de
acusrdo con las necesidades del Proyecto, Cuando las columnas deban soportar semaforos peatonales,
llevaran a 15cm de su extremo superior los orificios destinados al pasaje de cables de conexidn, los
que estaran en coincidencia con el orificio correspondiente a la abrazadera soporte. Estos orificios
deberin presentar sus cantos redondeados.

Este tipo de columinags 52 colocard en el hueco de la base destinada a alojarla, siendo anclada
mediante el uso de cufias de madera apropladas, cuidando especialmenta su verticalidad. El espacio
entre |a base y |3 columna se fEII_I‘;r_'lir'é_c_g:l arena fija y seca, hasta un nivel minimo de 10em por debajo
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de la acera. A continuacion, se aplicard una pequefia cantidad de cemento liguide a efectos de
impermeabifizar la arena, tal que a las 24hs pueda rellenarse el hueco hasta el nivel de la acera con
morteno de una parte de cemento y dos de arena, sin que la arena absorba la humedad de la mezcla.

* Municipolidad
de Cordoba

En cuanto a la pintura, previamente se preparard 12 superficie de forma tal que se garantice la
perfecta adherencia de la pintura. En el caso de estas columnas |a pintura sera del tipo horneable. Se
aceptardn esmaltes a base de resina fendlicas, melaminicas v polidster, Los acabados exteriores serdn
sometidos @ un ensaye acelerado de envejecimiento equivalente a siete afios de exposicidon a la
intemperie, Mo debiendo demostrar, luego de la prueba, signos de desintegracidn, cuartzamiento,
descascaramiento o pérdida muy sensible del color o britlo. Ademas, se pintarén con pintura
antiadherente hasta una altura de 1,9 metros por encima de la pintura asfaltica anticorrosiva. Esta
pinturs serd de acabado rugoso de wso en artefactos en lavia piblica que proporciona anti adherencia
de pegatinas. Formulado con emulsidn estirena acrilica de alta resistencia a la intemperie. Acabado
ruegoso con picos. Resistente a lluvias, roces leves v no se descascara con 2l tiempo. Esta pintura debera
proporcionar una superficie antiadherente v anti grafiti. Una vez tratada, la superficie deberd quadar
protegida de cualquier agresidn, va sea de fijacidn de carteles o de grafitis. La pintura antiadherente
W/ na debers ser un acelerante de ls corrosidn en ke columnaes, Lot colores serdn aguellos designades en
s plancs, o en su defiecto los que determine la Inspeccldn de Obra.

Cuanda sea necesario sé utilizardn columnas con pescante. Estas columnas se colacardn en los
lugares indicados en ks planos corespondientes v la orlentacion del brazo del pescante (salvo cazos
especizles) perpendicular 3l eje de |a calzada. Si existieran obstaculos que hicieran necesario modificar
la ubicacion w/u orientacidn de las mismas, podria hacerse en lo minimo indispensable para sortearlo,
previa consulta en cada cago con la Inspeccian de Obra. Estas columnas seran dal tipa tubukar de acers,
pudiendo construirselas con tubod con o sin costura, sobdacos entre 51 v respetando los perfiles
establecidos en bos planos. El escalonado entre kos distintos didmetros halkrd de hacerse con una curva
i transicion, lograda por ¢l procedimiento gue se considere mas adecuado; observando siempre gue
Ia resistencia del conjunto sea la exigida v que ks soldaduras no sean visibles una vez pintadas, Las
columnas tendran perforaclones y aberturas para el pasaje de cablas y alojamiznto de tableros y piezas
solcadas, Las aberturas estaran perfectamente terminadas con bordes rectos, en parfecta escuadra s|
son rectanguiares, fibres de rebabas v/ o bordes filosos.

Las columnas con pescante de hasta 5.5m de longitud estardn disefadas para resistiv un peso
estatico de 50kg aplicado en el extremo del pescante. Las columnas con pescante de 9m de longitud
estaran diseiadas para resistir un peso estatico de 50kg aplicado en el extremo del pescante, v otro

L adicional de 35kg ubicedo a 2m del anterior, en direccidn al fuste, Para todos los pescantes, sumado
al caso de carga estdtica enterfor, se considerard ke carga dindmica derivada de la accitn del viento,
siguiendc 1as indicaciones del reglamento CIRS0C Esto se debe realizar considerando 2 (dos) casos de
Carga, commespondientes a direcciones de accion del viento ortogonales entre si; una perpendicular y
otra paralela a la direccidn de instalacidn del pescante sobre la columna.

Este tipo de columna serd izada y colocada en el hueco de la base destinada a alojarla, siendo
anclada mediante el uso de cufias de madera apropiadas, culdando especiaimente su verticalidad y
orientacion del pescante, Asimismo, deberd observarse gue el tetdn destinado a evitar su giro quede
por debajo del nivel superior de Ia base. El espacio entre la base y la columna se rellenara con arena
fina y seca, hasta un nivel minimo de 10cm por debajo de la acera, A continuacidn, se aplicara una
pequedia cantidad de cemento liquido a efectos de impermeabilizar la arena, tal que & las 23hs pueda

o
o
%

Marcela T, di Alvnar 120 = 107 Fisn | 254 £351 4205600 s
veers tordsha gobas

| — e —— —




(01 484

Secretaria de % d If. r'\"‘I|||I'|I"i|.||.J:iI.'.|‘.'I|:|:
' oo E e de Cérdoba

rellenarse el hueco hasta el nivel de la acera con mortero de una parke de cemento ¥ dos de arena, 5in
gue |la arena absorba la humedad de fa mezcka

Para este tipo de columnas, antes de pintar la columna, se deberd limpiar en forma que gquede
perfectamente libre de dxidos, graza, Inclusiones, etc. Para ello, se apelard al método que s& estime
mas conveniente, pudiendo emplearse piqueta, lija, espatula o arenadg, o la combinacidn de los
mismos, Previamente a la aplicacidn de |a base anti oxida v el esmalte sintético se le dard una mano
de fosfatizante aplicado a pincely se masillard la superficie. La base antioxidante deberd ser adecuada
para recibir el esmalte, sea horneado o secado al aire. Estard constituida por aluminio puro, o cromato
de zinc con un poder culbritiva no infericr a 20m? por litro debiendo cumplir |a norma IRAM vigente.
Sa admiten también bases antioxidantes del tipo Wash prime en cuyo caso el rendimiento por litro
podrd ser inferior, El pigmento del esmalte serd adecuado para ser usado a la intemperie. Los
materiales adiclonales gue contenga la pintura e empleardn en la proporcidn que e requlersn para
lograr las cualidades necesarias [agentes thootrdpicos, mojantes, niveladores, etc ), no admitiéndose el
use de cargas extrafias para abaratar el producto, Donde no se indique especialmente un tratamiento
fosfatizado para las superficies a pintar, deberd entenderse que [os elementos recibiran una aplicacidn
i conveniente para eliminar oxbdos, limplar, desengrasary parar la superficie convenizntemente, sea de

aluminio, hierme o zinc, antes de la mano de imprimacion

Ademas, s& pintaran con pintura antiadherente hasta wna altura de 1.9 metros por encima de
la pintura asfdltica anticorrosiva. Las especificaciones técnicas de esta pintura serdn las mismas gue
aguelias d¢e las columnas rectas. Los colores serdn aguelles designados en los planos, o en su defecto
los que determine la Inspeccidn de Obra.

En el tramo de todas 1as colurmnas gue va empotrado en la acera e reemplazaran |as manog
de base anti oxida v esmalte sintétlco por dos manos de pintura asfiltica anticorrosive desde al
extremo inferior hasta una altura tal que garantice un nivel de 20cm por sobre el solado de |2 acera.
Por encima de la pintura asfallica s colocard en todo el perimetro de la columna una manta termo
contraible o membrana asfaltica de aproximadaments 50cm de largo, ublcada su parie superior &
20cm wobre gl nivel de la acera.

El pasado de cables y conexidn de conductores se refiere al procedimiento a seguirse para el
pasado de cables locales y de intercomexidn, asl como las operaciones relativas de conexidn,
empalmes, etc. Previamente al pasado de los cables, es necesarlo asegurarse gue los conductos estén
[bmipigs, libres de objetos extrafios v en perfecto estado de continuidad. Para verificar esto se efectuard
un sondew con la cinta destinada a tracchonar kos cables, inyectando aire a presidn a la cafieria. Se sabed
a&i 2i bos conductos estan en condiciones de recibir los cables, 51 hublese alguna dificultad se efectuara
un limpiado interior. Si resultase necesario abrir la caferia para eliminar la obstruccitn, este trabajo
s@ hard en pregencia de un miembro de |z Inspeccidn de Obra.

Los cables se pasaran por los ductos todos juntos y de una sola wer, traccionandolos
manualmente, La cinta pasa cable se pasard en el sentido de las instalaciones [semidforos, pulsadores,
detectores vehiculares, etc.) hacia la cdmara principal, para que o5 cables sean pasados en sentido
contrario. Frente a I3 boca de entrada se ubicard en lugar conveniente, la bobina montada sobre un
soporte, destinado a tal fin. Deberd intervenie un cperario que controde v ayude la introduccion dal
cable, evitando en todo momento que éste forme un dngulo Inadecuado, o se introduzea rozando
fuertemente contra cualquier borde. El traccionado de la i hard en forma uniforme y zin tirones.
Confjuntamente con los cables, se pasara la soga de n rl:!;lur:l.aﬁ'&q_ gue no 58 enrolle en los mismos,
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En el tendide de los cables, se procedera a proteger Jos extremos de los cables con un encintado termo
contraible. Luego del pasaje de cables deberd verificarse que la soga de nylon tenga movilidad dentro
de la cafieria.

Las bobinas se tratardn con el cuidado que requiere el material que contienen. 5e tendrd
especial cuidado al bajarla de los caminos y manipularla, evitando caidas y golpes. La proteccion de fa
periferia del carrete se quitard hasta el momento en que éste s2 va & utilizar, Mo se almacenardn a la
irtemperle, nl aun estando los carretes cerrados, Se extremard la atencidn con los carretes va abiertos
¥ en uso, evitando que se dafie el cable expuesto por almacenaje o trato incorrecto. Cada bobina,
cuakguier sea su tamafio, s2 montara sobre un soporte giratario o sustentacién, de solider adeceada
cuando se proceda a su utilizacion. Pueden exceptuarse los cables de puesta a tlerra, cuando se
provean en rollo y siempre gue su extensidn sobre,la acera no ocasione molestias a los peatones. Los
soportes para las bobinas o carrebes contarsn con cojinetes adecuados al peso que sustentan v
funcionard con un minimo de rozamienta, Se prestard espedal atencian a que el eje de la bobina sea
normal al conducto pordonde entrard el cable. Para bobinas pesadas, especialmente las del cable de
interconerion, durante b operacion de pasado del cable, un operario procedera a girar el carrete para
o evitar de 5@ manera tracclonar excesivamente el cabde con esfuerzos indebidos. 51 en la practica se
viera conveniente, el cable residido en bobinas grandes podrd fraccionarse en depdsito, en varias
bobinas menores, no debiendo hacerse con didmetros de carretes menores al original,

Los cables para semdforos son los cables destinedos @ conectar semaforos {vehiculares o
peatonales), se pasardn de semaforg 8 semdforg, o de cdmara a semdfong, Los cables que no deban
ser interconectados pasaran directamente de camara al semaforo respectivo sin empalme aiguno. Por
otro l3do, loa cables de alimentacién de energia eléctrica, pasaran en un solo tramo del tablero de 3
caja de derivacion en pared al equipo controfador. ot cables de interconexian se pasaran de camara
principal de una interseccion a cimara principal de la interseccion sigulente, pasando por las camaras
secundarias que se encuentran en su derrotern.

Los cables se reconogceran por medio de anillos identificadares de cable de primera calidad.
Estos identificadores deberdn sujetarse a los cables de forma tal que no puedan separarse de los
mismas. Los colores descriptivas de cada anillo identificador, correspondend con bo siguiente; 0 {cerg)
para cable de puesta a tierra, 1 [uno) para el neutray 2 {dos) para el vivo,

Los conductores de puesta a tiera se pasardn simultdneamente con todos los cables de cada
conducto. Para evitar el uso de empalmes, los mismos deberdn conectarse entre si @ través del uso de
o/ una bornera, Cuando sea conveniente, el cable en lugar de ser colocado de la bobina o camete al
conducto podra cortarse de antemano a la longitud requerida. Para ello serd indispensable medir
previamente el tramo requerido con cinta pasada por el conducto dejando un sobrante para conectar

con el semdfore y/o para conectar con el controlador,

El montaje de semaforos se refiere a la instalacidn de los semaforos ya sean vehiculares y/o
peatonales sobre los distintos tipos de columnas utilizadas, Para ello se usan como elementas
vinculantes os llamados soportes, gue pueden ser de los siguentes tipos de acuerdo con su aplicacian:

3. Loporte simple o dobke: Para acoplar semdforos vehiculares v/o peatonales en columnas
rectas, fustes de columnas con pescante o columnas de alumbrado pablico.

b. Soportes basculantes simples o dobles: Paraacoplar semdforos vehiculares en el extremo
de un pescante. !
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c. Adaptador: Para acoplar semaforos wehiculares sobre el extremo de columnas reckas,
Complementaramente podrdn wtilizarse soportes especiales gue combinados con el
adaptadar permitan la colocacidn de mas de un semdforo por columna.

d. Grapapara columna de alumbrado pablico: Se utiliza conjuntamente con el soporte simple
o doble corres pondiente, siende su funcidn especifica sujetar el cafio de acometida al o les
semaforas,

g, Las columnas a utilizar cantidad y tipo de semdforos v por ende (o5 Sopories necesarios
s2ram los que surgen del Provecto de |3 instalacion de sefalamiento lumineso a construir.

Previamente a su instalacion scbre columnas rectas, fustes de columnas con pescante o
columnas de alumbrado pablico, se procederd & colocer sobwe las mismas los soportes
correspondientes. Esta operacidn Inclulrd el pasaje de los cables que cormespondan por el Interlor d=
los mizmos. Asl mismo serdn ublcados a las alturas de montaje establecidas en los planos
correspondientes. No se ajustaran firmemente hasta tanto se cologuen sobre elos los sermaforos, para
facilitar de esta manera la orientacidn de kos mismos, asi como también su verticalidad, Tratédndose de
s semaforos 3 montar en el extremo de un pescante, se armard previamente el conjurto semafor, para
luegn asi acoplar el conjunto &l pescante,

El equipo controlador deberd manipularse con suma cuidado durante todo &l proceso de
montaje. Para izar 2l equipe hasta el techo dal buzon, deben tomarse las precaucionss necesarias para
evitar gueeste pueda caerse. El derre entre el controladory el buzdn se lograra con cuatro (4} bulones.
En estas condiciones el controlador deberd quedar perfectamente vertical y con [a orientacion que
previamente se haya establecide, El gabinete del equipo controlador también podrd montarse en las
columnas semafdricas

Cada una de las tres secciones de un semdforo vehicular estardn eguipadas con las
correspondientes lentes de color ROJD, AMARILLD Y VERDE; en tanto que los semadforos peatonales,
constituidos por dos secciones, estar provistas de lentes de color NARAMIA Y BLANCD. Las lentes
deberdn tener medidas v formas exactas, de forma que permitan su intercambiabilidad, quedando
comnvenlentemente cerradas en el reverso de la puerta de cada seccidn y su pasicion en el sistema
optico serd la necesana para su mejor y mas uniforme iluminacidn, ademds contardn con dispersion
prismatica parala luz provenlentes del interior o exterior. La lente deberd cumplir con las normas IRAM
vigentes y para lentes importadas con las especificaclones técnicas de su pais de origen.

L los semaforos. El madubo estard sellads en el frente con un burlete de EPDM adecuado de una
sola pieza. Cada maduby tendrd identificado en forma indeleble &l nombre del fabricante, marca,
madels, numero de serie y fecha de |a fabricacion (mes v afio), Deberdn figurar en forma Indeleble los
pardmetros de operacidn, es decir, tension de alimentacidn v potencia de trabajo.

Los semdforos serdn inspeccionados y aprobados por |2 Inspeccidn, pudiendo ordenar fa
remoclin yo recolocacidn de aguellos que no considerara adecuadas,

Se computars y certificara de manera global (gl) 1a totalidad del itern, conforme a Proyecto, y
a total satisfaccion de la Inspeccion de Obra. .
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1. TRANSPORTE
1.1 CAMARAS

La Contratista provesrd y colocard en donde se designa en los planas de Proyvecto y/o donde
ko indigue la Inspeccidn de obra, cdmaras. Las mismas tendrin las caracteristicas (dimensidn,
resolucidn, etc.) especificadas por Proyecte, o en su defecto indicadas por la Inspeccitn de Obra, v
sardn de primera marcay calidad,

Se computard v certificara de manera global [gl) 1a totalidad del tem de acuerdo a estas
especificaciones, @ las reglas del arte v aprobado por la Ingpeccitn,

1.2 PARADA DE OMMNIBUS INTELIGEMTE

La Contratista proveerd v colocara en donde se designa en los planos de Proyecto y/o donde
ko indigue la Inspeccidn de obra, toedos los materiales para las paradas de dmnibus inteligentes. Los
= mismos tendran las caracteristicas [dimensian, resistencias, etc.) especificadas por Proyecta, & en su
— defecto indicadas por la Inspeccion de Obra, v serdn materiales de primera calidad. Este item Incluye
todos los materiales, mang de obra y eguipos necesarios para ka correcta finalizackin de la obra y de

les tareas encomendadas,

Se computard v certificara de manera glokal [gl] 1z totalidad del item de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado por |a Inspeccitn.

1.3 OBRA POR Via HUMEDA PARA PARADA DE OMMNIBUS

Se consideraran toda la mano de obra, los materales v s equipos necesanos para la
realizacion de la obra humedad de las paradas de omnibus. [a misma Incluye la ejecuclén de
mamposteria, contrapisos, lesas, vigas, columnas y demas elementos de hormigdn y/o metalicos,
revoques, pintura, ete. 5e consideraran incluidos todas aguellas actividades necesarias para la correcta
finalizacién de la obra aun sin estar especificaments mencionadas en este Pliege. Para la realizacion
de estas actividades, la Contratista proveerd todos los materiales, mano de obrs v equipos pecesarios,
Todos los materiales serdn de primera marca y calidad,

Se computard v certificara de manera glokal [gl] |2 totalidad del lterm de acusrds @ m_.-l_a; .h'-‘_
- ewpecificaciones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccién.

1.4 SENALES DEBILES % 7

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones comprenden el cableado de laved.da_
datos, canalizacidn de acuerdo 3 las normas vigentes. Para b gjecucidn de las tareas, la Contratista
deberd realizar todas las provisiones que sean necesarias para dejar las instalaciones en comrecto
estado de funcionamiento, debiendo quedar en el mismo estade las instalaciones que sean sfectadas,
resguandando la estética y la calidad de la canalizacion,

Elsistema de cafterias deberd ser totalmente independiente y exclitive para este servicio y sa
ejecutara con matariales de la mejor calidad, de marca reconocida en el mercade. No se permitird a
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utllizacion de cable gue no cumpla estas condiciones. Deberd cumplir con las normas
correspondientes. Las cajas de pase necesarias para la instalacion, seran cuadradas v llevardn tapas
metalicas astomilladas.

Se computard y certificard de manera giobal (gl) 1a totalidad del item de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobada por 2 Inspeccidn.

1.5 Wi-FI

La Contratista proveera y colocard wi-fi para las paradas de dmnibus inteligentes, La conexidn
tendrd las caractersticas especificadas por Provecto, o en su defecto Indicadas por la Inspeccidn de
Dbra, v 5& wtibizaran skempre materiales de primera calidad. La mano de obra que realizara |a
instalacion deberd ser personal Iddneo para a tarea encomendada.

5& computard y certificard de manera global (1) la totalidad del itern de acuerdo a estas
especificaciones, a lasregias del arte y aprobado por ta Inspeccidn,

S

1.6 BOTGON ANTIPANICO

La Contratista proveerd vy colocard en donde se designa en o3 planos de Proyecto y/o donde
lo indigue ks Inspeccion de obra, botones antipénico. Los mismos tendran las caracteristicas
idimension, color, ete.) especificadas por Provecto, o en su defecto indicadas por la Inspeccion de
Obra, y serdn de primera marca v calidad.

e computard v certificard de manera global (gl) a totalidad del ftem de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccidn.
1.7 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS

se consideraran todas las caferias, sistemas, instalaciones, conexiones, elc., que aun sin ser
especificamente mencionadas en este Pllego resulten necesarios para la correcta y completa
finalizacion de la obra. Para todas ellas, se considerard incluida toda la mano de cbra, todos los
materiales y todos los equipes necesarios para ejecutar estas instalaciones.

L

Se computara ¥ certificard de manera global (gl} la totalidad del ivem de acuerdo a estas
especiflicaciones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccidn.

Marelo T, de Aneer 120 - 107 Pidg | <54 0557 4282800
warwcond oha ol &r

—— o —— e — = T




ﬁg}:ﬁ

DIRECCION DE TRANSITO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEMARCACION DE CALZADA CON PINTURA

TERMOPLASTICA

ART. 1° - NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

Descripcion:

Los trabajos comprenden lresado y remocion de la pintura en mal estado, aplicaciin
de pintura termoplastica por el melodo de extrusion y por proyeccion neumatica (hot-
spray), con &l objeto de demarcar en las calzadas sefales horizontales destinadas a
brindar mayor seguridad, v ordenar el movimiento de peatones, el estacicnamiento
y I8 circulacion vehicular,

El espesar de [a demarcacion sera funcidn de la metodologia de aplicacion que se
utilice (termoplastica en caliente por extrusion, o proyscoon neumatica hot spray),
gue serd aplicada sobre Ia superficie de los pavimeantos.

Forma, dimension ¥ ubicacion de las demarcaciones:

La forma y dimension de la demarcacion sera acorde a lo establecido en el artioulo
22 de la Ley Nacional de Transito. La ublcacion y variedad de las demarcaciones,
seran las indicadas en la documentacion gue integra el presents, ywo s& indiquen en
las respectivas Ordenas gue imparta la Inspeccion de Obra.

ART. 2° -PINTURA TERMOPLASTICA

Caracteristicas:

El mataerial de dermarcacion, debera ser fabricado con resina de la mejor calidad. A
tal efecto, los proponentes deberdn indicar la calidad y procedencia de la misma
mediante la presentacion de las cedificaciones pertinentes.

El material termoplastico debera poseer incorporado resinas sintéticas adecuadas
para elevar el punio de ablandamiento a fin de no ser quebradizo 2 bajas
temperaturas v para mejorar su resislencia al desgaste. Su punto de ablandamiento,
por el método de anillo y esfera, debe ser no menor de BO'C, determinado seqin
IRAM 115. Debe resultar igualmente apto para temperatura hasta 7°C bajo cero, sin
quebrarse ni desprenderse. En &l caso de utilizarse pintura amarita, &l material
debera contener pigmento de color amarille cramo, que asaguren |a permanencia de
color y duracian por el término da garantia exigido.

El material, una vez aplicado, debera perder rapidamente su original caracleristica
pegajosa para evitlar la adhesion de suciedad al mismo. El material ensuciado
durante su colocacion, debe limpiars solo con el efecte combinado del
transito y 1a lluvia, Después de este p terial aplicado no debe ensuciarse
mas. -

El material termoplastico no debe ¢ nlanef ‘arena material de relleno o inerle que
V. ‘“\
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sard corporado con las reeinss o vehiculos, deberd sor carbonzto de calelo eolor
blanco de la mepor caldad.
El material femmoplestico) 3 proveera Bsto para ser aplicado,
L& tamperstura de aplcaciin debers ser inferior 2 150°C cuando deba ser aplicado
sobre pavimenty da hormigon o pavimeanto asfalico; la superficie de dotos cdebars
st ratada peaviarneni@ con un imprimador sagan se sapacflog mas adalants,

Condiclones ganerales de acaptacidn:
La aceptacidn dal materal con que s+ propong ke reslizacikin de Ia obra licitada
quedard condiclonada a la prasentacidn de los sigulantes slementos:

a.) Cefificadd> deol fabrcanta <on la constanda de que et material es
espacificamente destinado a la demarcackn do pevimentes,

h.) Gerdificado axterndido por un laboratorio oficial, con la constancia def ensayo
realizado an & matenal ofrecido; ¥ Su resultado on cUanty & componanies y lismpo
de duracian, '

Estas condiclonms debardn ser tenidas an cuenta pera la adidicaddn de Is
prasenta confratachan,

ART. 3 -COMPOSICION DEL MATERIAL PARA SER APLICADOD POR EL
METODOD DE EXTRUSION

Requisiio= Unidad Minimg Mdximo

Materkal |

Ligania " % {En peso) 18 24
Pigmentos

Dbxido de 1tanio

{Blanco % (En peso} 10 -
Cromato de plomo .

iAmarllo}

Extendedor % (En peso} Heazsta completar = tolal

Liganta: Estard constituido por resin2g naturaies yio sintéticas con la incluslon de
plastificantes no vokdiies v astables con el cakr, ia intempens, v los aceltes de yso
Fulomotor. ’

Plgmento blanco: dibxidao de titanio que cumpla con la Narma [RAR 1005,
Pigrnoenta amarilo: cromate da plomo de color amarillo oscuro, inalierabls a la luz y

al calor.

El Contratisia deberé garantizer la nallarabikidad del color por motivo de 18 L2, por
&} témino de garantia exigido.

I
Extendedor: sstard constituido por carbonate de calcio, de color blanoo de |2 mejor
calkded.

Granulomairia dal rnahlvrial de lgante;
La mezcla de axtendedor-pigmants reepondard a la slgulante granulomelria:
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TAMIZ [Ruan % Que pasa
16 1.2 mm 100
50 0,297 mm 40 - 70

200 0,074 mm 15 - 55

Durante el proceso de fabricacion del material termoplastico, debera incorporarse al
mismo las esferas de vidrio en una cantidad no menor que el 25% ni mayor que =
40% en paso total.

Las esferas de vidrio & incorporar durante el proceso de fabricacion del
termoplastico, deberdan cumplir las siguientes especificaciones:

REQUISITOS UMIDAD MIMNINMD MAXINMO
Paga tamiz N*20 IRAM 0,840 mm 2% 100 -
Pasa tamiz M40 IRAM 0,420 mm % BD -
Pasa tamiz N*BO IRAM 0,177 mm B - 10
Indice de refraccion 8 25°C: 1.5

Esferas perfectas:

[redondas e incoloras) % 7o -

Esferas negro o ambar Yo - 1

Durante el proceso de aplicacion  del matenal termoplastico, debera procederse al
*sambrado” de esferas de vidrios en forma automatica y uniforme, en una cantidad
na manor de 400 gramas por metro cuadrado da material plastico.

Caracteristicas de las esferas de vidrio a sembrar:
REQUISITOS UMNIDAD MINIMO MAXIMO
indice de relraccidn a 25°C: 6 F

Granulomeaitria:

Pasa tamiz N* 30 IRAM 0,500 mm. % 100 .

Pasa tamiz N® 50 IRAM 0,207 mm. % 80 100 o
Pasa tamiz N® 70 IRAM 0210mm. % 0 10

Esferas perfectas

(redondas e incoloras) % 75 -

Esferas negras o ambar % - 1

ART. 4° -CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS ¥ ESTABILIDAD DE LA MASA
TERMOPLASTICA

El material no debe sufrir alteraciones cuando se lo mantenga a temperatura de
fusion por un pericdo de 4 (cuatro) horas y 4 calentamientos sucesivos, que no
sumen mas de 4 horas de fusidn,

Mo debera despedir humos tdxicos o perjudi
e T (1
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indican:

Ensayo da desfzamisnts:

Se amplea ura bakjosa comun calcarsa con pasiina de camento, la cuad s Nberars
de pohlve y bumedad, .

Sa coloca sobra 1a mismia, un molde de chiapa metdlica de 3 mm do espasor con
urid abectura interor de 5 cm por 10 cm, cyos borkes deben ser geramente
engrasatos pars impedie ka adberancia del material a los mismos, e coloca la masa
termopldstica dentra del molde a la temperatura de  fusidn,  ewvtando
scbrecalantatarianto Incal. Sa enrasa con una espilula callente, se deja entriar
Iuagd a lemparatura amixents retirando prevdaments & makds.

S¢ marca up extramo da @ probala para detarmingr luadd su sscurmmento, S
colaca la misma en una astula a §0°C + - 2°C ¢on una Incdinacion da 45° sobre Ja
horzontal, durante 24 horas.-

Transcumkdo diche lapse, s ratra do la estula, so deje enirier ¥y s mide al
dasplazamiento. El ensayo deberd efectuarse por dupbcade. El desplazamisnio
Maamo s8ra 4 mm.

Ensayo de absorclén de agua:
Se maldea una probata seqin 2l malde Bubbar Fiald, con &l malerisl a 45°C, se O
pega y una vez fria e sumerge en agua a 15°C duranie 24 horas. Se sgcurs y s2ca
suparfiiciaimente y se pesa.

El razudtadc 22 expresa en porciento del peso, debiendo ser la difergncia no meyar

de 01%.

A 12 vez se observa sl & ha produckdo aipura alierackon, disgregacion ¢ cambio de

las caractarsticas do la probeta.

Despaste Domy:
Efactuando sste snsayo 'por I3 Norma IRAM 1522, no tendrd un desgasts mavor da
5 mr con probeta compactada seqin Hubber Field.

Conslancia del oclor:

FPara detarminar la capacidad da rasistencia & inalarabllidad del color da la rasa
tarmopldstica, s& sjaculard o sigulenkbs ensayo.

Se calentars & malsrial anadlio =0 un bafiv Maria de acaile, fundiérndose éste y {
martenlEndo 2 temperaliea entrs 130°C v 140°C durante media hora.

A5l praparado, se extanders una lAaming de) matenal de 3 mm de aspesor 5o0hm una O
haldosa calcdrea o similar qus servitd de tasligo,

Dejando enfrlar &l materfal & temperalura ambiente, se volverd a calentar a fusion en
igual condiciones e I vez anterior, volviendo a extender otra lamina sobrs la
bakdosa proxdma ala priman.

Las doa moeslras no podrén difsdr de =0 color ino en forma muy ligera, siendo
macdive de rechazo un oscurecimiznlo muy notable.

Adherencla; I
No g6 producird desprendimiento al intentar separar €l material 1srmoplasiico con
una aspaiila, el estar apicado sobre probeta de homigon imprimado o asfalica

Tiampo de enduwrecimisnia:
El ﬂ&rl'lpﬂ da s urecimbenic sifichenia y necasano para poder Bbear al transito &

-
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minutos.

Resistencia a la baja temperatura:
No se produciqdn cuarteaduras en la superficie de la muestra, luego de someter a la
misma a una temperatura de 7°C durante 24 horas.

ART. 5° -EJECUCION DE LOS TRAEAJOS
Condiciones de aplicacidn:
Para la aplicacidn del material termoplastico deberan observarse l[as sigulentes

AOFTa 52

a.) La superficie del pavimento debera estar parfactamanta saca, libre de polva v
barro seco adherido, impurezas, reslos imegulares o sueltos de materal
termoplastico u obras pinturas, combustibles, aceites, grasas v demas substancias
nocivas y a una temperatura superficial de entre 12°C y 60°C, debiéndose eliminar
todos los restos de materiales indicados precedentemente, por los medios mas
eficientas para ase fin.

b.) La Inspeccion, a su crtero, fijard el mélodo a emplear en cada caso para
eliminar demarcaciones anteriores, lo gue padra hacerse relirando a8 pinlura anterior
por fresado de la misma, o aplicando material termoplastico negro, para cubnr esta,

c.) El drea en que se realice la aplicacion debera estar perfectamente barida para
remover |a fierra v polvo existentes sobre la misma.

d.) El materal se extendera con los dispositivos adecuados para que la franjas
resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme v con la tolerancias
exigidas.

e.) El equipo ¥ metodo a utilizarse, permitira interrumpir la aplicacion del material
daonde corrasponda en forma nata y sin corrimientos del mismao,

f.) Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una
perfecta adherencia al pavimento.

g.}) Para la aplicacion del material sobre pavimentos de hormigén o asfalticos, la
superficie de los mismos se debera tratar previamente con un imprimador adecuado
que asegure la adherencia del material. El imprimador deberd ser provisto por el
Contratista. En aquellos casos que se utilice matenal termoplastico negro para cubrir
marcas de demarcacion anterior, no sa aplicara sellador,

h.) La aplicacidn del imprimador sobre la superficie deberd hacerse con un
sobreancho de 5 em superior al establecido para la demarcacion termaplastica,
debiendo quedar este excedente por partes iguales a ambos lados de la franja
demarcada,

i} La aplicacion del termoplastico sobre la superficie imprimada, deberd hacerse
antes de que ésla se ensucie, para lo cual el imprimante deberd secar réapidaments,
de forma lal que permita aplicar el materiz moplastico en un plazo maximo de 30
minutos. gl U
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i) La capa de malsnal 1zrmoplastico deberd fensr Un espesor contfante de 3 mm v
un ancha detarmnads por [as nomas vipentes en cada caso. Cuando se utillce &l
sikterna de pulverizackin, mediante proyaction nevmaEtica en calente, deherd
aplicares i al material 'a lemperatura  y presidn adecuada para lograr buena
unlfarmidad an ia distdbushen v respatar las dimensiones especificadas, acorde a la
legislecidn vigents, deblendo ser ol sspasor et este caso de 1.5 mm. La lolerancla
maxima &n smbas casos serd de mas mencs 0,2 mm.

k. Durante H gpouwcion, la hspeccion poda tomar muestra del materal
tarmoplasiico y Jde las esferas de vidie para consiatar el cumplimiento de las
sapeclicacionas requearidas.

1} La supeHices termnada noe debard sar mas reshaladiza qua by dal pavdmanta, ssa
an condkion sace a himeda,

|
m,) La composiddn deotimptimador quads Bbrada ab crlado dal contmtlota, pero
debera asegurar la adharencia del matenial termopldstico al pavimanic {hormipdn ¢
asfalio}. Ceberd ser de sécado nstanténes, pare permilir la aplicacion inmediata Jdal
matertal termoplastico sohbre Ia faja impdmada, de medo da Impedir que se deposlle
sobrs 12 misma tema, arena, eic.

ART. 6* -COKDIGIONES DE ACEFTACION DE LOS TRABAJOS
Los rabajos da damarcacidn, para ser acepitades, dabadn cumple con |as
sipuiantes condichmes:

2.} Prezentardn bordes perfeciamente definkdos, alin ondulaclones visibkes para un
oheervador qua recoma el tran ent su automdvil,

b.} Las tokerancias an las longltudes de los ramos demarcados, serd en 5% en mas
o ar Mehng sobve a ongitud de cada baston.

.} La maxima desviackin admisile para sendas peatonales, lineas de detencitn y
flechas dirscelonales, serd da 1 em respecio de las lineas fijadas pama I3
demarcacidn y de 3 em en una longitud de 80 m para las liness de camil ¥ de borda

y &l sja divisoro de eontidos de circulackin.

d.] Los sobreanchos admisbles no pasardn del 5%. Esbs sobreancho no se tendra
gn cuenls para &l pago, 1o admillendose ancho de lingas inferfiores a kos indicadns

an [0z plancs.
1

e.] Mo se admiliran diferencias de tonalidadas dentro de un mismo tramo.

f) Cualguler salplcadura, mancha o trazo de preba poduckdo duranle s
damarcacidn, daberd ser removida por al Contratista

g.) La distribusién de las esforas de viirle dabsré rasultar uniforme y ee debe lograr
una buena adherencia con el material termopldslico. Esta exigencia sera controlads
e la sigulenle manem: cusndo la Inspecoidn o requiera, ¥y una vez qus el
termoplastico con las esfaras de vidrio sembradas, heyan alcanzado (s temperaiura
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operacidn, la superficie cepillada deberd aparecer uniformemente cubierta por las
esferas de vidrio adheridas, mostrando una reflectacidn uniforme.

h.}) Toda la seccidon demarcada gue no cumpia con los requisitos y tolerancias
establecidas, sera rechazada, debiendo la misma, ser nuevamenle ejgecilada por

cuenta exclusiva del Contratista,

ART. 7* -SECUENCIAS DE LOS TRABAJOS

En la secuancia de ejecucion de los trabajos deberan observarse las siguientes
Normas:

a,) Las dobles lineas centrales, divisorias de calzada, deberan ser pintadas en
primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineacidn de la
demarcacion, de modoe gue el final de cada tramo deberd estar perfectamente
alineado con el comienzo de |a siguiente al cruzar la interseccion, El final de cada
dobie linea amariila debera terminar en 12 Iinea de detencian (Stop).

b.) El marcado de las sendas pealonales de la areria principal se realizara antes
que las transversales.

c.) Los bastones de las lineas punleadas deberan ser paralelos y se mantendran de
aesta manera en toda |a extension del tramo comprendido entre dos sendas.

d.) Los finales y comienzos de carriles deberan mantener su alineacian aln en los
casos de transicones en el ancho del pavimento.

e.} Las lineas punteadas deberan comenzar a parir de |las sendas pealonales,
slempra con un aspacio vacio no menor de 1,65 m,

f.} En caso de carriles no perpendiculares a las sendas peatonales aguellas deberan
comenzar igualmente con su espacio vacio de 1,65 m, alineado con 12 inclinacién de
la senda y 58 compensara la diferencia con los espacios vacios, [omandose como
raferancia el paralelismo antre bastanes con los dos carril de extrema i2guierda o
derecha. Dicha compensacion se debera efectuar en un tramo comprendido entre
la cuarta parte y la mitad de la distancia entre sendas.

ART. 8° -EQUIPOS A UTILIZAR

El Contratista debera ulilizar equipos en buen estado de funcionamiento y an la
cantidad suficienle para realizar ta obra en el plazo establecido.

El equipc minimo sera el indicado a continuacion y responderd a las caracteristicas
quea sa detallan,

a.] Equipo fusor de material termoplastico

Autopropulsado, con sistema de calentarmiento indirecto, provistos de agitadores
mecanicos que aseguren lemperatura vy mezclado del materal en forma
homogensa. Debera tener indicadores de temperatura en forma visible,

b.] Equipo aplicador autopropulsade

En el mismo s2 encentrardn reunidos ledes los mecanismos operativos como
compresor de aire, depdsito presurifzado de “material termopldstico, tuberias,
boquillas de riego, tanque y boquillag’para el sembrade de micreesferas a presidn,
ate. La unmidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma
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simultanea, y/o blancas de frazos continuos o alternados, dispondra de conjunios de
boquillas de riego adecuados a tales efectos. Las bogquillas de riego del material
termoplastico reflectante pulverizaran e miemo meadiante la adicidn del aire
comprimido previamante calentado, v la boquilla de distribucidn de las esferas de
vidrio también funcionard mediante aire comprimido de modo de proyectar las
mismas con energia sobre el material termoplastico con el fin de lograr su maxima
adherancia sobre aguel. El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje
simultdneamenta, y los conjuntos de boquillas seran ajustables para que cuando so
pinten franjas en ambos lados se pueda ajustar al ancho de separacion de las
mismas.

c.) Equipo imprimadaor

Autopropulsado, debera contar ademas con todos los mecanismos operativos como
compresor de aira, depdsito presurizado de imprimado, etc. El dispositivo de riego
tendrd boguillas de funcionamiento a presion neumatica o hidradlica que permita
mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de cantidad del matenal
regado

d) Equipo de fresado
Apto para remover pintura termoplastica en seco,

e} Equipo manual

=2 entiende como tal al herramental necesano para s aplicacion de matenal
lermoplastico en forma manual mediante e! emplec de zapataz para distintos
anchos,

f} Equipo de transporte de carga, herramientas, y personal

Apto para el traslado de materiales, herramientas, etc. cumpliendo con todas las
normas vigentes; v de personal, que an numera minimo de LUNA {1) unidad deberan
permanecer constantemente en obra.

g) Sefnalizacion

Durante |a ejecucion de I3 obra deberan disponerse lodos los elementos de
sefializacion necesarios (lanto en operacion diuma como nocturna), que consistiran
en vallas, balizas, conos delineadores, carteles de informacion y precaucidn, afc,
Todo ello acorde & lo establecido en la normativa vigente Ley Nacional 24 448

h) Comunicacion

Durante el pericdo de ejecucion de la obra, la Contratista deberd proveer a la
Inspeccion 2 (dos) equipo de comunicacion, lipo lelefonia mdvil, que permita la
comunicacion de la Inspeccion con la Confratista, con Policia Municipal, ¥ con la
Dirgocian de Transito.

———
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DIRECCION DE TRANSITO

FLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
SENALIZACION VERTICAL

ART. 17- NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

Descripcion:

La tarea en cuestion consistira en la colocacion de todos los carteles necesarios
para la orentacion, informacion y prevencion de los usuanos de la via. Ademas
contemplara el retiro, traslado, acopio ywo recolocacion de |as sefales exisientes, en
oz silics gue indigue la Inspeccidon. BEn cuanto a eslas sefzsles existentes, su
reutilizacion quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisiios que
se detallan mas adelante, de lo contrario deberan ser reemplazadas por elemeritos
NUEVos.

Forma, dimensidn y ubicacidn de los carteles de sefalizacion:

La forma v dimansion de la safalizacion serd acorde a lo astablacide an el articulo
22 de la Ley Nacional de Transito, El nimero de sefiales sera el qus se Indica en e
presupuesto, ¥ la ubicacien y variedad de las sefiales, seran las indicadas en la
documenlacion que inlegra el presente, ylo se indiguen por 12 Direccitn de Tréansito.

ART. 2° -MATERIALES

Caracteristicas:

A) Placas

Las placas seran de acero galvanizado N® 16. Las esquines deberan ser
redondeadas. Estaran libres de toda oxidacidn, pintura, rayadura, sopladura o
cualguier otra impadfeccion gue pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los
cantos deberan estar perfectaments terminados, sin ningdn tipo de rebabas. Las
placas deberan estar despuntadas y perforadas segun las medidas y ublcaciones
que correspondan.

B) Sostenes
Se utiizaran cafos negros de 27, espesor 3,25 mm, didmetro exterior de El:} .

C) Bulonera
Para la fijacion de las placas sa ulilizaran bulones de acero cincado con ca]:naza
haxagonal y vastago roscado para teerca, arandelas de presion o equivalentes y

tuercas hexagonales (todo cincado).
— ).ﬁD‘)__'"“
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Fintura;

Flacas:

El dovso de las placas sard tratado con proceso de desengrasade mediants |a
aplicaciin de solventss apropiados, luego se apbcard una mano de “wash” prirmar y
una mano da asmalie shstico brillante gris azulado, en un todo da acuerdo can Iz
norma IRAM 1107 v |a carta de colores de acabade brilanle, semimate y mats,
carraspandients al cidign 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054).

Sosienss;
La sugetiicte a ratar dabard ezlar impk y sca, dbre de grasilud, &xkdo, manchas y
fwos.

E‘; pracedera a exdendar dos mancs da pinbera converidora de Gxide de marca
reCorockta, i
Lina vez que las mlsma e3ldn secas, se aplicaran <05 (2) capas de esmals sintétloo
para intemperie de alia dafidad v de buen poder cubrienta color amarillo brilante, v
&0 ndnglin casn deberan fransparantar el fonde antidxido [uvego da oplicadas las dog
manos, :

Mateviales raflectivos:

Serd malerial refleciivo autoadhesivo de primers calidad que responda wtalments a
las condiciones requeridas por i Norma IRAM 10,033 llamade "grade e ngeniera”

Proceso de aplicaddn:

L.as placas serat lmpiadas con lgidos desengrasantes fosfatizantes, debiendo
secarss para antes de aplicar &l material refleclivo proceder a efactirar un frapeada
con soiventes adecuados que penmitan elinar fodas las particulas grasss qua
hayen guadado. Posteriommente sera adhendo mediante presién en las condicignes
axigkdes por ka noma IRAM 10033, que impedirén despegar tas leyendas, simbolos
o grafismas que 58 empleen, las cualas respetaran ol sistema de zefiales an curso,

Colares
Todos Jog colores v simbolos deberdn responder egirictamenta a i establecido enla
Lay de Transite ¥ Sequridad Viel N° 24.449 - Decreto Reglamentario MN* 779795,

ART. 5 -EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las sefales se colocadn de mancra tal que sean perfeciamente legbles deade la
calle, 1anio de dfa como ya moche,

3.1 Replenten

La inspeccidn definird las Ubicaciones de las esliucturas sostén, realizande o
replanten &n fooms conjunta entre la inspaceldn v &l represertante 2onico de la

grapresa confratista lo crea necesario.
Mo chstante la Ingpactidn ee haga prasants durante & raplantan, el Confratista &g ol

reapansable exclusivo de la gxachiled del mismo. Cualquier trabaje adkional que
deba realizarse para subsanar un errcr de replanieo se hard a exclusivo cargo del
Contratista, _pestiylsndo de excusa la presencia de la Inspeccidn durante la

1
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ejecucion del replantec en cuestion, ni durante la marcha de los trabajos,

A los efectos de materializar af replanteo, se estableceran todos los puntos fijos de
referencia, filos, ejes, elc, mediante reglas, hilos, alambres, estacas, fichas, etc,
segun resulle necesario y/o lo indique la Inspeccidn.

Como nivel de referencia se lomara la cola superior de vereda, o nivel de piso
terminado {N.P.T.), en los lugares con vereda o algin solado pre-existents, v al nivel
de terreno natural {(N.T_M.} en las zonas parquizadas o sin solado.

Cuandao por ermor de replanteo, sea necesario demoler o deshacer, y rehacer algin
trabajo, ello sera por exclusiva cuenta v cargo del Contratista, no pudiendo alegar,
ocomo excusa, que la inspaccion ha verificado la marcha de los trabajos.

3.2 Rotura de verada

En aquellos lugares en que la vereda preexistente sea de baldoses o lajas
especiales, el Contratista procurara la extraccion de la mayor cantidad posible de
unidades inzalteradas, a los efectos de su reutilizacion.
En cualguier caso, el Contratista 1endra en cuenta las siguentes condicionas:
= |a rotura de la vereda o el solado existente se circunscribira a lo estrictamente
NECEsaro;
= |as baldosas o lajas adyvacentes a la zona da molura no puaden quadar fiojas,
caso contrano lambién seran reliradas;
= [as ardstas de las baldosas o lajas adyacentss no deben resultar con
cachaduras por golpes yfo adherenca de la pasting de la correspondiente
junta;, de ocurrir esto, serd la Inspeccion Ia que decidird si coresponde la
extraccion de mas unidades.

3.3 Excavacion

Antes de realizar las excavaciones que fueran necesarias, el Contratista lendra la
obligacidn de realizar las consultas que correspondan a las Repanicionas Pablicas y
Emprasas Eslatales o Privadas que pudieran lener instalaciones subterraneas en
los lugares a instalar los carteles cbjeto de la presente licitacian.

En caso que la informacion recabada sea insuficiente, el Contralista deberd realizar
todos los sondeos gue sean necesanios, o gue le indique la Inspeccidn, para
determinar la ubicacidn de Instalaciones subterraneas existenles en la zona donde
s& desarrollaran los trabajos, a los efectos de preservar a dichas instalaciones,

Si por cualguier motivo, como consecuencia de la ejecucidn de los trabajos que se
licitan, se ocasionaran danos a instalaciones existentes, el Contratista sera el anico
responsable, v estaran a su cargo 105 costos da |as reparaciones, wo responder por
las raclamos que por Ios molivos en cuestion pudieran planteare a la Municipalidad,
comprometiéndose ante quién corresponda a abonar los gastos gue resultaran de
reparar lo destruido.

El fondo de las excavaciones se nivelard y compaclara con pisan, antes de proceder
al hormigonado. Cuando previamente al hormigonado los pozos se llenen de agua
de lluvis, o de otro origen, el Contratista procedera a desagotarlos, v luego los
excavara a mayor profundidad hasta llegar a una capa de suelo que, a juicho de la
Inspeccion, no haya sido afeclada por la infiltracion del agua, valviendo & nivelar y
compactar a la nueva profundidad.
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ART. 6° -CONDICIONES DE ACEPTACION

Las sefiales gque por uno U oo motivo fueran destruidas antes de la recepcion
definitiva, daberan ser repuestas por al confratista sin cargo para esia Direccian.
Sien al anverso de |as placas se encuentra suciedad, ésta se eliminara mediante
detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, ésta se lijard
para retirarla v lograr la aspereza adecuada, aplicandose posteriormente una mano
de esmafte sintético. Similar tarea se realizara con cualguier otro elemento como ser
panfletos, papeles pagados, atc.

Las placas seran cambiadas por ofras cuando se encuentren torcidas o dafiadas de
modo que impidan au lectura.

Se comprobaré que el poste no se halle dafade o rolo, enderszéandolo o
colocandolo en posicion comecta s comespondiers, compactando el material que lo
rodea a fin de mantenerlo firmementa fjado. En caso de hallarse rolo, se lo
cambiara por un posle nuavo, de similares dimansiones.
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INDICE DE PLANOS

SECCION NUM DENOMINACION '
Indice
O indice

Arquitectura
1 Planimelia Genearal
2 Plano de Arguitecturs Teamo 1
3 Flang de Arquitectura Tramo 2
4  PFlang de Armquitectsera Trarm 3
&  Plano de Arquitechura Tramo 4
G Plang de Arguitediurn Trama 5
¥ Pland de Arquiteciura Tramo &
8  Plano de tachos soterrados Tramo 1
8  Plano de tachos soberrados Tramo 2
10 Planmo de tachas soterrados Tramo 3
11 Plano de tachas sotsrrados Tramao &
12 Corte transversal tramo 1y 2
13 Corte trangversal tramo 3 v 4
14 Corte transversal tramo 5y 6
15 Hender
1k Mano do demadicion Trams 1
17 Pang de demalicion Tramp 3
18 PFano de demalicion Tramo 3
1%  Plano de demalicion Tramp 4
20 Plang de demalicion Tremo 5
21 Plano de demaolicion Tramo &

Alumbrado pldblico
22 Plama de alumbrado Trama 1
23 Plang de alumbrado Tramo 2
24 Plang de alumbrago Trama 3
25 Planc de alumbrado Trama 4
26 Plang de alumbrado Trama 5
27  Plane de alumbrado Trame &

Obras Viales

Plano de abras viakes - RoTuras de padimento rigada y
25 flexible rramo 1

Plano de obras wiales - Roturas de pavimento Figdo y
29 fexible rarmn 2

Plang de obras viakes - Hoturas de pavimento rigdao y
flexible tramas 3
Plano de obras viales - Roturas de pavimentc rigdo y
flexibile framo &

Flane de obras viales - Favimento a gjecutar trama 1 i L%
Plano de obras viales - Pavimento a ejecutas tram 2

Flang de obras viales - Favimento a ejecutar tramo 3

Plaric de obras wiales - Pavimento a ejecutars tramo B

Plano de obras viales - Detalle

Espacios verdes /_—‘ "
e .'-. - - - .\.1‘
37  Plano de espac vertes Trama 1,

f
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AR Pano de espaciod verdes Tramo 2
3% Fano de espacios werdes Tramo 3
40 Plano de espachos verdes Tramo 4
41 Plang de espacios vendes Tramm 5
42  Plang de espacios verdes Tramo &
Transito
43 Plano de samaforos Tramo 1
44  Plano de semaforos Tramo 2
45  Plam de wermaforas Tramo 3
46  Plane de samaforos Tramo 4
47 Plard de samaforos Tramao 5
48 Plares de semaforos Trama 6
49  Plano de sefisletica horizontal ¥ vertical Tramo §
50 Plano de sefidletica horlzontal y vertical Tramo 2
51 Plano de sefizletics horzontal y vertical Trameo 3
52 Plano de sefialetics horizontal y vertical Trame 4
53  Plano de sefisletica harizontal y vertical Tama &
584  Plane de sefialetica horizontal y vartical Tramo &
Transporte
55 Plang de parada de colectiva Trame: 2 y 4
56  Flano de parada de colectivo - Planta
57  HMano de parada de colectivo - Estructura - YWista
58 Plano de parada de colectivo - Detalle
59  Plano de parada de colectivo - Detelie totem
B} Flano de parada de colestho - Render
General
£l plano de cafieros soterrados esquinag OLKOS
62 plann de cafered sotérrados edaiina LINA
3 gplano de afiercs sotermades esquing CATARARLA
E4  plano de cafiercs sotermados esquing SARMIEMTO
BS  plano de cafieros saterrados esqulna LIBERTAD
66 plano de caierod soterrados esquing GUIMAN
E7 detzile puntera y rampa tramno 1
B8 detalle puntera y rampa tremo 3
63 detzdle puntera y rampa tramo 3
TO - detslle puntera y rampd tremo §
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
“CORREDOR DE CONVIVENCIA MAIPU”

1 ARQUITECTURA
1.1 SONDED DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
1.1.1 SONDEQ DE INFRAESTRUCTURS EXISTENTE
1.2 PROYECTO EIECUTIVOD
1.2.1 DESARROLLO D PROYECTO EIECLITIVE
1.2.2 PLANOS COMFORME OBRA
1.3 TRABAJOS PREPARATORIOS
1.3.1 CARTEL DE OBRA: NLIEVD
1.3.2 UMPIEZAY PREFARACION DEL TERREND
1.3.3 CERCO DE SEGURIDAD
1.3.4 OBRADOR DE CHAPA + BARO QLIMICO
L 1.3.5 REPLANTED DE OBRA ¥ FSTUDIOS PRELIMINARES
1.3.6 TOTEM DE COMUNICACION {MODELD GRANDE)
1.4 DEMOLICIONES
1.4.1 DEMOLICION DE PISOS
1.4.2 DEMOLICION DE CONTRAPISOS
1.5 MOVIMIENTOS DE SUELD
1.5.1 RELLENOY -EDMFM:'MEIﬂ'M {EI:Ir-.I APORTE DE MATERLASL D,EE]
1.5.2 RELLENG ¥ COMPACTACION {CON APORTE DE MATERLAL) RAMPA COLECTIVD
1.6 EXCAVACIONES
1.6.1 EXCAVACION PARA OMIENTOS Y ZAMNIAS EN TERREND COMUN
1.7 ESTRUCTURA RESITENTE
1.7.1 HORMIGON ARMADOD
1.7.1.1 HORMIGON ARMADOQ PARA VIGAS [RAMPE COLECTIVOY)
1.8 AISLACIONES
1.8.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL/VERTICAL
1.9 REVOQUES
1.9.1 REVOOUE IMPERMEABLE COMPLETD
1.10 COMTRAPISOS ¥ CARPETAS
s 1.10.1 CONTRAPISD BAID LOSETA GRANITICA
1.10.2 CONTRAPISO ARMADO PARA RAMPA
1.11 SOLADOS
1.11.1 PI50 DE LOSETA GRANITICA
1.11.2 PiSO DE CEMENTO ALISADO O RODILLADD O PEINADC, INLCUIDO RELLEND DE JUNTAS
1.12 ZOCALOS
1.12.1 FOCALOD PREMOLDEADDS DE H*
1.12.2 CORDON DE HORMIGOMN
1.13 PINTURAS
1.13.1 PFINTURA AL LATEX EN MURDS EXTERIORES T
1.13.2 PINTURS ERCIXICH . 2
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1.14 INSTALACION ELECTRICA
1.14.1 INSTALACION ELECTRICA FARA TOTEM
1.15 INSTALACIOMNES ESPECIALES
1.15.1 INSTALACIOMNES ESPECIALES
1.16 EQUIPAMIENTO
1.16.1 TOTEM PERMAMENTE
1.16.2 BANCO PRISMATICD DE H'A® [GALLARA)
1.16.3 BICICLETERD
1.16.4 l:.u!".l".ﬂ.ﬂ.ﬁ.ﬁ PARAS CESTOS DE BASUEA SOTERRADOS
1.17 VARIOS
1.17.1 PLACA DE INAUGLIRACION
1.17.7 BARANDE METALICA
1.17.3 LIMPIEZA DE OBRA
2 OBRAS VIALES
2.1 MOVIMIENTOS DE SUELD
2.1.1 MOVIMIENTDS DE SUELDS
2.2 PREPARACION SUBRASANTE
7.2.1 FREPARACION SUBRASANTE E=0,20M
1.3 EJECUCION DE BASES Y/O 5UB BASES
2.3.1 EIECUCION DE BASES ¥/0 SLIB BASES [SU8 BASE GRANLILAR) E=0,208
2.4 BOCACALLES Y PAVIMENTO
2.4.1 EJECUCION DE BOCACALLES DE H™ SIMPLE (ESPESOR 0,20M)
2.4.2 EIECUCION DE PAVIMENTD, CORDON CUNETA Y DARSENAS (E=0,20M)
2.5 ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO
2.5.1 ROTURA Y EXTRACCIGN DE PAVIMENTOS RIGIDD
1.5.2 ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTOS FLEXIBLE
2.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2.6,1 READECLIACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
3.7 SUMIDERDS
1.7.1 READECUACION DE SLMIDERDS
i ALUMBRADD PUBLICO
3.1 FUNDACION
1.1.1 HDRMIGﬁN SIMPLE — H-13 — PARA FUNDACIOMNES
1.1.2 MANO DE ORBRA
1.2 ZANJED EN CANTERC ¥ CRUCE DE CALZADA
3.21 MALLA REGLAMENTARIA DE SERIALIZACION DE PELIGRC "RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO”
1.2.2 CARO TRITUBD PEAD DE @400 e
3.2.3 ARENA GRLIESA P/ASIENTO DEL CONDLICTOR ¥ CRUCES DE CALZADA il
3.2.4 HORMIGON SIMPLE = H-35 = PARA CRUCES DE CALZADA ;
3,2.5 CARD DE PVC DE @110MM Y E=3,ZMM (INCLUYE TAPAS, HILD DE NYLON @4mM)
1,26 MAND DE OBRA
3.3 CAMARAS DE SEMAFORD
3.3.1 CAMARA, MARCO Y TAPA DE CAMARA,
1,22 MANO DE OBRA
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3.4 COLUMMNAS
34,1 COLUMMNA METALICA RECTA COM HL=4.0m1, 8PTA P/ ACOMETIDA SLIETER RANEA Y COMN CAJA
DE COMEXION & 2 50 DEL MIVEL DEL SLUELD (SEGUN PLANGD AP-C-027]
4.2 BEAND DE GRERA

1.5 LUMINARIAS
3.5.1 FARDILA LED OF SO, 140NN ¥ 4000 (S/ETG DE LA DAR
3582 pANO DE OERA

1.6 COMDUCTORES
3.6.1 CABLE DE COBRE, ASSLADS EM PYIC ¥ COM CUBIERTA DE M — CAT Il — £X4 b5 IRAM 2178
3.6.2 CABLE DE COBRE, AISLADD EM PVC Y COM CUBIERTA DE PVC — CAT Il — 3XL5MM- IRAM 2178
3.6.3 CABLE DE COBRE, AISLADD ER PYE Y COLOR VERDE-AMARILLO — 1X100AM2- IRAR 247-3
364 MAND DE OBRA

1.7 PINTURA DE COLUMMAS RECTAS
3.7.1 PINTURA DIELECT RICA GRIS SEGUN ETS
3,72 MANC DE QRERA

3.8 CONEXIONADD DE COLUMMAS
3.8.1 TABLERD DE CONEXIOMADD S/PLAND AP CCONLY

s 2.2.2 MAND DE OBRA

3.9 PUESTA ATIERRA
1.9.1 JABALINA DE COBRE CON ALMA DE ACERD 14,6 X 1500MM SEGUN ETG
3.9.2 CONECTOR A CURA ALEACION CU TIPO TGC O WGE
3.9.3 TERMINAL BANDERITA DE CU ESTARADD PARA CABLE DE 108N
3.9.4 CARND PVC 17
1.9.5 MANO DE OBRA
3,10 TABLERO DE MEDICION PROTECCION Y COMANDC
1,10.1 TABLERD & NIVEL SEGUN PLAMOS AP-T-00Z ¥ AP-T-004 B [ARMADO CON ELEMENTOS DE
COMANDO Y PROTECCION, COMPLETO)
1.10.2 MAND OE DBRA
1,11 ADECUACION DE COLUMNAS VIALES ¥ TABLERO
1.11.1 ADECUACION DE COLLIMNAS VIALES ¥ GABIMETES EXISTENTES
3,11.7 MANO DE OBRA
4 ESPACIDS VERDES
4.1 PARQUIZACION
4.1.1 URIDFE
4.1.2 AGUAFANTO

L 4,13 BUNUS

4.1.4 OIETES
415 |aCaRAN DS EIERPLAR
4.1.6 TIERRA NEGRASCESPED
4. 1.7 CHIP
4, 1.8 MaNO OF GRRA Y EQUIPOS
4.2 SISTEMA DE RIEGD
4.2.1 TUBERIAS SISTEMA GOTED ¥ ACCESORIOS
4.2 3 PIEZAS DE CONECCIOM ¢ REDUC | ACCESORIDS
4,23 BOMBAS Y ACCESORIOS
4. 2.4 TUBERLA CLOWMCAL ¥ ACTESORIDS
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4.2.5 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
4.2.6 MAND DE OBR& Y EQUIFDS
5 TRANSPORTE
5.1 INSTALACIONES ¥ EQUIPAMIENTO
C.1.1 CAMARAS
5.1.2 PARADA DE OMMNIBUS INTELIGENTE
5.1.3 OBRA POR VIA HURMEDA PARA PARADA DE OMNIBUS
5.1.4 SEFALES DEBILES
5.1.5 WI-FI
5.1.6 BOTOM ANTIPANICO
5.1.7 INSTALACIONES COMPLEM ENTARIAS ¥ SERVICIOS
6 TRANSITO
6.1 INSTALACIONES ¥ EQUIPAMIENTO
6.1.1 SENALIZACION HORIZONTAL
6.1.2 SENALIZACION VEATICAL
£.1.3 SEMAFORIZACION

faresa T.de Ahear 120 - 107 Fsod «54 0351 AZ85600
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1 ARQUITECTURA
11 SOMDEO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

1.1.1 SONDEO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Véase el punte 1.1 "SONDEQ DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE® del “PLEGD DE
E3PECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA™ foja 75 de este mismo expedients. La Contratista
deberd segulr las Indicaciones ahl descriptas v aguellas impartidas por |la Inspeccidn de Cthra para cada
caso,

Se computard  certificard de manera global (gl) la totalidad del itermn, de acuerde a esas
egpecliicacionas y a lag reglas del arte, v a total satlsfaccldn de la Inspeccdn.

1.2 PROYECTO EIECUTIVO
1.2.1 DESARROLLO DE PROYECTO EIECUTIVO

Viéase el punto 2.1: "DESARROLLD DE PROYECTO ENECUTIVD™ del "Pliego Especificaciones
Técnicas ARCIITECTURA" foja 75 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las
indicaciones ahi descriptas vy aquellas impartidas por la Inspeccion de Chra para cada caso.

Se computard y certificard por unidad ud) de Proyvecto de acuerdo a estas especificaciones, &
las reglas del arve y aprobada por la Inspeccion,

1.2.2 PLANGS CONFORME OBRA

Véase punto 22: "PLAMOCS COMFORME & OBRAY del “Pleps Especificaciones Técnicas
ARQUITECTURA" faja 75 de este mismo expediente. La Contratista debera seguir las indicaciones ahi
descriptas y squelias impartidas por la Inspeccidn de Obra pera cada caso,

Se computari v certificard de manera global (gl] la totalidad del item, de acuerch a esas.

especificaciones y a las reglas del arte, y & total satisfaccidn de |3 Inspaccion.

1.3 TRABAIOS FREPARATORIOS
1.3.1 CARTEL DE OBRA: NUEVD

Véase el punto 3.1 "CARTEL DE OBRA: MUEND" del "Phego Especificaciones Tecnicas
ARCIUITECTURA™ foja 75 y 76 de este mismo expediente, La Contratista deberd seguir las indicaciones
ahi descriptas y aguellas impartidas por |2 Inspaccion de Obra para cada caso,

Se computard v cerificard por unidad |ud] de certel colocedo de acuverdo a estas
especificaciones y aprobads por la Inspeccian,
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1.3.2 UMPIEZA Y PREPARACION DEL TERREND

Viéase el punto 3.2: "UIMPIEZA ¥ PREPARACION DEL TERRENO® del *Pliego Especificaciones
Técnicas ARQUITECTURA™ foja 76 de este mismo expedisnie, La Contratista deberd seguir las
indicaclones ahl descriptas y equellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard por metro cuadrado [m?) la limpleza del terrenc de acuerdo a estas
especificaciones y a las reglas del arte.

1.3.3 CERCO DE SEGURIDAD

Véase el puntn 3.3: "CEROD DE SEGURIDADY del "Plisgo Especificaciones Técnicas
ARCLITECTURAY faja 76 de este msmo axpedients. La Contratista deberd seguir las indicacianas ahi
descriptas y aguellas impartidas por |3 Ingpecclidn de Ofra para cada caso.

Se computara v certificard por metro lineal (mil} de cerco colocado, conforme a Provecto,
medido &n obra v aprobads por 3 Inspeccidn,

1.3.4 OBRADOR DE CHAPA + BARO QuUIMICO

Véase el punto 3.4 "OERADOR DE CHAPA + BAND QUIMICO™ del "Pliego Especificaciones
Técnicas ARQUITECTURA" foja 76 de este mismo expediente, La Contratista deberd seguir las
indicaciones ahd descriptas y aguellas impartidas por la Inspeccién de Obra para cada case.

Se computara y certificard de forma global (gl) de aouerdo a las especificaciones menclanadas.

1.3.5 REPLANTED DE OBRA Y ESTUDIOS PRELIMINARES

Véase el punto 3.5; "REPLANTEQ DE OBRA ¥ ESTUDICS PREUMIMARES™ del "Pliego
Especificaciones Técnicas ARQUITECTURA" foja 77 de este mismo expediente. La Contratista deberi
=eguir las indicaciones ahi descriptas y aguellas impartldas por |z Inspecddn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard por metro cuadrado (mf) de replanten perfectamente reallzads v
demarcado, conforme & la indicado en Prayecto y por la Inspeccidn de Obra.

1.3.6 TOTEM DE COMUNICACION (MODELD GRAMDE)

Véase ol punto 3.5 "TOTEM DE COMUNICACION [(MODELO GRANDEY del "Pliego
Especificaciones Técnicas ARQUITECTURA® foa 77 de este mismo expediente. La Contratista deberd
seguir |as indicaciones ahi descriptas v aquellas impartidas por 1a Inspecdidn de Obra para cada caso.

5e computard y certificara por unidad (ud) de totem de aceerdo a estas especificaciones, & las
reglas delarte ¥ aprobadao por la Inspeccidn.
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1.4 DEMOLICIONES
1.4.1 DEMOLICION DE PISOS

Viéanse las NORMAS GENERALES de DEMOLICIONES y el punto 4.1: "DEMOLUICION DE PISDS"
del “Pliego Especificaciones Técnicas ARQUITECTURA" fojas 77 y 78 de este mismo expedients. La
Contratista deberd seguir las indicaciones ahi degeriptas ¢ aquellas impartidas por [a Inspeccidn de
Obra para cada caso

S& computard y certificard por metro cuadrado {m’) de pises demaolidos y extraides, conforme
a Proyecto, medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccidn 1o indigue.

1.4.2 DEMOLICION DE CONTRAMSOS

Wéanse las NORMAS GENERALES de DEMOUCIONES v el punto 4.2: “DEMOLICION DE
CONTRAPISOS" del "Plizgo Especificaciones Técnicas ARGUITECTURA" fojas 77 v T8 de este mismo
expediente. La Contratists debera seguir las indicaciones ahi descriptas y aguelias impartidas por la
Inspeccidn de Ohra para cada caso

Se computard y certificara por melro cuadrado (m') de contrapisos demodidos vy extraidos,
conforme a Proyecto, medido en obra v trasladado hasta donde |a Inspeccidn lo indigue.

1.5 MOVIMIENTOS DE SUELD
1.5.1 RELLENO ¥ COMPACTACION [CON APORTE DE MATERIAL 0,20)

Véanse las NORMAS GENERALES de MOVIMIENTOS DE SUELD y &l punto 5.1: "RELLEND ¥
COMPACTACION (CON APORTE DE MATERIAL 0,200 del “Pliego Especificaciones Técnicas
ARQLITECTURA" foja 7% de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones shi
descriptas v aquellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso0,

Se commputara y certificara por metro cibico [m?*] de relleno perfectamante colocado, nivelado
¥ compactado, confarme Provecto, v a total satisfaccian de la Inspecoidn.

1.5.2 RELLENO ¥ COMPACTACION [CON APORTE DE MATERIAL) RAMPA COLECTIVO

Véanse las NORMAS GENERALES de MOVIMIENTOS DE SUELD v el punto 5.2; "RELLEND Y
COMPACTACION (CON APORTE DE MATERIAL] RAMPA COLECTIVO™ del "Pllege Especificaciones
Técnicas ARCUMECTURA" fajas 79 y B0 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las
indicaciones ahi descriptas v aquellas impartidas por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se conmputard v certificard por metro cibico [m') de relleno perfectamente colocado, nivelado
¥ compactado, conforme Froyecto, v a total satisfaccidn de la Inspeccian,

Marce .08 Absar 150 - 100 Pika | o+ b 0357 A2R5E00
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1.6 EXCAVACIONES
1.6.1 EXCAVACION PARA CIMIENTOS ¥ ZANJAS EN TERRENG COMUN

Visanse las NORMAS GEMERALES de EXCAVACIONES ¥ el punto 6.1: "EXCAVACION PARA
CIMIENTOS ¥ ZANJAS EN TERRENG COMUNY del “Pliego Especificaciones Téonicas ARQUITECTURA"
foja B0 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas v
aguellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard por metro clbico |m?) de excavacién, conforme a Proyecto, y
aprobada por la Inspeccidn.

1.7 ESTRUCTURA RESITENTE
1.7.1 HORMIGON ARMADO

1.7.1.1 HORMIGON ARMADO PARA VIGAS (RAMPA COLECTIVO)

Véanse las NORMAS GEMERALES de HORMIGON ARMADG v e punto 7.1.1: "HOAMIGON
ARMADD PARA VIGAS (RAMPA COLECTIVD] del "Pliega Especificaciones Técnicas ARGUITECTURA™
fiyjas B0, B1, B2, 83 v 84 de este mismo sxdpediants, La Contratista deberd sepuir 1as indicaciones ahi
descriptas ¥ aguellas impartidas por [a Inspeccidn de Oora para cada caso.

Se computard y certificard por metro cibico [m?] de hormigdn, conforme a Proyecto, ¥
aprobada por la Indpeccian,

1.8 AISLACIONES
1.8.1 CAPA AISLADORA HORIZONTAL/VERTICAL

WVéaze el punio 8,1 "CAPA AISLADORA HORIZONTALNVERTICAL" del “Pliegn Especificaciones
Técnicas ARQUITECTURA" foja B4 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las
indicaciones ahi descriptas v aguellas impartidas por la Inspeccian de Obra para cada caso.

Se computard ¥ certificara por metra cuadrado [m®] de caps aisladora, de acuerdu@!‘% .

especificaciones, medida en obra v o la total satisfaccidn de la inspeccidn de Obra, b
i
il =

19 REVOOUES -
1.9.1 REVOQLUE MPERMEABLE COMPLETO

Véanse las NORMAS GENERALES de REVOQOUES y el punto 9.1 “REVOOUE IMPERMEABLE

COMPLETD" del “Plicgo Espacificacionas Técnicas ARQUITECTURA" fojas 84 v 85 de aste mismo
expedients. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi deseriptas v agquellas impartides por la
Inspecoion de Obra para cada caso.

Secomputara vy certificara de manera global (1) ka totalidad del item v se debera incluir todos
Ins elementos necesarios para la completa ¥ correcta realizacion de los trabajos, aun cuando o 1|:r5

o

mismos no estuvlesen especificaments salicitados. f/- \
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1.10 CONTRAPISOS Y CARPETAS
1.10.1 CONTRAPISO BAID LOSETA GRANITICA

Véanse las NORMAS GENERALES de CONTRAPIZOS ¥ CARPETAS v el punto 10.1: "CONTRAPISD
BAID LOSETA GRAMITICA® del "Pliego Especificaciones Técnicas ARQUITECTUAA" foja BS de este
mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahl descriptas v agquellas impartidas
porla Inspeccidn de Obra para cada caso

S¢ computard y certificard por metro ceadrade [m') de contrapiso armado terminado de
acuerdo @ las normas establecidas v a total satisfaccidn de la Inspeccién de Obra.

1.10.2 CONTRAPESO ARMADD PARA RAMPA

ViEanse las NORMAS GEMNERALES de CONTRAPISOS ¥ CARPETAS y &l punta 10.2: "CONTRASD
ARMADD PARA RAMPAY del "Pllegn Especificaciones Técnicas ARQUITECTURA" fojas &5 y 35 de este
mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas v aguellas impartidas
por la Inspeccidén de Obra para cada caso

Se computard v certificard por metro cuadrado (m®) de contrapiso armado terminado de
acuerdo & las normas establecidas y & total satisfacclén de la Inspeccon de Obra.

1.11 50LADOS
L11.1 P50 DE LOSETA GRANITICA

Véanse las MORMAS GEMERALES de SOLADOS v el punto 11.1: "PISO DE LOSETA GRANITICA
del "Pliego Especificaciones Téenicas ARQUITECTURA" fojas 86 y B7 de este mismo expediente. La
Contratista deberd sagulr las Indicaciones ahl descriptas y aguellas impartidas por la Inspeccidn de
{bra para cada caso.

Se computard y certificard por metro cuadrade (m?) de solado terminado y se deberd incluir

todos los elementos necesarios para la completa v correcta realizacidn de los trabajos, aun cuandao los
mismaos no estuviesen especificamente solicitados.

1.11.2 P50 DE CEMEMTO ALISADO O RODILLADD O PEINADD, INLCUIDD RELLENO DE JUNTAS

Véanse [as NORMAS GENERALES de 50LADOS v el punto 112 "PIS0 DE CEMENTO ALISADG O
RODILLADD O PEINADD, INCLUIDO RELLENG DE JUMNTAS* del "Pliego Especificadones Técnicas

ARCIUITECTURA" fojas £6 ¥ BY de este mismo expediente. La Contratista debera seguir msinw-" b

ahi descriptas v aguellas impartidas por |a inspeccidn de Obra para cada casa. ‘

Se computard y certificard por metro cuadrado [mé) de solado terminado induﬂlénmg en &l
precio materiales, equips, mand de obra, y todo cuanto fuese necesano para dejar cofrectamente

elecutada Iz unidad del item de acuerde a las anteriores prescripciones v a total satisfaceidn de la
Inspeccion.
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1,12 IOCALOS
1.12.1 IOCALO PREMOLDEADOS DE H*

Véase el punto 12.1: "ZOCALD PREMOLDEADDS DE H™ del "Pliego Especificaciones Téonicas
ARQUITECTURA” foja BB de este mismo expediente, La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi
deseriptas y aguellas impartidas por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se computara v certificard por metro lineal [ml] de zécalo colocado v se deberd incuir todos
los efementos necesanios para la completa ¥ corrects realizacion de fos trabajos, aun cuando los
mismos no estuviesen especificamente solicitados.

1.12.2 CORDON DE HORMIGON

Véase & punto 12.2: “CORDON DE HORMIGON® del "Pliege Especficaciones Técnicas
AROUITECTURA" foja B3 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi
descriptas v agquellas Impartidas porla Inspeccidn de Obra para cada caso.

) Se computard y certificara por metrobineal (mi) de corddn construido, de acuerdo a las normas
establecidas y a total satisfaccion de la Inspeccian,

1.13 PINTURAS
1.13.1 PINTURA AL LATEX EN MURDS EXTERIORES

Veéanse las NORMAS GENERALES de PINTURAS v el punte 13.1: "PINTURMA AL LATEX PARA
EXTERIORES" del “Pliegn Especificaciones. Técnicas ARQUITECTURAY fojas B v B9 de este mismo
expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahl descriptas y aguellas Impartidas por |a
Inspaccidn de Obra para cada caso,

Se computard v certificard de manera global (gl) 1z totalidad del item, conforme a Provecto,
medido en obra y aprobado por la Inspecoidn,

1.13.2 PINTURA EPOXICA

1 Véanse las NORMAS GEMERALES de PINTURAS v el punto 13.2: "PINTURA EPOXICA" del "Pliege
L Especificaciones Técnicas ARQUITECTURA" fojas B8 v 39 de este mismo expediente, La Contratista
deberd seguir las indicationes ahi descriptas v aguellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada

Casa,

a8 computard vy certificard de manera global (gl) Ia totalidad del item, conforme a Provecto,
medido en obra v aprobade por la Inspeccdn,

e
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1.14.1 INSTALACION ELECTRICA PARA TOTEM

Wéase el punta 14.1: "INSTALACION ELECTRICA PARA TOTEM” del “Pliego Espedificaciones
Tecnicas ARQUITECTURA™ fojas B9, 90, 91, 92 v 93 de este mismo expediente, La Contratista debera
sepuir 135 indicaciones ahi descriptas v squellas impartidas por la Inspeccian de Obra para cada caso.

Se computard y certificard por unidad [ud) de instalacidn eléctrica terminada v probada en
abra bajo total satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

OMES ESPECIALES
1.15.1 INSTALACIONES ESPECIALES

Véace gl punta 15.1: "INSTALACIONES ESPECIALES" del "Pliege Especificaciones Teécnicas
ARQUNTECTURA" fioja 93 de este mismo expedients. La Contratista deberd sepuir las Indicaciones ahi
descriptas v aguellas impartidas por ta Inspeccidn de Obra pars cada caso.

Se computard y certificara por unidad [ud) de instalacidn terminada y probada en obra bajo
total satisfaccion de la Inspeccidn de Obra,

1.16 EQUIPAMIENTD
1161 TOTEM PERMANENTE

Vease el punto 16.1: "TOTEM FPERMANENTE" del “Pliego Especificaciones Teécnicas
ARCIITECTLRRA™ foja B4 de este mismo expediente. La Contratista debera seguir |as indicaciones shi
descriptas v aquellas impartideas por 12 Inspeccidn de Obra para cada caso,

Secomputara y certificard por unidad (ud) de toterm, de acuerds a esas especificaciones ya las
reglas del arte, v a total satisfaccion de la inspeccidn,

1.16.2 BANCO PRISMATICD DE H™A™ [GALLARA)

Véase el punts 16.2: “BANCD PRISMATICO DE H*A" (GALLARA) del "Pliego Especificaciones
Teécnicas ARDUITECTURA" foja 94 de este mismo ewpediente. La Contratista deberd segulr las
indicaciones ahi descriptas y aquellas impartidas por la Inspecsicén de Obra para cada caso.

Se pomputara v certificard por unidad {ud) de banco colocado de acuerdo a estas
especificacones, a las reglas del arte v aprabada por & I nspeccion

1.16.3 BICICLETERD

WVeéase el punto 16.3; "BICILETERD" del “Pliegn Especificaciones Técnicas ARQUITECTURA" foja
94 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicadones ahi descriptas v aguellas
impartidas por la Inspeccion de Obra para cada caso.

MarLEln T. de Ahvesr 100 - 107 Pisa | +54 0351 4285600 *E
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Se computard v certificard por unided (ud] de bicicletero colocado de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccion,

1.16.4 CAMARA PARA CESTOS DE BASURA SOTERRADOS

Véase el punto 16.4: "CAMARA PARA CESTOS DE BASURA SOTERRADCS™ del "Pliego
Especificaciones Téconicas ARQUITECTURA” foja 94 de este mismo expediente La Contratista debera
sepuir las indicaciones ahi descriptas v aguellas impartidas por Iz Inspeccon de Obrz para cada caso.

Se computara vy oertificars por unidad un) de cdmara construida de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte yawmdu par la fnsseccion,

1.17 VARIOS
1.17.1 PLACA DE INAUGURACION

Véaze el punto 17.1: “PLACA DE INAGURACION® del *Pliegn Especificaciones Técnicas

- ARCINTECTURA” foja 94 de este mismo expadiente. La Contratista debera seguir las indicaciones ahi
deceriptas v aguellas impartidas por la Inspeccdn de Dbra para cada casa.
Se computard v certificard por unidad {ud] de placa de inauguraciin, de acuerdo 3 esas
especificationes v a las reglas del arte, v 2 total satistaccidn de Iz Inspeccian.
1.17.2 BARANDA METALICA
Végse el punto 17.2: "BARANDA METALICA® del “Pliego Especificaciones Técnicas
ARCUNTECTURA" foja 34 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi
descriptas v aquellas impartidas por la Inspeccion de Obra para cada casa.
Se computand v certificard por wnidad (ud] de baranda colocada de acuerdo. a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobada por la nspeccion,
1173 UMPIEZA DE OBRA
W Véass el punto 17.3: "UMPIEZA DE OBRA" del “"Pliego Especificaciones Técnicas

ARQUITECTURA" foja 35 de este mismo expediente, La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi
descrigtas v aguellas impartidas por B3 Inspeccion de Obra para cada @so.

Se computard v certificard por metro cuadrado [mf) de limpleza, de acuerdo & esas
eipacifleacionos ya las reglas del arte, v a total satisfaccion de la Inspeccon,

Marceln T. o Ahear 1300- 107 Pia | +54 0351 4385600
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2.1 MOVIMIENTOS DE SUELD

Z.1.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS

Vizase “ITEM I; MOVIMIENTO DE SUELDS (ma)" del "Pllegs Especificaciones Técnicas DBRAS
WIALES" fojas 108, 109, 110 y 111 de este mismo expedlente, La Contratista debera scguir las
indicaciones ahi descriptas v aguelias impartidas por lainspeccian de Obra para cada casa.

Se computard v cortificard por metrs clbica [(m?] de movimiento de suelo, conforme a
Progecto, medido en abea ¢ aprobada por |3 Inspeccidn.

i FHEFH.HREII&H SUBRASANTE
2.2.1 PREPARACION SUBRASANTE E=0,20M
Véate "TTEM )l: EXCAVACION ¥ EJECUCON DE SUBRASANTE (m*)" del “Pliegn Especificaciones

Técnicas OBRAS VIALES” fojas 111,112 y 113 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir
L las indicaciones ahi descriptas y aguellas impartidas por [a Inspeccion de Obra para cada casd.

Secomputard y certificard por metro cuadrado {m?) de subrasante perfectamente compactada
conforme Proyecto, v a total satisfaccidn de la Inspeccian,

2.3 EJECUCION DE BASES Y/0 SUB BASES

2.3.1 EJECUCION DE BASES ¥/0 SUB BASES [SUB BASE GRANULAR) E=0,20M

Viéase “ITEM 1Y IV: EJECUACION DE BASES ¥/0 SUB-BASES GRANULARES (Sub Base Granular)
[m*” del "Miego Especificaciones Técnicas OBRAS WIALES" fojas 113, 114 y 115 de este mismo
expediente. La Contratista deberd seguir las indicadiones ahi descriptas v agueflas impartidas por la
Inspeccidn de Obra para cada caso,

Se computard y certificard por metro cibico [m?} de subbase granular, conforme & Provecto, ¥
gprobada por la Inspeccidn.

2.4 BOCACALLES ¥ PAVIMENTO
2.4.1 EJECUCION DE BOCACALLES DE H* SIMPLE |ESPESOR 0,20M)

Véase “TTEM VI; EJECUICION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON (m?]" del “PEego Especificacionas
Téecnicazs OBRAS VIALES" fojas de k3 126 a la 143, inclugive, de este mismo expediente. Ly Conmtratista

deberd seguir las Indicaclones ahl descriptas v aquellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cads
CAS.

Se computard v certificard por metro cuadrado (m') de botacalle, conforme a Prayecto, y
aprnbada por la Inspeccidn y se conslderarin incluidas todas las tareas v matesales necesarios para la
corrects finalizacion de la tarea encomendada. -
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2.4.2 EJECUCION DE PAVIMENTO, CORDON CUNETA Y DARSENAS (E=0,20M)

Véanse “ITEM V: PROVISION ¥ COLOCACION DE MEZCLA BITUMINGSA TIPO ASFALTICO
(CONCRETO ASFALTICO)" v “ITEM Wi: EJECUCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON (m®)* del “Pliego
Espacificaciones Técnicas OBRAS VIBLES" fojas de la 116 a la 143 indusive de este mismo expedients
La Contratista deberd seguir las indicaciones ahl descriptas v aquellas impartidas por |a Inspeccidn de
Qbra para cada caso.

Sa computard v certificard por metro cuadrade (m®) de pavimento, conforme a Provecto, y
aprobads por la Inspaccidn.

2.5 ROTURAY EXTRACCOION DE PAVIMENTOD
2.51 ROTURA ¥ EXTRACCION DE PAVIMENTOS RIGIDOD

Véaze “ITEM VI ¥ VII: ROTURA ¥ EXTRACCION DE PAVIMENTO [m®)" del "Pliego
Especificaciones Técnicas DBRAS VIALES" foja 143 de este mismo expediente. La Contratista debera
segulr las indicaclenes ahi descriptas v aguellas impartidas per a Inspecsdn de Obra para cada caso.

L4
Se computard y certificard por metro cuadrado [m®) de pavimento demolido v extraidg,
conforme 3 Proyecto, medido en obra v tracsladado hasta donde la Inspeccidn lo indigue.
2.5.2 ROTURA ¥ EXTRACCION DE PAVIMENTOS FLEXIBLE
Véase “ITEM WII ¥ VI ROTURA ¥ EXTRACCION DE PAVIMENTO [m%)" del “Plisgo
Especificaclones Técnicas OBRAS WIALES" foja 143 de este mismo expediente. La Contratista debera
seguir a8 indicaciones ahi descriptas y aguellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso.
Se computard y certificard por metro cuadrado [m?} de paviments demolido v extraido,
corfarme a Proyecto, medide en obra v trasladado hasta donde la Inspeccidn le indigue.
2.6 CONEXIOMNES DOMICILIARIAS
16,1 READECUACION DE COMEXIOMES DOMICILIARIAS
Viéase "ITEM |X: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS [Unf del “Pliego
- Especificaciones Técnicas DBRAS VIALES" fojas 143 v 144 de este mismo expediente. Lz Contratista
deberd seguir las indicaciones abi descriptas y aquellas impartidas par la Inspeccidn de Obra para cada
casn.

Se computard y certificard por unidad (un) de conexidn readecuada de acuerdo a estas
espocificaciones, a las reglas del arte v aprobado por 13 Inspeccidn.
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2.7 _SUMIDEROS
2.7.1 READECUACION DE SUMIDERDS

Véase “ITEM X: READECUACION DE SUMIDEROS [GI)" del "Pliego Especificaciones Técnicas
ORRAS VIALES® fojas 144, 145, 146 y 147 de este miswmo expediente. La Contratista deberd seguir las
indicaciones ahi descriptas v aquellas impartidas per la Inspeccidn de Ghra para cada caso.

Se computard y certificard de manera global (gl] |2 totalidad del item, de acuerdo a esas
especificacionesy a las reglas del arte, v a total satisfaccidn de la Inspeccidn,

3 ALUMBRADO PUBLICO
3.1 FUNDACION

2.1.1 HORMIGON SIMPLE — H-13 — PARA FUNDACIONES

Viéanse el punto 1: "OBJETO ¥ ALCANCE™, el punte 2.2: "S0BRE LAS COLUNMNASY, 2l punto 4:
"COMSIDERACIOMES GEMERALES" w los planos de detalles adjuntos del "Pliego Espedificaciones
e Técnicas ALUMBRADD PUBLICO" fojas 149, 150 v de la 152 a la 172, inclusive, de este mismo
expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas y aguellzs impartidas por |a

Inspeccion de Dbra para cada caso.

Se computard y certificard por metro cdbico [m*) de hormigdn, conforme o Provecto, ¥
agrobada porla Inspeccion,

3.1.2 MAND DE OBRA

Este item comprende la provision de toda la mano de obra y todos los equipos necesarios para
las tareas de elecudidn de fundadones antedarments mencionadas y todas aguetlas que adn sin ser
especificamente detalladas, resulten necesarias para correcta y completa finalizacion de la obra. Las
tareas seran realizadas por personal iddrea. La Inspeccidn de Obra deberd controlar tdos 05 rabajos
realizados v podra ordenar [z demolicion, remadcidn, recofocacion, eto., qQue considere necesarias a su
propio juicio.

Lo eguipos utilizadoes serdn slempre especiflops para las tareas encomendadas. La Contratista
deberd pedir aprobacidn de los equipos a utilizar por parte de la Inspeccidn de Obra, pudiendo ésta
W/ pedir el cambio de alguno de fos equipas yo hermamientas propuestas.

Le computara y certificard de manera global {gl) la totalidad del item de aceerdo a estas
especificaciones, 3 las reglas del arte y aprobado por |3 Inspeccion,

3.2 ZANJEC EN CANTERD Y CRUCE DE CALZADA
1.2.1 MALLA REGLAMENTARIA DE SERALIZACION DE PELIGRO "RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO"

Veéanse el punto 1: “OBIETO ¥ ALCANCE®, el punto 3: “PREVISION DE CANALIZACIONES EN
CAMTERD CENTRAL ¥ ALREDEDORES”, el punta 4: “CONSIDERACIONES GENERALES” y los planos de
detalles adjuntos del “Plego Especificaciones Técnicas ALUMBRADO PUBLCD" fojas 149,151, 152, 153
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yde la 154 a la 172, Indusive, de este mismo expediente. La Contratista debiera seguir [as indicaciones
ahi descriptas y aguellas impartidas por Iz Inspeccion de Obra para cada caso.

Se computard vy certificard por metro lineal (mil) de malls colocada, conforme @ Proyecta,
medido en obea ¥ aprobado por [ Inspeccion,

3.2.2 CANO TRITUBD PEAD DE @40MM

Veande el punto 1: “OBIETO ¥ ALCAMNCE®, €l punte 3: “PREVISION DE CANALIZACIONES N
CANTERD CENTRAL ¥ ALREDEDORES”, &l punto 4: *CONSIDERACIOMES GENERALES" y los planos de
detalles adjuntos del "Pliego Especificaciones Téomias ALLMEBRADD pUBLICD" folas 145,151, 152, 153
v de |z 154 ata 172, Inclusive, de este mismo expediente, La Contratista debera segulr 1as indicaciones
ahi descriptas v aguellas impartidas par la Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard por metro lineal (ml) de cafio colocado, conforme a Proyectao,
medida en obra y aprobadeo por la Inspeccion,

3.2.3 AREMNA GRUESA P/ASIENTO DEL CONDUCTOR ¥ CRUCES DE CALZADA

Wéance el punta 1: "OBIETO ¥ ALCANCE", el punto 3: "PREVISION DE CANALIZACIOMES EN
CANTERO CENTRAL ¥ ALREDEDDRESY, &l punto 4: “CONSIDERACIOMES GEMERALES" y loc planos de
detalles adjuntos del "Miego Especificaciones Técnicas ALUMBRADD PUBLICO" fojas 149,151, 152, 153
yde la 154 a la 172, inclusive, de este mismo expediente, La Contratista deberd seguir las indicaciones
alhd descriptas y aguellas impartidas pos la Inspeccidn de Obra para cada casa.

Se computard v certificard por metro cobico (m3) de Aridos, conforme a Proyecto, medido en
abra v aprobado por [ Indpasida,

3.2.4 HORMIGON SIMPLE = H-35 — PARA CRUCES DE CALZADA

Vitanse el purta 1 "OBIETO ¥ ALCANCE®, el punts 3; “PREVISION DE CANALIZACIONES EN
CANTERO CENTRAL ¥ ALREDEDORES", el punto 4: "CONSIDERACIONES GENERALES” v los planas de
detalles adjuntos del “Pliego Especificaciones Térnicas ALUMBRADO PUBLICO™ fojas 149,151, 152, 153
yde la 154 2 la 172 inclusive, de este mismo expodiente. La Contratista deberd seguir las indicadones
W/ ahi descriptas y aguellas impartidas por la |nspecclén de Obra para cada caso.

Se computara v certificard por metro cébico (m’) de hormigdn, conforme a Provecto, v
aprabada por la inspeccion,

3.2.5 CANO DE PVC DE @110MM Y E=3,2MM (INCLUYE TAPAS, HILO DE NYLON B4MM)

Véanse el punto 1: "OBJETO ¥ ALCAMCE™, el punty 3: "PREVISION DE CANALIZACIOMNES EN
CANTERD CENTRAL Y ALREDEDORES", el punto 4: "CONSIDERACIONES GEMERALES” v los planos de
detalles adjuntos del “Pliego Especificaciones Técnicas ALUMBRADC PUBLICO™ fojas 149, 151 152;153:\
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yoe la 154 ala 172, inclusive, de este mismo expedients. La Contratista deberd seguir las indicaciones
ahi descriptas y aqueilas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard v certificard por metro lineal (ml} de cafic codocado, conforme a Proyecto,
medida en obra y aprobado porla Imspeccion.

3.2.6 MAND DE OBRA

Esteitemn comprende la provision de toda la mano de obra y todos los equipos necesarios para
las 1areas de efecucion de zanjas y canalizaciones anteriormente mendonadas v todas aguellas que
aum sin ser especificaments detalladas, resulten necesanas para cofrecia y compieta finalizacidn de |a
obara. Las taress serdn realzadas por personal iddnes, La Inspeccion de Obra deberd controlar todas
los trabajos realizados ¢ podra ordenar la demolicdn, remocicn, recolocackdn, efc., gue considers
NECESArias a su propio juicio,

Los equipos wtilizados serdn siempre cspecificos para las tareas encomendadas. La Confratista
deberd pedir aprabacidn de los equipos a utilizar por perte de la inspeccidn de Obra, pudiendo $sla
L pedir el cambio de alguno de los equipos /o herramientas propuestas.

Se computard v ocertificard de manera glabal (gl) la totalidad del tem de acuerds a ettag
especificaciones, a las reglas del arta y aprobado por la Inspeccion

. ARAS DE SEMAFORD
3.3.1 CAMARA, MARCO ¥ TAPA DE CAMARA,

WVéanse el punto 1: “DBIETO Y ALCANCE", &l punto 2: "ALUMBRADD PEATONAL DEL CANTERD”,
el punto d4: "COMNSIDERACIOMES GEMERALES" v los planos de detalles adjuntos del "Phego
Especificaciones Técnicas ALUMBRADO PUBLICO” fojas 149, 150, 151 y de la 152 a la 172, inclusive, de
este mismg expedients. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahd descriptas v aguellas
impartidas por la Inspeccicn de Obra para cada caso

Se computara y certificard por unidad {un) de cdmara perfectamente colocada de acuerdo 3
estas especificaciones, 3 las reglas del arte v aprabado por ka Inspeccion

- 3.3.2 MANOC DE OBRA

Este fterm comprende {a provishdn de toda la mano de obra y todos |05 equipos necesarios para
las tareas de ejecucidn de cdmaras de semdforos anteriormente mencionadas y todas aguellas gue
aun sin ser especficaments detaliadas, resulten necssarias pars cofmecia y compdeta finalizacidn de la
obra, Las tareas serdn realizadas por personal idéneo. La inspeccidn de Obra deberd controlar tados
los trabajos realizados ¥ podra ordenar k3 demolicidn, remaddn, recolocacidn, ete., que considere
ASCESAFIAs U Propo juitio.

Los equipos utilizados seran slempre especificos para las tareas encomendadas. La Confratista
deberd pedir aprobacion de los equipos a utilizar por parte de la Inspeccién de Obra, pudiendo ésta -
pedir el cambio de alguno de los equipos y/o herramientas propusstas, : i
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Se computard y certificard de manera global (gf) la totalidad del ftem de acuerdo a estas
especificaciones, a |as reglas del arte y aprobado por la Inspeccian.

3.4 COLUMBMNAS

3.4.1 COLUMNA METALICA RECTA CON HL=4,0M, APTA P/ ACOMETIDA SUBTERRANEA Y CON CAJA
DE CONEXION A 2,5M DEL NIVEL DEL SUELD [SEGUN PLAND AP-C-027)

Wéanse el punto 1: "OBIETO ¥ ALCANCE", el punto 2.1; "SOMBRE LAS LUMIMARIAS", el punto
2.2: "S0BRE LAS COLUMNASY, & punto 4; "CONSIDERACIONES GEMERALES™ y los plangs de detalles
adjuntos del “Pilega Especificaciones Téonicas ALUMBRADD PUBLICO" fojas 148, 150y de la 152 a la
172, inclusive, de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir s indicaciones ahi descriptas
v aquellas impartidas por 13 Inspeccidn de Obra pars cada caso.

Se computard y certificard por unidad (un) de columna perfectaments colecada de acuerdo a
estas ospecificaciones, a las reglas del arte vy aprobado por la Inspecciin.

3.4.2 MAND DE OBRA

Este tem comprende la provisidn de toda la mana do abea y todos los equipos necesarios para
las tareas de provisién v colocacién de columnas metilicas anteriorments mencionadas y todas
aguellas que-adn sin ser especficomente detalladas, resulten necesanias para correcta v completa
finalizaciin de la obra. Las taress serdan realizades por personal idéneo. La Inspeccidn de Obra debera
cantrelar tedos los trabajos realizados y podrd ordenar la demoficion, remocion, recolocacidan, etc.,
que conslders necesanas a su proplo julcio.

Los equipos utllizados serdn slempre eapecificos pard a5 tareas encomendadas. La Contratsts
deberd padir aprabacidn de los equipos a utilizar por parte de la Inspeccién de Obra, pudienda ésta
pedir al cambio de alguno de los equipos o herramlentas propuestas,

Le computara v certificard de manera global (gl la totalided del tem de acuerdo a estas
especficaciones, a las reglas del arte v aprobado por 1a Inspeccidn,

3.5 LUMINARIAS
3.5.1 FAROLA LED DE 90W, 140UM/W ¥ 4000% (5/ETG DE LA DAP|

YWéanse el punto 1; "OBIETO ¥ ALCANCE", el punto 2,1; “SOBRE LAS LUMIMNARIAS", el punto 4;
"COMSICERACIONES GEMERALES” ¥ los planos de detelles adjuntos del “Fliego Especificaciones
Técnicas ALUMBRADD PUBLICO™ fojas 145 v de la 152 a la 172, Inclusive, de este misma expediente,
La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas v aguellas impartidas por fa Inspeccion de
Obwa para cada caso.

Se computard v certificard por unidad (un) de farela perfecamente colocada de acusrda a

astas aspecficacionss, a las reglas del arte v aprobade por | Inspeccidn. =
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3.5.2 MAND DE OBRA

Este ftem comprende la provision de toda la mano de obra y todos los equipos necesarios para
las tareas de provision y colocadion de luminarias anteriormente mencdonadas y todas aguellas gue
gUrn sln ser especificaments detalladas, resulten necesarias para cormecta y completa-finallzacion de la
obra. Las tareas serdn realizadas por personal lddneo. La Inspeccidn de Obra detrera controlar todos
lzs trabajes realizados ¥ podrd ordenar ta demalicién, remocion, recolocacion, ete., que considere
NICEsSArias 3 su propeso juicio,

Los gquipos utilizados serdn sigmpre especificos para las tareas encomendadas. La Conftrakista
deberd pedir aprobacidn de los equipos a utilizar por parte de la inspeccidn de Obra, pudlendo ésta
pedir ¢l cambio de algunoe de los equipos y'o herramientas propuestas.

Se computara v certificard de manera global [gl) la totalidad del item de acuerdo 2 estas
especificaciones, a ks reglas del arte v aprobado par 12 Inspeccidn,

3.6 _CONDUCTORES
3.6.1 CABLE DE COBRE, AISLADO EN PVC Y CON CUBIERTA DE PVC — CAT Il = 4X4MM™- IRAM 2178

Wéanse el punto 1: "OBIETO ¥ ALCANCE", el punta 2.4: "S0BRE LOS CONDUCTORES", el punto
4: "CONSIDERACIONES GEMERALES” y los plancs de detalles adjuntos del "Pllege Especificaciones
Técnicas ALUMBRADD PUBLICO" fojas 149, 151 v de la 152 a la 172, inclusive, de este mismo
expediente. La Contratista debera seguir las indicaciones ahi descriptas y aguellas impartidas por la
Inspeccidn de Obra para cada caso,

e computara y certificara por metro lineal (ml] de cable, conforme a Proyecto, medide en
obra y aprobado por 1a Inspedidd.

3.,6.2 CABLE DE COBRE, AISLADO EN PVC Y CON CUBIERTA DE PVC — CAT 11— 3X1,5MM - IRAM 2178

Véanse el punto 1: "OBJETO ¥ ALCANCE", el punto 2.4: "SOBRE LOS CONDUCTORES", el punto
d: “CONSIDERACHONES GEMERALES" v los plaras de detallzs adjuntos del “Pliege Especificaciones
Técnicas ALUMBRADO PUBLICO” fojas 149, 151 y de la 152 a la 172, indlusive, de este mismo
expediente, La Contratists deberd seguir las indicaciones ahi desoriptas v aquellas impartidas por la
Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard por metro fineal |ml} de cable, conforme a Proyecto, medido en
obra yaprabada por 13 Inspeccion,

3.6.3 CABLE DE COBRE, AISLADO EN PVC Y COLOR VERDE-AMARILLO = 1LXLONMNE- IRAN 247-3

Veanse el punto 1. “OBIETO ¥ ALCANCE", ef punto 2.4; "SOBRE LOS CONDUCTORES", & punts
4: "CONSIDERACIOMES GENERALES v los planos de detalles adjuntos del "Pliego Espedificaciones
Técnicas ALUMBRADO PUBLICOY fﬂj!:!- 149 151 v de & 151 a la 172, inclugive, de este mismo
expediente. La Contratista debera sepuir las indicaciones ahi descriptas v aguellas impartidas por la
inspeccidn de Obra para cada case,
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Se computard v certificard por metro lineal (ml) de cable, conforme a Provecta, medido en
obra y aprobado por I3 Inspeccidn.

3.6.4 MAND DE OBRA

Este item comprende la provisidn de toda la mano de obra y todos los equipos necesarios para
las tareas de cableado anteriormente mencionadas y todas aquellas que aan sin ser especificaments
detalladas, resulten necesarias para correcta y completa finalizacion de la obra. Las tareas seran
realizacdas por personal idoneo. La Inspeccion de Obra deberd controlar bodos los trabajos realizados v
podra ordenar la demolicidn, remaocidn, recolocacldn, etc., que considere necesarias a su propio jucio,

Los eguipos wtilizados seran siempre especificos para las tareas encomendadas. La Contratista
deberd pedir aprobacion de |os equipos a utilizar por parte de |3 Inspeccion de Obra, pudiendo ésta
pedir el cambio de alguno de los equipos y/o herramientas propuestas.

Se computard y certificard de manera global (gl la totalidad del tem de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspecddn

3.7 PINTURA DE COLUMNMMNAS RECTAS
3.7.1 PINTURA DIELECTRICA GRIS SEGUM ETG

Wéanse &l punto 1 “0BJETO ¥ ALCANCE” w el punto 2.2; "SOBRE LAS COLUMMNAS", &l purnito 4:
CONSIDERACIONES GEMNERALES™ ¥ los planos de detalles adjuntos del “Pliego Especificaciones
Técnicas ALUMBRADO PUBLICO" fojas 149, 150 y de la 152 a la 172, inclusive, de este mismo
expediente, Lo Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas v aquellss impartidas por la
Inzpecddn de Obra para cada casa.

Se computara y certificara por wnidad {un} de elemento perfectamente pintado de acuendo &
estas especificaciones, a las reglas del arte v aprobado por Iz Inspeccion.

3.7.2 MAND DE OBRA

Este item comprende la provision de toda la mano de obray todos los equipos necesarios para
las tareas de pintado de columinas antericrmente mencicnadas v todas aguellas que adn sin ser
L especificamente detalladas, resulten necesaras para correcta v completa finalizacidn de la obra. Las
tareas serdn realizadas por personal iddneo. La Inspeccidn de Obra deberd controdar todos los trabajos
realizados y poded ordenar I3 demaolicidn, remodan, recolocacion, etc., gue considere necesarias a su
propio juicio.
Los equipos utllizados serdn slempre especificos para las tareas encomendadas. La Conlratista
deberad pedir aprobacidn de los equipos a utilizer por parte de Iz Inspeccidén de Obra, pudiendo ésta
pedir el cambio de alguno de los equipes v/o herramientas propuestas,

Se cormputard v certificard de manera global [g) la totalidad del item de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado per |3 Inspecadn,
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3.8 CONEXIONADD DE COLUMMAS
3.8.1 TABLERO DE CONEXIONADOC 5/FLANO AP CCOLS

Veanse of punto 1: “OBIETO ¥ ALCAMNCE™ v el punto 23: "SOBRE LDS TABLERDS DE
PROTECCION ¥ CONTROL®, &l punta &: “CONSIDERACIONES GENERALES" y los planos de detalles
adjuntos dal "Pliepn Especificaciones Técnicas ALUMBRADO PUBLICO" fajas 149, 150, 151 y dela 152
a la 172, inclugive, de este mitmo expediente. La Contratista deberd saguir fag indicaciones ahd
descriptas v aquelias impartidas por la Inspeccion de Dbra para cada caso.

Se computara v certificard por unidad [un} de tablero conectado de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas ded arte v aprobado por La Inspeccion,

2.8.2 MAND DE OBRA

Este item comprende la provisidn de toda la mano de obra v todos Ios equipes necesarios para
las tareas de provision y colocacidn de tablero de conexionado anteriormente mencionadas v todas
aguellas que adn sin ser especificamente detalladas, resulten necesarias para correcta ¥ completa
finallzacidn de la cbra, Las tareas seran realizadas por personal iddnes, La Inspeccidn de Obra deberd
controlar todos los trabajos realizedes v podrd ordenar 13 demalicidn, remocldn, recodocacidn, e,
que considers necEsanas @ su propio juica.

Los equipos utilizados seran siempre especificos para las tareas encomendadas. La Contratista
debera pedir aprobacidn de los equipas a utilizar por parte de la Inspeccidn de Obra, pudiendo ésta
pedir el cambio de alguno de Ios equipos v/fo herramientas propuestas.

S5e computars y certificara de mamera global {gl) |z totalkdad del [tem de acuerdo & estas
especificaciones, & las reglas del arte y aprodado por la inspeccion.

3.9 PUESTA A TIERRA
3.9.1 JABALINA DE COBRE CON ALMA DE ACERD 14,6 X 1500MM SEGUN ETG

Véanse ¢l punto 1: "DBJETD ¥ ALCANCE", el punto 4: "CONSIDERACIONES GENERALES" y los
planos de detalles adjuntos del “Pliego Especificaciones Técnicas ALUMBRADO PUBLICO” fojas 149 y
ce la 152 a lo 172, inclusive, de este mismo axpedienta. La Contratista debera seguir [as indicationes
ahi descriptas y aguellas impartidas por [a Inspaccidn de Obra para cada caso,

Se computara v certificard por unidad [un) de jabaling de acuerdo a estas especificaciones, a
fas reglas del arte y aprobado por lz Inspeccion,

3.9.2 CONECTOR A CUNA ALEACION CU TIPO TGC O WGC

Véanse el punto 1: "OBJETO ¥ ALCANCE", el punto 4; "CONSIDERACIONES GENERALES" v los
planos de detalles adjuntos del "Pliego Especificaciones Técnicas ALUMBRADO PUBLICO” fojas 149 v
de la 152 a la 172, inclusive, de este mismo expediente. La Contratista debera seguir las |r'm:|n:a-:g|;|.nn;es.T
ahi descriptas y aguellas impartidas por fa Inspeccidn d= Chra para cada caso, A rld
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Sa computara y certificard por unidad [un) de conector de acuerdo a estas especificaciones, a
las reglas del arte v aprobado por [a Inspeccidn.

3.9.3 TERMINAL BANDERITA DE CU ESTARNADO PARA CABLE DE 10MM®

Véanse el punto 1: "OBIETO ¥ ALCAMCE", &l punto 4: "COMSIDERACIONES GEMERALES” v los
planos de detalles adjuntos del “Pllego Especificaciones Téonicas ALUMBRADO PUBLICO" fojas 149 y
de la 152 a la 172, inclusive, de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones
ahidescriptas y aguellas impartidas por B Inspeccidn de Obra para cada caso,

Se computard y certificara por unidad (un) de terminal de acuerdo a estas espedficaciones, a
las reglas del arte y aprobado por la Inspecd dn.

3.9.4 cCAROPVC 1™

wéanse ef punto 1 “OBIETO ¥ ALCANCE®, &l punto 4: “COMSIDERACIONES GEMERALES" v los
planos de detalies adjuntos del "Pliego Especificaciones Técnicas ALUMBRADD PUBLICO™ fojas 149 y
de la 152 a la 172, inclusive, de este mismo expedients. La Contratista deberd seguir las Indicaciones
ahi descriptas y aguellas impartidas por a Inspeccidn de Obra para cads caso.

Se computard y certificard por metro ineal [m) de cafio colocado, confarme a Proyecto,
miedido en obra y aprobado por la Inspeccion.

3.95 MAND DE OBRA

Este iterm comprende la provisién de toda la mano de cbray todos los equipos necesarios para
las tarpas de puesta a terra anteriormente mendonadaz y todas aguellas gue adm sin ser
especficarmente detalladas, resulten necesarlas para correcta y completa finalizacidn de la abra. Las
tareas seran realizadas por personal idéneo. La Inspaccién de Obra deberd controlar todos los trabajos
reafizados y podra ordenar la demalicion, remocion, recofocacion, etc., que considers necesanas a su
proplo juicko,

Los pquipos utilizadas serdn siempre especificos para Bas tareas encomendadas, La Contratista
deberd pedie aprobacidn de los equipos a utilizar por parte de |3 Inspeccion de Obra, pudiendo ésta
pedir el cambio de alguno de los equipos e barcamientas gropusstas.

S8 computard y certificara de manera global (gl) la totalidad del item de zcuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por 13 Inspeccidn.

3.10 TABLERO DE MEDICION PROTECCION ¥ COMARNDD

3.10.1 TABLERO A NIVEL SEGUN PLANOS AP-T-002 ¥ AP-T-004 B [ARMADO COM ELEMENTOS DE
COMANDO Y PROTECCION, COMPLETO)

Véanse &l punte 1: "OBJETO ¥ ALCANCEY, el punto 2.3: "SO8RE LOS TABLEROS DE PROTECCION
¥ COMNTROL, el punto 4: "CONSIDERACIONES GENERALES™ v [os planos de detalles adjuntos del "Pliego

'
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Especificaclones Técnicas ALUMBRADO PUBLICO" fojas 149, 150, 151 v de la 152 a la 172, inclusive, de
aeste mismo expedients, La Contratinta deberd segulr las indicaciones ahl descriptas v aguellas
impartidas por |a Inspeccidn de Obra para cada caso.

-

o

Le computard vy certificard por unidad {un) de tablero conectade de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn,

3.10.2 MAND DE DRRA

Este itern comprende 1 provision de toda la rman de obira y todos 165 equlpos necesaros pars
las tareas de provision v colocacion de tablero anteriormente menconadas v todas aguellas gue adn
sin serespetcificamente detalladas, resulten necesarias para correcta y completa finalizacion de la obra,
Las tareas serdn realizadas por personal iddnea, La Inspeccidn de Obra deberd controfar todos los
trabajos rezlizados y podrd ordenar 12 demolicidn, remocidn, recolpcacidn, etc., que considere
Necesarzs a su propio jeicio.

Los eguipos utilizados serdn siempre especificos para las targas encomendadas, La Contratista
o/ deberd pedir aprobacidn de los equipos 3 wtilizar par parte de la Inspeccidn de Obra, pudiendo ésta
pedir al cambio de alguno de los equipos ¥/o herramientas propuestas.

Sa computard v certificard de manera global (gl 1z totalidad del ftemn de acuerdos 3 estas
especihicaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccian

3.11 ADECUACION DE COLUMNAS VIALES Y TABLERO
3.11.1 ADECUACION DE COLUMNAS VIALES ¥ GABINETES EXISTENTES

Wéanse el punto 1: “"DRIETO ¥ ALCANCE™, &l punto 2; "ALUMBRADO PEATONAL DEL CANTERO®,
el punto & “CONSIDERACIONES GENERALES" y los planos de detalles adjuntos del “Plego
Especificaciones Técnicas ALUMBRADO PUBLICO" fojas 149, 150, 151 v die la 152 a la 172, Inclusive, de
aste mismo expedients. L3 Contratista deberd seguir las indicacionzs ahé descriptas v aguellas
impartidas por |a Inspeccién de Obra para cada caso.

5S¢ computara v certificard por unidad [un) de columnas viales vy gabinetes perfectamente
readecuados de acuerds & estas especificadones, & las reghas del arte y aprobado por a Inspeceidn.

3.11.2 MAND DE OBRA

Este item comprende la provision de toda la mano de obra y todos los equipos necesarios para
las tareas de adecuacidn anteriormente mencienadas y todas aguellas que adn sin ser especificamente
detalladas, resullen necesarias para correcta vy completa finglizacidn de la obra. Las tareas seran
realizadas por persenal iane, La Inspescion de Obra debers controlar todos los trebajos realizados v
podra ordenar ta demodicion, remocidn, recolocadion, eto., gue considens necesarnias a su propio julkcia,

Los equipos utifzados serdn siempre especificos para las tareas encomendadas. La Contratista
deberd padir aprobacidn de os equipos a utilizar por parte de la Inspeccién de Obra, pudisndo ésta
pedir el cambio de alguno de los eguipes y/'o herramientas propuestas.
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Se computard v certificara de manera global (gl 1z totalidad del item de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado pos b Inspeceiin

4 ESPACIOS VERDES
4.1 PARQUIZACION
4.1.1 LIRIOFE
Veéanse las NORMAS GEMERALES de ESPACICS VERDES, las MNORMAS GENERALES de
PARCUUIZACION v el punto 1.1.1: "LIRIOPE” del “Pliego Especificaciones Técnicas ESPACIOS VERDES”

tojas 57, 98 y 9% de este mismo expediente. La Contratista deherd seguir las indicaciones ahl descriptas
y agquellas impartidas por ka Inspeceion de Obra para cada caso.

S& compaitasa y certificard de manera Elﬂhal 13“ la totalidad del item de acuerds 3 estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por 12 Inspeccion,

-/ 4.1.2 AGUAPANTO

Wéanse |as NORMAS GENERALES de ESPACIOS WERDES, las MORMAS GEMNERALES de
PARQUIZACION v el punto 1.1.2; "AGUAPANTO" del "Pliego Especificadiones Técnices ESPACIOS
VERDES" fojas 97, 9B v 99 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi
descriptas y aqueflas impartidas por k2 Inspeccidn de Obra para cada caso,

Se computard v certificard de manera global [gl) s totalidad del item de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeceidn.

4.1.3 BUXUS

Véanse las NORMAS GEMERALES de ESPACIDS WERDES, las MORMAS GENERALES de
PARQUIZACION y el punto 1.1.3: "BUXUS" del "Pllego Especificaciones Técnicas ESPACIOS VERDES
fojas 97, SEB, 99 v 100 de este misme expediente, La Contratista deberd seguir las indicationes ahi
descriptas y agquellas impartidas per la Inspecadn de Obra para cada caso,

Se computard y certificard de manera global [gl) 1a totalidsd del item de acuerda a estas
especificaciones, 3 las reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn,

s
4.1.4 DIETES
Véanse las MORMAS GEMERALES de ESPACIOS WERDES, las NORMAS GENERALES de
PARQUNZACION y &l punto 1.1.4; "DIETES" del "Pliego Especificaciones Técnicas ESPACIOS VERDES”
fojas 87, 98 vy 100 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahl
descriptas v agquellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso.
S& computara ¥ certificara de manera global (gl la totalided del item de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas delarte y aprobado por la Inspeccion,
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4.1.5 JACARANDA EIEMPLAR

‘Weanse las WORMAS GEMERALE: d= ESPACIOS VERDES, las MORMAS GENERALES de
PARCUIZACION y el punto 1.15: "JACARANDA EJEMPLAR™ del "Pliego Especificaciones Técnicas
ESPACIOS VERDES" fojas 97, 8, 100 v 101 de este mismo expediente, La Contratista deberd seguir las
indicaciones ahi descriptas y aquellas impartidas por 13 Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard de manera global (gl la totalidad del ftem de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inzpeccibn,

4.16 TIERRA NEGRA/CESFED

Véanse lzs NORMAS GEMERALES de ESPACIOS VERDES, laz MORMAS GENERALES de
PARGIUIZACION v el punto 1.1.6: “TIERRA MECRA/CESPED" del "Pliego Especificaciones Técnicas
ESPACIDS VERDES" fojas 97, 98, 101 v 102 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las
indicaciones ahi descriptas y aguellas impartidas por la Inspeceién do Obra para cada caso.

Se computara v certificard de manera global (gl 1a totalidad del tem de acuerdo a estas
L especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn,

4.1.7 CHIP

Véanse las NORMAS GEMERALES de ESPACIOS VERDES, las MNORMAS GENERALES de
PARQUIZACION y el punto 1.1.7: “CHIF* del *Pliego Especificaciones Técnicas ESPACIOS VERDES fojas
97, 08 v 102 de este mismd expediente, La Contratista deberd sepuir las indicaciones ahi descriptas v
agueilas impartidas por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se computarad y certificard de manera global (gl) la tokalidad del item de acuerdo 4 estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccion.

4.1.8 MAMNO DE OBRA ¥ EQLIPOS

Vaanse las NORMAS GENERALES de ESPACIOS VERDES, las NORMAS GENERALES de
PARQUIZACION y el punto 1.1.8: "MANO DE OBRA ¥ EQUIPOS® del “Pliego Especificaciones Técnicas
ESPACIOS VERDES™ fojas 97, 98 v 102 de aste mismo expediente, La Contratista deberd seguir las
e indicagiones abi descriptas v aguellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard de manera global (gl la totalided del tem de acuerdo a =stas
expecificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la [nspeccida,

4.2 SISTEMA DE RIEGO
4.2.1 TUBERIAS SISTEMA GOTED Y ACCESORIOS

Veanse las NORMAS GENERALES de ESPACIOS VERDES, las NORMAS GENERALES de SISTEMA. -
DE RIEGO y el punto 1.2.1: "TUBERIAS SISTEMA GOTED ¥ ACCESORIOS” del “Pliego Bpeclﬁ:acmﬁes H\,
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Técnicas ESPACIOS VERDES" fojas 37, 102, 103 v 104 de este mismo expediente, La Contratista debera
seguir las indicaciones ahi descriptas v aguellas impanidas por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Se computara vy certificara de manera global (gl) |3 totalidad del itemn de acuerdo a estas
espedificadones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccion,

4,2.2 PIEZAS DE CONECCION / REDUC / ACCESORIOS

Viarse las NORMAS GENERALES de ESPACIOS VERDES, lis HORMAS GEMNERALES de ZESTEMA
DE RIEGD ¥ el punto 1.2,2: "PIEZAS DE CONECCION/REDUC/ACCESORIOS" del “Pliego Espedificaciones
Técnicas ESPACIOS VERDES™ fojas 97, 102, 103 y 104 de este mismo expedente. La Contratista deberd
seguir las indicacaones ahi descriptas y aquellas impartidas por la inspeccién de Dbra para cada caso.

Lo computard y certificard de menera global (gl] la totalidad del item de acuerdo 2 estas
especificacones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn.

4.2.3 BOMBAS ¥ ACCESORIOS

Veéanse las MORMAS GEMERALES ce= ESPACIDS VERDES, las NOAMAS GEMERALES de SISTEMA
DE RIEGO y &l punte 1.2.3: "BOMBAS ¥ ACCESORIOS” del "Pllego Especiflcaciones Técnicas ESPACIOS
VERDES" fojas 97, 102, 103 y 104 de este mismo expediente, La Contratista deberd seguir las
Iindicaciones ghi descriptas y aguellas Impartidas por la inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certiflcard de manera ghobal (gl fa totalidad del kem de acuerdo & estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccidn

4. LATUBERIA CLOACAL Y ACCESORIOS

Wéanse las NORMAS GEMERALES de ESPACIOS VERDES, las NORMAS GENERALES de SISTERA
DE RIEGD v ¢l punta 1,2.4; “TUBEREA CLOACAL ¥ ACCESORIOSY del "Pliego Especificationss Técnicas
ESPACIOS VERDES™ fojas 97, 102, 103 ¢ 105 de este mismo expediente. La Contratista deberd segulr
las indicacionas ahi descriptas v aquellas impartidas par |a Inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computara v certificard de manera global {gl) la totalidad dal item de acuverdo a sstas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobado por la Inspeccidn. '

4. 2.5 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS "‘

AT

Véanse las NORMAS GENERALES de ESPACIOS VERDES, las NORMAS GENERALES de SISTEMA, * "

DE REGD y el punto 1.2.5: “INSTALACIONES COMPLEMENMTARIAS" del “Pliego Especificaciones
Técnicas ESPACIOS VERDES” fojas 97, 102, 103 v 105 de este mismo sxpedients, La Contratista deberd
segulr las Indicaciones ahi deseriptas y aquellas impartidas porla Inspeccion de Obra para cada caso.

Se computard ¥ certificard de manera global {gl) la totalidad del ibem de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspeccidn.
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4.2.6 MAND DE OBRA Y EQUIPDS

Véanse las NORMAS GENERALES de ESPACIOS VERDES, las NORMAS GENERALES de SISTEMA
DE RIEGO v el punto 1.2.6: "MAND DE O8RA ¥ EQUIPOS" del “Pliego Especificaciones Técnicas
ESPACIOS VERDES” fojas 97, 102, 103 vy 105 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir
las Indicaciones ahl descriptas y aguellas impartidas por la Inspeccion de Obra para cada caso.

e computard y certificard de manera global gl la totalidad del item de aouerdo 8 estas
especificadones, a las reglas del arte y aprabado por & |nspeccion.

5 TRANSPORTE
2.1 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTC
5.1.1 CAMARAS
Wéaze ol punta 1.1 “CAMARAS™ del "Plisgn Especificaciones Técnicas TRANSFORTE" foja 188

de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas y aquellas
impartidas por |3 Inspeccian de Obra para cada caso,

Se computard v certificard de manera global [gl) la totalidad del item de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobada por la Inspeccicn.

5.1.2 PARADA DE OMMIBUS INTELMGENTE

Véase el punto 1.2; "PARADA DE OMNIBUS INTELIGENTE" del “Fliego Especificaciones Técnicas
TRANSPORTE" foja 188 de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir [as indicaciones ahl
descriptas y aguellas impartidas por [a Inspeccion de Obra para cada caso.

S& computara ¢ certificard de manera giobal (gl) la totalidad del tem de acuerdo a estas
especificaciones, a las reglas del arte y aprobads por la Inspeccidn,

5.1.3 OBRA POR VIA HOMEDA PARA PARADA DE OMNIBUS

Véase el punto 1.3: "0BRA POR ViA HOMEDA PARA PARADA DE OMMIBUS® del "Pliego
Especificaciones Tecnicas TRANSFORTE foja 188 de este mismo expediente. La Contratista deberd
[P seguir las indicaciones ahi descriptas y aquelias impartidas por la inspeccidn de Obra para cada caso.

Se computard y certificard de manera global (gl) la totalidad del ftem de scuerdo a eslas ;
especificaciones, 2 las reglas del arte vy aprobado por |a Inspeccidn,

5.1.4 SERALES DEBILES [ : T

Véase & punto 1.4; "SEMALES DEBILES™ dal "Pliegn Especificaciones Téenicas TRAMSPORTE" P - P
fojas 188 v 189 da este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas
¥ aquellas impartidas por la Inspeccidn de Obra para cada caso,

Bira . fis
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Se computard v certificara de manera global (gl la totalidad del ftem de acuerdo a estas
especificadones, a las reglas del arte v aprobado por la Inspecdion,

.15 WI-Fl

Véase el punto 1.5; “WI-FI” del “Pliego Espedficaciones Técnicas TRANSPORTE" foja 189 de
este mismo expediente. Lz Contratista deberd sepuir las indicaciones ahi descriptas vy aquellas
impartidas por I3 Inspeccion de Obra para cada caso,

Se computard y certificard de manera global (gl) ia totalidad del item de acuerco 3 estas
especificaciones, a las reglas dal arte y aprobado por |3 Inspaceian.

5.1.6 BOTON ANTIPANICO

Véase el punto 16 “BOTON ANTIPANICO® ded “Pliego Especificaclcnes Tacnicas TRANSFOATE"
foja LBY de este mismo expediente. La Contratista deberd seguir las indicaciones ahi descriptas
""l-l“ aquellat impartidas per la inspecadn de Obra para cada caso,

Se computard y certificard de manera global {gl) la totalidad del fiem de acucrdo a gstas
especificacdiones, a las reglas del arte v sprobado por la Inspeceidn.

5.L.7 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ¥ SERVICIOS

Véase el punto 1.7: "INSTALACIOMES COMPLEMEMTARIAS ¥ SERVICOSY del “Pliege
Especificaciones Téenicas TRANSPORTE" foja 1ED de este mismo edpediente. La Contratista deberd
seguir las Indicadones ahl descriptas y aguellas iImpartidas por la inspeccion de Obra para cada caso

Se computard v certificard de mamera global (gl) la totalidad del iterm de acuerdo & estas
espacificaciones, a las reglas del arte y sprobado par la Inspeccicn,

& TRANSITO
6.1 INSTALACIONES ¥ EQUIPAMIENTO

6.1,1 SENALIZACION HORIZONTAL
-

Weéanse el punto 1.1: "SENALIZACION HORIZONTAL" del “Pliege Especificaciones Técnicas
TRANSITO" folas 175, 176, 177, 178y 174 de este mismo expediente v el PLIEGD DE ESPECIFICACIONES
TECHICAS DEMARCACION DE CALZADA CON PINTURA TERMOPLASTICA fojas de la 120 a la 193,
inclusive, de este mismo expediente. la Contratista deberd seguir [as Indicackones ahl desr:nntai i ¥
aguellas impartidas por Ia Inspecddn da Obra para cada caso, : s

Le computard y certificard de manera global {gl] |2 totalidad del item, conforme a Proyecto,
medido en obra y aprobade por B Inspeccdn.
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6.1.2 SENALIZACION VERTICAL

Vidanse el punto 1.2: “SERALIZACION VERTICAL® del “Pliege Espedficadones Técnicas
TRANSITO® fojas 179, 180, 181 y 182 de este mismo expediente v el PLIEGD DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS SERALIZACION VERTICAL fojas 196 y 197, inclusive, de este mismo expediente. La Contratista
deberd sepguir [as indicaclanes ahl descriptas v aquellas impartidas por la Inspecddn de Obra para cada
CASE.

Se computard v certificard de manera global (g} la totalidad del [kem, conforme a Proyecta, y
a voral satisfaccidn de la inspeccidn de Obra.

6.1.3 SEMAFORIZACION

Véase el punta 1.2: *SEMAFORIZACION" dal "Miego Especificaciones Téenicas TRANSITO" fojas
1E2, 183, 184, 185 ¢ 186 de este mismao expediente. La Contratista deberd seguir las indicacienes ahi
descriptas y aquellas impartidas por la Inspeccion de Obra para cada caso,

- Le computara y certificara de manera global (gl la totalidad del itemn, conforme a Proyecto, v
- a total satisfaccion de la Inspeccidn de Obra,
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